sEnergopomiar” Sp.z o.o0.

Laboratorium Inzynierii Srodowiska

ul. gen. J. Sowinskiego 3

44-100 Gliwice CENTRALNE LABORATORIUM

RAPORT Z BADAN NR 5846N/2024

Klient: PEC-Gliwice Sp. z 0.0. ul. Krolewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice
Slgskie Centrum Recyklingu, ul. Rybnicka 1999, 44-100 Gliwice
Nr probki: 5846 _1 llo$¢ prébek: 1 Data przyjecia prébeki: 06.12.2024
Nr zaméwienia: EP-SM/7022/2024 Nr zlecenia wew.: SM-24-01562-SMMS-01
Przedmiot badan: Paliwa wtérne - paliwa alternatywne, odpad kod: 19 12 10/ 19 12 12 Strona: 1/3
" Nr probki Data pobrania Opis probki
SM/036/11/2024
|| 5846_1 12.11.2024 Mieszanina odpadéw o kodach 1912 12/1912 10
7 W Laboratorium wykonano analizy wedtug nizej przedstawionych metod:
Badana cecha Nr dokumentu/normy Metoda| Jednostka | Stan Wynik
wagowa
Wilgo¢ catkowita Mg, 9 % ar, wb 336+1,9
CEN/TS 15414-2:2010
wagowa ad, db 14,2+0,7
Popiot A % ar, db 14,2+0,7
PN-EN ISO 21656:2021-08 ar, wb 9,4+0,5
kalorymetryczna ar, db 18 290 £ 650
Ciepto spalania Av, gr Jig
PN-EN ISO 21654:2021-12 ar, wb 12 150 £ 570
z obliczen ar, db 16 980 £ 650
Wartos¢ opatowa Up, net Jig
PN-EN ISO 21654:2021-12 ar, wb 10 450 £ 550
) wysokotemperaturowego spalania ar, db 43,8+ 1,3
Wegiel C %
PN-EN ISO 21663:2021-06 z det. IR ar, wb 291 +11
wysokotemperaturowego spalania ar, db 6,07 + 0,28
Wodor H %
PN-EN ISO 21663:2021-06 z det. IR ar, wb 4,03+ 0,21
wysokotemperaturowego spalania ar, db 0,99 + 0,06
Azot N %
PN-EN ISO 21663:2021-06 z det. TC ar, wb 0,66 + 0,04
. . wysokotemperaturowego spalania ar, db 0,18 £ 0,01
Siarka catkowita S ) %
PN-EN 15408:2011 z det. IR ar, wb 0,12 + 0,01

ar - dostarczenia z uwzglednieniem frakcji inertnej (metal, kamienie),
ad - dostarczenia bez uwzglednienia frakcji inertnej (metal, kamienie),
wb - roboczy, db - suchy, daf - suchy i bezpopiotowy

— metoda akredytowana (A), zakres akredytacji nr AB 550

— metoda nieakredytowana (B), dla ktérej spetnione sg wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
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|| Nr prébki Data pobrania Opis prébki
SM/036/11/2024
|| 5846_1 12.11.2024 Mieszanina odpaddéw o kodach 191212/1912 10
W Laboratorium wykonano analizy wedtug nizej przedstawionych metod:
Badana cecha Nr dokumentu/normy Metoda| Jednostka | Stan Wynik
chromatografii jonowej (IC-CD) ar, db 0,69 +0,12
Chlor catkowity Cl %
PN-EN 15408:2011 ar, wb 0,53 +0,12
chromatografii jonowej (IC-CD) ar, db 0,002 £ 0,001
Fluor F %
PN-EN 15408:2011 ar, wb 0,002 £ 0,001
) . ICP-OES ar, db 0,60 + 0,07
Glin jako Al %
IB_SL_21_09 z dnia11.05.2021 r. ar, db 0,46 + 0,06
. ICP-OES ar, db 0,52 +0,10
Sad jako Na %
IB_SL_21_09 z dnia11.05.2021 r. ar, wb 0,40 + 0,08
ICP-OES ar, db 0,27 + 0,03
Potas jako K %
IB_SL_21_09 z dnia11.05.2021 r. ar, wb 0,21 £ 0,03
ar, db 77997
Zawarto$¢ biomasy Wpg wagowa % ar, wb 59,7+74
(1]
PN-EN I1SO 21644:2021-07 zat. B daf 90,8 + 11,3
Zawarto$¢ niebiomasy N daf 9,2+0,8

ar - dostarczenia z uwzglednieniem frakcji inertnej (metal, kamienie),
ad - dostarczenia bez uwzglednienia frakcji inertnej (metal, kamienie),
wb - roboczy, db - suchy, daf - suchy i bezpopiotowy

— metoda akredytowana (A), zakres akredytacji nr AB 550

— metoda nieakredytowana (B), dla ktérej spetnione sg wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
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INFORMACJE O REALIZACJI ZLECENIA

Daty wykonania poszczegdinych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy dostepne w Laboratorium.
Niepewnosé rozszerzona dla wspétczynnika k = 2 i poziomu ufnosci 95% nie uwzglednia etapu pobrania probki.
Wyniki dotyczg wytgcznie otrzymanej probki w warunkach panujgcych w trakcie wykonywania badan.

Badania zostaty wykonane w statej siedzibie "Energopomiar" Sp. z 0.0.

Dokumenty i zapisy dotyczgce przeprowadzonych badan sg dostepne w siedzibie ,Energopomiar” Sp. z o.0.

Dane dotyczgce probki mogace mie¢ wptyw na waznosé wynikéw (w tym jesli dotyczy: opis probki, data pobrania, obiekt badan, plan i
metoda pobierania probek,) oraz numer zaméwienia zostaty podane przez Dziat Monitoringu i Doradztwa Srodowiskowego.

Probka pobrana i dostarczona przez akredytowane laboratorium [Nr AB 550] w pojemniku z tworzywa sztucznego. Stan probki: bez
zastrzezen

Plan pobierania probek: 21/11/2024/SM
Metoda pobierania prébek: IB_SM_07_10 z dnia 30.08.2023 .

Cel badania:
Brak danych

Uwagi:
Brak

Bez pisemnej zgody ,Energopomiar” Sp. z 0.0., raport nie moze by¢ okazywany i powielany inaczej, jak tylko w catosci.

tukasz Dunski

Signature Not Verified

»Energopomi
Data: 2024.12

Gliwice, 20.12.2024
Koniec raportu

F SL_12 Wydanie 2 z dnia 03.04.2023 r.



		2024-12-20T12:09:16+0100




