
>
40

m
m

 [
%

]

>
2,

0m
m

 [
%

]

2,
0-

0,
05

 m
m

 
[%

]

0,
05

-0
,0

02
 

m
m

 [
%

]

<
0,

00
2 

m
m

 
[%

]

1 1,2 Gp+Ż; brązowa w 3/3 pl II - - - - - - 14,7 22,9 10,7 12,2 0,33 - - - IIA

1 2,2 Gp+Ż; brązowa mw 0/1 tpl III - - - - - - 10,8 21,6 10,1 11,5 0,06 - - - IIC

2 1,7 Pg; brązowy w 1/1 tpl II - - - - - - 11,5 19,6 9,9 9,7 0,16 - - - IIB

5 1,4 Pd; jasnoszary w - - - 0,0 0,0 98,9 1,1* - Pd - - - - - - - - IA

6 2,0 Gp+Ż; brązowa mw 0/0 tpl II - - - - - - 10,7 22,5 10,5 12,0 0,02 - - - IIC

7 1,5 Pd/Ps; jasnoszary w - - - 0,0 1,0 97,7 1,3* - Pd - - - - - - - - IA

n
r 

o
tw

o
ru

g
łę

b
o

ko
ść

 p
o

b
ra

n
ia

 [
m

]

Rodzaj gruntu, barwa

Badania makroskopowe Konsystencja

p
ły

n
n

o
śc

i

p
la

st
yc

zn
o

śc
i

Granice 
konsystencji 

%

ka
m

ie
n

is
ta

Analiza uziarnienia

żw
ir

o
w

a

p
ia

sk
o

w
a

Temat: Budowa ścieżki rowerej
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* - frakcja ilasta i pylasta nierozdzielone
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