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Widknina podstawowa
Poliester + masa
celulozowa Wzmochienie

Folia polietylenowa/Polietylen Spunbond

Bez lateksu
Wymagania Dane
Wysoka wydajnos¢ L
Metoda Wiéknina Wzmocnienie*
Charakterystyka EN 13795 testowa Obszar Potaczenie* podstawowa*
krytyczny Obszar
niekrytyczny
Odpornos$é na penetracje mikrobiologiczng — na
sucho (CFU) EN ISO 22612 Nie wymagane <300 0 120 0
Odpornos$é na penetracje mikrobiologiczng — na
mokro (/s) EN ISO 22610 6,0 Nie wymagane 6,0 3,5 6,0
Czystos¢ mikrobiologiczna (CFU/100cm?) EN ISO 11737-1 <300 <300 Sterylny Sterylny Sterylny
Czystos¢ — czastki state (IPM) EN ISO 9073-10 <3,5 <3,5 2,8 2,9 1,5
Pylenie (Log10 (ilo$¢ czastek)) EN ISO 9073-10 <4,0 <4,0 29 31 iL5
Odpornosé na przenikanie ptynéw (cmH20) EN 20811 2100 210 >120 25 110
Wytrzymatos$é na rozerwanie — na sucho (kPa) |EN ISO 13938-1 240 240 307 387 >40
Wytrzymatos$é na rozerwanie - na mokro (kPa) |[EN ISO 13938-1 240 Nie wymagane 261 339 >40
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie — na sucho —
poprzecznie MD (N) EN 29073-3 >20 220 75 245 60
Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho —
poprzecznie CD (N) EN 29073-3 >20 220 72,5 39 17
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — na mokro —
poprzecznie MD (N) EN 29073-3 >20 Nie wymagane 75 206 60
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie — na mokro —
poprzecznie CD (N) EN 29073-3 >20 Nie wymagane 74 30 17
Metoda
Inne cechy testowa Dodatkowe dane
gramatura (g/m?) EN 29073-1 110 70 40
Repelencja na alkohol (stopien) ) )
IST 80.8 Nie dot. 9 Nie dot.
Stopien paroprzepuszczalnosci (MVTR - Nie d Nie d i
g/m?/24godziny) ISO 15106-1 le dot. le dot.
tatwopalnos¢ 16CFR1610 Nie dot. Klasa 1 Nie dot.
- Poliester i Radokaing
Sktad materiatu N/A Nie dot. Polietylenowa
masa celulozowa . .
| Folia polietylenowa

* Dane techniczne sg oparte na sredniegj
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