MAR CAD

Marcad Sp. z 0. 0.
ul. Leszczynowa 55
87-100 Torun
tel. 721-875-765

Wiyniki badania istniejacej konstrukcji nawierzchni

Zleceniodawca:

Biuro Projektow Budowlanych Sp. z o.0.

Inwestor:

Gmina Nowa Wie$§ Wielka

Obiekt:

,,Utwardzenie terenu powierzchni drogi gminnej nr 050754C ulicy Klonowej

w Nowej Wsi Wielkiej”

Data badania:

17.03.2021r. |
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1 5.8 Grunt/thuczen/zwir/gruz Warstwa jezdna z niewielkim udziatem zwiru i

gruzu, a takze ttucznia.

2 15-25 Kruszywo famane Warstwa kruszywa tamanego posiada liczne
przewarstwienia i uszkodzenia i nie nadaje si¢ do

3 _ Istniejace podioze gruntowe powtornego wykorzystania jako podbudowa.

Maksymalna grubos$¢ odwiertu 1 m.




