Odkrywka nr 1 fundamentu $ciany nieobciazonej stropem w pomieszczeniu Nr 1, fundament
$ciany posadowiony na gruzie ceglanym zmieszanym z piaskiem na podiozu ziemi
urodzajne;j.

Pomiszczenie Nr 1 —rysa na $cianie w bliskiej odlegtosci od stropu

Rysa na $cianie korytarza



Rysa na $§cianie poprzecznej w pokoju nr 3
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Rysa na $cianie nie obciazonej stropem w pokoju nr 2 —przyczyna osiadania fundamentu

Rysy na styku $cian ze stropem w pokoju nr 5-wskazuje o r6znej odksztalcalnosci termicznej
stropu i $cian.




Wioskowate rysy na $cianach przedsionka.

Rysy na styku stropu ze §cianami w pokoju nr 7- r6zna odksztalcalno$¢ termiczna $cian i
stropu.




Pokdj Nr 8 (sala narad) —odksztalcenia zwiazane z pgcznieniem i skurczem materiatlow
$ciany wskutek znacznej roznicy temperatury po obu stronach $ciany.

Zarysowanie gzymsu w narozniku pigtra zwiazane z odksztalceniem termicznym $ciany i
stropow zelbetowych.

Rysa na gzymsie $ciany szczytowej zwiazana z odksztalceniem termicznym $ciany.



Zawilgocenie $ciany szczytowej wskutek braku izolacji poziomej $ciany.

Odkrywka fundamentowa $ciany zewngtrznej- widoczne elementy rusztu drewnianego z
drewna sosnowego, widoczna naptywajaca do wykopu woda gruntowa, spod belek
podhuznych rusztu 2,10 m ponizej poziomu terenu.



Drewno rusztu w fazie rozktadu, widoczna zgnilizna twarda oraz liczne $lady zgnilizny
migkkiej destrukcyjnej, poczatek procesu utleniania celulozy, widoczne belki podhuzne rusztu
1 dyle pomostu utozone prostopadle na belkach podtuznych.

Duze i mate kamienie $ciany fundamentowej, pola migdzy kamieniami wypetnione zaprawa
wapienna.



Zarysowanie §ciany w narozu okna i gzymsu $ciany — wskutek odksztatcen termicznych muru
(pgcznienie i1 kurczenie muru pod wplywem dzialania temperatury).

Widoczne zarysowanie na styku $ciany czg$ci nizszej i wyzszej budynku zwiazane z
odksztalceniem termicznym $cian.



Zarysowanie §ciany w narozu okna — wskutek odksztalcen termicznych muru, pgcznienie i
kurczenie pod wplywem dziatania temperatury.

Kominy wymagajace naprawy, na poddaszu wystepuja zacieki z pokrycia dachowego.

Rysa lukowego nadproza okiennego



Pokoj nr 4- wloskowata rysa pionowa Sciany zwiazana z odksztalceniem termicznym $cian i
stropu.



