Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do

betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla ruchu KR3

Wiasciwosc Przesiew, [% (m/m)]
AC22P
KR3
Wymiar sita #, od do
[mm]
45 - -
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartos¢
lepiszcza, Bhina.0
minimum”’

") Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej
gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana

mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pq), to do wyznaczenia

minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢

. : . . 2,650
przez wspotczynnik a wedtug rownania: o =——
Pd




