Obtozenia operacyjne sterylne wykonane z wtéknin barierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych

a) Odpornosé na penetracje ptynéw (nieprzemakalnosé) : => Odporno$é na penetracje ptynéw (nieprzemakalnosé):
=>1000 mm stupa wody

b) wytrzymato$é na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 55 g/m2

d) Dodatkowe warstwy chtonne ( jesli wystepujg ) wokot stref krytycznych obtozen — wiéknina laminowana min
dwuwarstwowa - Odporno$¢ na penetracje ptyndw (nieprzemakalnosc) : => 800 mm stupa wody. Przy gramaturze
=> 85g/m2 wytrzymatosé na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 80 kPa

Serwety sterylne z tasmami lepnymi lub bez oraz z otworami otoczonymi tasmami lepnymi bedacymi réwniez
zawinieciem obtozen operacyjnych oraz zestawow obtozen operacyjnych

a) Odpornos¢ na penetracje ptynéw ( nieprzemakalnos¢) : Odpornos¢ na penetracje ptynéw => 1000 mm stupa
wody od strony wtékniny, oraz  => 2000 mm stupa wody od strony folii PE.

b) wytrzymato$é na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 53 g/m?2

Ostona na stolik Mayo - Folia PE warstwa chtonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niz 56g/m?2.
Min. wytrzymatosé na rozerwanie/rozdarcie min. - 100 kPa  Nieprzemakalno$é catej powierzchni serwety min
1000mm H20

Sciereczki chtonne — gramatura — min 51 g/m2

Folia operacyjna poliuretanowa /poliestrowa - bedgca elementem wyposazenia obtozen operacyjnych :grubosé
max. 0,025mm oraz paro przepuszczalnosci nie mniejszej niz WVTR min. 250 , szerokos¢ aplikatoréw po obu
stronach: min 15 mm

czes€ 11

Pozycja 29

Szczegotowy opis ogdlny jatowy zestaw uniwersalny

1 serweta na stolik narzedziowy 140 - 150 X 190 -200 cm (wzmochienie 75-80 x 190-200 cm)
1 obtozenie stolika Mayo ztozone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmochienie 60-70 x 140-145)
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170-180 X 200-210 cm (wzmocnienie w strefie krytycznej)
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150-160 x 240-250 cm (wzmocnienie w strefie krytycznej)
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75-80 x 90-100 cm (wzmochienie na catej dtugosci dtuiszego boku)
1 tasma samoprzylepna 9-10 x 50 cm

2-4 reczniczki celulozowe min30x30cm

Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych, materiat obtozenia spetnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) ; kazdy
zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiat
sktada sie z dwdch warstw ( folia polietylenowa, wtdknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z
wtdkniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiatu podstawowego , bez wzmocnienia 55g/m2 , w czesci
wzmochionej min. 110 g/m2 i odpornosci na penetracje ptynéw min. 200 cmH20. Serweta na stolik Mayo ztozona
teleskopowo, wykonana z nieprzeziernej folii piaskowanej , zapobiegajacej $lizganiu. Warstwa wzmocnienia zgrzana
z materiatem bazowym na catej powierzchni (a nie punktowo) Produkt bezpiecznie pakowany: zawartos¢ zestawu
owinieta w specjalng serwete i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony

Pozycja 30

Szczegotowy opis zestaw do ciecia cesarskiego

1 x serweta wzmochiona na st6t narzedziowy 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta do ciecia cesarskiego min. dwuwarstwowa na catej powierzchni rozmiar 260 x 320 cm, otwor przylepny



29 x 19 cm (folia na brzegach otworu), worek na ptyny 360 stopni. Bez oston na konczyny

1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 x cewnik Nelaton 10/3,33 CH/mm 40 cm, koricéwka "$lepa" z dwoma otworami

1 x dren do ssaka z uchwytem Pinpoint Yankauer 17,5/5,8 CH/mm 25/8,33 CH/mm 300 cm; uchwyt 9/3.00 CH/mm,
12/4,00 CH/mm 220 mm. no V.C.

40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek (krepowa banderola a “10 szt.)

10 x chusta z gazy 20 n. po praniu wstepnym z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy,

1 x opatrunek pooperacyjny 25 x 10 cm

2 x recznik celulozowy rozm. min. 30 x 30cm

1 x ostrze 23

1 x kieszen jednosekcyjna 43 x 38 cm

1 x tasma samoprzylepna

1 x strzykawka Luer 20 ml

1xigta 0,8 cm

1xigta1,2cm

1 x opatrunek masciowy 10 x 10 cm

1 x nozyczki metalowe, jednorazowe ze stali matowanej do pepowiny klasa lla reg. 6 , rozmiar 16 — 17cm,
z widocznym symbolem jednorazowosci,

1 x fartuch L niewzmocniony dla instrumentariuszki

1 x para rekawiczek latexowych pudrowanych roz. 7

W zestawie podwadjna naklejka z informacjg o materiale gazowym z nitka rtg

Materiat obtozenia spetnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogdw podwyzszonej funkcjonalnosci;
kazdy zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.
Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z wtdékniny polipropylenowej i folii polietylenowej o
minimalnej gramaturze materiatu podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chtonnosé
materiatu podstawowego min. 450 %, chtonno$¢ w miejscu padu min. 950%. Produkt bezpiecznie pakowany:
zawartos¢ zestawu owinieta w serwete na stét narzedziowy i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu
pakowane w 2 kartony.

Pozycja 31
Szczegotowy opis sterylny zestaw do artroskopii

Sktad zestawu min. :

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do artroskopii w rozmiarze 320cm x 245cm z workiem do zbidrki ptynéw oraz z otworami neoprenowymi
do przetozenia koriczyny, umiejscowionymi zaréwno w serwecie gtéwnej jak i w strukturze worka. Rozmiar
otwordw 5cm x 7cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 x ostona na koniczyne 35cm x 80 cm , rolowana

2 tasmy samoprzylepne 10 cm x 50 cm

4 reczniki celulozowe 30 x 33 cm

Materiat obtozenia spetniajgcy wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub réwnowaing na poziomie wymogow
podwyzszonej funkcjonalnosci; kazdy zestaw musi posiada¢ informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci naklejki
do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z witdkniny
polipropylenowe;j i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiatu podstawowego, bez padu chtonnego
55g/m2 (pad chtonny 55g/m2). Chtonno$¢ materiatu laminatu min. 156ml/m2, chtonno$¢ w miejscu padu min.386
ml/m2. taczna chtonno$¢ w obszarze krytycznym min 542 ml/m2. Odpornos¢ na przenikanie cieczy min. 200 cm
H20 oraz odpornosci na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 161 kPa, w strefie wzmocnionej min.
361 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartos¢ zestawu owinieta w serwete na stét narzedziowy i umieszczona



w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
Wykonany zgodnie z norma EN 13795-3 oraz Dyrektywg 93/42 EEC dla produktéw medycznych.
Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datg waznosci produktu.

Pozycja 32
Szczego6towy opis sterylny zestaw do chirurgii dtoni/stopy

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 190 cm)
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmochienie o rozmiarze min.60 x 145 cm)

1 serweta operacyjna nieprzylepna 100 x 175 cm

1 serweta do chirurgii dtoni /stopy 320 x 245 cm z padem chtonnym o wielkosci min. 150 x 150 cm i
samouszczelniajgcym sie otworem 3 cm

2 reczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Materiat obtozenia spetnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogdw podwyzszonej funkcjonalnosci;
kazdy zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.
Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z wtdékniny polipropylenowej i folii polietylenowej o
minimalnej gramaturze materiatu podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chtonnosé
materiatu podstawowego min. 450 %, chtonnos¢ w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany:
zawartos¢ zestawu owinieta w serwete na stot narzedziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu
pakowane w 2 kartony.

Pozycja 33
Szczegotowy opis sterylny zestaw do operacji tarczycy

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.60 x 145 cm)

1 serweta operacyjna, barierowa, samoprzylepna w rozmiarze min. 240 x 200 cm, ze wzmocnieniem w strefie
krytycznej min. 50 x 70 cm

1 serweta samoprzylepna typu ,U” w rozmiarze min. 150 x 240 cm z padem chtonnym o wielkosci min. 60 x 70
cm i wycieciem ,,U” o wielkosci min. 10 x 65 cm

1 tasma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 reczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Materiat obtozenia spetnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogdw podwyzszonej funkcjonalnosci;
kazdy zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.
Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe na catej powierzchni ,wykonane z wtdkniny polipropylenowej i folii
polietylenowej o minimalnej gramaturze materiatu podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnhienie
55g/m2).Chtonnos$¢ materiatu podstawowego min. 450 %, chtonno$¢ w miejscu padu min. 950%. Produkt
bezpiecznie pakowany: zawarto$¢ zestawu owinieta w serwete na stét narzedziowy i umieszczona w blisterze,
zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Wchodzace w sktad oferowanego asortymentu wymienione ponizej elementy muszg spetniaé minimalne
wymagane parametry krytyczne:

Obtozenia operacyjne sterylne  wykonane z wtdknin barierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych

a) Odpornosé na penetracje ptyndw ( nieprzemakalnosé) : => Odpornosc na penetracje ptynow (nieprzemakalnosé):
=>1000 mm stupa wody

b) wytrzymatos$¢ na rozdarcie/ rozerwanie  na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 55 g/m?2

d) Dodatkowe warstwy chtonne ( jesli wystepujg ) wokét stref krytycznych obtozen — wtdknina laminowana min
dwuwarstwowa - Odpornosc¢ na penetracje ptynow (nieprzemakalnosc¢) : => 800 mm stupa wody.

Przy gramaturze => 85g/m2 wytrzymato$é na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 80 kPa

Serwety sterylne z tasmami lepnymi lub bez oraz z otworami otoczonymi tasmami lepnymi bedacymi réwniez



zawinieciem obtozen operacyjnych oraz zestawodw obtozen operacyjnych

a) Odpornos¢ na penetracje ptynéw ( nieprzemakalnos¢) : Odpornos¢ na penetracje ptynéw => 1000 mm stupa
wody od strony wtékniny, oraz  => 2000 mm stupa wody od strony folii PE.

b) wytrzymato$é na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 53 g/m2

Ostona na stolik Mayo - Folia PE warstwa chtonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niz 56g/m2.
Min. wytrzymato$¢ na rozerwanie/ rozdarcie min. - 100 kPa Nieprzemakalnos$¢ catej powierzchni serwety min
1000mm H20

Sciereczki chtonne — gramatura — min 51 g/m2

Folia operacyjna poliuretanowa /poliestrowa- bedgca elementem wyposazenia obtozen operacyjnych : grubosc
max. 0,025mm oraz paro przepuszczalnosci nie mniejszej niz WVTR min. 250 , szerokos¢ aplikatoréw po obu
stronach : min 15 mm

Wymagania formalne :

Dowodem spetnienia/ potwierdzenia w/w parametréw krytycznych bedzie dotgczenie do oferty danych
technicznych (np. karty danych technicznych ) wystawionych przez producenta materiatéw ( wtdknin , folii itp.)
uzytych do produkcji gotowych wyrobow

Pozycja 9
Zestaw do operacji ginekologicznych

Szczegotowy opis zestaw do operacji ginekologicznych (tabela punkt 4)
1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 100 x 150 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 100 cm)
1 obtozenie stolika Mayo ztozone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm ( wzmocnienie 60-70 x 140-145) —
pakowany w zestawie lub osobno
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna 200 —220 x 100- 120 c¢m z samoprzylepnym , centralnym otworem
10cmx 7 cm
1 serweta nieprzylepna pod posladki 75 x 90 cm
2 ostony na konczyny 120 x 75 cm
4 reczniki celulozowe o rozmiarze  min. 30 x 30 cm
Materiat obfozenia spetnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogow podwyzszonej funkcjonalnosci;
kazdy zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.
Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z wiékniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej
gramaturze materiatu podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chtonno$¢ materiatu
podstawowego min. 450 %. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartos¢ zestawu owinieta w serwete na stét
narzedziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony

Pozycja 10
Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego

Szczegotowy opis sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego
Skfad zestawu min. :

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do zabiegéw w chirurgii biodra w rozmiarze 335cm x 280cm z padem chtonnym i z
zintegrowanymi workami typu allinone orazz otworem przylepnym 18 cm x 21 cm.



1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
2 x serwety dwuwarstwowe samoprzylepne 75cm x 75cm

1 x ostona na konczyne 35cm x 120 cm , rolowana
2 tasmy samoprzylepne 10 cm x50 cm
4 reczniki celulozowe 30 x 33 cm

Materiat obtozenia spetniajgcy wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub réwnowazng na poziomie wymogdéw
podwyzszonej funkcjonalnosci; kazdy zestaw musi posiadac¢ informacje o dacie waznosci i nr serii w
postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z
widkniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiatu podstawowego, bez
padu chtonnego 55g/m2 (pad chtonny 55g/m2). Chtonno$¢ materiatu laminatu min. 156ml/m2,
chtonnos¢ w miejscu padu min.386 ml/m2. taczna chtonnos$¢ w obszarze krytycznym min 542 ml/m2.
Odpornos¢ na przenikanie cieczy min. 200 cm H20 oraz odpornosci na rozerwanie na sucho w strefie
niewzmocnionej min. 161 kPa, w strefie wzmocnionej min. 361 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany:
zawartosé zestawu owinieta w serwete na stét narzedziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do
transportu pakowane w 2 kartony. Klasa palnosci I.Wykonany zgodnie z normg EN 13795-3 oraz
Dyrektywg 93/42 EEC dla produktéw medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii,
datg waznosci produktu.

Pozycja 11
Szczegotowy opis sterylny zestaw do operacji zylakéw, wzmocniony

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 190 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chtonnym typu "U" ("U" 15 x 95 cm) 260 x 200 cm (pad 100 x 175
cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm

1 ostona na krocze 35 x 20 cm

2 reczniki celulozowe 30 x 33 cm

Materiat obtozenia spetnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogdw podwyzszonej funkcjonalnosci;
kazdy zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.
Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z wtdkniny polipropylenowej i folii polietylenowej o
minimalnej gramaturze materiatu podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chtonnosé¢
materiatu podstawowego min. 450 %, chtonnos$¢ w miejscu padu min.950%.0dpornosé na przenikanie cieczy min.
200 cm H20 oraz odpornosci na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa, w strefie
wzmocnionej min. 300 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawarto$¢ zestawu owinieta w serwete na stot
narzedziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.



