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I D (n) I L (n) Wn (n) % r (n) t/m3 Cu (n) MPa Φ (n) stopnie Mo (n) MPa M (n) MPa Eo (n) MPa

- Gb - - - - - - - - - -

Ia - 0,40 19,00 2,10 0,025 14,50 24,00 - -

Ib - 0,20 13,00 2,15 0,031 18,00 36,00 - -

Piaski osady wodnolodowcowe II Pd, Ps FSa, MSa 0,50 - 10,00 1,73 - 31,00 58,00 - -

Data: 08.2022r

Nr arch: -
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Nazwa tematu:

Pruszcz Gdańsku ul. Handlowa

badanie dla projektu zamiennego odcinka ul. Handlowej w Pruszczu 

Gdańskim

Rodz. opracowania:

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Jelito

Opinia geotechniczna
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OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
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Piasek gliniasty, 

Glina piaszczysta
Pg, Gp clSa, saCl

Gleba


