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[%]  [%]  [g/cm 3 ] [g/cm 3 ] [%] [%] [%]

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1 1,00 NW KWg (Gπ) beżowa w 0/1 tpl 3-5

1 2,00 NW KWg (Gπ) beżowa mw 0/0 pzw 3-5

2 1,10 NW nN (Gπ+ okr.w.+Gπz) ciemnoszara w 1/1 tpl >5

2 2,00 NW KWg (Iπ) brązowa w 2/2 tpl <1 29,3 57,3 25,6 31,7 0,12

3 2,00 NW KWg (Gπ) beżowa mw 3-5 16,0

4 1,00 NW KWg (Gπz) brązowa mw 0/0 pzw <1 26,5

4 2,00 NW KWg (Gπ+okr.w.) brązowa w 0/1 tpl 3-5 14,3

5 1,00 NW KWg (Iπ) brązowa w 0/1 tpl <1 25,9 55,3 23,5 31,8 0,08

5 2,50 NW KWg (Gπ) brązowa w 0/1 tpl 3-5 16,1

6 0,60 NW Pg brązowa w 1/1 pl <1 21,6

6 2,10 NW Gπ żółta w 1/1 tpl <1 26,3
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH
Temat: Zestawiła: mgr inż. Agata SikoraPIEKARY ŚLĄSKIE, KANALIZACJA nr arch 14699/18
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7 1,50 NW KWg (Gπz) brązowa w 0/1 tpl <1

7 4,50 NW KWg (Iπ) brązowa w 0/0 pzw <1 39,0

8 1,10 NW KWg(I +okr.w.) jasnobrązowa w 0/1 tpl 3-5

8 1,90 NW KWg (Gπz) brązowa w 1/1 tpl 1-3

8 2,70 NW KWg (Iπ) brązowa w 0/1 tpl <1 35,2

9 0,50 NW KWg (Gπ // I) brązowa w 0/1 tpl 3-5
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