OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajaca warunki gruntowo-wodne podtoza oraz rodzaj

konstrukcji nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej

w m. Modliszewko, gm. Gniezno, pow. gnieznienski, woj. wielkopolskie

Rozpoznanie podtoza gruntowego i konstrukcji nawierzchni przeprowadzono

w lipcu 2024 roku na 2 stanowiskach (nr 1 i 2), z zastosowaniem $widra recznego do

gruntu oraz rdzeniowej wiertnicy mechanicznej, w lokalizacjach przedstawionych

na zatqczonym planie sytuacyjnym oraz dokumentacji fotograficznej.

1. Konstrukcje nawierzchni drogowej stanowig warstwy:

>
>
>
>

$cieralna - bitumiczna, o wysokosci 4,0 cm
wyréwnawcza - z kruszywa wapiennego 0/16 mm, o grubosci 5,0 cm
wzmacniajgca — zwigzana spoiwem hydraulicznym, o grubosci 8,0 cm

podbudowa - z kruszywa wapiennego 0/31,5 mm, o grubosci 10,0 cm

2. Podtoze gruntowe, rozpoznane z poziomu zblizonego do niwelety nawierzchni,

stanowiq:

> w wierzchniej warstwie, do gtebokosci przemarzania (tj. do 0,8 m liczonego od

niwelety nawierzchni):

nasypy niebudowlane, ztozone =z piaskdéw drobnych prdéchnicznych
z domieszkg zuzla, w stanie luznym i $rednio zageszczonym, ktére pod
wzgledem wysadzinowosci oceniono jako watpliwe,

rodzime grunty préchniczne - piaski drobne préchniczne, w stanie Srednio
zageszczonym, wysadzinowo watpliwe,

rodzime grunty niespoiste - piaski drobne, $rednio zageszczone,

niewysadzinowe;

> W nizszych warstwach, ponizej gtebokosci przemarzania (tj. ponizej 0,8 m

liczonego od aktualnej niwelety nawierzchni):

dolne warstwy ww. piasku drobnego,
rodzime grunty spoiste — piaski gliniaste przewarstwione gling piaszczysta,

w stanie twardoplastycznym (IL = 0,10-0,20), bardzo wysadzinowe.
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W trakcie prowadzonych badan (lipiec 2024 r.) wody gruntowej nie stwierdzono.

Biorgc pod uwage brak obecnosci wody gruntowej w podfozu oraz nieutwardzone

pobocza, warunki wodne oceniono jako przecietne.

Grupe nosnosci podloza okreslono jako G4. Na etapie realizacji robodt
ziemnych zaleca sie potwierdzenie przyjetych ww. grup nosnosci podtoza w polowych

badaniach aparatem VSS i sondowaniach dynamicznych DPL.

Zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 463 z 27 kwietnia 2012r.)
z uwagi na wystepowanie nasypu niebudowlanego warunki gruntowe nalezy
formalnie oceni¢ jako zlozone. Z uwagi na niewielka miazszo$¢ nasypu
niebudowlanego, ktory zostanie wymieniony na warstwy konstrukcji

nawierzchni, warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.

Szczegdtowy uktad warstw podtoza gruntowego wraz z proponowanym sposobem
wzmocnienia przedstawiono na zalaczonej ,Karcie dokumentacyjnej otworu
badawczego”. W przypadku kategorii obcigzenia ruchem wyzszym niz KR2 nalezy

wykona¢ warstwe podbudowy pomocniczej.

mgr Gabriel Martysz mgr Sebastian Niestroj dr inz. Szymon Weglinski
DOL-XIII-109 certyfikat PKG nr 307
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Plan sytuacyjny rozmieszczenia stanowisk badawczych, Modliszewko
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£ Temat Przebudowa drogi gminnej Lokalizacja: Modliszewko
P.P.H.U FOREQ Gabriel Martysz / obiekt: dz. 11, 16, 40/7 Powiat: gnieznienski
Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz Inwestor: Gmina Gniezno Wojewddztwo: wielkopolskie
www.foreg.pl Data wiercenia: 25.07.2024 Wiercenie: mgr Sebastian Niestrdj
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propozycja Usunaé warstwe nayspu niebudowlanego oraz grunty préchniczne. Dogesci¢ lekky zageszczarka ptytowa.

wzmochienia

Wykonaé 30 cm warstwe wzmachiajgco-mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem.




ZESTAWIENIE RODZAJU | GRUBOSCI WARSTW KONSTRUKCJNYCH

Modliszewko

F O RE g Temat Przebudowa drogi gminnej Miejscowos¢:
dz. 11, 16, 40/7 Gmina: Gniezno
gnieznienski

FOREVER QUALITY / obiekt;
P.P.H.U FOREQ Gabriel Martysz Zleceniodawca: Gmina Gniezno Powiat:
Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz Rzedna: niweleta nawierzchni Wojewddztwo: wielkopolskie
www.foreq.pl Opracowanie: mgr Gabriel Martysz Data rozpoznania:
Nr stanowiska Lokalizacja Rodzaj warstwy i opis Grubos¢ [cm]
warstwa bitumiczna 4,0
warstwa wyréwnawcza z kruszywa wapiennego 0/16 mm 5,0
wg dokumentacji - - - P
2 . ) warstwa zwigzana spoiwem hydraulicznym (stabilizacja cementem) 8,0
fotograficznej
podbudowa z kruszywa wapiennego 0/31,5 mm 10,0
tgczna grubos¢ warstw przewierconych na stanowisku: 27,0




