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KARBOKSIL ORANI ANALIZi

ALTAYLAR MEDIKAL TIBBI MALZ. INS. TEKS. GIDA ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI. firmasi
tarafindan analizi istenilen PAHACEL Okside Rejenere Seliloz isimli 611660 LOT numarali Grindn
karboksil orani analizinin detaylari ve sonucu asagida agiklanmistir.

Deneysel Prosediir: USP-NF'e gore yapilan analizde, 250 mL erlen igindeki 6nceden 90 °C de 2
saat kurutulmus 1 gram Okside Rejenere Selloz numunesi Gzerine 10 mL 0.5 N NaOH cozeltisi ilave
edilip kanstinimigtir. Karigim Gizerine 100 mL saf su ilave edilerek ve hizlica 0.1 N HCJ cozeltisi ile
fenolfitalanin indikatoris déntisim noktasina gére titre edilmistir. Harcanan HCI cozeltisi miktari not
edilerek ayni sekilde okside rejenere seliiloz olmadan (blank) harcanan HCI miktari hesaplanmigtir. 2
analiz sonucunda harcanan HCI gozeltileri arasindaki farkin her bir mL si 4.5 mg karboksil grubuna
(COOH) denk geldigi temel alinarak yiizde oran hesaplanmistir. ’

Sonug: Karboksil Orani %18 olarak belirlenmistir.

Agiklamalar; USP-NF : The United States Pharmacopeia and The National Formulary

Sorumlu imzalar:

S .<_=:.lc._q

Sicil No: 53701

icil No: 53856

Bu rapar ve sonuglar talepte bulunan kurulus ve miisterilerince ticaret ve reklam amaglart ile kullanilamaz. Rapor tamamen veya kismen
ogaltlamaz/yayinianamaz.. Raporda (*) isaretli analizler akredite edilmistir. Imzasiz analiz raporlan gegersizdir.

Bu rapor 6 sayfa olup, 2 asil (1 asil musteriye, 1 asil Enstitd arsivine) olarak hazirlanmigtir, Sayfa 3/6
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ANALIZA ZAWARTOSCI KARBOKSYLU

Ponizej przedstawiono wyniki i szczegdly analizy zawartosci karboksylu przeprowadzonej na zlecenie
firmy Altaylar Medial Tibbi Malz. Ing. Teks. Gida Ith. Ihr. San. ve Tic. Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoécig na probce celulozy utlenionej PAHACEL o numerze 611660 LOT.

Procedura doswiadczalna: podczas analizy przeprowadzonej zgodnie z USP-N, probke celulozy
utlenionej o wadze 1 gram, wczesniej poddanej suszeniu przez okres 2 godzin w temperaturze 90°C,
umieszczonej w probéwee 250 mL, wymieszano z 10 mL roztworu NaOH. Do mieszaniny dodano 100
mL czystej wody i poddano szybkiemu miareczkowaniu roztworem 0.1 N HCIl do momentu zZmiany
wskaznika fenoloftaleiny. Notowano ilos¢ zuzytego roztworu HCI, po czym obliczono w taki sam
sposéb ilos¢ zuzytego roztworu HCI bez obecnosci celulozy utlenionej (blank). Zawartogé procentowa
zostata obliczona przy zatozeniu, ze roznica roztworéw HCI zuzytych w trakcie 2 analiz jest rowna 4,5
mg na kazdy mL grupy karboksylowej (COOH).

Wynik: stwierdzono, ze zawarto$¢ karboksylu wynosi 18%.

Objasnienia: USP-NF: The United States Pharmacopeia and The National Formulary.

Podpisy osob odpowiedzialnych:
[Podpis ] [Podpis]

Numer rejestru; 53856 Numer rejestru: 53701

Niniejszy raport oraz wyniki nie mogg by¢ wykorzystywane przez zleceniodawce i jego klientow w
celach handlowych i reklamowych. Zabrania sie powielania/publikowania raportu w calosci lub
czesciowo. Analizy oznaczone znakiem (*) zostaty akredytowane. Raporty bez podpisu sg niewazne.

Niniejszy raport sktada sie z 6 stron; sporzadzono go w 2 oryginatach, po jednym dla klienta
i archiwum Instytutu,
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