
/tłumaczenie z języka angielskiego/ 

 
Nasz nr raportu: LGM/ GTACR/7.8/CP/2106/0018 

Twoja referencja:  

 

 

23czerwiec 2021 

 

Ansell  NP SDN BHD 

Lot 80, Kawasan Perindustrian Air Keroh 

75450 Melaka 

 

   Uwaga: Pani Noor Atqah Saadon 

 

Raport z badania 

 

Otrzymaliśmy próbkę dostarczoną do nas wraz listem motywacyjnym datowanym na 1 czerwiec 2021. 

Analizę przeprowadzono zgodnie z zleceniem. Przedstawiamy nastepujące wyniki: 

 

Data otrzymania próbki: 17 czerwiec 2021 

Data badania:  22 czerwiec 2021 

Metoda badania:  EN 455:3 – 2006 

Stan próbki:   przed starzeniem 

Rodzaj próbki:  rękawica 

 

 

Wynik badania 

NR Nazwa produktu Poziom protein, brak rozcieńczania ( etap A.6.4. 4-EN 

455-3) 2 -gi czas rozcieńczania 

2 
Gammex Latex Textured 

(Nr LOT: 2105456204) 

 

µg/g 
µg/dm2 

3 
4 

 

 

/nieczytelny podpis/ 

 

Ruhida Ab. Rahim  

(NR IKM: 

2542/5226/07) 

Manager techniczny 
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