
RI.271.23.2022            Jelcz-Laskowice, dnia 25.07.2022 r.  

 

Zamawiający:  

GMINA JELCZ-LASKOWICE 
 ul. W. Witosa 24 
55-220 Jelcz-Laskowice  
 

 
Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy: postępowania pn. Boisko za rogiem - budowa boisk  

do mini siatkówki i mini koszykówki na Osiedlu Metalowców oraz pełnowymiarowego  

boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz.   

 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: 

ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie nr 1.   Czy Zamawiający dopuszcza  zastosowanie  nawierzchni  przepuszczalnej dla 

wody z wykorzystaniem warstwy stabilizacyjnej 30-35 mm składającej się z mieszanki 

granulatu SBR, lepiszcza poliuretanowego oraz kruszywa kamiennego -zastępując podbudowę 

betonową ? 

Odpowiedź: 

Projektant dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako zamienne, równoważne. System wg 

projektu należy rozumieć jako nieprzepuszczalny dla wody zgodnie z częścią  graficzną. 

Dopuszczony system przepuszczalny dla wody z wykorzystaniem warstwy stabilizacyjnej 30-35 

mm zmienia również podbudowę na dynamiczną. Zmiana rozwiązania nie może wpłynąć na 

zwiększenie kosztów realizacji. 

 Pytanie nr 2 

SWZ  5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych składanych wraz z ofertą.  

3) Nawierzchnie boisk: 

3.1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014. 

3.2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny. 

3.3. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych. 

3.4. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji 



W przypadku dopuszczenia warstwy stabilizacyjnej pytanie nr 1 czy dla w/w warstwy która 

składa się ze żwiru,  granulatu gumowego SBR i żywicy poliuretanowej Zamawiający będzie 

wymagał typowych dokumentów na potwierdzenie zgodności z obowiązującymi normami 

wymaganych na etapie składania ofert.  

1) Potwierdzenie  z  badań  przeprowadzonych  przez  specjalistyczne  laboratorium  (np.  ITB,  

LaboSport,  ISA-Sport,  Sports  Labs  Ltd  lub  inne)  potwierdzające przebadanie oferowanego  

systemu  warstwy stabilizacyjnej 

2) Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej 

3) Autoryzacja producenta zastosowanej    warstwy stabilizacyjnej upoważniająca do instalacji 

na danym 

 

Odpowiedź: 

Dla warstwy stabilizacyjnej 30-35 mm składającej się ze żwiru, granulatu gumowego SBR i 

żywicy poliuretanowej Zamawiający będzie wymagał dokumentów (złożone wraz z ofertą): 

1) Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej (klej oraz SBR), 

2) Karty technicznej, 

3) Autoryzacja producenta zastosowanej nawierzchni poliuretanowej wraz z warstwą 

stabilizacyjną upoważniająca do instalacji na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem 

udzielonej gwarancji. 

 

Z upoważnienia Burmistrza 

  Małgorzata Łubkowska 

 

                                                           Główny specjalista ds. zamówień publicznych 


