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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghitécznej (ST) $ wymagania ogblne dotygee

wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuyymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych olgitych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] STa szgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Podstawowe wymagania stosowane w spemyf.
obiekt budowlany — naley przez to rozumie budynek wraz z instalacjami i wadzeniami
technicznymi lub  budowl stanowica catlas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

budynek — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale z@many z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomp@rzegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty ihdac
budynek mieszkalny jednorodzinnym— nalery przez to rozumie budynek wolno stagy albo
budynek o zabudowie bBhiaczej, szeregowej lub grupowej, &fay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodziedn calas¢, w ktérym dopuszcza i
wydzielenie nie wgcej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
ubytkowego o powierzchni catkowitej nie przekragezej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowla — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedulagcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lepbwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stogce maszty antenowe, wolno sig trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronnedrotechniczne, zbiorniki, wolno stme
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaliieiekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, readmie i podziemne pragja dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ngoma take czsci budowlane uradzea
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyeizadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow skradagych s¢ na
calaici uzytkowe]

obiekt matej architektury — naley przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém: kultu

religijnego, jak: kapliczki, krzge przydrane, figury lub posggi, wodotryski i inne obiekty
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architektury ogrodowej lub aytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak:
piaskownice, hétawki, drabinki,Smietniki.

tymczasowe obiekty budowlane- naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, azwmkobiekt budowlany nie pgtzony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilosprzeday ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, sdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowa — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ollanym miejscu, a tate
odbudowa, rozbudowg, nadbudowa obiektu budowlanego.

roboty budowlane — natg przez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remont — naley przez to rozumie wykonywanie w istnieicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoyeh bieagce]
konserwaciji.

urzadzenia budowlane— naley przez to rozumie urzadzenia techniczne zwaane z obiektem
budowlanym zapewniagge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzestiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place§oiktniki.

teren budowy — nalery przez to rozumie przestrzé, w ktdrej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzenizajmowang przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wlasni, uzytkowania wieczystego, zaj@u, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwolenie na budow — naley przez to rozumie decyzje administracyjn zezwalajgcg na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtdmych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

dokument budowy — naley przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowgg@d@owych i kaicowych, w miag potrzeby,
rysunki i opisy stagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkik¢ obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metad montau — take dziennik montau. dokumentacja powykonawcza —
nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poarykwczymi.

dokumentacja powykonawcza— naley przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t orazeodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

droga tymczasowa (montaowa) — naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu,
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dziennik budowy — nalely przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot,

element rob6t— wyodebnione z catéci planowanych robdét ich rodzajeads stany wznoszonego
obiektu, stiace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu licaaniu inwestycji,

grupy, klasy, kategorie robét — naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rawje Wspodlnego Stownika Zamowiie
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., zf0 zm.),

inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér naddwg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeZg® kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywdmniyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz uradzen technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzer technicznych i maszyn, okiajaca rodzaje i kolejni@ lub wspotzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegébw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest réwnie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestpibcesu inwestycyjnego, armgaca
swojesrodki finansowe na realizacgamierzonego zadnia,

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawobét, upowaniona do kierowania
robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow
odpowiedzialnét za prowadzanbudove,

kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pgtdnk jego zgodriwi z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatig uzytkowa,

kosztorys— dokument okréajacy ilos¢ i wartas¢ robdt budowlanych spagdzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cennpstkowych robocizny, materiatu, narzutow
kosztow pérednich i zysku,

kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztorytepy,

materialy — naleyy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réirézne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentapjojektovy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdhktora nadzoru,

normach europejskich — oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektroteclanej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodniz ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji,

obmiar— wymierzenia, obliczenia ifciowo — wartéciowe faktycznie wykonanych robat,
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prawie do dysponowania nieruchofog na cele budowlane — nale przez to rozumiée tytut
prawny wynikajcy z prawa whasniai, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgmpaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

Polska Norma(PN - dokument okrdajacy jednoznacznie pod wzglem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.mipow budownictwie stosowang sn.in. Do
materiatdw budowlanych, metod, technik i techndlbgidowania obiektow budowlanych,
pozwoleniu na budowv — naley przez to rozumie decyzg administracyjp zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét bwtimych innych ni budowa
obiektu budowlanego,

polecenia Inspektora Nadzoru — naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnuedyczice sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalg przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

roboty budowlane — nalely przez to rozumie budove, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiarOéw — nade przez to rozumie— akceptowaq przez Inspektora nadzoru ke z
ponumerowanymi stronami, $hca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych ganikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonaniumsozliwe do odebrania pod
wzgledem ildsci i wymogow jakéciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robét,
robotach zanikagych— roboty budowlane, ktorych efekty sakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow budowy,

rusztowania — konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana),esystva wielokrotnego aytku (z
rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna ( npiszce), shdgca jako pomost roboczy do
wykonywania robdt na poziomie przekraczgim dopuszczaln przepisami, bezpiecarnprac na
wysokaci,

ustalenia techniczne— naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmjch,

wiasciwy organ— nalgy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyréb budowlany— nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgognp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jak@dk pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym pateniu stanowgicym integrali catas¢ uzytkowa,

Wspdlny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,

stworzonych na potrzeby zamowigublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika
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uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdn postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do d&néa przedmiotu zamowienia przez
zamawiajcych z dwczesnych Bstw Cztonkowskich UE statoesbbowizkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoui@ublicznych przewidziato obowdek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 mdjaZr.,

zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna dkoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdmapcym, wyznaczona przez zamavdizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i administiaia umow w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

1.5.0g6lne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Za bezpieczgsstwo w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych odpedeialny jest
wykonawca robot, ktory przed rozpecem prac ma opracowa przekaza Inwestorowi

plan BIOZ a w trakcie wykonywania prac zabezpiédeyen pod wzglddem BHP.
2. Materiaty

2.1 Zrédha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukgsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycce,

zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiedré@robaty techniczne lub
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaggtych bada okrelonych w ST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita spetniaj wymagania ST
W czasie pospu robot. Pozostale materiaty budowlane powinnytrsae wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, @rikch mowa w

Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2.Materiaty nie odpowiadace wymaganiom jakiciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakwiowym zostd przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy,atlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj rob6t, w ktorym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykozd@ sk z jego nieprzyjciem i

niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy wlasne one
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potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaty swoje jdko
wiasciwosci do robot i byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatovgdb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.\Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglumaozliwos¢ zastosowania emych

rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnydamentéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@wkankretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pdézniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@klub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoruzblici wydajnéé sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoruewninie przewidzianym umay
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyaze jego ubytkowania. Wykonawca dostarczy Inspekioro
nadzoru kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie sptn do uwytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Je Eli dokunogmtprojektowa lub ST przewiduje
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pdézniej

zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1.0qgd6lne wymagania dotyaee transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéftodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych

materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dmizie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamamspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddgdospetnid wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaelt na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wkwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieggco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.Przed rozpoggiem robétwykonawca opracuje: projekt zagospodarowaniauptamowy, ktory

powinien sktada si¢ z czsci opisowej i graficznej, - plan bezpieéstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), - projekt organizacji budowy, - prdjetechnologii i organizacji monta (dla
obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukggh o wekszych gabarytach lub

masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny ysmowadzenie robo6t zgodnie z uméw lub kontraktear ara

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, ida zgodna z dokumentagc]
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem orgarizeabdt oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

6. Kontrola Jakosci robot

6.1.Program zapewnienia jako

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §ak@PzJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, riwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraaeijwykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektowy, SST.
Program zapewnienia jak@ winien zawieré:

— organizag} wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych

elementéw robot,
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system (sposéb i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jalols wykonywanych
robot,
— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw,
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
6.2.Zasady kontroli jak&ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakaosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, spgz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwosci s okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okiene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Badzaterialdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym paxku koszty te pokrywa Zamawgay.
Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogalo bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspakaoizoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane praspektora nadzoru. Przed przygeniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5.Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adak

najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.
Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaehdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jdo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatlouvradia ich wytwarzania. Do umbiwienia jemu
kontroli zapewniona ¢uizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syserkontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materialtbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Z&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych tadalbo oprze si wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodobmaterialdw i rob6t z dokumentacprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatiolwv bada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a.) posiadaj certyfikat na znak bezpiear#wa wykazuicy, ze zapewniono zgod&d z
kryteriami technicznymi oki&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiaciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadre rozporzdzeniem MSWiIA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

b.) posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslg Normg lub
- aprobad techniczr, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

c.) 5. znajdu si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

d.) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robotgdzie posiada te dokumenty, okgtajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edbpwym obowjzujacym Zamawiggcego i

Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowiahca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustavayvo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowgdy dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zmzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda
oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przegpéktora
nadzoru programu zapewnienia jakioi harmonogramoéw robét, terminy rozpecia i zakaczenia
poszczegdllnych elementow robot, przebieg robddntmci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach, uwagi i poleceniadektora nadzoru, daty zadzenia wstrzymania
robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odlorébét zanikajcych i ulegaicych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt, wiigenia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, davtyczice jakdci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych hadpodaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z pudem kto je przeprowadzat, inne istotne

informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. $Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjlub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektoagzoru do ustosunkowanig.dgProjektant nie
jest jednak strapnumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeéVNykonawcy robot.

Ksiagzka obmiarow stanowi dokument pozwalgy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przepreea s¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodrci lub certyfikaty zgodn&i materiatléw, orzeczenia o
jakaosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robot. Winny by udosgpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

Do pozostatych dokumentéw budowyalicza sj:

pozwolenie na budogy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustate
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Dokumenty budowy ddg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited

zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentgday bedg zawsze dogpne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.
7. Obmiar robét

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z wokntacy
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Glymirob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zak&reBimierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmidrdzie wpisane do kstki obmiardw.
Jakikolwiek tadz lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od albgrku ukaiczenia wszystkich robét. 8ine
dane zostappoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétehzie
przeprowadzony z czysio wymaga do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okrdonym w umowie.

7.2 Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okréania ilasci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgedrgodne z jednostkami oklenymi w

dokumentacji projektowej i przedmiarze robdét.

7.3.Urzadzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidgtzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. |Ydzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez wykonagvc
Jezeli uradzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne

Swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedala przez wykonawe utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4Waqi i zasady wdeania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje uprzedzenia wagodpowiadajcie odgaym wymaganiom
SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniace w sposob gglty zachowanie dosadém wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a.) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b.) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i gdzex technicznych,
c.) odbiorowi czsciowemu,

d.) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

e.) odbiorowi po uptywie okresuekojmi

f.) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2.0dbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robdt zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jatiovykonywanych
robét oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.id@digdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. dakalos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieyeh komplet wynikow badea
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powgjiar konfrontacji z dokumentagprojektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego
robét dokonuje si dla zakresu robét okélwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokomgpektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (Kaowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaggo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilgci) oraz jakdci.
Calkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegcgdrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robdt i przygicia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznexqorez Zamawiagego w obecnii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jaiaowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapcgiaaz realizacy ustal@é przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét

uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnywiikionczeniowych, komisja

przerwie swoje czynrigi i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy i SST z

uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszanwartaé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawaapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zojzamy

przygotow& nastpujace dokumenty:

a.) dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

b.) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okurdentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

c.) protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

d.) protokoty odbioréw cgsciowych,

e.) recepty i ustalenia technologiczne,

f.) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

g.) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafld oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jaa (PZJ),

h.) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatléw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezl),

i.) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przet@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wieicielom urzdzea.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag lxdg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupghtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny po uptywie okresikojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usultiem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancji.
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Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyeblizie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robét
(koncowy)”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngsijacych dokumentow:
— umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,
— protokotu odbioru kbcowego obiektu,
— dokumentéw potwierdzggych usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byty zgtoszone wady),
— dokumentéw dotyceych wad zgloszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usuwtia
tych wad,

— innych dokumentow niezbinych do przeprowadzenia czysnoodbioru.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagazs jednostk obmiarovy
ustah dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczaltowo podstawitatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez wykonagvic
przyjeta przez Zamawiagtego w dokumentach umownych (ofercie). Cena je#towst pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowelie uwzgédniat wszystkie czynn€ei, wymagania i
badania skladage s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenieajtowe robét bdzie obejmowé - robocizn
bezpdrednio wraz z narzutami, - wafto zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transporttenan budowy, - war§é pracy sprztu wraz

z narzutami, - koszty paednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone dge z obowizujacymi
przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomgz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiaregodnié wynikajacych z
postpu robat,
— ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
— opfaty/dziepawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik6krwawnikéw, barier,
oznakowani i drenal, tymczasow przebudow urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizasghu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniedignczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, bariegwiatet,
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— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
— usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania, - doprdwemie terenu do stanu
pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajcy.

10.Uwagi szczego6towe

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn(ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). —
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach lwdoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). — Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przecixgpowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229). — Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.dexorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pén. zm.). — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Rrawhronysrodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pd. zm.). — Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o difogaublicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techmyiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielaniahylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z drd@ wrzeénia 1997 r. — w sprawie
0g0lnych przepisdw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie bezpiecgstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany@e. U. Nr 47, poz. 401). —
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiagtstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowedoz.( U. Nr 202, poz. 2072). —
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniz02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, (tom I, 11, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990. — Warunki techniczn&omgnia i odbioru rob6t budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. — Wikittechniczne wykonania i odbioru sieci i
instalacji, Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&., Warszawa,
2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45110000
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t olsfych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie rozbiodrek i demoinyavystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodz:

- rozbiorki,

- rozbiorki obiektow kubaturowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania rob6t, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Za bezpieczgsstwo w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych odpedeialny jest
wykonawca robot, ktéry przed rozpecEm prac ma opracowa przekazé Inwestorowi
plan BIOZ a w trakcie wykonywania prac zabezpiédeyen pod wzglddem BHP.

2. Materiaty

2.1. Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie weptja

Wykonawca zobowdzany jest dostarczywszystkie dokumenty zwikane z utylizag materiatow

wymagane stosownymi przepisami i rozpaizeniami.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mée by uzyty dowolny sprzt.

Wykonawca zobowdzany jest dostarczy niezlzdny sprzt na plac budowy wraz z
potrzebnymi rusztowaniami, poditokami i cswietleniem. Sprgt dostarczony przez
Wykonawe powinien spetni@ wymogi jakaciowe, ilcsciowe i bezpieczestwa zgodnie ze

wskazaniami w projekcie technologicznym oraz projek organizacji robot,
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zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. &peztkowany przy prowadzeniu robot nie
moze powodowd uszkodzé pozostatych — elementéw, ktore niecdh rozbierane.
Wykonawca jest zobowzany uywat tylko sprztu, ktéry nie wywiera negatywnego
wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Do wykonania robét rozbidrkowych, Wykonawca powinigy¢ srodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot oraz wdaiwosci przewaonych
materiatbw. W miay postepowania prac rozbiorkowyclkedzie wywaony gruz, ktory
tadowany lkdzie do konteneréw znajdigych s¢ na placu budowy lub na samochody
ciczarowe przyjedzapce na teren budowy i wywone na autoryzowane wysypiska.
Wykonawca zobowdzany jest zabezpieczyw nalezyty sposob przewimny tadunek przed
spadaniem i przesuwaniem. Wykorzystane pojazdyrdewmnzu materiatdbw muszspetnid
wymagania dotycge przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do doganych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykoreayest zobowjzany usuwa
na swoj koszt zanieczyszczenia spowodowane pezgr pojazdy na drogach publicznych

oraz na teren budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
- teren ogroddii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniegce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i

wodno-kanalizacyjporaz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2004Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpiegewa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

- Pokrycie dachowe rozbigraecznie. Materiat poza obb budynku znosi lub spuszcza

rynnami w sposob zabezpiecaaj przed uszkodzeniem.

- Wiezbe dachowy rozbierd recznie. Materiat odni€ poza obgb budynku.

- Stropy isciany rozebrérgcznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowa odniesé¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Elementy stolarki klusarki o ile zostan zakwalifikowane przez wikgiciela obiektu do

odzysku wyky z otwordw, oczyci¢, i sktadowé.
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- Powstaly po rozbiérce wykop zasypgruntem piaszczystym zgggczanym warstwami.

Wierzchni warstwe grubaci 0,2 m zasypagruntem rodzimym.
- Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca, przed przygtieniem do robot rozbiorkowych powinien ustawiniezlgdne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w plaz@gospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki powinien zosta ogrodzony w sposob uniemdiwiajagcy przedostanie si 0séb
nieupowanionych na teren budowy oraz oznakdéwtablicami ostrzegawczymi. Podmiotem
odpowiadajcym za bezpiecstwo dobr i o0s6b, utrzymanie czy§td oraz za pyly
zanieczyszczafe srodowisko jest Wykonawca. Inne postanowienia Wykate powinien
podejmowa w uzgodnieniu z sttbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP (Dz.U.Nr 13n&adl0.04.1972 r , poz 93) teren budowy i
rozbiorki powinien by wygrodzony i oznakowany. Tablica informacyjna poma zosta
umieszczona w widocznym miejscu, na wysakmie nizszej nz 2 m. Napisy na tablicy mugsbyc¢
wykonane w spos6b czytelny i trwaly, na sztywpsjcie koloru zéttego, czarnymi literami i
cyframi, o wysokéci co najmniej 4 cm. Na ogrodzeniu ngleumiesci¢ tablice informugca o
pracach rozbiérkowych i zakazie wsti na teren budowy. Wjazd na teren rozbiogd4e odbywat

Sie przez brarg.

5.4. Roboty rozbiérkowe

W zakres prac rozbiorkowych wchaedavszelkie roboty mage na celu wykonanie zadn
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszepistycji. Przed przyspieniem do prac
rozbidrkowych nalgy powiadomé Zarzdee budynku oraz zabezpieazy ogrodzt teren objty
rozbiérkami w celu uniemdiwienia przedostanie &iosOb nieupowaionych na teren olfy
zagrazeniem. Na stanowiskach robotniczych niedopuszezaist okresowe gromadzeniegigzych
ilosci materiatow i gruzu. Naly bezwzgkdnie przestrzegawarunkow bezpiecznego wykonywania
robét budowlanych oraz rozbiérkowych. Roboty rozkidve musz by¢ wykonywane w odwrotnej
kolejnasci do posgpowania w trakcie budowy budynku. Materialy i elenye z rozbieranego
budynku nalgy systematycznie wywo&iz terenu placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia gospodarki odpadamigzamych z prowadzonymi
pracami oraz odpadow porozbiorkowych jako podmidpowiadaicy za wytworzenie tych
odpaddéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawgdpadach. Wykonawca w zakresie budowy,
rozbiérki i innych prac powgzanych z inwestygj jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o
odpadach jest wytwdgc odpadéw powstaeych w wyniku przeprowadzanych prac. Przed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien dopetibowizkdéw okrélonych w ustawie o odpadach,
ktére zobowdzuja Wykonawe do posiadania na terenie danego powiatu prawa ytwaxzania
odpaddéw. W celu wskazania miejsc wywozu poszczegbirelementow z rozbiérki, Wykonawca
powinien zwroat sie do stosownych sl komunalnych. Odpady powstate podczas wykonywania
prac rozbiorkowych zostgrzakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z

dnia 27 wrzénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. NR1poz. 1206) do grupy 17.
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,Odpady z budowy, remontéw i demontaobiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wtaczapc glele i ziemie z terendw zanieczyszczonych)™:

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z éoekii remontéw

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Mied, braz, mosydz

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substangjeabezpiecznymi.

Materiaty wywane podczas prac rozbiérkowych rglsegregowai oddziel& odpowiednio te ktére
moa by¢ wykorzystywane jako surowce wtdrne — np. metddtcsAV momencie podgia decyzji o
utylizacji lub wtérnym przetworzeniu nale przekazé je uprawnionemu podmiotowi w celu
poddania recyklingu. Materialy nie naglzg s¢ na powtdrne wykorzystanie powinny zasta
przewiezione na wysypisknieci.

Prace rozbiorkowe powinny byprowadzone przez osebz uprawnieniami budowlanymi a
pracownicy zobowizani  przeg¢ odpowiednie szkolenia w ramach BHP.

Przed rozpoczxiem prac rozbiorkowych, konstrukcja budynku musst& zabezpieczona przed
niekontrolowan utrat stateczngéci elementéw demontowanych. Wszelkie wyburzenia greace
monta&zowe musz by¢ prowadzone przy podstemplowanych stropaelladym pod dozorem
technicznym. Prace rozbiérkowe naflewykonywa zawsze z zachowaniem o0sinosci przez
uprawniony personel bazag na Polskich Normach, ustawach oraz przepisach .BPiRce
rozbiérkowe powinny by wykonywane ¢cznie a w miay mazliwosci takze mechanicznie z
bezwzgédnym przestrzeganiem zasad BHP z zastosowanienzggabeé. Kontrola sprawdzania

wykonania rozbiorek dotyczy zgodimd z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji:

potencjalne zagienia bezpieczestwa ludzi i mienia,

kolejnas¢ dokonywania rozbidrek elementdéw konstrukciji,

- stateczn&t istniepcych budynkow,

zabezpieczenie terenu przed @psin oséb nieuprawnionych.

Podczas prac rozbiorkowychzaden z wusuwanych elementow nie z@0 spowodowa
nieprzewidzianego spadania lub zawalangarsiego elementu. Zabronione jest przewracacien
oraz innych cgci budynku wraz z podkopywaniem, podcinaniem oragwaniem materiatow
wybuchowych.

Stosujc sk do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, zolrmeé s¢ Wykonawe robot
rozbidrkowych do przekazania informacji Wéawvemu organowi o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania nimizelepojawi st konieczné¢ zagcia pasa drogowego, niezine
bedzie uzyskanie zezwolenia zatzy drogi na zajcie pasa drogowego ( DZ. U. Z 2004 r. Nr 140
poz. 1481) przez Wykonawc

. Przepisy BHP podczas prowadzenia robot rozbidrkbéwyc

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych riglebezwzgbdnie przestrzedga szczegdétowych
przepisow BPH okionych w Rozporgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28. 03.1972 r. w sprawie bezggstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
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robét budowlano-montawych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietri@72 r.). Dodatkowo

obowigzuja wszystkie ogolne przepisy BPH dotgce wykonywania rob6t budowalnych, ochrony

osobistej pracownikéw, spyii zmechanizowanego, pomochiczego,ades i zagospodarowania
terenu budowy. Do najwaiejszych zaleade z zakresu bezpiecastwa i higieny pracy w trakcie
prowadzenia robo6t rozbidrkowych metathechaniczai reczrg nalezy zaliczye:

- Teren budowy na ktorym odbywaesrozbidorka powinien zostaogrodzony i oznakowany
tablicami informacyjnymi.

- Daszki ochronne powinny Bypokryte szczelnie i dostatecznie wytrzymate w peziku
przebicia przez spadae przedmioty oraz ich umiejscowienie powinna lma wysokéci nie
mniejszej nt 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kieruntadia zagraenia. Zabronione jest
uzywanie daszkow jako rusztowdub miejsc sktadowania namdzi , sprztu i materiatow. W
miejscach przéf i przejazdow szeroké daszka ochronnego powinna wyrtosd najmniej o 1
m wigcej niz szerokdé¢ przegcia lub przejazdu.

- Miejsca niebezpieczne gdzie istai¢jodta zagraenia, np. z powodu mbwosci spadania z gory
przedmiotéw lub materiatdbw, nale oznakowa i ogrodzt porczami lub zabezpieczy
odpowiednio daszkami ochronnymi. Miejsca niebezmec nie mee wynosé mniej niz 1/10
wysokdci oraz nie mniej i 6 m, z ktérej mog spada przedmioty lub materiaty.

- Siet wodochgows, gazowe, cieplry, elektryczm, kanalizacyjg i inng powinna zostaodigczona
od rozbieranego obiektu przed rozpgzem robdt rozbidrkowych.

— Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych nale przekazé pracownikom wszelkie
informacje z programem rozbiérki i poinstruowarbezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Podczas usuwania jednego elementu nieznacspowodowd nieprzewidzianego spadku lub
zawalenia innego elementu oraz zabronione jest aolalscian i innych cesci przez
podkopywanie i podcinanie.

- Pracownicy, ktérzy natgni @ na urazy mechaniczne, peeaia pgdem, upadki z wysokai,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibeagyraz inne szkodliwe czynniki i zagmnia
zwigzane z wykonywanprag powinni by¢ zaopatrzeni w spgz ochrony osobistej.

Doprowadzenie placu budowy do pgaku

Wykonawca, po zakmzeniu prac rob6t rozbiérkowych, zobaeany jest ocZci¢ cah stret
objeta robotami oraz miejsca znajdog s¢ w poblzu wykonywania prac. Podmiotem
odpowiadajcym za wszelkie szkody, ktére powstaly z jego winpudynkach i pobliskiej okolicy
jest Wykonawca. Wykonawca zobawany jest dokortanatychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkdd powstatych w momencie odbiobat.

Wywo6z gruzu

Wywozenie gruzu bdzie s¢é odbywato w miag postepowania robot rozbiérkowych. Gruz
wywozony kedzie na autoryzowane wysypiska na samochodagtarowych dojedzajacych na
teren budowy. Wszelkie materiaty niewykorzystankojasurowce naley przetransportowa na
wysypisko smieci wskazane przez fignzatrudniog do wywozu odpadow. Transportedzie

wykonywany na biggco z uwzgédnieniem potrzeby zabezpieczenia odpadéw na sardacho
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transportowych plandekami przed pyleniem w czaapely, czy te siatky przed odrywaniem gi
drobnych cgzsci lotnych. Elementy nadgge sé do odzysku w ramach inwestycjiedy

przechowywane w miejscu krytym.

6. Kontrola jako sci robot
Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.
Wykonawca zobowszany jest dostarczy Inwestorowi stosowne gaiadczenie z miejsca

sktadowania lub utylizacji materiatow.

7. Obmiar robot
llos¢ wykonywanych robd6t zgodnie z postanowieniami umakyesla obmiar robot. Obmiar robét
obliczany jest na podstawie spgizonych z natury pomiaréw bigr pod uwag wymagania
techniczne zawarte w specyfikaciji.
Jednostkami obmiarws[szt], [m2], [kpl], [m3], [t]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte rozbiérkami podleggjzasadom odbioru robét zanigeych.

9. Podstawa ptatndci
Podstaw platnaci 53 roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymowyzszych punktach.
Cena obejmuje zapewnienie niedhych czynnikow produkgciji tj.:
- wykonanie w/w czynnéei oraz zapewnienie na placu budowy warunkéw bezghstwa bhp,
ppaz., sanitarnych i ochronrodowiska,
- uporzdkowania placu budowy,

- wszystkie roboty towarzygee niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtosiarzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy iochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p833).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. DaNW47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

10.2. Inne dokumenty

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja Projektowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy z obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim w przypadku nie
wymienienia tytutu jakiejkolwiek dziedziny lub gy, podgrupy czy normy. Wykonawca bierze
odpowiedzialnét za spetnienie wszystkich wymaggrawnych w odniesieniu dozywanych

opatentowanych ugelzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262500
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robdét przy wznoszeniu konstrukcji murowamycobiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét olfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie muréw zewgtrznych i wewgtrznych obiektow tzn.:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementow murowych zapgaw

Przedmiotem specyfikacji jest tak okrélenie wymagéa odnGnie wiaciwosci materialow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagdotyczacych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] STa szgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodia dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe naly wykonywa& na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawiera

wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobomaiteriatom wykorzystywanym przy ich

wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczastwa konstrukciji,

- bezpieczéstwa wytkowania,

- wymaga cieplnych,

- wymaga akustycznych,

- trwalaosci konstrukcji itp.
Konstrukcje murowe powinny kbyzaprojektowane w sposdob ustioviajacy okres uytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) oraz odpowiadaly zatmemu
przeznaczeniu przy wdaiwej konserwacji. Przy okgeaniu trwatgci konstrukcji i doborze
materiatbw nalgy uwzgkdni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcjadtie
nar&zona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego budowli, a take sposéb jego

zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnychrakgmw.
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2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosotM@ozna kada wodke zdatry do picia, z rzeki lub jeziora zgodnie z

PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jestyaie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a.) Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b.) Masa 3,3-4,0 kg

c.) Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

d.) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychgkpietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodcym przez cat grubcé¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie moe
przekraczédla cegty — 10% cegiet badanych.

e.) Nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24%.

f.) Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

g.) Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

h.) Wspotczynnik przewodrgi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i.) Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do —15°C i odmeania — brak
uszkodzé po badaniu.

j.)  Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegla puszczona z wysadkdl,5m na
inne cegty nie rozpadiacsi

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a.) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b.) Masa 4,0-4,5 kg.

c.) Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

d.) Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wigksza od 16%.

e.) Wytrzymaita¢ nasciskanie 15 MPa.

f.) Odpornad¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g.) Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na
inne cegty nie rozpadtagsha kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. 1los¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinna ¢by
wigksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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Bloczki z betonu komdérkowego

Wymiary: 59,0x24,0x24,0 cm
59,0x24,0x18,0 cm
59,0%x24,0x15,0 cm
59,0x24,0x12,0 cm
59,0x24,0x8,0 cm

Klasa 600, izolacyjrn@ akustyczna min 35dB.

Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B25

Bloczki naley chront przed zawilgoceniem.

Cegta silikatowa
Wymiary: 25,0%22,0x18,0 cm,
25,0x22,0x15,0 cm.

Izolacyjnas¢ akustyczna min. 50 dB.

Wymagania:

- nasakliwos¢ 16%

- odpornd@¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

- gestaié — nie wiecej niz 1,9 kg/dni dla cegly petnej i 1,5 kg/dhala dgzonych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia wagu
7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@zie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nslestosowéd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszoniggoe powinno tworz§ jednolitg i
jednobarwyg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszamaeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu np. :

- Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow zoggaszczyzn: pion murarski, ¢at
murarsly, tate wazona, waz wodny, poziomni¢ uniwersalg, tat kierunkows, sznur murarski,
katownik murarski, wykro;.

- Do przechowywania materiatbw budowlanych na staskwiroboczym: kasirna zapraw,

szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na aiyrmmaurowe, wiadra.
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- Do obroébki elementow murowych: mtotek murarskikijroskard murarski, przecinak murarski,
pucke murarslg, drag murarski, specjalistyczne nadzia do obrobki kamieni naturalnych.

- Do murowania: kielrdi murarslg, czerpak, topatdo zaprawy, rusztowania.

4. Transport

Materiaty i elementy do rob6t murowych mpdyé przewaone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi. Do zaladunku i wytadliu elementéw murowych naie
wykorzystyw&  urzdzenia mechaniczne wypassme w ospret widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport elementéw murowych pakowanyck jednostki tadunkowe,
przechowywanych luzem lub w opakowaniach powinny tagodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyexych tych wyrobow oraz PN-B-12030. Podczas trarisponateriaty i
elementy konstrukcji powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitsédtecznéci oraz
materialy musz by¢ zabezpieczone aby wykluazymozliwos¢ zawilgocenia i uszkodzenia
opakowa. Przy duych ilosciach materiatdw zalecane jest przeemie ich na paletach izycie do
zatadunku oraz roziadunku gdzen mechanicznych. Transport materialtbw w postaci gcich
mieszanek lub w papierowych opakowaniach powinigd Wwykonany za pomac zamkngtych
samochodow a do reszty materialtdow mdy¢ samochody pokryte plandekami. Cement i wapno
suchogaszone luzem nayeprzewozé cementowozami, wapno gaszone w postaci ciastaewapgo
mozna przewozi w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Transpkruszywa mae by
dowolnymi srodkami transportu ale wymagane jest zabezpieczenied zanieczyszczeniem,

Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przysipienia do rob6t murowych

Przed przysipieniem do murowaniacian naleéy odebré roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajc zgodnéc¢ ich wykonania z dokumentacprojektows i odpowiednimi szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi.

5.2.0g6lne zasady wykonywania robot

Roboty murowe powinny zostawykonane zgodnie z dokumentacprojektows, niniejsz

specyfikacy techniczi oraz zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikadgchnicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

a.) Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowego axdnia i
grubaci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgeédna rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otworow.

b.) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury ndne. Scianki dziatowe grubdi

ponizej 1 ceglty nalgy murowa nie wczéniej niz po zakaéczeniuscian gtéwnych.
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c.) Sciany dzialowe dczy¢ z istniegcymi scianami za pomag bruzd i strzpi w $cianach w
przypadkuscian z silikatow oraz za pomgcstalowych ktownikow w przypadkuscian z
gazobetonu. Bruzda powinnadygrobiona na catej wysoko pomieszczenia, méegtebokasé
ok. 5 cm i szeroki& o 2-3 cm wgksz niz grubcé niewykaiczonejscianki dziatowe;j

d.) Mury naley wznos¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu
pofaczenia murow wykonanych niejednoéare naley stosowd strzpia zazbione
koncowe.

e.) Cegly ukltadane na zaprawie powinnychyzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegh suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utgeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

f.) Wngki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

g.) Liczba elementow murowych potdwkowych nie powinmagiracza:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w scianach wypetniacych, podokiennych i na poddaszu — 50%.

h.) Mury grubcdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawy 0°C.

i.) Wykonywanie konstrukcji murowych o grimd 1 cegly i grubszych dopuszczae girzy
temperaturze pomej 0°C pod warunkiem stosowaniaodkéw umaliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikatfichnicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej miiwosci przez producenta zaprawy.

i) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy ulmnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmikémosferycznych
(np. przez przykrycie fdi lub pap). Przy wznawianiu robo6t po digzej przerwie nalbegy
sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.3. Organizacja rob6t murowych

Zgodnie z podstawowymi zasadami prawidtowej orgajizrob6ét murowych prace powinny &y
wykonywane przez wykwalifikowanych murarzy a praeamurach powinna byw pojedynk lub
grupami (zespotami) o liczebfm dostosowanej do rodzaju budowy. Stanowisko nshkrar
powinno by racjonalne urgdzenie z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlagnajblizej
muru wolny pas szerokoi 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drisghsportowe). Mury
powinny by wznoszone pasami 0 odpowiednie] wys@koz zastosowaniem odpowiednich
rusztowa. Robotnicy powinni b§ zaopatrzeni we wiaiwy sprzt murarski i ochronny. Materiaty
budowlane powinny kiydostarczone do stanowiska roboczego w sposob ezddicy przestoje.
Roboty murarskie na budowie wykonywang zgodnie z kategari A czyli wykonywane przez
wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiegtosuje s zaprawy produkowane
fabrycznie, a jeeli zaprawy s wykonywane na budowie to kontroluje slozowanie sktadnikow i
wytrzymatasi¢ zaprawy, natomiast jaké robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikadja

niezalena od wykonawcy.
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5.4. Rodzaje wazan cegiet w murze

Wyréznia sk nastpujace rodzaje wgzah w murze: pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
krzyzykowe (weneckie), polskie (wendyjskie Ilub gotyckieholenderskie, wieloezlowe
(amerykaskie).

5.5. Sposoby murowania ceqgiet, pustakéw lub bloczkéw

Z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubigi od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grugm od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grulsoi od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzagzh pionowego:

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchnkamtznych dczonych elementow,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawpolegagce na dostawieniu do siebie na odpowiedrlegta¢
elementow o odpowiednim Kksztalcie powierzchni bgchn i zalaniu zapraw otworéw
utworzonych na styku wyrobow,

- na piéro i wpust polegage na dostosowaniu do siebie elementow w taki $poby pidra
jednego elementu weszly we wpusty drugiego elementu

Techniki murowania na spoiny zwykie:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy nhakladg biardzo dokltadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiemegiadania,

- polozenie elementéw pierwszej warstwy nalekontrolowa& za pomog poziomicy lub
niwelatora,

- pierwsz warstwe elementow mezna dodatkowo przeszlifowa szczegélnie w przypadku
bloczkéw z betonu komérkowego,

- w celu umaliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy denkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubéci (1 do 3 mm) uktada sija specjala, dostosowando szerokéci muru, kielng
z zabkowany krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw ima korygowa w ciagu pierwszych 7-15

minut od ich utgenia (czas korekty okéka producent zaprawy).

6. Kontrola jako sci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
a.) sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamoOwieniem i wganami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

b.) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
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- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i gknieg,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na zawanargla.
W przypadku niemanosci okreslenia jakdci cegly
przez prob dorana naley ja podda badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i

odporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowda jej marle i
konsystengj w spos6b podany w oboyziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow

powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjm@éweg poniszej tabeli

Tabela nrl Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj OdChYlEk mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugoi 3 6
— ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na cafej wysokgi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diuggi 1 2
— na catej diugéri 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhuggci 1 10
— na catej diugéri 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

7.1. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t murowych

Jednostl obmiarovy robét jest rh muru o odpowiedniej gruldoi lub n? stupéw, uzupetnie i
zamurowa. llos¢ robdt okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbidér robdét murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robot murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jaki materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegdlinych etapow robot zapdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty olgie robotami murarskimi podlegafasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatlow i spta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regnateriatow

10. Przepisy zwjzane

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement — ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace

cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski —€&z1: Skfad, wymagania i kryteria zgodico

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —€&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodub.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementow murowych — &% 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyce elementow murowych — &2 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyce elementéw murowych — &2 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkim

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyce elementéw murowych — &2 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
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PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyce elementéw murowych — &2 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyce elementéw murowych — & 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowyah rdurow — Cegé¢ 1. Kotwy, listwy
kotwiagce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowyomturow — Czs¢ 2: Nadpraa.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrob6éw dodatkowychnauréw — Czs¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow — €& 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw — €& 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Speayjéikaobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody batiaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&tagpraw
do bada.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody bagl@aapraw do muréw — Okékenie konsystenciwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody batlaapraw do murow — Okélenie gstasci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody batlazapraw do muréw — Okékenie zawartéci powietrza w
swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody batlZapraw do muréw — @&¢ 9: Okrélenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korektwiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody batlazapraw do murow — G% 10: Okrélenie g@staici
wysuszonej stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody bataapraw do murow — @&¢ 11: Okrélenie wytrzymatdci na
zginanie isciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody batdazapraw do muréw — @& 17: Okrélenie zawartéci

chlorkoéw rozpuszczalnych w zaprawie.
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PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody batdaapraw do murow — @& 18: Okralenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej pogiganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody batlanuréw — Czé¢ 3: Okrelenie pocatkowej wytrzymatdci
muru nascinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogolne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne weitvane przewody kominowe — Wymagania i
metody bada

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody odtemia obliczeniowych wartgi cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczneztiitki kanatéw spalinowych do
kominow jednéciennych — Wymagania i metody bada

PN-EN 1857:2005 Kominy — @zci sktadowe — Betonowe kanaty weytrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — @g&ci sktadowe — Ksztaltki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie dtamkcji murowych — C&¢ 1-1: Reguly
0go0lne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjinowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie dtamkcji murowych — C&¢ 1-2: Reguly
0g0lne — Projektowanie konstrukcji na wypadekara.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie kargtii murowych - Cgs¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatéw i wykenséwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie karstji murowych — Ces¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji muroiwyc

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie —¢8& 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominow znglhymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cgs¢ 1: Wymagania i metody badl@dporngci na paar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominow znglhymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cgs¢ 2: Wymagania i metody baflav warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczolbudowy systemow kominowych —
Wymagania i metody bada

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkaotwartymi na paliwa stale —

Wymagania i badania
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PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobédwdowlanych i Elementéw budynkéw —
Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogia.

PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zasteanie wediug
wlasnaci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone ejéktowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowanezelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone — Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Ftoj@anie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cecltimych i wytrzymatéciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — dgpoa
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejsadowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlae murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formahtiyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kammé— Podokienniki zewgirzne.
PN-B-11203:1997 Materialy kamienne — Elementy kamé plyty do okladzin pionowych
zewretrznych i wewmtrznych.

PN-B-11204:1996 Materialty kamienne — Elementy kaimee— Plyty cokotowe zewitrzne.
PN-B-11206:1996 Materialy kamienne — Elementy kamé podokienniki wewgirzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kafmtamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i gilkve — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elggnegrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieauteidewanego betonu komorkowego —
Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal oldi®nego zastosowania — Stal do zbrojenia betonutarn®ia
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z @d. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjgehparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pn. zmianami).

Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpAkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1@6z. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawieraggcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z piiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrfci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania mhakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrp@mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakananiem CE (Dz. U. z 2004 .
Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr Poz.
690 z p@n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.2002 r. Nr 140, poz. 1171 z4w0 zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigtr (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pézn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych — Wymagania og6ine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich, Czs¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydaii B — 2006 rok.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budanyich, tom 1, e¢g¢ 2, wydanie Arkady
1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TYNKOWANIE

KOD CPV 45410000-4



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW

LICEUM OGOLNOKSZTALC ACEGO IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE

4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru tynkow zewetrznych i wewtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t olefych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie tynkoéw zewgirznych i wewgtrznych obiektu wg poagzego.

tynki wewretrzne

tynki cementowo-wapienne
tynki gipsowe

suche tynki
oktadzinyscienne wewgtrzne

tynki zewrgtrzne.

Roboty obejmuyj przygotowanie podia oraz wykonanie warstwy wyrownawczej. Peaia

specyfikacja okrda réwniez wymagania odrimie  wiaciwosci  materiatow

wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymaganiaakresie robét przygotowawczych

oraz wymaga dotyczicych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STB godne z obowgzujacymi odpowiednimi normami a ta&

podanymi poniej:
Podtaze — element budynku, na powierzchni ktérego wykgmaa by tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu way@owania nierébwnéci powierzchni

podiaza.

Warstwa gruntuyjca — powloka wzmacnigja i uszczelniaca podige oraz zwikszapca

przyczepné¢ dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogblne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Materiaty

Woda
Do przygotowania zapraw stosoivanazna kada wode zdatry do picia, oraz wogl z rzeki lub
jeziora odpowiadara wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jes/cie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetriawymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do aagr a w
szczegOlnéci:
- nie zawieréd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§f25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie 0,5

mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

- Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nate stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych ngle stosowa cement (wedlug normy
PN-EN 197-1:2002) portlandzki z dodatkienizla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienige temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy
nie kedzie nizsza ni +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nsletosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegage, ktére powinno tworzyednoli i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazazeych. Wapno powinno
spetnia  wymagania normy PN-EN-459. Skiad ctd§ciowy zapraw naley dobierad

doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@apna.

Materiaty do suchych tynkoéw

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-®8415:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile stalowe idczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
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4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupoinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a.) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyc¢byakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweo zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

b.) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsfitirczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakaczeniu stanu surowego.

c.) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥gzej nz +5°C pod warunkiermze w ciagu doby
nie nasipi spadek powij 0°C. W nikszych temperaturach rma wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednicghodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montawych w okresie obabnych temperatur”.

d.) Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparatiezo
wykonane tynki powinny byw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zw#ane
wod.

5.2. Przygotowanie podiy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pplerypetni& zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gtbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjitiluh mazna usun¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lantyggnzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk

wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz naley nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienidPedczas
zacierania warstwa gtadzi powinnachymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowdé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie amangch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach naoamych na zawilgocenie oraz w tynkach zetsrnych o stosunku
1:1:2.
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5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

5.5.

Okfadziny ceramiczne powinny bymocowane do podka warstvg wyréwnupca lub
bezpdrednio do réwnego i gltadkiego podn W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezry
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

Podlae pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych ordziany betonowe.

Do osadzania wyktadzin nianach murowanych nna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania
muréw budynku.

Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/ kurzu.

Na oczyszczomni zwilzong powierzchng scian murowanych natg natazy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzpithalery wykona& o grubdci 2-3 mm z ciekiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastgczaprawy cementowo-wapiennej marki
51ub 3.

Elementy ceramiczne powinny dyosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno
by¢ wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie wiksze nk

2 mm na dlugéci faty dwumetrowe.

Wykonywanie suchych tynkdéw

Suche tynki z pityt gipsowo-kartonowych pma uktada:

a)

b)

bezpdrednio na podtzu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskakcji stalowej
lub aluminiowej,
na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub rdkjaaizie z listew lub tat drewnianych,

umocowanych do podia.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykmnusi specjalnymi blachowktami

przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu nale zwrac& uwag; aby ptyty

nie spoczywaly bezgeoednio na podtodze ale powinny dyodniesione i doénicte do sufitu

(dystans mydzy podtog a kravedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza piyt naley okleic tasma papierovyq perforowarn lub z widkna szklanego i zaszpachléwa

zaprave gipsows.

Kontrola jako $ci

Kryteria oceny jakéci i odbioru:

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow gilzyoperacyjnych podi@ i materiatdw,
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- sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nafg przeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgodioi klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

—  proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknigd,
- odporndci na uderzenia,

- W przypadku niemmosci okreslenia jakaci plytek przez prob dorang nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klaswpdporndci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewtrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej mark i kon-

systena} w sposob podany w obogviujagcej normie.

Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa piyt nie powinna niieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

. Obmiar robot

Jednostl obmiarow rob6t jest m llos¢ rob6t okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingfronych w naturze.

. Odbior robot

. Odbidr podiga

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ekell odbior podiaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, mgi@odtaze oczycic¢ i zmye woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przeagicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b

zgodne z dokumentagciechniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.oldll ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii

prostej — nie wiksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej n¢ 3 na catej diugi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggdej nz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworow soli
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przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezémiecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepéw tynku do podtaa.

8.3. Odbidér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowotkemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny kiywicksze nk 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podiay pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Tynki wewretrzne i zewstrzne

Ptaci st za ustaloailos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- umocowanie i zdicie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.2. Suche tynki

Ptaci sk za 1 m oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatoéw i spta,
- przygotowanie podia,
- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzdkowanie miejsca pracy.

9.3. Oktadzinyscian

Ptaci st za ustaloailos¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- moczenie plytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysraem powierzchni,
- zamurowanie przebj
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatmateriatow.
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Przepisy zwgzane

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagam badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zagpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wwraf bez zagpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody ba@laapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&tapraw
do bada.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody ba@laapraw do muréw — Okikenie konsystencigwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody baglaapraw do muréw — Okikenie konsystencigwiezej zaprawy
(za pomog penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batdaapraw do muréw — @&¢ 12: Okrélenie przyczepni do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okikenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzito tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &z 1. Skltad, wymagania i kryteria zgodicdo dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — &2 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodud.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane —£22: Metody bada

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane —££z3: Ocena zgodrigi.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemgjikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa — Cz$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnéci i ocena zgodniai.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlows tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe —migrologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

Ustawy
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgémrftekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pan. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004m sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1@6z. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawieraggcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z piiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania mhakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrp@mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr Poz.
690 z pén. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtddawlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanich, Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1 , Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miegcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200
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5.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyere wykonania
i odbioru robo6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t olstych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na celu

wykonanie robdt ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych robo6t wchoglz

- Wykopy.

- Zabezpieczenie wykopu.

- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

- Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

- Podktadzwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

- Podktad podposadzkowy z piasku zwykiego.

- Nasypy konstrukcyjne.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania, ich zgoddé z dokumentag

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Materialy do wykonania robo6t

Do wykonania wykopow, materialy nie wgpuja poza wykonaniem wykopow w ostonieianek
szczelnych. Do wykonanigianek szczelnych przewiduje;girodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ
okresla dokumentacja projektowa. M@d¢o by na przyktad cgsto spotykane grodzice typu G62 wg
EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukéanek szczelnych powinna dbyaka, aby
zabezpieczy wykop przed naptywem wody z zewtre, asciany wykopu przed obsuwanieng.siW

przypadku wykorzystaniécianek jako elementow przysztej konstrukcji muspetnid wymagania
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zalazone w projekcie technicznym. W razie koniecmimalezy zapewnt odpowiedn statecznéd

scianek szczelnym przez zastosowanie rozpér z dwurikow HEA140.

Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podkladu nate stosowa pospoéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyae
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawart& frakcji kamiennej izwirowej do 50%,

- zawartdc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czstek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu

Do wykonania podkiadu nalg stosowad piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow

Do wykopow mae by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyni bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- max.srednica ziaren d<120 mm,

- wskanik roznoziarnistgéci U>5,

- wspoétczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawart@¢ czgsci organicznych 1<2%,

- odporng¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych

Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powiniesipda nastpujace wiaciwosci:
- max.srednica ziaren d<120mm,
- wskanik réznoziarnistéci U>3,
- granica ptynnéci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawart@¢ czgsci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wplywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskika zagszczenia,

- odporng¢ na rozpad <10%.

. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezma wykonywé przy

uzyciu dowolnego spktu. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien nie powodowa
niekorzystnego wplywu na jaké& wykonywanych robét. Wykonawca powinieywat do roboét
sprztu zgodnie z ofegt spetniagcego warunki wzgidem typdw oraz iléci zawartych w ST lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanych przespéktora nadzoru. W przypadku braku ustale

co do sprztu w wymienionych powsej dokumentach , spgz powinien zosta uzgodniony i
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zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wydajneprztu oraz liczba stanowi gwarancje
przeprowadzenia robé6t wedlug zasad ékmeych w dokumentacji projektowej, ST, wskazaniami
inspektora nadzoru zgodnie z terminem przewidziamyamowie. Spret uzyty do wykonania robét
ma by utrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy oraz w zgodzie z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Kiedy dokumentacja projektowa lub ST
dopuszcza midiwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wdéwczas
Wykonawca ma obowkek powiadomi Inspektora nadzoru i uzyskagod: przed wyciem sprztu.
Wszelki sprzt, maszyny, urgdzenia oraz naeglzie, ktére nie zostanzaakceptowane przez
inspektora nadzoru, nie zosgatopuszczone do robdt.
Wykonawca podejmyggy sk robot ziemnych powinien miemazliwosci do korzystania z
wymienionego Spkgu:

e Qdspajania i wydobywania gruntow,

* Wydobywania i przemieszania gruntéw (jednoczesnego)

e Transportu mas ziemnych,

e Sprztu zagszczajcego.

. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg je umigcic¢
rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zghieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem. Dozwolone jest stosowanie przez Wakon jedynie takich srodkow
transportu, ktore niegla miaty negatywnego wptywu na jakkowykonywanych roboét oraz
wiasciwosci przewaonych materialéw. Pojazdy musgpetnig wymagania dotyce ruchu
drogowego w tym dopuszczalnych ofigin na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu, ktore niegda odpowiadaty warunkéw wymienionych pongj mog byé
dopuszczone do ruchu przez inspektora nadzoru patunkiem przywrOcenia stanu
pierwotnego aytkowania odcinkéw na koszt Wykonawcy, ktéry zobgmainy jest do
usuwania na bigco wszelkich zanieczyszazspowodowanych jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy na kegat.

Transport gruntu wymaga doboru, metod aramlkow transportu odpowiednio do kategorii
gruntu, obgtosci, technologii odspajania, zatadunku a Z@kodlegtdci transportu. W
zaleznosci od wydajndci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gprpowinna
by¢ dobrana wydajnid srodkow transportowych. W przypadku zwszenia odlegkri
transportu ponad zatwierdzone wadionie mae stanowé to podstawy do roszcae
dodatkowej zaptaty za transport przez Wykonmawcchyba ze odlegidci zostaty
zaakceptowane wcaie] na psmie przez inspektora nadzoru.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgod&oi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdz
zgodna¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do badageologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonigcianek szczelnych
Przed rozpoaxiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowyédwv wysokdciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopow, niwelag kontrolrg robot ziemnych i
dna wykopu.
W czasie whbijania elementd&égianki szczelnej naly prowadzé dziennik wbijania, w ktérym
nalezy zawrze:
- 0g0lm charakterysty& urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,
- szkic usytuowania element&wianki szczelnej,
- dane odnfnie zagébienia elementéw i ewentualnych trudoo wyniklych podczas
whbijania.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza e¢sistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoywby stosowane nagiujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegagym do gornej krawdzi wykopu na szerokei rownej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i materiatéw, oraz
mie¢ spadki umaliwiajace odptyw wbd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanydez wody opadowe powinnody
usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle

- stan skarp nahly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynp&d cm.
5.1.5. Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
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Warstwa gruntu o gru§oi 20 cm pot@gona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna

by¢ usunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza penpoziomu

projektowanego posadowienia ngleporozumi€ sie z Inspektorem nadzoru celem pgzif

odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca mege przysipi¢c do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu

zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpide dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpgdrednio po zakdczeniu prac w wykopie.

Przed rozpogzxiem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

Caltkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stala na caitej
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej leez mniejszy od

Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

5.3. Zasypki

Uktadanie podktadu powinno ngpt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczxiem ukladania podi® powinno by oczyszczone z odpadkow

materiatdbw budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwa.
Caltkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stala na caitej
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zagszczenia podkiadu nie powiniendynniejszy od Js=0,98 wedtug proby

normalnej Proctora.

5.3.1. Zezwolenie na rozpogeie zasypek

Wykonawca mee przysgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigdktora

nadzoru, co powinno lBypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpwoednio po zakfczeniu przewidzia-
nych w nim robaét.
Przed rozpogzxiem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanychsmieci.
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Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub cgzkimi
tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggzczanie gruntu w pobli écian powinno by wykonane w sposéb

nie powoducy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4. Odwodnienie wykopow

Prawidiowe odwodnienie wykopéw w calym okresie tmea robot ziemnych powinno By

umazliwione za pomog technologii wykonania wykopu. W trakcie robo6t zigyoh naley

zachowé odpowiedni spadek podtay rowkéw odwadniajcych, ktére umdiwiaja szybki odptyw

wod z wykopu.Zrédta wody powstate w wyniku wykopow najeuja¢ w rowy lub dreny, przy

czym wody opadowe i gruntowe nayeodprowadat poza teren posad robot ziemnych.

6. Kontrola jako sci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach dol5.4. Jak& wykonywanych robo6t musi

by¢ zgodna z wymogami ogolnymi ST oraz dokumentagjgktowej. Kontrola jakéci robét polega

na wizualnej ocenie kompletém wykonania robét rozbiérkowych.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéiz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj
prawidtowas¢ wytyczenie robét w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podta

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

6.3. Zasypki

przygotowanie podima
materiat uyty na podktad
grubas¢ i rownomiernéé¢ warstw podkiadu

sposob i jak&t zag:szczenia.

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki
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- grubas¢ i rbwnomierngé¢ warstw zasypki

- sposob i jak&t zag:szczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis

~ wykopy — ]
- podkiady i nasypy — [fih
- zasypki — []

— transport gruntu — [z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbidr robot

Roboty ziemne podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndgci

Wykopy — ptaci si za ni gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ust@jsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwezdhieniem wykonaniacianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaai ga ni podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci si za ni zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
Transport gruntu — placi giza n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwalylieniem
odlegtcci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu maodki transportu
- przew0Oz na wskazarodlegtcé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwpzane

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgshbiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezak wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (IDz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzZNU80 poz. 718).

10.3. Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawieragcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8Jo0z. 953).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dzz @003 r. Nr 48 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STOLARKA, SLUSARKA

KOD CPV 45421000
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA, SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru stolarki slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t olefych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie montau bram oraz stolarki slusarki drzwiowej i okiennej:

W skiad tych rob6t wehodzi:

— Drzwi i bramy.

- Okna i nawietla.

- Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

— Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

- Drobne elementyslusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kratylustrady, klamry

wiazowe, drabiny, balustrady itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Nalezy dostarczy stolarke i $lusarle kompletnie wykaczomy wraz z okuciami i powtokami
malarskimi. Wymogi co do materiatow:

- Drzwi aluminiowe przeszklone.

- Drzwi aluminiowe przeciwpgarowe.

— Drzwi stalowe.

- Drzwi stalowe przeciwp@rowe.

- Brama segmentowa automatyczna.

- Drzwi plycinowo-drewniane.

— Sciana ostonowa aluminiowo-szklana.
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3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spgu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowato wyrobu przechowywal trans-
portowa& w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu ayaleabezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpie przed uszkodzeniem elementy
przewozé¢ w miar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementygarimy¢
przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektwgidzoru, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczngci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie gciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki najesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sieza lub
zabrudzenia powierzchnitieza, Ggcieze naley naprawé i 0czyscic.

5.1.2. Stolarle okienry nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych wooezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli pan;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowa w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje:si po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje:si po 3
150+£200 8 po1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.Skrzydta okienne i drzwiowe,$oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np g¢kniecia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypelnic kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.0sadzanie stolarki okiennegj
- W sprawdzone i przygotowandoieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwgce osadd w osciezach.
- Uszczelnienie &iezy naley wykon& kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢
listwa.

- Ustawienie okna naty sprawdzt w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przefnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

4 mm przy dtugéci przelgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy déciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego cefwiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé do tego celu materiatow

wydzielapcych zwazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2.0sadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowad za pomog kotew lub hakoéw osadzonych wéobezu. CGicieznice
nalery zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy décieznica a murem wypetdi materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celuswiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentgapjojektows.

Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdzté ustawienie écieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram beZgieznicowych sprawdzi ustawienie zawiasow kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkn sprawdzé luzy.

Tabela nr 1. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach einentéw stolarskich.

- , Wartosé luzu i odchytek
Miejsca luzow : .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 1
oscieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawakadow gdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powioki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéraubstancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako sci

6.1. Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigni

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdét szklarskich.
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6.2. Ocena jakéci powinna obejmowa

sprawdzenie zgodioi wymiarow,

sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczongm
odwzorowania,

sprawdzenie jakei materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzglddnieniem szczego6tdéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowdoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Dla drzwi bram oraz okien i okujednostly obmiarovs 3 szt. wbudowanej stolarki \éwietle

oscieznic. llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatndgci

Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualg naprave powstatych uszkodze

10.Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwgayowa budynkoéw. Metoda badania stopnia rozprzesan&a

ognia przezciany.

PN-90/B-92210 Elementy i segmentsienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami saifmi

klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/B-92010 Elementy i segmentyienne metalowe.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

DIN 1725

Stop aluminium
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DIN 4108 Wspotczynniki przenikania ciepta
DIN 17651 Tolerancyjne wymiarowe
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
|IZOLACYJINE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnyctermicznych.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét olktych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiaj ace i magce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe termicznej w obiektach oélych
przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Izolacje przeciwwodne tunelu.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéwudowli.

Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowvgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotygee robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Wymagania ogdlne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciigociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach nséwvowych lub s$wiadectwach ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovanidtwie.

Do papowych izolacji nalgy stosowa papy o wkiadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaggpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welosaé&lanym
oraz papy ha widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziaia destrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywa
dostateczp odpornd¢ w $rodowisku, w ktdrym zostgj uzyte oraz naleytg przyczepnéé do
sklejanych materiatow, okflong wg metod bada podanych w normach pstwowych i

swiadectwach ITB.
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Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasélhzany

w normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Do izolacji przeciwwilgociowej naleg uzywac roztwor asfaltowy oraz fajibudowlan.

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych

Do izolacji pionowej nakgy uzywaé masy bitumiczno polimerowej i felkubetkows.

Izolacjg poziomy nalery wykona poprzez wsuricie metalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie
przepony w spoigimiedzy cegtami.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

Warstwa ocieplenia powinna zo&tayykonana z weiny mineralnefciany ponkej terenu naley

ocieplic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego.

3. Sprzet

Roboty mana wykon recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargizi i sprztu, ktére nie spowodyj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dla
srodowiska, a tate bezpieczne dla brygad roboczych wykaoygh hydroizolag. Przy doborze
narzdzi i sprztu naley uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robo6t hydroizolacyjnych naje stosowa nastpujacy sprzt i narzdzia
pomaocnicze:

- do przygotowania podia — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysltourzdzenia do
mycia hydrodynamicznego, wdzenia do czyszczenia strumieniowaernego, termometry
elektroniczne, wilgotniziomierze elektryczne, przydy do badania wytrzymadoi podiaza,

- do przygotowania zapraw — haczynia i wiertarki esaadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do nakladania izolacji z mas powtokowych edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

- do ckcia tam, wktadek zbrgjcych, materiatow rolowych i blach — iaazki, nazyce, nae,

- do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

- do uktadania materiatéw rolowych — gdzenia stiagce do odwijania materiatéw izolacyjnych z
rolek.

4. Transport
Wyroby do robét hydroizolacyjnych medy¢ przewaone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunekwyrobéw w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje ¢sirecznie. Rczny zatadunek zalecagsprowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgte i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,

wciggniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowash oraz materiaty rolowe naie
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ustawiad rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadwej srodka transportu i
zabezpieczaprzed maliwoscig przesuwania siw trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnyclorkowanych musg umazliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgocenienzemarznjciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakawvan pojemniki, kontenery itp.
naleey chront przed przemarzeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Podczas transportu, elementy powinny lagbezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci Transport materiatdbw hydroizolacyjnych i matéya wykorzystywanych w

innych robotach budowlanych nie peodbywa sie po wczéniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

5.1.1.Przygotowanie podkiadu
a.) Podktad pod izolacje powinien bytrwaty, nieodksztaicalny i przendsiwszystkie
dziatapce na obchzenia.

b.) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinn& b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2.Gruntowanie podkitadu
a.) Podktad betonowy Ilub cementowy pod izoiag papy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emabsgfaltovy.
b.) Przy gruntowaniu podktad powinien dpuchy, a jego wilgotrsé nie powinna przekra-
cz& 5%.
c.) Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tyen
druga warstwa me by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiil pierwsze;.

d.) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktaginna by nie nizsza ni 5°C.

5.1.3.1zolacje papowe

a.) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyafsaizobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny skfadéa sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklegnyepikiem
mi¢dzy sola w sposéb giglty na catej powierzchni.

b.) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrararstw ocieplajcych przed wogl
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej mpdpy¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utgonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

c.) Do klejenia pap asfaltowych naie stosowé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm petwowych.

d.) Grubc¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgzwarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynoj0—1,5 mm.

e.) Szerokd¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby

przesungte wzgkdem siebie.
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5.2. 1zolacje termiczne

5.2.1.Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2.Warstwy izolacyjne winny by ukladane szczegdlnie starannie. Plyty z welny rainej i
polistyrenu ekstrudowanego najeuktad& na styk bez szczelin.
Piyty winny by¢ przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe uklada mijankowo. Przesuscie

stykéw winno wynosi minimum 3 cm.

5.2.3.Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenigcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowa ptyty

a nasgpnie wykona drugy warstwe sciany.

5.2.4.W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyakthront przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folg lub pap).

6. Kontrola jako sci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budovwez dokumentoéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ates
tami wytworcy. W przypadku zastrzs co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

- Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpo-
wiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbiorow materiatédw i wyrobowpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarows robét jest m powierzchni zaizolowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje s¢ w sSwietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni poa se
powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp. ekze od 1 rh Izolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanpwne od¢bne pozycje przedmiarowe,
oblicza s¢ w metrach. 1lé¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawatiow naturze.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnyctpowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wyko

czeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakici materiatdw i wyrob6w dostarczonych na bugow

protokoéty odbioru poszczegdélnych etapdw robét zajpdych,

protokoéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty izolacyjne podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podia
- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwhzane

10.1.Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idosid przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anioaow

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminigiémiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnizq.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworsfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimery z wypetniaczami stosowane na gy.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze blawoey (Zmiana Al).
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnotvisjonej przeszywanej z tkaniny szklanej
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigdhanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wibkrprzeszywane;.

PN-89/B-04620 Materiaty wyroby termoizolacyjne. mémologia i klasyfikacja.
PN-B20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne faseiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w systemach drevaych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyropgkrewne — wiéciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemachadosvych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronneWyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku dmlacji
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicjgaseiwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pkGagpraw
do bada.

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do murow — Okékenie konsystencijéwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005Metody badaapraw do muréw — Okskenie konsystencjswiezej
zaprawy (za pomacstolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batl@apraw do muréw — Okékenie konsystencjtwiezej zaprawy
(za pomog penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody bataapraw do murow — @z¢ 12: Okrdlenie przyczeprii
do podiaa stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — & 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegg/tku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — €2 2: Ocena zgodrsoi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —€&71: Definicje, wymagania i kryteria zgodub.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speaxsjikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Cz$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonaprawy i zaczynu — @&¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodsoi i ocena zgodriei.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cecltfimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada

— Pomiar przyczeproi przez odrywanie.
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczegm@owtok ochronnych.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamliftekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane f{tigkiolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjgcbparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pon. zmianami).

10.3. Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/ rsprawie dziennika budowy, mountai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzerajcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108zp953 z péniejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndaci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazieakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodaio
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowa@Er(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnisD@2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr T®z.
690 z p@n. zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.2002 r. Nr 140, poz. 1171, zw0 zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrggea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiedr (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z

pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamvd-montaowych (tom 1, czé¢ 3) Arkady,

Warszawa 1990 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich ITB czé¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: lIzolacje przeciwwilgociowe i eéaxhronne ogci podziemnych budynkow.
Warszawa 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwvlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promaocja — 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t olefych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie naspujacych robét malarskich:
- Przygotowanie podia,

- Wykonanie powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovazujacymi odpowiednimi normami

a take zdefiniowanymi poriej:

Podtaze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzoma $zpachlowd) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnyth), na ktérej bdzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakielb emalii nataona i rozprowadzona na
podtazu, decydujca o widciwosciach uytkowych i walorach estetycznych pomalowanej

powierzchni.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1.Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiad@&ymaganiom norm gestwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach megna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadam&pymi w normach dwiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.1.3.Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®M«C-81901:2002
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~ wydajndi¢ — 6-8 r/dn?’

- czas schricia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego eteania wg PN-C-81901/2002
- wydajndi¢ — 6-10 ri/ldm?®

2.2. Srodki gruntujce

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadesé gruntowania, o ileswia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjm rozcieaczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjprzewiduje si wykonanie

powtoki malarskie;.

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysneagodiaa,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napmzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze gparkami,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport

Transport materialtdbw do robo6t malarskich w opakdaem nie wymaga specjalnych gdzeh i
srodkéw transportu. W czasie transportu pmgleabezpieczy przewaone materialy w sposob
wykluczapcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakewdV przypadku dizych ilosci materiatdw
zalecane jest przewenie ich na paletach izycie do zaladunku oraz roziadunku adzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych matéviatw postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zalecg sikywaé samochoddéw zamkgtych. Do przewozu farb w

innych opakowaniach mioa wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkai

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtznych temperatura nie powinna c¢byizsza nk +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia najleogrzewg&. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny dy
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania nma dopygci¢ do
stopniowego obtania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzaralowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodoéw wentylacyjnych i gdzexr ogrzewczych.

Dopuszczalna wilgotr$é podtazy mineralnych przeznaczonych do malowania:
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- farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozciéczalnych wod 4%,
- farby na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych 3%,
- farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkarodyfikujgcymi w postaci suchych
mieszanek rozciezalnych wod lub w postaci ciektej 6%,
- farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaczeniu robdt instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podky

5.1.1.Podlaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé,byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapiern Powierzchnie powinny ldyoczyszczone
z kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odsta tynki naley odbki,
a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-wapiernn

5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny ®&yczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgamtbwe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farp wapienm wymalowania mena wykonyw& bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiasewa farbe emulsyjry tego samego

rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozéiezors wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntow@pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementialowych stosuje siodpowiednie

farby podkfadowe.
5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchniekrgaa sk gruntoszpachldwk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1.Powioki wapienne powinny réwnomiernie pokryivgpodiaze, bez przéwitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowardemodkéw mypcych i
dezynfekugcych.
Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powlok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.
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5.3.3.Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznygowinny mi€ barwg jednolia zgodn ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzamarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdlne warstwy stoséwkarby w

réznych odcieniach.

Kontrola jako sci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,
Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykon& przez ogidziny zewntrzne.
Sprawdzenie wgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padon
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihe] powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1.Badania powlok przy ich odbiorach natgprzeprowadi po zak@czeniu ich wykonania:
- dlafarb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2.Badania przeprowadzacgdrzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

J&li badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badalato wynik ujemny, nalg usurgé wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarows robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem édomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okrgla se na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoruaixgizonych w naturze.
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8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbior podiaa

8.1.1.Zastosowane do przygotowania padto materialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbpaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraycementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowl. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podiga odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze
przed gruntowaniem OCggic.

8.2. Odbioér rob6t malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wyghu zewntrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodri@i ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy odstacych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepfm powtoki do poditéa polegaice na prébie poderwania ostrym

narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5.Sprawdzenie odporgoi powloki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraprzygo-

towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub

drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora amadiz sprawdzonych w
naturze.

10.Przepisy zwhzane

10.1.Normy
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow — Wymagartadania.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siai&chcé.
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby i¢a&we i systemy powlokowe na
wewretrznesciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnoawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Speayjéikaobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyingci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z . zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjareparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pn. zmianami).

Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpAkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie szczegoOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1@6z. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z piiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrfci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrpa@mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakananiem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr Poz.
690 z pén. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z4w zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpietdr (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatidwlanych — Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich, Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewtnzne i wewgtrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich, tom 1, ¢&¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY POKRYWCZE

KOD CPV 45260000-7
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9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

ROBOTY POKRYWCZE

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t olktych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystagcymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

— Obrébki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotygee robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przewiilgociowych bitumicznych wg ST.

Membrana dachowa

Do pokrycia dachu natg zastosowamembrag dachowg PVC gr. 1,5mm.

Laczniki

Do mocowania membrany dachowej stoséwaczniki wg wskaza producenta materiatow
pokryciowych.

Rury spustowe, rynny

Nowe rynny i rury spustowe powinny dyvykonane z blachy stalowej ocynkowej, w naturalnym
kolorze materiatu, rynny @150, rury spustowe @126hwyty mocujce rury spustowe natg
rozmiesci¢ nie rzadziej i co 2 m dla instalacji pionowych oraz zawsze nackeh i pod kolankami.
Po wykonaniu pokrycia dachu naje wykona stopnie i tawy kominiarskie oraz instalacj

odgromows (wg cz. instalacji elektrycznych). tawy kominiaiskszerokéci 25 cm i dtugéci
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podanej na rzucie dachu, stopnie kominiarskie o \agewh 25x14 cm nakg wykona z tytan cynku

lub blachy stalowej gr. 2mm malowane proszkowo olarkgrafitowy.

. Sprzet

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

. Transport

Materiaty powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach

polskich.

. Wykonanie robot

Krycie membraa PCV

- krycie membran PCV naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta,

Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia pofaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie #8zej od —15°C.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rgi@ametac o koniecznéci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob uiiwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdy aastpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

- rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgth diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ziczach poziomych na zaktad szerédiodOmm; zhcza powinny by
lutowane na catlej diugoi,

— rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozéaymi w odsgpach
nie wiekszych ni 50 cm,

- spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999,

- rury spustowe powinny Bywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy bmcy, a w zhczach

poziomych na zaktad szerala 40mm; zycza powinny by lutowane na catej dtugoi,
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- rury spustowe powinny ldymocowane ddacian uchwytami, rozstawionymi w odgptich nie
wiekszych nk 3 m,

- uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienigpsiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnigdzdac

- rury spustowe odprowadaage woa do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurgeliwnej
na gkbokas¢ kielicha.

6. Kontrola jako sci

6.1. Materialy izolacyjne

a.) Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jaké&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b.) Materialy izolacyjne dostarczone na budovwbez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c.) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmanagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi s@s wytworcy.

- W przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta — powinient lmn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

d.) Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabrywtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e.) Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

f.) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarowg robot jest:
— dla robét dotycgcych pokrycia dachu— hpokrytej powierzchni,
- dla robot dotycgzcych obrobki blacharskiej oraz rynien i rur spwstoch — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior podiaa
- badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru ggciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomecszablonu z podziadkmilimetrowa. Przgwit miedzy
sprawdzag powierzchm a tag nie powinien przekroczy5 mm.
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8.2. Odbiér robdét pokryweczych

9.

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktoérych degt p&niej jest
niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- dokfadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zakaéczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdmaym odbior czéciowy podiza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotycgzce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@anpokrycia i obrébek

blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadnigcymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieagzeksploatacyjnych.

8.2.1.0dbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowai polaczer poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécial,
- sprawdzenie prawidtowai spadkdéw rynien,
- sprawdzenie szczelba polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa ptatndci

9.1. Pokrycie dachu

9.2.

9.8.

Placi si za ustalogilosé m? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.
Obrdébki blacharskie

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzes,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoai,
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- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwhzane

10.1.

10.2.

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blaskglowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok lesfigych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wym@ga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ehytaDefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneytiien pétokggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyges@é z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Wava 2004 r
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchoglz

— Wykonanie i montakonstrukcji dachowej.

— Wykonanie i montastropow drewnianych.

— Deskowanie potaci dachowych deskami gidb@5 mm na styk.

— Wykonanie podsufitki z desek grudmp 25 mm struganych jednostronniggzonych na wpust

do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowgizujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robét, ich zgoddd z dokumentagj

projektowy, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosujeesdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania dr@waley stosowa zgodnie z instrukgj
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchregw zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Wykonanie i montakonstrukcji dachowej oraz momtatropéw drewnianych

stosuje si drewno klasy K27.
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Do deskowanie potaci dachowych i wykonania podsu&tosuje si drewno klasy K3 wedtug
nas¢pujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnigDbliczenia statyczne i projektowanie.

Tabela nr 1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megap#ale) podaje pontsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdha wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

Tabela nr 2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniccia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroké¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgddwu kravedzi zajmupca do 1/4 szerokaoi

lub diuggci

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grébodo 38 mm
10 mm - dla grubi@i do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerdda do 75 mm

5 mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokexi
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciicszerokdci elementu.
Nierbwna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbwzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadté& niedopuszczalna.
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2.1.1.Wilgotnos¢ drewna stosowanego ha elementy konstrukcyjne pavimynost nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%®

2.1.2.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a.) odchytki wymiarowe desek powinny byie wiksze:
—w dtugaci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdgci: do +1 mm lub do -1 mm
b.) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c.) odchytki wymiarowe fat nie powinny lbywicksze:
- dla fat o grubéci do 50 mm:
- w grubgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifgi
- W szerokdci: +2 mmi -1 mm dla 20% ifgi
- dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
- W szerokdci: +2 mmi -1 mm dla 20% ifgi
- w grubgci: +2 mm i -1 mm dla 20% ifgi
d.) odchytki wymiarowe krawdziakdéw na grubiei i szerokdci nie powinny by wieksze nk
+3 mmi—-2 mm.
e.) odchytki wymiarowe belek na grukm i szerokdci nie powinny by wicksze ni +3 mm i

-2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1.Gwozdzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3.Nakretki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4.Podktadki podsruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5.Wkrety do drewna
Nalezy stosowa:
—  Wkrety do drewna z tbem sgaiokatnym wg PN-85/M-82501
—  Whkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
—  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykcznie srodki dopuszczone do stosowania degyzj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.
— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
— Srodki do zabezpieczenia przed siniiiplesnieniem.

- Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1.Materiaty i elementy z drewna powinny dysktadowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wasstalii.
Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych
w taki sposob aby nie powodoivech deformacji. Odleghka skladowanych elementow od
podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2.taczniki i materialy do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach
w zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyeh przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buggweed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbigmdeznaczone do ponownego wbudowania

kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbioér materialtbwewentualnymi zaleceniami szczegétowymi

potwierdza liynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montal konstrukcji naley uzywaé dowolnego spru.
Sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dyirzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznydwietlone z dostatecarwentylacy.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utra4 stateczngci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczig przy udzialesrodkdéw, ktore

zapewni oshgnigcie projektowane] wytrzymadei, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Wiezba dachowa

5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné zyyodne z dokumentacfechniczg.

5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementéw mglestosowa wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktad&®wykonania wzornika powinna wynésio 1 mm.

5.2.3.Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinngzni¢ sie od
projektowanych wicej jak 0,5 mm.
5.2.4.Dopuszcza ginastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugcici elementu do 20 mm
- w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.
5.2.5.Elementy we¢zby dachowej stykape sé z murem lub betonem powinny &w miejscach
styku odizolowane jednwarstwg papy.
Belki stropowe
5.3.1.Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny lzgodne z dokumentacfechnicza.
5.3.2.Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufildo 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dikao
5.3.3.Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziejaico 2.5 m.

5.3.4.Konce belek opartych na murze lub betonie powinng lympregnowanesrodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dkegoparcia pagp.
5.3.5.Czofa belek powinny kyoddzielone od muru szczelipowietrzry szerokéci co najmniej

3cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych
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5.4.1.Szerokdci desek nie powinny ldywicksze nz 18 cm.

5.4.2.Deski uktaddé strory dordzeniowg ku dotowi i przybijgd minimum dwoma gwadziami.
Diugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wgksza od grubsi desek. Czota

desek powinny stykasie tylko na krokwiach.
5.4.3.Deskowanie pod pokrycie papowe powinng biktadane na styk.

5.4.4.Za wywietrzakami od strony sptywu wody natevykona odboje z desek uktadanych na
styk.

Wykonanie podsufitki

5.5.1.Deski strugane nie powinny bgzersze od 12 cm.

5.5.2.Deski powinny by tagczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gulaiami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wiksza od grubixi desek.

5.5.3.Powierzchnia desek powinnadgbustronnie zabezpieczofradkami ochrony.

Kontrola jako sci robot

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoob wykonania rob6t z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlgegaibiorowi.

. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwys
Dla wykonania i montau konstrukcji dachowej oraz stropéw drewnianychoséim® wykonane;
konstrukcji.

Dla pozycji deskowania potaci dachowej oraz wykoagrodsufiteki — powierzchnia wykonana

w .

. Odbior robot

Wszystkie roboty wskazane w niniejszej ST podiggasadom odbioru robét zanikeych.

Podstawa ptatndci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyriiwowymienione w ST.

10.Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. iICeinia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogllne dotyce

tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspoétia
drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna SoEDna metodami

wytrzymaitagciowymi.

PN-EN 10230-1:2003  Gwadzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztagcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJE STALOWE

KOD CPV 45223100-7
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgod&é z dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosujegsi

2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali konstrukcyjnej 523
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczaney ® diugaciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydkai
do 6,0 m; do 100 mm dla diugo wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney ® dtugaciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pmjt40 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugm do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugmi wickszej.
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Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczaneaso diugaciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dkegdo 4,0
m; do 100 mm dla diugoi wickszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy

a.)

b.)

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarczg sv grubgciach 6-40 mm.
szerokgciach 160-700 mm i dlugoiach:

dla grubdci do 6 mm —6,0 m

dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm.

Tabela nr 1. Informacje dotyczce blach grubych

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%x5000 1500%x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%x2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 1500%3000

d.)

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditaeh wztowych zaleca sistoso-
wanie blach grubych.

Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowanm dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednark dostarcza giw grubdciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o
masie:

- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg

— przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg

— przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
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Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e.) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio dtugdgciach:
- przysrednicy do 25 mm —3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2.Ksztattowniki zimnoggte.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,dtowniki, zetowniki) oraz zamkate (rury
kwadratowe i okigte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej sglowej zwyklej jakdci St0S, St3SX, St3SY.
Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy akiszonej doktadnici wykonania.

2.1.3.Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéadgmaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki efgw powinna by bez gknied,
pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalpepgzostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemeta-
liczne, wzery, wypukidgci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne
jezeli:

-- mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubdci wigkszej.
2.1.4.0dbidr stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktory powinieé by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien zaeé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachriatprzywieszkach metalowych.

2.1.5.0dbidr konstrukcji na budowie winien bylokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz zswiadczeniem wytwornize usterki w czasie
odbioréw médzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw fayina elemencie.
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2.2. Laczniki
Jako hczniki wyskepuja: polaczenia spawane oraz potenia ngruby.
2.2.1.Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&izo mana stosowé elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkarsstrukciji

stalowych narzonych na obezenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:

- za&wiadczenie jakei
- spetnigd wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny agodne z wymaganiami obawi
zujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-I|
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6l
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c) wiasndgci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥dj lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wiasngci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —eg&zowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkfadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&D
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowane:sruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.
2.2.3.Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nisigjch SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bue@ewinny by wyladowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow tma wy¢ wciggarek lub weignikow. Elementy eizkie,

diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed
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odksztatceniem. Elementy uktada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny BBy w miakg mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nagt@ji, segre-
gow& i uktad& na wyznaczonym miejscu, oczyszE€za naprawigé powstatle w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjalcjijej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcg nalezy uktada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych ki lod desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody skladowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podkfadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materialu dostarczona na bugqwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggedlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytwaorni
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co gpwsobu naprawy powstatych

uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzt do transportu i monga konstrukcji

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywac zurawi, wchgarek, dwignikow,
podnanikow i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg
przepisom o dozorze technicznym powinny llostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniagcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzt do robét spawalniczych

a.) Stosowany spktz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z
technologas spawania i dokumentackonstrukcyjn.
b.) Spadki nagicia padu zasilagcego nie powinny bywicksze jak 10%.

c.) Eksploatacja speru powinna by zgodna z instrukgj
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d.) Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien Wy przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyurzzdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznystietione z
dostateczypwentylacy;

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez tgniera.

3.3. Sprzt do pohczeh nasruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukmpwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngi.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Cigcie
Brzegi po ciciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadziorowzuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po etiu.
Miejscowe nierownéci zaleca s wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gicie
Podczas prostowania i¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dotge graniczSnych

temperatur oraz promieni prostowaniagaig.
W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarzepaeinny wysapic rysy i pekniecia.

5.3. Skladanie zespotow

5.3.1.Czsci do skladania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karar najmniej w
miejscach, ktore po monta beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantow@ dotrzymanie wymagda doktadndci zespotéw i wykonania pgtzen
wedtug zadczonej tabeli.

Tabela nr 2. Informacje dotyczce czsci do skladowania

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odhytka
Nieprostoliniowd¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czgéci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dtugei
lecz nie wécej niz 10 mm
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Odchytki ptaskéci potek,
scianeksrodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika

0,006 wysokai

Wygiecie srodnika

0,003 wysokai

Wymiar nominalny mn Dopuszczalna odchytka wymiaru r

przylaczeniow swobodn'

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2.Polyczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasanmerskaci 15 mm powinny b§

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszceeaz nie powinny wykazywarozwarstwié

I rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, polenie i wielkgé progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sj wedtug widciwych norm spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosavien wicksz od

1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubig spoin mae by wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubG¢é mniejsa:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijezady te mieszcz si¢
w granicach grubimi spoiny. Niedopuszczalng gcknigcia, braki przetopu, kratery i

nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagan technologt spawania mee zaleat Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

(4) Zalecenia technologiczne



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SUDYNKOW
LICEUM OGOLNOKSZTALC ACEGO IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE

-spoiny szczepne powinny dywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewmtrzne spoin mgna naprawd uzupelniggcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierp ospowaté¢, braki przetopu, ¢gcherze nalgy usuraé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3.Polczenia naruby
- dlugas¢ sruby powinna by taka aby mzna byto stosowa mazliwie najmniejsa
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunkie gwint nie powinien wchod&iw
otwér gkbiej jak na dwa zwoje.
- nakertka i tebsruby powinny bezpi&rednio lub przez podktagkdoktadnie przylega
do czonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ntle i podkladek przed
montaem pokry warstwy smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwsic ani drga& przy ostukiwaniu mitotkiem

kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1.Montaz nalely prowadz¢ zgodnie z dokumentacjtechnicza i przy udzialesrodkow,
ktore zapewnj osiggniecie projektowanej wytrzymadoi i statecznéci, ukladu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne ettty mog by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczonoelementéw uprzednio zmontowanych.
Polczenia wykonywawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2.Przed przysfpieniem do prac morzawych naley:
- sprawdzt stan fundamentéw, komplet§toi stansrub fundamentowych oraz reperéw
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.
- porownag wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czymdchytki nie
powinny przekraczawartgci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstamwb
na powierzchni betonu do 2,0 db 5,
na podlewce do 10.0
5.4.3.Montaz

Przed przygpieniem do montar naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegataokcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika
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1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa niz 15 mm

4 wygkcie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyitka strzatki montawej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jako sci robot
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoob wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukegrvach.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgie niniejsa specyfikacj podlegay zasadom odbioru robot zanikaych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w ST.
10.Przepisy zwhzane

10.1. Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wikirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggor z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.

Ogdlne badania i wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY PREFABRYKOWANE

KOD CPV 45262500-6
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12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PREFABRYKOWANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykony-
wania i montau prefabrykatowelbetowych aywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyawdokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét oletych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na

celu wykonanie i montaprefabrykatowzelbetowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie elementow tego samego typunpgvaiosiada swiadectwo jakéci (atest).

2.1. Piyty stropowe "filigran"

- Grubg¢ ptyty 5—7 cm,
- Szerokaéc¢ do 250 cm,
- Dlugos¢ standardowa do 750 cm,
- Zbrojenie gtowne klasa A-lll lub A-llI N,
- Zbrojenie rozdzielcze klasa A-Ill lub A-IlI' N,
- Beton w ptycie min. B-20,
- Nadbeton min. B-20,
- Odporna¢ ogniowa jak dla stropdw monolitycznych lzolacjaustyczna jak dla stropow
monolityczny,
a) sktadowanie
Plyty zazwyczaj montowane z "kot'. W przypadku lenindgci sktadowania na budowie

ptyty  powinny by sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na kias
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zastosowaniem podktadek z drewna 30x15x15 cm. Bdkinaley uktad& jedna nad

drugs w pionie, w odlegtéci nie wickszej jak 30 cm od czota ptyty.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Na srodkach transportu ptyty powinny dyktadane jak przy sktadowaniu, didge w kierunku
jazdy. Plyty nie powinny wystawawiecej niz 5 cm ponad gogkrawedz srodka transportu.

5. Wykonanie robot

Piyty prefabrykowane filigran montujeesna sucho na przygotowanych podporach takich jak
wience, scianki azurowe itp. SposoOb morta naley przeprowadz zgodnie z zaleceniami
producenta ptyt prefabrykowanych. Po wykonaniu tob@ontazowych naley przygotowa
zbrojenie nadbetonu oraz wybetondwaadlewk stropu prefabrykowanego do przewidzianej

grubgci.

6. Kontrola jakosci

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkddze
- sprawdzenie graru,

- sprawdzenie wytrzymadoi na zginanie.

7. Obmiar rob6t

Jednosti obmiarowy jest szt., m3, m2, kpl.

8. 0Odbidr robot

8.1. Obejmuje odbidr robot zanilaych i ulegaicych zakryciu

8.2. Odbior kacowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY BETONOWE

KOD CPV 45223500-1
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13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

ROBOT BETONOWYCH

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot olefych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementachtkoksyjnych obgtych kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotygee robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzlkdego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasifacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

b) Wymagania dotycce sktadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z ggemiem Ministra
Komunikacji wymaga g, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:

- Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%
Zawartg¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien¢bgakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyro$0,2 kg. Na workach powinien by
umieszczony trwaly, wytamy napis zawieragy nas¢pujace dane:
- 0znaczenie
— hazwa wytworni i miejscowaei
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwaldci cementu.
Dla cementu luzem natg stosowa cementowagony i cementosomochody wypora
we wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i sagzenie do
wytadowania cementu oraz powinny ¢oprzystosowane do plombowania i wsypéw i
wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna¢ lBaopatrzona w sygnaturodbiorcz
kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
- Cement pochodzy z k&dej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997%wyaniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikanudha
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalsé
przeprowadzenie kontroli obejmuggj:
- o0znaczenie czasu ydania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- o0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by

uzyty do betonu.
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g) Magazynowanie i okres skiadowania
- Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narnbyw terenie zabezpieczone z
bokoéw przed opadami) lub magazyny zamgkei(budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach)
- dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowlbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cemigatm, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli g¢ibfci cementu znajdggcego s¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréveipmu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach).
- Podlaa skltadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynow zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zmgle jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomskéddach otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwac w przypadku
przechowywania w skiadach zamétych.
- Kazda partia cementu posiageq oddzielne swiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposéb ughiaviaj acy jej fatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byieksze n:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegtdéci w swietle migdzy prtami zbrojenia leagcymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umadliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoerpwaley prowadzé
biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&do zawartdci

frakcji 0—2 mm.

Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymdagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. Ik cementu 6%, gd max = 2,09 grismwilgotnasé optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musgz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinisg
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailaral stosowania mieszarek

wolno spadowych).

. Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe

(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

- llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewini wymagam szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecremgrwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mizna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem
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do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powirng dokonywane wycznie
wagowo, z doktadniia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno¢suwzgkdniat koreke zwiazarg ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno esiodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalg ustalt daswiadczalnie jednak nie powinien &ykrotszy nk 2

minuty.

(3) Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdi-
wiajacej tatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obgguia odrecbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmatenprzy wylocie.
Przed przysipieniem do ukiadania betonu naje sprawdz: potazenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecdito wkiadek
dystansowych zapewnigych wymagas wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nate zrzuca z wysokaci wigkszej n 0,75 m od powierzchni,
na ktog spada. W przypadku gdy wysakaa jest wgksza naley mieszank podawé za
pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokasci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzega dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzgdiniat nastépujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podp6r mieszamktonovy nalezy ukltada bezpdrednio
Z pojemnika lub rurogu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny,
- warstwami o grubéxi do 40 cm zagpzczajc wibratorami wgtbnymi,
- przy wykonywaniu pityt mieszagkbetonovy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy. W plytach o grubo wiekszej od 12 cm zbrojonych gprdotem

nalezy stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:
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Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z
butawami osrednicy nie wgkszej n 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lggcymi w
ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butaw
wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8
cm w warstw poprzedry i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowgpowoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub eldbracyjrg w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyki@ 20 do 50 cm w kierunku
gfebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw nafe
ustalc doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratoréw

powinno by trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu na sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolgcpo winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkaclzmaose kierowa zasad, ze powinna ona liy
prostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapbwinna by starannie

przygotowana do pg¢zenia betonu stwardniatego &giezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategasriuch okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0
stosunku zblionym do zaprawy w betonie wykonywanym albd m@rzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Pasge zabiegi naly wykon& bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno ¢siodby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczé& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunikac dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio idaego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest take w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegéwetlenia zapewniapego prawidtowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpiéstga pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa oboadiek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywahie
okazywanie Ilaynierowi wszystkich wynikbw bada dotyczcych jakdci betonu i
stosowanych materiatow.

- Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagaechnologii produkciji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglmormy i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidéoi zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

- Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki heteej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
- Betonowanie naly wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zazych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatioco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzaiem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszczg betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak
wymaga to zgody kyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowaneganeintu przed utratciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow& sposob pogpowania na wypadek
wystpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vampowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucaoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Ky chroniony przed

zamarzngciem przez okres pozwadaly na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymakri 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana kongjuk

Przy przewidywaniu spadku temperatury geni0°C w okresie twardnienia betonu ngle

wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaeg na odpowiednie ostagie |

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piekgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnosciowg betonu i prowadzijg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigad/ na dob).

Nanoszenie blon nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betien
bedzie st taczyt z nasgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania odéroe jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiviamagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng @yronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres piglgnacji

- Ulozony beton naley utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardgmggo naley rozpoca¢ po 24 godzinach od

zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymasoi roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodne normy PN-63/B-06251) lub

wytrzymataici manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaihczanie powierzchni betonu

(1) Rownd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie maiskay¢ gtadkie i rowne, bez zagiien miedzy

ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzugzeonad powierzchagj

pekniecia g niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkiere zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia betonu
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bedzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wigcksza nk 0,5%
powierzchni odpowiednigiciany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fmego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadéa wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypus¢oi wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikazenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji naig

- wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody bezpérednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie wygtadz i
uklep&, aby otrzyma rowng i jednorodi powierzchng bez dotkéw i poréw,

- wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng¢ nalezy obrzuct zapravwg i lekko

wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do ukfadania podbetonu riglesprawdzt podiaze pod wzgidem
nosnosci zatazonej w projekcie technicznym.

Podlae winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob aigly z zachowaniem kontroli

grubdici oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako sci
Kontrola jakaéci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgétina projektem oraz

podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarug sr.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych paiey.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niegdnych czynnikow produkgciji

- 0czyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
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otworow, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
- rozbiorkg deskowania i rusztowia
- oczyszczenia stanowiska pracy i usgi@ materiatdbw rozbiorkowych poza granice obiektu.
Placi st za ustaloa ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podiaa,

przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyrébwnanie betonu, oczyszczenie starkavpsacy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie czasoOw ggiania i statéci

objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpejektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
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14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIA BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaahtécznej § wymagania dotyexe zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot olkfych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na

celu wykonanie zbrojenia betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasndgci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Napvejsze wymagania podano w

tabeli ponze;.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydiu zenie Zginanie
plastyczndci | na rozciaganie trzpienia a —srednica

mm MPa MPa % d — probki

Stos-b 5,5-4C 22( 31C-55C 22 d =2a(18C
St3Sx-b 5,5-4C 24( 370-46( 24 d =2a(18C

18GZ-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min 59C 16 d = 3a(90

- W technologicznej prébie zginania powierzchnia

peknie¢, naderwa i rozwarstwid.

(3) Wady powierzchniowe:

giobnie powinna wykazywa
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- Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gkniec, pecherzy i naderwa

- Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalneaspozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski zawalcowania, wgcenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatdo S
dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcdwkprgtéw
gtadkich,
— jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptéw zebrowanych osrednicy
nominalnej do 25 mm, 2&®,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
—  Odbiér stali na budowie powinien byglokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalm,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kegdéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kadej wigzki czy kregu.
- Wyglad zewrtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:

- na powierzchni gitdw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczhe

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegcetdw i ozebrowania powinny gimiesci¢
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wk-
szego ni 5 mm na 1 m diugai preta.

- Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
- Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
- Dostarczog na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwa sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie odkin
zewretrznych,

- stal gka przy geciu.
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Decyzj; 0 przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje dgnier.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikryé
trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystac¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcéwki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&)liwb farla olejrg nalezy opala
np. lampami lutowniczymizdo catkowitego usustia zanieczyszcze

- Czyszczenie ptdw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byyprostowane.

- Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nafe wykonywa wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.

- kaczenie pgtow naley wykonywa& zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pe¢téw naley wigzaé drutem mgkkim, spawé lub faczy¢ specjalnymi

zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

- Nie naley podwieszé i mocow& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montaowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gidbw powinien by dokonywany bezpwednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezp@ednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie piyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniaetiow

ozhaczonego w projekcie.



8.1.
8.2.
8.3.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SUDYNKOW
LICEUM OGOLNOKSZTALC ACEGO IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE

- Dla zachowania wkziwej otuliny naley ukiadane w deskowaniu zbrojenie podptera

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolgsci rownej grubéci otulenia.

Kontrola jako $ci
Kontrola jaka@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretyczpg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, thckzmng
dtugas¢ pretow poszczegoélnyckrednic pomnaong przez ich cjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petdéw, przektadek mongawych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc

pretéw osrednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbiéru robét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego — wg opisu jak #gj:

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu — Wymagania ogdine”.

Odbiér karcowy

Odbiér zbrojenia

— Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien doylokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodéw zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdélnych przekrojach, rozstawu strzamigykonania hakow g€z i

dtugcici zakotwier pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1g¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,gczenie oraz mongazbrojenia za pomac
drutu whgzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nézie specyfikacy, a take

oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenianigsie ich poza teren robaét.
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10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZEK CEMENTOWYCH WRAZ Z
WYKO NCZENIEM

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee
wykonania i odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot olefych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien speilria wymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@24,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wyroby podtogowe PCW

Wyroby terakotowe
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Wyktadzina dywanowa

Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Zaprawa samopozionuga

Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.10. Materiat o strukturze antyglizgowej

3.

5.1.

Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spetu.

. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrag statecznéci.

. Wykonanie robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cement@me§zyszczeniem i zagruntowaniem

poditaza, utazeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadk@z owykonaniem i

wypetnieniem magasfaltow szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podkiad cementowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktory ofleewymagan
wytrzymaiai¢ i grubci¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymalag¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 miwinma by
mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podiae, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnocéowolne od
kurzu i zanieczyszcaeoraz nasycone wad

- Podktad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

- W podkiadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéwneetowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna kbynizsza nk 5°C.

- Zapraw cementow nalezy przygotowywag mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsysteng gests — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinng& lbgraniczona do ikei niezlednej,

ilos¢ cementu nie powinna bywvicksza nk 400 kg/ni.
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- Zapraw cementow nalezy uktad& niezwiocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkladu z zastosowaniengcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podkiad powinien mie powierzchng réwm, stanowica ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréats przykiadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywéa wiekszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) pisvinny przekracza2 mm/m i 5 mm
na calej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien dytrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folji polietylenovs lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni wod.

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykmeniowych i instalacyjnych a¢znie z
przeprowadzeniem prébsaieniowych.

Przygotowanie podky

- Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementow.

- Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek puwinna by nizsza ni 15°C i
powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcae w ktorych lgda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

- Wyktadzina arkuszowa powinna dyna 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z
rulonu, pocgta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczehigno utazona na
podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szesok2—3 cm.

- Plytki i arkusze z PCW natg przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowzujacych instrukcjach technologicznych.

- Plytki i arkusze z PCW natg przykleja& cah powierzchm do podiaa.

- Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w
postaci fatd, pcherzy, odstacych brzegow piytek lub arkuszy PCW.

- Arkusze lub ptytki nalgy utozyé¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna kiy
wieksza nk 0,5 mm mgdzy arkuszami, 0,8 mm gdzy ptytkami.

- Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twdrdinie¢ prost, w pasach piytek

dopuszcza gimijankowy uktad spoin.
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Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej nz 1 mm/m i 5 mm na cate]
diugasci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by przyklejone na catej diugoi do podtaga i doktadnie dopasowane w nzach

wklestych i wypuktych.

Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym magby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien oklié rodzaj

konstrukcji poditogi, grubi@ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie

szczelin dylatacyjnych.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinighkazywa wytrzymalGé nie

nizszz — przy posadzkach z betonu odpornegosciaranie — 16 MPa, przy pozostatych

posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny byykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajce posadzk wraz z cad konstrukcyj podiogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wymge r&@nigcych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekra@ca® nf przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 frprzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegoieranie i
12 nf przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny &yodzielone na pola o powierzchni nie przekragzgj4

m’ za pomog wkladek z materiatu podatnego §eeranie (np. z ptaskownika meshego,

paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltova.

Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktorej wykonano posadgknalezy

doktadnie zagsci¢, a powierzchri wyréwna i zatrz€ na gtadko.

Posadzk lastrykows utrzymywara w stanie wilgothym przez co najmniej 5 dni rsle

wstepnie oszlifowa, az do uzyskania widoczioi poszczegdlinych ziarn kruszywa.

Oczyszczoa posadzk naley wyszpachlowé& zaczynem cementowym z ewentualnym

dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 doiypdrnie szlifowa.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmgtarta olejem Inianym.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

sposob aplikacji i warunki przygotowania padio naley przyjac wg warunkow

zastosowanego systemu.
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Kontrola jako sci

Wymagana jak& materiatbwpowinna by potwierdzona przez producenta przegwiadczenie

o jakasci lub znakiem kontroli jakixi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadnym

dokumentem.

Nie dopuszcza si stosowania do robd6t materiatdw, ktérych §eisvosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznymiNie naley stosowa rowniez materialdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rol§éieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Obmiar rob6t

Jednostl obmiarows rob6t jest M llog¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeji

Odbiér materiatdw i robdpowinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektowy oraz

sprawdzenie wikgiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi #des wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez

producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatdw, ktorych é§giavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Odbiér powinien obejmowéa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona
przez oceawzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka rgleprzeprowadsi na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie vmgkmania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowei wykonania stykow materialdw posadzkowych; badgmiosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchyie z
doktadndcia 1 mm, a szeroki spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanialey
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wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatndgci
Placi st za ustaloa ilos¢ nm? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materialdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10.Przepisy zwhzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczace
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okrdenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemiggne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KOD CPV 45112710-5
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16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee
wykonania i odbioru robét zwkanych z zagospodarowaniem terenu ignaathitektus.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot olefych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie zagospodarowania terenu i matejiteidiry.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy

2.2. Kostka betonowa, ptyty betonowe, krgamiki, obrzeza

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placo

2.4. Lawki, siedziska drewniane

2.5. Nawierzchnie boiska

2.6. Zielen
2.7. Ogrodzenie
3. Sprzet

Roboty zwhzane z zagospodarowaniem terenu igmatchitektug mogs by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spea.
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4. Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportuzeby unikryé

trwatych odksztalae i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondwazor

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu hyalgykona po zak@éczeniu robot torowych i

drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwazane z zagospodarowaniem terenu ignaathitektug

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1.Chodniki, place i nawierzchnie

Bezparednio przed utzeniem nawierzchni wykomtgpodsyplk z piasku gruboziar-

nistego z rogcieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnie-

niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonemigrzchni do wymaganego

profilu.

Nawierzchng wykona& =z kostki betonowej. Kostk betonowq uktada z

przycicciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzclaprawdzeniem

spadkow i réwnéci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamiele

piaskiem.
5.2.1.2 Zielen

wykonanie trawnikow

Przekopanie gleby nagjiokas¢ 20—25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i za-
gruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zetiem i zigeniem
zanieczyszcae w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zagkoje
towanego profilu.

Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z tportem taczkami
i wyrbwnaniem terenu.

Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikow dywanmh siewem z
wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahaktem grabiami oraz
ubiciem powierzchni.

posadzenie krzewdw i drzew

Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gminkat. Il z
wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkowskednicy i gkbokasci 50 cm,
posadzeniem #&tin, zaprawieniem dotkOw ziempi urodzaja, wykonaniem

misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi
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5.2.1.3.0grodzenia
** \Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:

- jakosci materiatdw, spoin, otworow riauby,

- zgodndci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

- Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co gmsobu naprawy
powstatych uszkodzew czasie transportu potwierdzazymier wpisem do
dziennika budowy.

** Montaz.

- wykopanie dotkdéw pod fundamenty z rozplantowaniedmiaru ziemi,

- o0sadzenie stupkow stalowych z rur i zabetonowaetertiem B15 fundamentéw
0 wymiarach 25x25x40 cm.

- mocowanie ram do stupkéw.

5.2.2.Mala architektura.
5.2.2.1tawki peronowe
5.2.2.2.Trybuny systemowe

5.2.2.3.Wyposaenie sportowe

Kontrola jako $ci

Nawierzchnie

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat tyty na podkfad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu
- sposob i jakét zagszczenia

- jakos¢ dostarczonych materiatow

- prawidtowa¢ utozenia i wykaczenia.

. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwy szt., kpl, mb, m

. Odbiodr robot

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotygzame z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10.Przepisy zwhzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czasOw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Olienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych

i wytrzymatasciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikzmbierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wodpna czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyegy spawanych. Nazwy i oldlenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium.¢Br, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium.¢Br, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wiasnaci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium.¢Br, rury i ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow.



