
 
Szczegół łączenia szybu windowego z budynkiem 

 
Zaleceni a wykonawcze: 

1. W środku  grubości płyty stropowej kondygnacji +2, +3 itd. wykonać wiercenie otworu 
d = 16 mm na głębokość 27 cm, następnie oczyścić  sprężonym powietrzem.  

2. Wprowadzić kotwę chemiczną do betonu np. WCF-E3 (kod produktu WCF-E3-585 
firmy wkręt-met) wprowadzić pręt – łącznik na głębokość 25 cm  

3. W ścianie szybu windowego przywiązać drutem wiązałkowym do zbrojenia 
wewnętrznego ściany 

4. Po 24 godzinach od osadzenia łącznika w kotwie chemicznej można przeprowadzić 
betonowanie ściany. 

5. Na każdym poziomie występują dwa łączniki ze stali żebrowanej d = 12 mm 

ocynkowanej. Ocynkowanie dotyczy głównie strefy dylatacji. 

6. W załączeniu karta techniczna. 

      


