
   

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Oficerska 16a         10-218 Olsztyn 

 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

  

PZP.262.4.2021.5.RZM                                                                            Olsztyn 19.03.2021r. 

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: DOSTAWA SU-

ROWCÓW wraz z USŁUGĄ TRANSPORTOWĄ na terenie m. Olsztyna z podziałem na 4 za-

dania 

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 

Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania 

dotyczące treści SIWZ: 

 

1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem pospółka? Zwrot pospółka (podbudowa wstępna) jest w znacz-
nym stopniu nieścisły i wprowadzający w błąd. Pospółka jest kopalnią, urobkiem, surowcem, z którego 
produkowane są kruszywa - materiały budowlane, sama zaś materiałem budowlanym nie jest. Nie moż-
na więc zapewnić stałych parametrów tego materiału, gdyż jest on niejednorodny i nie bada się pod ką-
tem spełnienia wypunktowanych przez Zamawiającego wymagań. Proszę o weryfikację i nazwanie 
przedmiotowego materiału w sposób umożliwiający jego dokładną identyfikację. 

 
Zamawiający informuje, że taka została przyjęta nazwa – Pospółka (podbudowa wstępna). Wymagania 
jakie musi spełnić ten materiał, surowiec są wypunktowane w pkt.3.1 pod tabelką. 

 
2. Wymieniona norma dotycząca wymagań co do piasku płukanego frakcji 0/2 - PN-S-06120 nie istnieje. 

Nie ma takiej normy wśród norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Proszę o weryfikację i wskaza-
nie poprawnej normy, którą ma spełniać przedmiotowy materiał. 

 
         Zamawiający wykreśla w CZĘŚCI I SIWZ ust 3.2  normę PN-S-06120. 
 
3. Czy wskazywany w wymaganiach piasku płukanego 0-2 CBR większy od 30% jest prawidłowy? CBR 

większy od 30% dla piasku płukanego 0-2 jest niezwykle rygorystyczny i raczej nieosiągalny dla takiego 
materiału. Proszę o weryfikację przedmiotowego punktu. 
 
Wskaźnik CBR wskazywany w wymaganiach jest prawidłowy. 

 
4. Wymieniona norma dotycząca wymagań co nośności kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 C90/2 - PN-S-

08102:1997 nie istnieje. Nie ma takiej normy wśród norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Proszę 
o weryfikację i wskazanie poprawnej normy, którą ma spełniać przedmiotowy materiał.  
 
Zamawiający zmienia w CZĘŚCI I SIWZ ust 3.3  normę PN-S-08102:1997 na normę PN-S-06102:1997. 
 


