
SPECYFIKACJA ZADANIE 5
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	CZAPKA GABARDYNOWA PODOFICERA  POLICJI -  z otokiem  , daszkiem i wizerunkiem orła. Czapka posiada denko owalne na podszewce. Na środku denka na podszewce naszyta folia. Kwatery wykonane są bez podszewki. Kwatery przednie usztywnione są włókniną  termoplastyczną oraz wzmacniaczem.  W kwaterach bocznych umieszczone są dwa wywietrzniki. Na otok naciągnięta jest taśma otokowa w kolorze ciemnoniebieskim. Taśmę podtrzymuje przed obsunięciem ostębnowana wypustka odszyta na dolnej krawędzi otoku czapki. Od wewnątrz do otoku przyszyty potnik. Nad daszkiem do otoku przymocowany jest dwoma guzikami dwuczęściowy pasek skórzany zapinany na metalową sprzączkę. Na przodzie na szwie kwatery przymocowany jest haftowany emblemat orła w koronie. Denko czapki usztywnione naprężaczem.

CZAPKA wykonana z tkaniny gabardynowej o składzie surowcowym :

55% poliester i 45% wełna

splot – skośny 2/2 (11 nitkowy)

kolor błękitnoszary

masa powierzchniowa – 333(+13/-7) g/m2
masa liniowa 480 ( +19-10) g/m

zmiana barwy – światło 5-6°, pot 4-5°

pranie w temp. 60°C ( zmiana barwy 4-5° , zabrudzenie bieli 4°)

Podszewka – 100% jedwab wiskozowy błysk, splot atłas 5 nitkowy, kolor stalowy

masa liniowa 141 ( +/-7) g/m

masa powierzchniowa : 101(+/-5) g/m2

Taśma potnikowa – 966/6 w kolorze czarnym
Daszek czarny na czarnym spodzie

Pasek ze sprzączką w kolorze czarnym

Guziki z orłem w koronie na wąsach w kolorze ciemnoszarym

Taśma otokowa – szerokość – 40mm, kolor ciemnoniebieski

Skład – włókna poliestrowe

Orzeł w napisem POLICJA – wykonany metodą haftu komputerowego na podkładce metalowej z wąsami. 

Oczka szewski – 4lub 8 czarne

CZAPKA – powinna charakteryzować się :

· stabilnością kształtu przy praniu i czyszczeniu chemicznym,

· - trwałym wybarwieniem tła,

· odpornością na zabrudzenie,

· estetycznym wykonaniem ( szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo- bez zmarszczeń i wyciągnięć, z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie). 

Nie dopuszcza się w wyrobie sztukowania elementów !

Pod folią na denku podszewki umieszczona wszywka rozmiarowa zawierająca następujące informacje : nazwa producenta, adres producenta, rozmiar, oznaczenie sposobu konserwacji, rodzaj tkaniny zasadniczej.

Rozmiar czapki ma odpowiadać obwodowi głowy . Czapka ma występować w rozmiarach od 52 do 61. 

Gotowy wyrób pakowany w kartony po 15 szt , zaopatrzone w etykietę zawierającą : 

nazwę wyrobu , nazwę producenta, rozmiar, ilość, datę produkcji

Producent odpowiada za wady fizyczne ujawnione w wyrobie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.

Jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji.

Na dostarczony asortyment Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia przyjęcia do magazynu, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji, konserwacji i przechowywania.

Wzór wszywki
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Emblemat
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Wraz z ofertą należy dołączyć aktualny certyfikat producenta ( z 2016, 2017 lub 2018 r.) na tkaninę zasadniczą i podszewkę.


	50 szt




1. Odzież   zaopatrzona we wszyte metki ( informujące o sposobie konserwacji odzieży).

2. Dostawa do magazynu Mundurowo – Żywnościowego KWP w Kielcach ul. Kusocińskiego 51 w godz. 8-15, wraz z rozładunkiem, gdzie nastąpi odbiór jakościowy dostarczonego asortymentu w obecności przedstawiciela dostawcy.
3. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania stawiane środkom ochrony indywidualnej, które zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ( Dz. U. Nr 259 poz. 2173- dot. oznakowania środków ochrony indywidualnej symbolem CE). 
4. Na zadanie 5 termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy.
Zad. Nr 5 – wraz z ofertą należy dołączyć aktualny certyfikat producenta ( z 2016, 2017 lub 2018 r.) na tkaninę zasadniczą i podszewkę .
