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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego granitowego na potrzeby Gminy 

Pobiedziska 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do 

Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:  

 

Pytanie 1. Prosimy o zmianę kryteriów oceny parametrów kruszywa ponieważ ogólnie dostępny granit 

nie spełnia Odporności na rozdrabnianie poniżej 35. Dostępne kruszywa granitowe posiadają 

Odporność na rozdrabnianie równą 40.  

Uważamy za nierealne uzyskania maksymalnej ilości punktów w tym kryterium poprzez ogólnie 

dostępne na rynku kruszywa granitowe. 

Odp. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że nie zmieni kryteriów oceny parametrów 

kruszywa.  

Jak wynika z dostępnych opracowań (np. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa, Nr 132 Politechniki 

Wrocławskiej Nr 132, Studia i Materiały Nr 39 2011, kruszywa mineralne, podział, badania, wymagania, 

ocena jakości, Stefan GÓRALCZYK, Danuta KUKIELSKA) wartość parametru odporności na rozdrabnianie 

dla kruszyw granitowych dostępnych w Polsce kształtuje się pomiędzy 21 a 43. 

 

Pytanie 2. Wnosimy o dopuszczenie realizacji dostaw kruszywa z magazynu Dostawcy na podstawie 

tylko dokumentów wagowych na wadze posiadającej legalizację, które wystawiane są przy zakupie. 

Wykonawca przy zakupie kruszywa od Dostawcy nie otrzymuje kwitów wagowych z kopalni. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca/Dostawca, w przypadku dostaw realizowanych z jego 

magazynu, będzie zobowiązany do faktury dołączyć zarówno dokumenty wagowe każdej partii 

dostarczonego materiału z wagi posiadającej legalizację, wykonane w dniu załadunku z magazynu, jak 

również kwity wagowe wystawione przez kopalnię w dniu zakupu – te ostatnie w celu potwierdzenia 

posiadania przez Wykonawcę/Dostawcę materiału z danej kopalni. 

 

Pytanie 3. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa łamanego bazaltowego 

0-31,5 mm i 0-63 mm spełniającego normę PN-EN 13242? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa łamanego bazaltowego 0-31,5 mm i 0-63 mm 

spełniającego normę PN-EN 13242. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga dostawy kruszywa 

naturalnego łamanego granitowego. 

 

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.  

 

Kierownik Zamawiającego 

Ireneusz Antkowiak 

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska  
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