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EKSPERTYZA stanu technicznego dźwigarów kablobetonowych stanowiących konstrukcję nośną

dachu Auli w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 13/15.

Elewacja Auli oraz stan techniczny prefabrykowanych płyt dachowych, panwiowych.

fot.19. – Elewacja Auli od strony Al. Armii fot.20. – Stan techniczny żelbetowych płyt
Krajowej – opis w tekście. dachowych jest w zdecydowanej większości

zadawalający.

fot.21. – Nieliczne ubytki otuliny zbrojenia płyt fot.22. – Płyty izolacji termicznej kanałów
wymagające reprofilacji – płyta pomiędzy wentylacyjnych uległy odspojeniu od obudowy.
murem zewnętrznym a dźwigarem nr 1.

fot.23. – Zacieki – pozostałość po nieszczelnym fot.24. – To również zacieki na pł. bocznej płyt
pokryciu połaci dachowej. dachowych a nie pęknięcia czy zarysowania płyt.


