Brochéw

Pkt. 1

Data: 08.06.2021

Karta odwiertu

w istniejacej nawierzchni drogowej

Zat. 2.1a

Suma warstw

Nr Gtebokosc | Grubosc biturnicznveh Rodzgj Obis
warstwy m ppt cm S y warstwy P
1 00-003 | 35 9.5 Scieralna beten astaliowy
mieszanka kruszyw

" beton asfaltowy

2 0,03-009 6.0 wWiazaca mieszanka kruszyw

3 0,09 -0,15 6,0 podbudowa stabilizacja

4 >0,15 poditoze Piasek drobny
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