
SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

XLamp® XP-G3 standardowe białe diody LED

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TESTU

Nazwa producenta Cree LED

XLamp XP-G3 Standardowe białe diody 
LED XPGDWT-x1-xxxx-xxxxx
XPGDWT-x3-xxxx-xxxxx

Serie produktów i odpowiednie kody zamówień w tym raporcie

Instrument Systems ISP-500 Integrating Sphere 
Instrument Systems Spektrometr CAS-140 
Keithley 2420 Sourcemeter

Sprzęt testowy

Typ poziomu jazdy Stały prąd stały (DC)

Pakiety LED pracują w komorach środowiskowych. Temperatura otaczającego powietrza wokół pakietów LED 
jest aktywnie kontrolowana przez powietrze przepływające przez komorę. Przepływ powietrza: 800 CFMOpis ruchu powietrza

Poziom wilgotności względnej (RH) 

Niepewność pomiaru fotometrycznego

< 45%

Dioda Cree LED utrzymuje tolerancję ± 2,0% przy pomiarach strumienia dla testów LM-80.

Laboratorium CreeLED SSL
4400 napęd silikonowy
Durham, Karolina Północna 27703 Stany Zjednoczone

Identyfikacja agencji testującej

Akredytacja agencji testującej zewnętrznej

Kod laboratoryjny 500041-0

Ryan Zienert, Kierownik Laboratorium Niezawodności KomponentówAutoryzacja raportu z badań

Cree LED / 4400 Silicon Drive / Durham, NC 27703 USA / +1.919.313.5330 / www.cree-led.com
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

HISTORIA ZMIAN

Rewizja Data Reszta

0

1

2

3

4

5

6

7

7 stycznia 2016

8 kwi 2016

17 sierpnia 2016

9 września 2016 r.

13 września 2016 r.

02 grudnia 2016 r.

28 lut 2017

15 maja 2017 r.

Data pierwszego wydania

Dodano dodatkowy czas trwania testu do zestawu danych 1, usunięto status następcy, dodano zestaw danych 2. 

Rozszerzony zestaw danych nr 1 i 2 z dodatkowym czasem trwania testu.

Dodano zestawy danych #3 - 12

Naprawiono błąd raportu w zestawie danych 10

Rozszerzony zestaw danych nr 2 z dodatkowym czasem trwania testu. Dodano zestaw danych #13.

Usunięto zestawy danych #1 i 2. Dodano zestaw danych #14. Rozszerzone zestawy danych nr 3, 4, 6, 7, 9 i 11 z dodatkowym czasem trwania testu. 

Rozszerzone zestawy danych #3, 4, 6, 7, 9, 11 i 14 z dodatkowym czasem trwania testu.

Dodano zestaw danych #15. Rozszerzone zestawy danych #3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11 z dodatkowym czasem trwania testu.
Zmieniony wykres TM-21 dla wszystkich zestawów danych. Dodano wykres zmiany koloru i tabele podsumowania wyników testów dla wszystkich zestawów danych.

8 15 listopada 2017 r.

Rozszerzone zestawy danych nr 6 i 11 z dodatkowym czasem trwania testu.
Zmieniona nazwa produktu i kody zamówień w celu odniesienia do standardu XLamp XP-G3.

9 30 maja 2018 r.

Rozszerzone zestawy danych nr 3, 4, 6, 7, 9 i 15 z dodatkowym czasem trwania testu.
Poprawione błędy obliczeń w wartościach przesunięcia koloru (du'v') dla wszystkich zestawów danych #3, 4, 6, 7, 9 i 15.

10 18 paź 2018

10 A 3 sty 2019 Usunięto zestaw danych #10.

Rozszerzone zestawy danych #6, 9 i 11 z dodatkowym czasem trwania testu. Skorygowano 
interwał raportowania danych do 1008 godzin dla zestawów danych nr 6 i 11.
Poprawione błędy obliczeń w wartościach przesunięcia kolorów (du'v') dla zestawów danych nr 5, 8, 11, 12, 13 i 14.

11 17 gru 2019

12 26 paź 2020 Dodano zestaw danych #16.

Zaktualizowano informacje agencji testującej CreeLED. 
Przekonwertowano styl dokumentu i informacje na Cree LED.

13 4 maja 2021

14 11 czerwca 2021 Rozszerzony zestaw danych nr 16 z dodatkowym czasem trwania testu.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

PODSUMOWANIE WYNIKÓW TESTU

Sprawa

Temp. Otoczenia
Temp. [T ]

ANSI CCT
Cel

Zgłoszony TM-21
Żywotność

Zbiór danych Prąd napędowy [I ] Liczba próbek Czas trwania testuF
[T ] A

S

L90(15k) > 90700 godz. 
L80(15k) > 90700 godz. 
L70(15k) > 90700 godz.

3 85°C 85°C 350 mA 3000K 25 15 120 godzin

L90(15k) > 90700 godz. 
L80(15k) > 90700 godz. 
L70(15k) > 90700 godz.

4 105°C 105°C 350 mA 3000K 25 15 120 godzin

L90(9k) > 51 400 godz. 
L80(9k) > 51 400 godz. 
L70(9k) > 51 400 godz.

5 120°C 120°C 350 mA 3000K 25 8568 godzin

L90(24k) > 145 000 godzin 
L80(24k) > 145 000 godzin 
L70(24k) > 145 000 godzin

6 85°C 85°C 700 mA 3000K 25 24,192 godzin

L90 (16k) > 93 700 godz. 
L80 (16k) > 93 700 godz. 
L70 (16k) > 93 700 godz.

16 85°C 85°C 700 mA 2700K 20 15 624 godzin

L90(15k) > 90700 godz. 
L80(15k) > 90700 godz. 
L70(15k) > 90700 godz.

7 105°C 105°C 700 mA 3000K 25 15 120 godzin

L90(9k) = 39600 godzin 
L80(9k) > 51400 godzin 
L70(9k) > 51400 godzin

8 120°C 120°C 700 mA 3000K 25 8568 godzin

L90(15k) > 90700 godz. 
L80(15k) > 90700 godz. 
L70(15k) > 90700 godz.

9 85°C 85°C 1050 mA 3000K 25 15 120 godzin

L90(12k) > 72600 godz. 
L80(12k) >72600 godz. 
L70(12k) >72600 godz.

15 105°C 105°C 1050 mA 3000K 25 12 096 godzin

L90(24k) > 145 000 godzin 
L80(24k) > 145 000 godzin 
L70(24k) > 145 000 godzin

11 85°C 85°C 1500 mA 3000K 25 24,192 godzin

L90(10k) = 27900 godzin 
L80(10k) > 60500 godzin 
L70(10k) >60500 godzin

14 105°C 105°C 1500 mA 3000K 25 10 080 godzin

L90(6k) = 7830 godzin 
L80(6k) = 20800 godzin 
L70(6k) = 35500 godzin

12 120°C 120°C 1500 mA 3000K 20 6048 godzin

L90(6k) = 17 500 godzin 
L80(6k) > 36 300 godzin 
L70(6k) > 36 300 godzin

13 85°C 85°C 2000 mA 3000K 25 6048 godzin
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 3: 85°C; 350 mA

Testowana seria LED 

Testowany prąd przemiennika 

[IF] Testowanie Data inicjacji 

Temperatura obudowy [Ts]

Temperatura otoczenia [TA] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

350 mA

2 listopada 2015

85°C

85°C

Nic

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

6552

7056

7560

8064

8568

9072

9576

100,00%

99,97%

99,76%

99,75%

99,62%

99,51%

99,55%

99,39%

99,33%

99,27%

99,34%

99,32%

99,38%

99,15%

99,15%

99,38%

99,12%

99,31%

99,31%

99,44%

0,0000

0,0005

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0009

0,0008

0,0008

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0010

0.0

- 0,1

0.0

0.0

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

10080

10584

11088

11592

12096

12600

13104

13608

14112

14616

15120

99,33%

99,42%

99,49%

99,46%

99,45%

99,46%

99,44%

99,48%

99,32%

99,59%

99,35%

0,0010

0,0010

0,0010

0,0009

0,0010

0,0010

0,0009

0,0009

0,0010

0,0009

0,0008

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,2

- 0,3

- 0,2

- 0,3

- 0,3

- 0,3

N/R

- 1,0%

- 1,1%

- 1,1%

- 1,0%

- 1,1%

- 1,3%

- 1,1%

- 1,3%

- 1,2%

- 1,2%

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 3: 85°C; 350 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

15 120 godzin
t=7,560 do t=15120

-2.352E-07
9.913E-01

L90 (15k) > 90 700 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(15k) > 90700 godzin 
L70(15k) > 90700 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000 100 000

Czas (godziny)

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006
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0,003

0,002

0,001

0,000
0 5000 10 000

Czas (godziny)

15 000 20 000
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 3: 85°C; 350 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

168
100,12
99,81

100,00
99,75
99,73

100,13
99,87

100,26
100,00
100,06
100,13
100,32
100,26
100,13
99,56

100,26
99,80

100,13
99,74

100,06
99,87
99,94
99,68

1008
100,25
99,87
99,61

100,19
99,87

100,13
99,55
99,67

100,12
100,19
99,68

100,13
100,06
100,06
99,13
99,68
99,66

100,00
99,74
99,55
99,35
99,37
99,24

1512
99,88
99,74
99,54

100,06
100,07
99,62
99,49
99,87

100,00
100,00
100,06
99,94

100,19
100,19
99,19
99,48
99,66
99,94
99,61
99,36
99,29

100,19
99,49

2016
100,12
99,35
99,87

100,00
99,93
99,81
98,98
99,54
99,57

100,13
100,00
100,19
99,94
99,74
99,07
99,61
99,60
99,74
99,34
99,62
98,97
99,12
98,99

2520 3024 3528 4032 4536 5040 5544 6048
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

162
155
153
158
150
159
157
153
162
158
157
157
154
155
161
154
149
155
153
157
155
159
158
160
151

2.83
2.87
2.82
2.83
2,84
2.86
2.83
2,85
2,85
2,89
2.82
2.82
2.87
2.87
2,84
2.87
2.82
2,81
2.82
2.87
2.87
2,84
2,81
2,84
2.87

3106
3016
3084
3067
3083
3035
3053
3021
3036
3033
3009
3058
2965
3002
2993
3009
3019
2950
2998
2979
2996
3035
3015
3056
3007

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

100,06
99,29
99,93
99,24
99,67
99,31
98,79
99,22
99,57

100,06
100,13
100,13
99,94
99,81
99,13
99,42
99,26
99,35
99,61
99,43
99,23
99,44
98,86
99,81
99,01

99,82
99,61
99,61
99,18
99,80
99,56
98,79
99,41
99,32

100,06
100,00
100,13
100,26
99,87
99,25
99,48
99,13
99,74
99,80
99,30
99,68
99,31
98,86
99,69
99,01

99,75
99,29
99,35
98,73
99,80
99,31
98,85
99,54
99,07
99,49
99,94

100,19
99,87
99,94
99,07
99,16
98,79
99,87
99,74
99,87
99,10
98,93
98,67
99,62
98,88

99,75
99,22
99,54
98,54
99,80
99,18
98,79
99,48
98,89
99,49
99,87

100,06
99,61
99,94
99,25
99,09
99,06
99,61
99,80
99,62
98,84
98,49
98,67
99,62
99,01

99,69
99,03
99,54
98,29
99,73
98,74
98,47
99,61
98,83
99,30
99,81

100,00
99,81
99,81
99,07
99,16
99,19
99,81
99,54
99,68
98,97
98,43
98,55
99,62
99,01

99,57
99,35
99,80
98,48
99,80
98,74
98,98
99,41
99,14
99,56
99,94

100,06
100,06
99,81
99,19
99,42
98,93
99,61
99,48
99,55
99,03
98,49
98,29
99,75
98,94

99,57
99,10
99,54
98,54

100,13
98,87
98,79
99,48
99,01
99,49

100,00
100,13
100,19
100,06
99,31
99,48
99,06
99,55
99,41
99,43
98,97
98,62
98,23
99,31
98,81

99,51
99,29
99,74
98,54

100,13
98,74
98,72
99,41
99,01
99,62

100,13
100,38
100,00
100,00
99,31
99,48
99,26
99,87
99,93
98,85
98,97
98,74
98,48
99,25
99,07

99,94
99,60

99,69
99,14

99,75
99,21

99,87
99,34

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
156
157

3
149
162

25
2,84
2,84
0,02
2,81
2,89

25 25 25
99,97

100,00
0,22

99,56
100,32

25
99,76
99,69
0,34

99,13
100,25

25
99,75
99,75
0,31

99,19
100,19

25
99,62
99,62
0,38

98,97
100,19

25
99,51
99,43
0,39

98,79
100,13

25
99,55
99,61
0,39

98,79
100,26

25
99,39
99,35
0,45

98,67
100,19

25
99,33
99,48
0,46

98,49
100,06

25
99,27
99,30
0,51

98,29
100,00

25
99,34
99,42
0,50

98,29
100,06

25
99,32
99,41
0,53

98,23
100,19

25
99,38
99,31
0,55

98,48
100,38

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

168
0,0002
0,0005
0,0001
0,0006
0,0004
0,0003
0,0002
0,0003
0,0003
0,0004
0,0009
0,0005
0,0009
0,0008
0,0005
0,0007
0,0006
0,0005
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0005

1008
0,0005
0,0006
0,0003
0,0006
0,0006
0,0004
0,0005
0,0006
0,0007
0,0007
0,0011
0,0008
0,0011
0,0012
0,0005
0,0009
0,0007
0,0004
0,0008
0,0008
0,0008
0,0007
0,0005

1512
0,0005
0,0006
0,0004
0,0006
0,0006
0,0005
0,0006
0,0007
0,0005
0,0006
0,0012
0,0008
0,0012
0,0011
0,0007
0,0012
0,0006
0,0006
0,0008
0,0008
0,0007
0,0005
0,0006

2016
0,0005
0,0008
0,0004
0,0006
0,0006
0,0005
0,0007
0,0006
0,0006
0,0006
0,0011
0,0007
0,0011
0,0012
0,0007
0,0010
0,0005
0,0006
0,0009
0,0009
0,0006
0,0006
0,0005

2520
0,0003
0,0008
0,0003
0,0006
0,0004
0,0004
0,0005
0,0008
0,0007
0,0008
0,0010
0,0007
0,0011
0,0011
0,0007
0,0011
0,0006
0,0006
0,0010
0,0006
0,0004
0,0007
0,0005

3024
0,0004
0,0008
0,0001
0,0007
0,0007
0,0006
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0011
0,0009
0,0011
0,0012
0,0007
0,0010
0,0007
0,0005
0,0009
0,0008
0,0007
0,0007
0,0004

3528
0,0005
0,0008
0,0003
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0009
0,0006
0,0007
0,0010
0,0005
0,0011
0,0009
0,0006
0,0010
0,0005
0,0005
0,0008
0,0006
0,0004
0,0006
0,0004

4032
0,0007
0,0009
0,0004
0,0008
0,0010
0,0007
0,0008
0,0010
0,0007
0,0008
0,0010
0,0006
0,0011
0,0011
0,0006
0,0010
0,0006
0,0006
0,0010
0,0008
0,0006
0,0006
0,0005

4536
0,0006
0,0009
0,0003
0,0008
0,0010
0,0007
0,0009
0,0010
0,0007
0,0007
0,0012
0,0008
0,0013
0,0012
0,0008
0,0011
0,0007
0,0006
0,0010
0,0008
0,0007
0,0007
0,0004

5040
0,0007
0,0008
0,0004
0,0008
0,0010
0,0007
0,0008
0,0011
0,0007
0,0008
0,0012
0,0008
0,0012
0,0011
0,0007
0,0011
0,0007
0,0007
0,0010
0,0008
0,0007
0,0008
0,0005

5544
0,0005
0,0008
0,0004
0,0009
0,0010
0,0008
0,0008
0,0010
0,0008
0,0008
0,0012
0,0008
0,0012
0,0012
0,0007
0,0011
0,0008
0,0007
0,0010
0,0009
0,0007
0,0008
0,0005

6048
0,0007
0,0009
0,0004
0,0008
0,0010
0,0007
0,0007
0,0009
0,0008
0,0009
0,0012
0,0011
0,0013
0,0014
0,0007
0,0012
0,0008
0,0006
0,0011
0,0009
0,0008
0,0008
0,0006

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4346
0,4395
0,4361
0,4378
0,4357
0,4390
0,4378
0,4376
0,4381
0,4377
0,4437
0,4384
0,4460
0,4420
0,4455
0,4417
0,4422
0,4481
0,4445
0,4453
0,4429
0,4417
0,4437
0,4411
0,4410

0,4116
0,4108
0,4121
0,4136
0,4111
0,4122
0,4118
0,4074
0,4103
0,4091
0,4187
0,4138
0,4177
0,4142
0,4204
0,4145
0,4169
0,4201
0,4189
0,4181
0,4153
0,4178
0,4194
0,4193
0,4128

3106
3016
3084
3067
3083
3035
3053
3021
3036
3033
3009
3058
2965
3002
2993
3009
3019
2950
2998
2979
2996
3035
3015
3056
3007

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0004
0,0006

0,0005
0,0007

0,0007
0,0006

0,0007
0,0006

0,0007
0,0007

0,0007
0,0008

0,0005
0,0007

0,0006
0,0005

0,0008
0,0007

0,0007
0,0008

0,0007
0,0005

0,0008
0,0008

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0001
0,0009

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0007
0,0006
0,0002
0,0004
0,0012

25
0,0007
0,0006
0,0002
0,0004
0,0012

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0003
0,0011

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0001
0,0012

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0003
0,0011

25
0,0008
0,0007
0,0002
0,0004
0,0011

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0013

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0004
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0004
0,0012

25
0,0009
0,0008
0,0002
0,0004
0,0014

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 3: 85°C; 350 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

6552
99,57
99,48
98,89
98,22
99,73
98,74
98,47
99,67
99,26

100,00
99,49

100,00
99,87
99,35
98,88
99,55
98,79
99,61
99,54
98,85
98.45
98,24
98,48

7056
99,75
99,68
99,61
98,48
99,67
98,81
99,04
99,67
99,20

100,06
99,11
99,87
99,42
99,22
99,19
99,61
98,66
99,16
99,15
99,11
98,32
98,56
98.04

7560
99,82
99,68
99,54
98,79
99,80
98,93
99,36
99,61
99,69
99,75
99,49

100,58
99,29

100,00
99,44
99,68
98,59
99,29
99,21
99,43
98,97
98,56
98,92

8064
99,45
99,16
98,89
98,35

100,00
98,74
98,79
98,96
99,20
99,24
99,68

100,26
99,61
99,68
98,82
99,35
98,93
99,55
99,67
98,92
98,58
98,68
98,36

8568 9072 9576 10080 10584 11088 11592 12096
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

162
155
153
158
150
159
157
153
162
158
157
157
154
155
161
154
149
155
153
157
155
159
158
160
151

2.83
2.87
2.82
2.83
2,84
2.86
2.83
2,85
2,85
2,89
2.82
2.82
2.87
2.87
2,84
2.87
2.82
2,81
2.82
2.87
2.87
2,84
2,81
2,84
2.87

3106
3016
3084
3067
3083
3035
3053
3021
3036
3033
3009
3058
2965
3002
2993
3009
3019
2950
2998
2979
2996
3035
3015
3056
3007

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

99,63
99,10
99,35
98,22
99,60
99,31
99,11

100,13
99,51
99,81
99,81

100,06
99,68
99,74
99,38
99,42
98,99
99,55
99,74
98,85
98,84
98,68
98,42
99.00
98,88

99,57
98,77
99,28
98,73
99,80
98,49
98,27

100,33
99,38

100,06
99,87

100,19
99,55
99,42
99,31
99,81
98,59
99,35
99,54
99,68
99,35
98.12
98,67
99,37
99,34

99,88
99,42
99,61
98,29

100,20
98,24
99,11
99,87
99,88

100,44
99,74

100,32
100,06
99,87
99.00
99,16
98,59
99,81
99,61

100,13
98,77
98,31
98,80
99,44
99,41

99,75
99,29
99,67
98,22

100,40
98,18
98,85
99,74
99,81

100,19
99,68

100,96
100,19
99,94
99,13
98,90
98.19
99,81
99,74
99,24
98,71
98.12
98,80
98,69
99,01

100,12
99,55

100,26
98,22

100,07
99,12
98,79
99,48
99,32

100,32
100,13
101,28
100,00
99,81
99,13
98,96
98,46
99,55
99,74
99,17
98,84
98,31
98,80
98,62
99,47

100,12
99,87
99,67
98,73

100,13
98,99
98,91

100,00
99,63

100,00
100,13
100,64
99,87

100,13
99,63
99,03
98.05

100,13
100,20
99,55
99,03
97,99
98,67
98,94
99,14

99,69
100,06
100,00
98,86
99,73
98,99
99,42
99,87

100,06
100,32
100,32
100,13
99,68

100,32
99,63
98,90
97,79

100,00
99,48
98,92
99,23
97,87
99,11
99,12
99,07

99,69
100,00
99,74
98,79
99,60
99,12
99,49
99,93
99,44

100,19
99,87

100,26
100,13
100,58
99,19
99,03
97,99
99,87

100,07
99,30
99,55
97,55
99,11
98,56
99,14

99,37
98,22

98,87
98,61

99,12
98,88

98,50
98,55

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
156
157

3
149
162

25
2,84
2,84
0,02
2,81
2,89

25 25 25
99,15
99,35
0,58

98,22
100,00

25
99,15
99,16
0,52

98.04
100,06

25
99,38
99,43
0,47

98,56
100,58

25
99,12
98,96
0,52

98,35
100,26

25
99,31
99,38
0,49

98,22
100,13

25
99,31
99,37
0,59

98.12
100,33

25
99,44
99,61
0,65

98,24
100,44

25
99,33
99,29
0,76

98.12
100,96

25
99,42
99,47
0,73

98,22
101,28

25
99,49
99,63
0,70

97,99
100,64

25
99,46
99,63
0,69

97,79
100,32

25
99,45
99,55
0,71

97,55
100,58

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

6552
0,0006
0,0008
0,0003
0,0009
0,0009
0,0006
0,0007
0,0009
0,0008
0,0009
0,0009
0,0010
0,0011
0,0013
0,0008
0,0011
0,0006
0,0006
0,0010
0,0008
0,0006
0,0006
0,0006

7056
0,0005
0,0008
0,0002
0,0008
0,0009
0,0006
0,0008
0,0008
0,0006
0,0008
0,0009
0,0010
0,0012
0,0014
0,0007
0,0011
0,0007
0,0007
0,0010
0,0008
0,0008
0,0007
0,0005

7560
0,0007
0,0008
0,0004
0,0009
0,0009
0,0006
0,0008
0,0009
0,0008
0,0010
0,0010
0,0012
0,0012
0,0015
0,0008
0,0012
0,0005
0,0008
0,0011
0,0010
0,0009
0,0008
0,0007

8064
0,0006
0,0008
0,0003
0,0009
0,0009
0,0007
0,0008
0,0009
0,0009
0,0009
0,0011
0,0012
0,0013
0,0015
0,0009
0,0012
0,0008
0,0008
0,0011
0,0010
0,0010
0,0008
0,0007

8568
0,0007
0,0008
0,0006
0,0009
0,0010
0,0007
0,0009
0,0010
0,0009
0,0010
0,0010
0,0012
0,0013
0,0016
0,0007
0,0009
0,0007
0,0008
0,0012
0,0010
0,0008
0,0008
0,0008

9072
0,0007
0,0009
0,0005
0,0010
0,0009
0,0007
0,0008
0,0010
0,0009
0,0010
0,0010
0,0012
0,0013
0,0016
0,0008
0,0008
0,0009
0,0008
0,0012
0,0011
0,0009
0,0008
0,0008

9576
0,0008
0,0009
0,0006
0,0011
0,0010
0,0008
0,0010
0,0011
0,0010
0,0010
0,0011
0,0012
0,0014
0,0016
0,0008
0,0008
0,0009
0,0008
0,0012
0,0011
0,0009
0,0009
0,0008

10080
0,0008
0,0009
0,0005
0,0010
0,0011
0,0008
0,0009
0,0011
0,0008
0,0010
0,0011
0,0013
0,0014
0,0016
0,0008
0,0007
0,0013
0,0008
0,0012
0,0010
0,0007
0,0008
0,0008

10584
0,0008
0,0010
0,0006
0,0010
0,0011
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0010
0,0011
0,0012
0,0013
0,0016
0,0009
0,0009
0,0014
0,0008
0,0012
0,0011
0,0008
0,0009
0,0008

11088
0,0007
0,0009
0,0005
0,0010
0,0010
0,0007
0,0008
0,0010
0,0008
0,0009
0,0012
0,0012
0,0011
0,0015
0,0009
0,0009
0,0016
0,0009
0,0012
0,0010
0,0009
0,0009
0,0009

11592
0,0007
0,0009
0,0005
0,0010
0,0010
0,0007
0,0008
0,0009
0,0007
0,0009
0,0011
0,0011
0,0013
0,0015
0,0008
0,0009
0,0018
0,0008
0,0012
0,0010
0,0008
0,0009
0,0008

12096
0,0007
0,0009
0,0006
0,0009
0,0010
0,0007
0,0008
0,0010
0,0009
0,0009
0,0011
0,0011
0,0013
0,0014
0,0009
0,0009
0,0017
0,0008
0,0013
0,0010
0,0008
0,0007
0,0007

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4346
0,4395
0,4361
0,4378
0,4357
0,4390
0,4378
0,4376
0,4381
0,4377
0,4437
0,4384
0,4460
0,4420
0,4455
0,4417
0,4422
0,4481
0,4445
0,4453
0,4429
0,4417
0,4437
0,4411
0,4410

0,4116
0,4108
0,4121
0,4136
0,4111
0,4122
0,4118
0,4074
0,4103
0,4091
0,4187
0,4138
0,4177
0,4142
0,4204
0,4145
0,4169
0,4201
0,4189
0,4181
0,4153
0,4178
0,4194
0,4193
0,4128

3106
3016
3084
3067
3083
3035
3053
3021
3036
3033
3009
3058
2965
3002
2993
3009
3019
2950
2998
2979
2996
3035
3015
3056
3007

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0007
0,0006

0,0006
0,0007

0,0008
0,0008

0,0009
0,0009

0,0009
0,0009

0,0009
0,0008

0,0009
0,0009

0,0009
0,0009

0,0009
0,0008

0,0008
0,0009

0,0008
0,0007

0,0009
0,0008

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0013

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0002
0,0014

25
0,0009
0,0008
0,0002
0,0004
0,0015

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0003
0,0015

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0006
0,0016

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0016

25
0,0010
0,0009
0,0002
0,0006
0,0016

25
0,0010
0,0009
0,0002
0,0005
0,0016

25
0,0010
0,0009
0,0002
0,0006
0,0016

25
0,0010
0,0009
0,0002
0,0005
0,0016

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0005
0,0018

25
0,0010
0,0009
0,0002
0,0006
0,0017
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 3: 85°C; 350 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

12600
99,75

100,06
99,87
98,67

100,20
99,06
99,17
99,93
99,81
99,87

100,13
100,58
99,55

100,32
99,56
98,38
98.12

100,00
99,34
99,36
99,03
98.12
98,86

13104
100,00
100,06
99,67
98,92
99,93
98,81
98,98

100,07
100,00
100,06
100,00
100,64
100,06
100,00
99,25
98,90
97,52

100,26
99,61
98,85
99,48
97,99
98,99

13608
99,88
99,87
99,48
98,98

100,07
98,81
98,91

100,00
100,25
100,19
99,68

100,77
100,26
99,87
99,25
99,03
97,58

100,06
100,20
99,43

100,00
97,49
98,86

14112
99,63
99,94
99,74
98,73
99,67
98,87
99,11

100,07
100,12
100,19
99,68

100,58
99,55

100,32
99,56
98,44
97,11

100,26
99,21
99,49
99,23
97,49
98.17

14616
100,18
101,10
100,13
98,54

100,87
98,68
99,17

100,39
100,93
99,94
99,30

101,02
99,42

100,52
99,63
98,38
97,18

100,19
100,20
99,81
99,23
97,30
98,73

15120
99,75

100,97
99,67
98,41

100,47
98,49
98,98
99,74

100,93
99,94
99,11
99,87
99,68
99,55
99,13
98,70
97,85
99,55
99,67

100,13
99,48
96,92
98,29

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

162
155
153
158
150
159
157
153
162
158
157
157
154
155
161
154
149
155
153
157
155
159
158
160
151

2.83
2.87
2.82
2.83
2,84
2.86
2.83
2,85
2,85
2,89
2.82
2.82
2.87
2.87
2,84
2.87
2.82
2,81
2.82
2.87
2.87
2,84
2,81
2,84
2.87

3106
3016
3084
3067
3083
3035
3053
3021
3036
3033
3009
3058
2965
3002
2993
3009
3019
2950
2998
2979
2996
3035
3015
3056
3007

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

99.00
99,67

98,87
99,01

99,06
99,14

99,06
98,88

99,31
99,67

99,62
98,88

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
156
157

3
149
162

25
2,84
2,84
0,02
2,81
2,89

25 25 25
99,46
99,56
0,67

98.12
100,58

25
99,44
99,61
0,74

97,52
100,64

25
99,48
99,68
0,79

97,49
100,77

25
99,32
99,55
0,86

97,11
100,58

25
99,59
99,67
1,05

97,18
101,10

25
99,35
99,55
0,92

96,92
100,97

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

12600
0,0007
0,0009
0,0006
0,0011
0,0010
0,0008
0,0008
0,0010
0,0008
0,0008
0,0010
0,0011
0,0013
0,0016
0,0008
0,0009
0,0019
0,0009
0,0012
0,0010
0,0009
0,0009
0,0008

13104
0,0005
0,0009
0,0005
0,0010
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0010
0,0010
0,0012
0,0014
0,0015
0,0009
0,0009
0,0018
0,0008
0,0011
0,0009
0,0008
0,0007
0,0007

13608
0,0006
0,0010
0,0006
0,0011
0,0009
0,0009
0,0008
0,0009
0,0009
0,0007
0,0010
0,0011
0,0014
0,0014
0,0009
0,0010
0,0019
0,0009
0,0011
0,0009
0,0008
0,0008
0,0007

14112
0,0006
0,0009
0,0006
0,0010
0,0010
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0008
0,0011
0,0012
0,0013
0,0013
0,0008
0,0010
0,0019
0,0008
0,0013
0,0010
0,0009
0,0008
0,0007

14616
0,0006
0,0009
0,0006
0,0011
0,0010
0,0008
0,0009
0,0009
0,0008
0,0007
0,0011
0,0010
0,0011
0,0011
0,0007
0,0007
0,0017
0,0008
0,0010
0,0009
0,0007
0,0008
0,0007

15120
0,0005
0,0008
0,0005
0,0009
0,0007
0,0006
0,0007
0,0008
0,0007
0,0006
0,0009
0,0009
0,0012
0,0014
0,0008
0,0008
0,0020
0,0007
0,0011
0,0010
0,0007
0,0008
0,0005

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4346
0,4395
0,4361
0,4378
0,4357
0,4390
0,4378
0,4376
0,4381
0,4377
0,4437
0,4384
0,4460
0,4420
0,4455
0,4417
0,4422
0,4481
0,4445
0,4453
0,4429
0,4417
0,4437
0,4411
0,4410

0,4116
0,4108
0,4121
0,4136
0,4111
0,4122
0,4118
0,4074
0,4103
0,4091
0,4187
0,4138
0,4177
0,4142
0,4204
0,4145
0,4169
0,4201
0,4189
0,4181
0,4153
0,4178
0,4194
0,4193
0,4128

3106
3016
3084
3067
3083
3035
3053
3021
3036
3033
3009
3058
2965
3002
2993
3009
3019
2950
2998
2979
2996
3035
3015
3056
3007

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0009
0,0008

0,0008
0,0008

0,0008
0,0007

0,0008
0,0008

0,0007
0,0007

0,0008
0,0007

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0010
0,0009
0,0003
0,0006
0,0019

25
0,0009
0,0008
0,0003
0,0005
0,0018

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0006
0,0019

25
0,0010
0,0009
0,0003
0,0006
0,0019

25
0,0009
0,0008
0,0002
0,0006
0,0017

25
0,0008
0,0008
0,0003
0,0005
0,0020
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 4: 105°C; 350 mA

Testowana seria LED 

Testowany prąd przemiennika 

[IF] Testowanie Data inicjacji 

Temperatura obudowy [Ts]

Temperatura otoczenia [TA] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

350 mA

2 listopada 2015

105°C

105°C

Nic

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

6552

7056

7560

8064

8568

9072

9576

100,00%

99,71%

99,37%

99,11%

98,86%

98,54%

98,42%

98,19%

98,03%

97,93%

97,82%

97,71%

97,78%

97,65%

97,64%

97,72%

97,69%

97,68%

97,62%

97,60%

0,0000

0,0004

0,0006

0,0006

0,0006

0,0005

0,0006

0,0005

0,0006

0,0005

0,0005

0,0005

0,0006

0,0006

0,0006

0,0005

0,0005

0,0005

0,0006

0,0006

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

0.0

- 0,1

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,1

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

10080

10584

11088

11592

12096

12600

13104

13608

14112

14616

15120

97,53%

97,81%

97,83%

97,76%

97,82%

97,75%

97,80%

97,75%

98,03%

97,85%

97,90%

0,0006

0,0006

0,0008

0,0009

0,0008

0,0009

0,0009

0,0009

0,0008

0,0008

0,0008

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,3

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,1

- 0,1

N/R

- 0,5%

- 0,8%

- 0,8%

- 0,5%

- 0,6%

- 0,5%

- 0,4%

- 0,3%

- 0,4%

- 0,6%

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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agencję rządu federalnego.

CLD-AP216
REW 14 9



SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 4: 105°C; 350 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

15 120 godzin
t=7,560 do t=15120

- 3.659E-07
9.735E-01

L90 (15k) > 90 700 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(15k) > 90700 godzin 
L70(15k) > 90700 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000 100 000

Czas (godziny)

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 5000 10 000

Czas (godziny)

15 000 20 000
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 4: 105°C; 350 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

168
100,06
99,49
99,55
99,81
99,54
99,55
99,68
99,81
99,81
99,81
99,87
99,68
99,43
99,87
99,75
99,87
99,61
99,87
99,82
99,88
99,74
99,50
99,68

1008
99,68
99,81
99,29
99,68
99,48
98,96
99,74
99,36
99,23
99,37
99,62
99,62
98,86
99,43
99,07
99,61
99,41
99,49
99,82
99,25
99,28
98,87
98,98

1512
99,17
99,55
98,84
99,31
99,67
98,57
99,16
98,72
99,04
99,37
99,75
99,18
98,54
99,36
99,32
99,29
99,48
99,10
99,08
98,94
98,95
98,63
98,72

2016
98,92
99,10
98,59
99,12
99,35
98,70
99,03
98,53
98,78
99,19
99,43
98,92
98,22
99,30
99,20
99,04
98,89
98,59
99,02
98,76
98,63
98.00
98,66

2520 3024 3528 4032 4536 5040 5544 6048
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

157
156
156
159
153
154
154
156
156
160
158
158
157
157
162
156
153
156
163
161
153
160
157
158
159

2,81
2.87
2.86
2.83
2,81
2.82
2.83
2.87
2.87
2,85
2.87
2.87
2.82
2.82
2,84
2.88
2.82
2,84
2,85
2,89
2,84
2,85
2.83
2.82
2.83

3016
2988
2995
2994
3039
3038
3011
3005
3018
2983
3005
3042
3025
3057
3068
3028
3061
3027
3040
3085
3103
3029
3084
3024
3127

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

98,72
98,84
98,39
98,42
99,02
98,64
99,03
98,27
98,46
98,75
98,74
98,42
98.09
98,86
99,26
98,59
98.30
98,72
98,52
98,88
98.10
97,81
97,90
98,73
98.12

98.40
98,78
98,20
98.11
98,63
99,09
98,77
98,14
98,85
98,75
98,86
98,99
97,78
99,17
98,76
98,14
98,49
98.08
98,59
98.01
98.04
97,81
97,77
98,35
97,93

98,34
98,46
98,26
97,85
98,63
98,77
98,57
98.02
98,65
98,44
98,42
98,61
97,71
98,73
98,21
98,14
98.10
97,57
98,16
97,82
97,91
97,81
97,64
98,29
97,74

98,34
98.01
98,14
98.11
98,37
98,51
98,51
97,82
98.08
98.19
98.04
98,29
97,27
98,35
98.08
98.01
97,97
97,82
97,97
97,64
97,91
97,63
97,70
98,29
97,62

98.40
98.07
97,81
98,23
98,57
97,99
98,18
97,95
97,76
98,06
98,42
97,85
97,46
98.09
97,83
97,95
97,71
97,57
98.03
97,70
97,78
97,63
97,64
98,23
97,30

97,96
98,14
97,81
98.17
97,85
98,51
98,25
97,38
97,63
98.19
98.17
97,91
97,01
97,77
97,22
98,14
98.17
97,50
97,97
97,64
97,65
97,63
97,51
97,91
97,37

97,45
97,88
97,56
97,79
98.11
98,38
97,99
97,70
97,37
97,87
98,23
98.04
97,40
97,27
97,15
98.01
97,77
97,25
97,91
97,45
97,65
97,44
97,58
98,16
97,37

97,32
98,26
97,49
98.04
97,91
98,51
98.05
97,70
97,69
97,81
98.10
97,97
97,65
97,58
96,97
98,27
98.30
97,31
97,85
97,51
97,84
97,38
97,58
97,97
97,37

99,68
99,44

99,49
98,93

99,30
98,68

99,37
98,24

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
157
157

3
153
163

25
2,84
2,84
0,02
2,81
2,89

25 25 25
99,71
99,74
0,16

99,43
100,06

25
99,37
99,41
0,30

98,86
99,82

25
99,11
99,16
0,34

98,54
99,75

25
98,86
98,92
0,38

98.00
99,43

25
98,54
98,59
0,37

97,81
99,26

25
98,42
98.40
0,43

97,77
99,17

25
98.19
98,21
0,37

97,57
98,77

25
98.03
98.04
0,31

97,27
98,51

25
97,93
97,95
0,31

97,30
98,57

25
97,82
97,85
0,36

97,01
98,51

25
97,71
97,70
0,34

97,15
98,38

25
97,78
97,81
0,37

96,97
98,51

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

168
0,0006
0,0006
0,0003
0,0007
0,0004
0,0005
0,0006
0,0006
0,0005
0,0007
0,0007
0,0007
0,0004
0,0006
0,0003
0,0001
0,0002
0,0003
0,0003
0,0002
0,0001
0,0002
0,0001

1008
0,0007
0,0009
0,0008
0,0008
0,0007
0,0006
0,0007
0,0009
0,0008
0,0008
0,0008
0,0009
0,0007
0,0006
0,0006
0,0005
0,0005
0,0005
0,0008
0,0005
0,0004
0,0002
0,0006

1512
0,0007
0,0009
0,0007
0,0006
0,0008
0,0003
0,0007
0,0007
0,0010
0,0009
0,0010
0,0009
0,0006
0,0007
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0005
0,0004
0,0003
0,0003
0,0006

2016
0,0005
0,0010
0,0008
0,0007
0,0007
0,0004
0,0007
0,0008
0,0010
0,0009
0,0009
0,0009
0,0006
0,0007
0,0007
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0004
0,0004
0,0001
0,0006

2520
0,0006
0,0009
0,0007
0,0007
0,0006
0,0005
0,0007
0,0010
0,0009
0,0008
0,0010
0,0008
0,0004
0,0007
0,0004
0,0004
0,0002
0,0003
0,0004
0,0002
0,0002
0,0003
0,0003

3024
0,0007
0,0011
0,0008
0,0006
0,0008
0,0005
0,0006
0,0010
0,0009
0,0008
0,0010
0,0010
0,0005
0,0007
0,0008
0,0003
0,0005
0,0003
0,0005
0,0003
0,0003
0,0001
0,0003

3528
0,0008
0,0008
0,0009
0,0006
0,0006
0,0006
0,0005
0,0007
0,0010
0,0009
0,0007
0,0010
0,0004
0,0007
0,0005
0,0004
0,0003
0,0002
0,0005
0,0002
0,0002
0,0002
0,0004

4032
0,0007
0,0010
0,0008
0,0007
0,0006
0,0006
0,0006
0,0010
0,0012
0,0009
0,0008
0,0010
0,0005
0,0007
0,0005
0,0004
0,0003
0,0002
0,0005
0,0002
0,0002
0,0002
0,0003

4536
0,0004
0,0009
0,0007
0,0006
0,0006
0,0005
0,0005
0,0009
0,0009
0,0008
0,0006
0,0009
0,0006
0,0005
0,0007
0,0004
0,0003
0,0002
0,0004
0,0002
0,0003
0,0002
0,0002

5040
0,0004
0,0010
0,0008
0,0006
0,0008
0,0004
0,0006
0,0010
0,0009
0,0008
0,0009
0,0010
0,0006
0,0006
0,0004
0,0002
0,0001
0,0001
0,0005
0,0001
0,0002
0,0002
0,0002

5544
0,0005
0,0012
0,0007
0,0006
0,0005
0,0003
0,0005
0,0010
0,0009
0,0008
0,0007
0,0010
0,0006
0,0004
0,0004
0,0003
0,0002
0,0003
0,0001
0,0001
0,0003
0,0003
0,0003

6048
0,0003
0,0010
0,0009
0,0007
0,0007
0,0006
0,0012
0,0010
0,0011
0,0008
0,0009
0,0009
0,0006
0,0006
0,0006
0,0005
0,0004
0,0004
0,0005
0,0003
0,0004
0,0003
0,0005

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4429
0,4440
0,4439
0,4441
0,4407
0,4425
0,4427
0,4415
0,4418
0,4445
0,4425
0,4407
0,4416
0,4398
0,4372
0,4387
0,4354
0,4386
0,4389
0,4346
0,4342
0,4387
0,4340
0,4421
0,4341

0,4179
0,4166
0,4173
0,4176
0,4162
0,4199
0,4168
0,4136
0,4159
0,4170
0,4157
0,4166
0,4163
0,4166
0,4125
0,4106
0,4077
0,4103
0,4125
0,4090
0,4104
0,4108
0,4076
0,4173
0,4132

3016
2988
2995
2994
3039
3038
3011
3005
3018
2983
3005
3042
3025
3057
3068
3028
3061
3027
3040
3085
3103
3029
3084
3024
3127

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0004
0,0002

0,0003
0,0005

0,0005
0,0004

0,0003
0,0004

0,0002
0,0002

0,0004
0,0004

0,0003
0,0002

0,0004
0,0003

0,0004
0,0004

0,0004
0,0001

0,0003
0,0002

0,0004
0,0005

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0004
0,0004
0,0002
0,0001
0,0007

25
0,0006
0,0007
0,0002
0,0002
0,0009

25
0,0006
0,0006
0,0002
0,0003
0,0010

25
0,0006
0,0006
0,0002
0,0001
0,0010

25
0,0005
0,0005
0,0003
0,0002
0,0010

25
0,0006
0,0006
0,0003
0,0001
0,0011

25
0,0005
0,0005
0,0003
0,0002
0,0010

25
0,0006
0,0006
0,0003
0,0002
0,0012

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0009

25
0,0005
0,0005
0,0003
0,0001
0,0010

25
0,0005
0,0004
0,0003
0,0001
0,0012

25
0,0006
0,0006
0,0003
0,0003
0,0012
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 4: 105°C; 350 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

6552
97,51
97,69
97,75
97,98
97,98
98,31
97,99
97,12
97,44
97,75
97,85
97,85
97,59
97,46
97,09
97,88
97,90
97,25
97,97
97,64
97,12
97,94
97,64

7056
97,51
97,94
97,68
97,92
97,98
98.12
97,40
97,31
97,25
97,75
98,23
98,23
97,20
97,97
96,91
97,69
98.30
97,31
97,66
97,70
97,51
97,94
97,45

7560
97,32
97,62
98.01
98.17
97,85
98,31
97,40
97,50
97,89
98,06
98,36
98.10
97,40
97,65
97,03
97,69
98.17
97,89
98,22
97,76
97,38
97,81
97,51

8064
97,19
97,88
97,75
98.11
98,24
98,44
97,66
97,57
97,76
97,81
98,29
97,97
97,14
97,71
97,03
97,43
98,23
97,82
98,22
97,39
97,71
97,88
97,07

8568 9072 9576 10080 10584 11088 11592 12096
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

157
156
156
159
153
154
154
156
156
160
158
158
157
157
162
156
153
156
163
161
153
160
157
158
159

2,81
2.87
2.86
2.83
2,81
2.82
2.83
2.87
2.87
2,85
2.87
2.87
2.82
2.82
2,84
2.88
2.82
2,84
2,85
2,89
2,84
2,85
2.83
2.82
2.83

3016
2988
2995
2994
3039
3038
3011
3005
3018
2983
3005
3042
3025
3057
3068
3028
3061
3027
3040
3085
3103
3029
3084
3024
3127

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

96,94
97,94
97,88
98.04
98,31
98,44
97,53
97,50
97,82
98,25
98,74
98.10
97,14
97,71
97,15
98.01
97,77
97,31
98,16
97,01
97,25
98,31
97,39
96,84
96,55

96,87
97,75
97,81
97,67
98.17
98,64
97,60
97,31
97,82
97,93
98,42
97,97
97,01
98,28
97,15
97,43
97,71
97,89
98,16
97,14
97,32
98,38
97,26
96,33
96,36

97,57
97,43
97,04
98.11
97,91
97,92
98,18
97,44
98,14
98,31
97,91
98,16
97,27
98.03
97,34
97,43
97,77
97,12
98.03
96,95
97,12
98,44
97,39
96,33
96,68

97,89
97,69
97,23
98,42
98.17
97,53
98,25
97,44
97,63
97,93
97,79
97,47
97,01
97,90
96,97
97,24
97,71
98,21
98,52
97,20
97,12
97,75
96,94
96,27
96,05

97,70
98,14
97,11
98,23
98,44
98,64
98,38
97,70
98,14
98.00
98.17
97,78
97,20
97,77
97,28
98.07
97,71
97,63
98,83
97.08
97,32
98,56
97,64
96,77
96,86

98.09
98,33
96,91
98,68
98,76
98,77
97,92
98,27
98,21
98.00
98,74
98,23
97,20
98,22
97,34
97,75
97,77
97,25
97,91
97,01
97,06
98,69
97,26
96,52
96,93

97,70
98,59
96,66
98.30
99,02
98,90
98.05
98.02
98,21
97,93
98,29
97,66
97,14
97,84
97,22
98,20
97,51
96,93
97,91
97,45
97,19
98,31
97.00
97,09
96,86

97,96
98,33
96,72
98,42
98,76
98,70
97,60
98.02
98,14
97,93
98,23
98.04
97,46
97,71
97,77
98,27
97,71
96,93
97,85
97,64
97,45
98,56
97,32
96,58
97,30

97,47
96,99

97,09
96,86

96,96
96,99

97,03
96,93

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
157
157

3
153
163

25
2,84
2,84
0,02
2,81
2,89

25 25 25
97,65
97,69
0,34

96,99
98,31

25
97,64
97,68
0,41

96,86
98.30

25
97,72
97,76
0,41

96,96
98,36

25
97,69
97,75
0,44

96,93
98,44

25
97,68
97,77
0,56

96,55
98,74

25
97,62
97,71
0,60

96,33
98,64

25
97,60
97,57
0,54

96,33
98,44

25
97,53
97,63
0,61

96,05
98,52

25
97,81
97,77
0,56

96,77
98,83

25
97,83
97,92
0,68

96,52
98,77

25
97,76
97,84
0,64

96,66
99,02

25
97,82
97,85
0,57

96,58
98,76

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

6552
0,0006
0,0009
0,0008
0,0006
0,0006
0,0005
0,0005
0,0010
0,0008
0,0007
0,0008
0,0007
0,0006
0,0005
0,0006
0,0004
0,0004
0,0002
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004
0,0004

7056
0,0004
0,0012
0,0008
0,0007
0,0008
0,0006
0,0005
0,0011
0,0009
0,0008
0,0012
0,0009
0,0006
0,0006
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003
0,0004

7560
0,0003
0,0009
0,0006
0,0006
0,0005
0,0004
0,0004
0,0008
0,0009
0,0008
0,0010
0,0008
0,0003
0,0004
0,0004
0,0003
0,0003
0,0002
0,0005
0,0002
0,0003
0,0003
0,0004

8064
0,0006
0,0010
0,0008
0,0006
0,0007
0,0006
0,0005
0,0009
0,0009
0,0008
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003
0,0005
0,0003
0,0003
0,0004
0,0005

8568
0,0006
0,0011
0,0008
0,0006
0,0005
0,0005
0,0006
0,0010
0,0010
0,0009
0,0010
0,0009
0,0004
0,0005
0,0005
0,0003
0,0002
0,0002
0,0004
0,0001
0,0003
0,0003
0,0004

9072
0,0008
0,0010
0,0008
0,0008
0,0006
0,0006
0,0005
0,0008
0,0011
0,0008
0,0009
0,0009
0,0004
0,0004
0,0004
0,0003
0,0002
0,0002
0,0005
0,0002
0,0004
0,0003
0,0004

9576
0,0008
0,0008
0,0011
0,0010
0,0004
0,0006
0,0006
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0004
0,0005
0,0005
0,0003
0,0002
0,0003
0,0005
0,0002
0,0003
0,0003
0,0004

10080
0,0008
0,0011
0,0009
0,0010
0,0004
0,0006
0,0006
0,0009
0,0009
0,0008
0,0010
0,0009
0,0004
0,0006
0,0005
0,0003
0,0004
0,0003
0,0006
0,0003
0,0004
0,0004
0,0004

10584
0,0008
0,0013
0,0003
0,0008
0,0007
0,0005
0,0005
0,0011
0,0009
0,0011
0,0011
0,0007
0,0008
0,0006
0,0002
0,0004
0,0004
0,0004
0,0005
0,0005
0,0002
0,0004
0,0004

11088
0,0009
0,0013
0,0001
0,0008
0,0007
0,0008
0,0007
0,0012
0,0012
0,0010
0,0012
0,0011
0,0008
0,0008
0,0006
0,0007
0,0007
0,0007
0,0004
0,0006
0,0006
0,0007
0,0008

11592
0,0012
0,0013
0,0003
0,0010
0,0007
0,0008
0,0010
0,0012
0,0012
0,0011
0,0012
0,0011
0,0008
0,0010
0,0006
0,0007
0,0007
0,0007
0,0009
0,0007
0,0006
0,0009
0,0008

12096
0,0011
0,0012
0,0006
0,0009
0,0008
0,0007
0,0009
0,0011
0,0011
0,0009
0,0013
0,0009
0,0009
0,0008
0,0008
0,0008
0,0007
0,0008
0,0006
0,0007
0,0006
0,0009
0,0009

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4429
0,4440
0,4439
0,4441
0,4407
0,4425
0,4427
0,4415
0,4418
0,4445
0,4425
0,4407
0,4416
0,4398
0,4372
0,4387
0,4354
0,4386
0,4389
0,4346
0,4342
0,4387
0,4340
0,4421
0,4341

0,4179
0,4166
0,4173
0,4176
0,4162
0,4199
0,4168
0,4136
0,4159
0,4170
0,4157
0,4166
0,4163
0,4166
0,4125
0,4106
0,4077
0,4103
0,4125
0,4090
0,4104
0,4108
0,4076
0,4173
0,4132

3016
2988
2995
2994
3039
3038
3011
3005
3018
2983
3005
3042
3025
3057
3068
3028
3061
3027
3040
3085
3103
3029
3084
3024
3127

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0004
0,0005

0,0005
0,0004

0,0003
0,0004

0,0003
0,0004

0,0002
0,0004

0,0003
0,0003

0,0004
0,0004

0,0004
0,0004

0,0007
0,0003

0,0006
0,0006

0,0007
0,0007

0,0008
0,0008

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0006
0,0005
0,0002
0,0002
0,0010

25
0,0006
0,0005
0,0003
0,0003
0,0012

25
0,0005
0,0004
0,0002
0,0002
0,0010

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0010

25
0,0005
0,0005
0,0003
0,0001
0,0011

25
0,0006
0,0005
0,0003
0,0002
0,0011

25
0,0006
0,0005
0,0003
0,0002
0,0011

25
0,0006
0,0006
0,0002
0,0003
0,0011

25
0,0006
0,0005
0,0003
0,0002
0,0013

25
0,0008
0,0007
0,0003
0,0001
0,0013

25
0,0009
0,0008
0,0002
0,0003
0,0013

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0006
0,0013
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 4: 105°C; 350 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

12600
97,51
97,81
96,33
97,85
98,63
99,09
97,73
98.02
98,27
98.00
98,80
98,73
96,82
97,97
97,34
97,82
97,64
97,44
97,66
97,39
96,93
98,44
97,64

13104
97,51
98,33
96,46
98,23
98,96
99,16
98.05
97,89
98,33
98,06
98,36
98,29
96,76
97,65
97,28
98,14
97,12
97,82
97,48
97,89
97,38
98,75
97,32

13608
97,51
98,65
96.08
98.04
98,76
98,83
97,99
98.08
98,33
97,81
98,80
98.04
96,57
97,14
97,59
98.01
98.03
97,50
97,17
97,82
97,58
98,75
97,45

14112
98.02
98,59
96,59
98.11
99,09
99,03
98,25
98,34
98,14
98.00
98,55
97,78
97,27
98,22
97,96
98,65
98.30
98,21
97,60
98,32
97,84
98,56
98.15

14616
97,77
98,59
96,40
97,98
99,09
98,70
98.05
98,14
97,82
97,43
98.17
97,41
97,27
97,84
98.02
98,46
97,84
97,50
97,17
98.45
98.30
98,38
98.02

15120
97,83
98,78
96,46
97,67
98,76
99,16
98,18
98,59
98,27
97,93
98,23
98.10
97,01
97,90
97,90
98,14
98,36
97,70
97,30
98.45
98.10
98,06
97,70

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

157
156
156
159
153
154
154
156
156
160
158
158
157
157
162
156
153
156
163
161
153
160
157
158
159

2,81
2.87
2.86
2.83
2,81
2.82
2.83
2.87
2.87
2,85
2.87
2.87
2.82
2.82
2,84
2.88
2.82
2,84
2,85
2,89
2,84
2,85
2.83
2.82
2.83

3016
2988
2995
2994
3039
3038
3011
3005
3018
2983
3005
3042
3025
3057
3068
3028
3061
3027
3040
3085
3103
3029
3084
3024
3127

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

96,90
97,11

96,71
97,18

96,52
96,74

96,46
96,74

96,71
96,80

96,33
96,49

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
157
157

3
153
163

25
2,84
2,84
0,02
2,81
2,89

25 25 25
97,75
97,73
0,67

96,33
99,09

25
97,80
97,89
0,69

96,46
99,16

25
97,75
97,82
0,75

96.08
98,83

25
98.03
98.15
0,67

96,46
99,09

25
97,85
97,98
0,65

96,40
99,09

25
97,90
98,06
0,72

96,33
99,16

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

12600
0,0010
0,0011
0,0005
0,0009
0,0008
0,0008
0,0009
0,0012
0,0011
0,0010
0,0013
0,0011
0,0009
0,0009
0,0007
0,0008
0,0007
0,0008
0,0006
0,0007
0,0007
0,0008
0,0009

13104
0,0009
0,0013
0,0005
0,0010
0,0008
0,0008
0,0010
0,0013
0,0012
0,0012
0,0012
0,0009
0,0009
0,0010
0,0008
0,0008
0,0007
0,0008
0,0008
0,0007
0,0007
0,0009
0,0009

13608
0,0011
0,0013
0,0003
0,0010
0,0009
0,0009
0,0010
0,0014
0,0012
0,0010
0,0012
0,0010
0,0009
0,0009
0,0008
0,0008
0,0008
0,0010
0,0007
0,0008
0,0008
0,0009
0,0009

14112
0,0010
0,0011
0,0003
0,0007
0,0006
0,0006
0,0007
0,0012
0,0010
0,0009
0,0009
0,0010
0,0007
0,0007
0,0008
0,0009
0,0007
0,0010
0,0008
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009

14616
0,0010
0,0011
0,0003
0,0009
0,0007
0,0007
0,0009
0,0012
0,0012
0,0010
0,0009
0,0010
0,0009
0,0008
0,0005
0,0007
0,0007
0,0007
0,0005
0,0005
0,0006
0,0007
0,0007

15120
0,0010
0,0013
0,0005
0,0009
0,0006
0,0006
0,0006
0,0013
0,0010
0,0009
0,0009
0,0010
0,0009
0,0007
0,0007
0,0006
0,0006
0,0006
0,0004
0,0006
0,0006
0,0008
0,0007

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4429
0,4440
0,4439
0,4441
0,4407
0,4425
0,4427
0,4415
0,4418
0,4445
0,4425
0,4407
0,4416
0,4398
0,4372
0,4387
0,4354
0,4386
0,4389
0,4346
0,4342
0,4387
0,4340
0,4421
0,4341

0,4179
0,4166
0,4173
0,4176
0,4162
0,4199
0,4168
0,4136
0,4159
0,4170
0,4157
0,4166
0,4163
0,4166
0,4125
0,4106
0,4077
0,4103
0,4125
0,4090
0,4104
0,4108
0,4076
0,4173
0,4132

3016
2988
2995
2994
3039
3038
3011
3005
3018
2983
3005
3042
3025
3057
3068
3028
3061
3027
3040
3085
3103
3029
3084
3024
3127

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0008
0,0007

0,0009
0,0007

0,0008
0,0007

0,0007
0,0008

0,0007
0,0006

0,0006
0,0006

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0009
0,0008
0,0002
0,0005
0,0013

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0013

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0003
0,0014

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0008
0,0007
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0008
0,0007
0,0002
0,0004
0,0013
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 5: 120°C; 350 mA

Testowana seria LED 

Testowany prąd przemiennika 

[IF] Testowanie Data inicjacji 

Temperatura obudowy [Ts]

Temperatura otoczenia [TA] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

350 mA

2 listopada 2015

120°C

120°C

Nic

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

6552

7056

7560

8064

8568

100,00%

99,11%

98,14%

97,85%

97,28%

96,94%

96,58%

96,17%

95,59%

95,41%

95,21%

95,37%

95,40%

95,35%

95,18%

95,23%

95,31%

95,52%

0,0000

0,0005

0,0005

0,0006

0,0005

0,0006

0,0006

0,0006

0,0005

0,0005

0,0005

0,0007

0,0007

0,0009

0,0008

0,0009

0,0010

0,0011

0.0

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,2

- 0,3

- 0,3

- 0,4

- 0,4

- 0,4

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

- 0,3%

- 0,2%

- 0,3%

- 0,2%

- 0,3%

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 5: 120°C; 350 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

8568 godzin
t=3528 do t=8568

9.406E-07
9.597E-01

L90(9k) > 51 400 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(9k) > 51 400 godzin 
L70(9k) > 51 400 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000

Czas (godziny)

100 000

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 2000 4000 6000

Czas (godziny)

8000 10 000 12.000
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 5: 120°C; 350 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

168
99,36
98,92

100,19
99,13
98,24
97,79
99,61
99,16
98,67
98.45
99,23
98,73
99,37
98,63
99,59
98,77
99,68
99,74
99,74
99,18
99,13
99,74
99,35

1008
98,27
98,60
98,52
97,94
98,31
97,03
98,36
98.05
98.07
98.04
98,52
97,96
98,31
98,57
98,65
98,06
98,65
98,34
99,22
98,80
97,39
97,76
97,20

1512
98,52
98,29
98,26
98.19
98.12
96,78
98,23
97,34
98.07
98,38
97,43
97,64
98,24
97,88
98,18
97,94
98,20
98.15
98,84
98,86
96,46
97,63
96,48

2016
97,88
97,65
97,04
97,25
97,18
96,34
96,99
97,47
97,40
98.11
96,85
97,45
97,99
97,94
97,23
97,10
97,37
97,57
98,84
98,16
96,46
96,55
95,96

2520 3024 3528 4032 4536 5040 5544 6048
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

156
158
155
160
159
158
153
154
150
148
156
157
159
160
148
155
156
157
155
158
161
156
153
159
153

2,81
2,81
2.87
2,85
2,84
2.83
2.82
2.82
2.82
2.82
2.87
2.87
2,85
2,85
2.87
2.88
2.87
2.88
2.82
2.82
2.83
2.88
2.83
2.83
2,84

3025
3044
3019
3063
3008
3027
3041
3021
2999
2985
2994
3047
3052
3055
2994
3063
3006
3052
3028
3062
3094
3070
3100
3106
3126

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

97,50
96,89
96,78
96.19
96,42
96.08
98.10
97,47
97,34
97,16
97,05
96,94
97,87
97,69
97,43
96,52
97,50
97,06
98,26
98.04
95,59
95,71
95,76
95,60
96,61

97,18
97.08
96,40
98,06
95,73
95,89
97,51
96,75
96,87
96,69
96.15
95,79
97,11
96,76
96,83
96,39
97,17
96,17
97,80
97,91
95.03
95,91
95,57
95,91
95,95

96.02
96,76
96,72
97,38
95,54
94,69
97,64
96,69
96,67
95,68
96.15
95,98
97,18
97,07
96,42
95,35
96,72
96,23
97,29
97,21
94.22
95,39
95.11
94,91
95.30

95,76
96,13
95,50
97.00
95,17
94,25
96,20
95,97
95,81
95,14
95.19
95,60
95,92
96,07
95,61
94,97
95,57
95.08
96,77
96,39
94,53
95,33
95,37
94,59
95,82

95,57
96,13
95,56
96,63
95,17
94,57
96,34
95,58
95,61
95,34
94,99
94,96
96.30
96,26
95.07
94,97
95,83
94,76
95,74
95,94
94,47
94,37
95.05
94,40
95,63

95.06
96,00
94,72
96,32
94,92
94,38
96,01
95.06
95,34
95,54
94,48
94,65
95,29
95,63
95,48
95,29
95,44
94,82
95,28
96,20
94,16
95,20
94,85
94,84
95.30

95.06
96.19
96,01
96,38
94,73
94.19
96,66
95,32
95,41
95,61
95,25
95,28
96,24
96.19
95,61
94,97
95,70
95.08
96,06
96,26
94.10
94,31
94,52
94.15
94,91

95.06
96.19
96,33
96.19
94,16
95.07
96,20
95.19
94,94
95,88
94,35
94,96
95,73
96,57
95,54
94,90
96,21
95,46
95,87
96,20
93,91
94,75
95,18
94,59
95,69

98,18
99,28

96,73
98.04

96,60
97,52

96,04
97,13

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
156
156

4
148
161

25
2,84
2,84
0,02
2,81
2.88

25 25 25
99,11
99,18
0,57

97,79
100,19

25
98,14
98,27
0,57

96,73
99,22

25
97,85
98.12
0,68

96,46
98,86

25
97,28
97,25
0,69

95,96
98,84

25
96,94
97,05
0,80

95,59
98,26

25
96,58
96,69
0,78

95.03
98,06

25
96,17
96,23
0,93

94.22
97,64

25
95,59
95,60
0,66

94,25
97.00

25
95,41
95,56
0,65

94,37
96,63

25
95,21
95,28
0,55

94,16
96,32

25
95,37
95,32
0,76

94.10
96,66

25
95,40
95,46
0,74

93,91
96,57

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

168
0,0004
0,0007
0,0008
0,0001
0,0005
0,0003
0,0007
0,0004
0,0006
0,0006
0,0005
0,0004
0,0006
0,0004
0,0009
0,0007
0,0008
0,0009
0,0009
0,0007
0,0003
0,0002
0,0003

1008
0,0002
0,0006
0,0006
0,0001
0,0003
0,0003
0,0006
0,0004
0,0004
0,0005
0,0005
0,0005
0,0006
0,0006
0,0010
0,0005
0,0009
0,0008
0,0008
0,0007
0,0001
0,0004
0,0003

1512
0,0005
0,0009
0,0006
0,0002
0,0007
0,0003
0,0009
0,0006
0,0006
0,0006
0,0004
0,0006
0,0005
0,0007
0,0012
0,0006
0,0011
0,0008
0,0011
0,0008
0,0002
0,0003
0,0004

2016
0,0004
0,0007
0,0006
0,0002
0,0004
0,0003
0,0002
0,0004
0,0005
0,0004
0,0005
0,0003
0,0006
0,0006
0,0009
0,0006
0,0010
0,0006
0,0006
0,0006
0,0003
0,0005
0,0004

2520
0,0006
0,0008
0,0007
0,0002
0,0005
0,0003
0,0006
0,0005
0,0005
0,0005
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0011
0,0006
0,0011
0,0009
0,0006
0,0006
0,0002
0,0006
0,0003

3024
0,0006
0,0008
0,0008
0,0004
0,0006
0,0003
0,0007
0,0006
0,0005
0,0006
0,0008
0,0006
0,0006
0,0006
0,0009
0,0007
0,0011
0,0008
0,0007
0,0007
0,0001
0,0003
0,0001

3528
0,0007
0,0009
0,0010
0,0004
0,0006
0,0003
0,0008
0,0006
0,0005
0,0006
0,0009
0,0006
0,0006
0,0007
0,0011
0,0008
0,0011
0,0009
0,0008
0,0008
0,0001
0,0004
0,0001

4032
0,0005
0,0008
0,0008
0,0004
0,0003
0,0003
0,0005
0,0004
0,0005
0,0005
0,0007
0,0004
0,0005
0,0006
0,0009
0,0007
0,0010
0,0009
0,0007
0,0006
0,0002
0,0003
0,0002

4536
0,0004
0,0007
0,0007
0,0004
0,0003
0,0004
0,0005
0,0004
0,0004
0,0004
0,0007
0,0004
0,0005
0,0005
0,0009
0,0007
0,0009
0,0006
0,0005
0,0005
0,0002
0,0004
0,0003

5040
0,0004
0,0008
0,0006
0,0004
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0007
0,0008
0,0005
0,0004
0,0005
0,0009
0,0006
0,0010
0,0006
0,0004
0,0006
0,0001
0,0004
0,0003

5544
0,0007
0,0008
0,0010
0,0005
0,0006
0,0005
0,0007
0,0006
0,0006
0,0007
0,0010
0,0007
0,0006
0,0007
0,0012
0,0008
0,0011
0,0008
0,0007
0,0009
0,0003
0,0004
0,0004

6048
0,0010
0,0009
0,0012
0,0008
0,0007
0,0005
0,0008
0,0006
0,0006
0,0008
0,0011
0,0006
0,0009
0,0008
0,0013
0,0007
0,0013
0,0008
0,0007
0,0009
0,0002
0,0004
0,0002

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4422
0,4404
0,4417
0,4359
0,4437
0,4400
0,4410
0,4428
0,4447
0,4454
0,4422
0,4399
0,4409
0,4400
0,4422
0,4379
0,4414
0,4379
0,4408
0,4391
0,4346
0,4359
0,4325
0,4350
0,4325

0,4176
0,4162
0,4158
0,4091
0,4185
0,4132
0,4171
0,4184
0,4195
0,4191
0,4136
0,4156
0,4184
0,4168
0,4136
0,4134
0,4135
0,4120
0,4151
0,4158
0,4101
0,4099
0,4063
0,4125
0,4095

3025
3044
3019
3063
3008
3027
3041
3021
2999
2985
2994
3047
3052
3055
2994
3063
3006
3052
3028
3062
3094
3070
3100
3106
3126

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0001
0,0002

0,0001
0,0002

0,0001
0,0001

0,0001
0,0003

0,0001
0,0001

0,0003
0,0001

0,0002
0,0001

0,0003
0,0002

0,0002
0,0002

0,0002
0,0002

0,0004
0,0002

0,0003
0,0003

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0005
0,0005
0,0003
0,0001
0,0009

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0001
0,0010

25
0,0006
0,0006
0,0003
0,0001
0,0012

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0001
0,0010

25
0,0006
0,0006
0,0003
0,0001
0,0011

25
0,0006
0,0006
0,0002
0,0001
0,0011

25
0,0006
0,0006
0,0003
0,0001
0,0011

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0010

25
0,0005
0,0004
0,0002
0,0002
0,0009

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0001
0,0010

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0002
0,0012

25
0,0007
0,0008
0,0003
0,0002
0,0013
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 5: 120°C; 350 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

6552
95,38
96,51
95,62
96,88
94.22
94,57
96,34
95.45
95.07
95,95
94,54
94,96
96,05
96,38
95,41
95,55
95,83
94,82
95,67
96,20
93,73
94,63
94,39

7056
95.12
96,13
95,62
96,50
94,35
94.06
96,53
95,52
94,34
95,14
94,61
94,90
96,24
96.19
95,27
94,58
95,89
94,44
95,87
95,75
93,98
94,43
94,52

7560
95.12
96,00
95,37
96,88
94,35
94,69
96,27
95,58
95,21
95,88
94,67
94,58
96,24
95,70
94,94
94,84
96,21
94,70
95,93
95,75
93,73
94,50
94,39

8064
95,31
95,68
95,75
97,07
94,16
94,31
96,73
95,78
94,74
95,41
95.06
94,96
96,74
96,32
94,80
94,97
96,34
95.08
95,28
95,75
94,16
94,50
94,85

8568
95,25
95,81
96,01
96,88
94,66
94,69
96,92
96,10
95.07
96.08
95,38
95,35
96,11
96,63
95,34
95.10
96,53
95,34
95,99
95,75
94.22
94,37
94,98

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

156
158
155
160
159
158
153
154
150
148
156
157
159
160
148
155
156
157
155
158
161
156
153
159
153

2,81
2,81
2.87
2,85
2,84
2.83
2.82
2.82
2.82
2.82
2.87
2.87
2,85
2,85
2.87
2.88
2.87
2.88
2.82
2.82
2.83
2.88
2.83
2.83
2,84

3025
3044
3019
3063
3008
3027
3041
3021
2999
2985
2994
3047
3052
3055
2994
3063
3006
3052
3028
3062
3094
3070
3100
3106
3126

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

94,34
95,23

94.09
95,43

94.09
95,17

94.15
94,91

94.03
95.30

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
156
156

4
148
161

25
2,84
2,84
0,02
2,81
2.88

25 25 25
95,35
95,41
0,81

93,73
96,88

25
95,18
95,14
0,81

93,98
96,53

25
95,23
95,17
0,79

93,73
96,88

25
95,31
95.08
0,84

94.15
97,07

25
95,52
95,35
0,80

94.03
96,92

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

6552 7056
0,0007
0,0010
0,0012
0,0003
0,0007
0,0010
0,0010
0,0010
0,0008
0,0011
0,0011
0,0010
0,0008
0,0009
0,0015
0,0006
0,0012
0,0010
0,0010
0,0011
0,0002
0,0002
0,0002

7560
0,0009
0,0015
0,0012
0,0005
0,0008
0,0011
0,0010
0,0010
0,0009
0,0012
0,0011
0,0010
0,0008
0,0009
0,0016
0,0007
0,0014
0,0011
0,0011
0,0011
0,0003
0,0004
0,0003

8064
0,0011
0,0017
0,0013
0,0006
0,0010
0,0012
0,0011
0,0011
0,0011
0,0013
0,0012
0,0011
0,0009
0,0011
0,0018
0,0008
0,0014
0,0011
0,0011
0,0012
0,0004
0,0005
0,0005

8568
0,0013
0,0020
0,0013
0,0006
0,0010
0,0013
0,0011
0,0011
0,0012
0,0015
0,0013
0,0012
0,0010
0,0012
0,0017
0,0010
0,0014
0,0012
0,0012
0,0015
0,0004
0,0005
0,0005

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4422
0,4404
0,4417
0,4359
0,4437
0,4400
0,4410
0,4428
0,4447
0,4454
0,4422
0,4399
0,4409
0,4400
0,4422
0,4379
0,4414
0,4379
0,4408
0,4391
0,4346
0,4359
0,4325
0,4350
0,4325

0,4176
0,4162
0,4158
0,4091
0,4185
0,4132
0,4171
0,4184
0,4195
0,4191
0,4136
0,4156
0,4184
0,4168
0,4136
0,4134
0,4135
0,4120
0,4151
0,4158
0,4101
0,4099
0,4063
0,4125
0,4095

3025
3044
3019
3063
3008
3027
3041
3021
2999
2985
2994
3047
3052
3055
2994
3063
3006
3052
3028
3062
3094
3070
3100
3106
3126

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0009
0,0011
0,0012
0,0006
0,0008
0,0010
0,0010
0,0009
0,0009
0,0012
0,0011
0,0009
0,0008
0,0010
0,0015
0,0006
0,0013
0,0011
0,0011
0,0011
0,0002
0,0004
0,0003
0,0005
0,0004

0,0003
0,0003

0,0003
0,0003

0,0004
0,0004

0,0004
0,0005

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0002
0,0015

25
0,0008
0,0010
0,0004
0,0002
0,0015

25
0,0009
0,0010
0,0004
0,0003
0,0016

25
0,0010
0,0011
0,0004
0,0004
0,0018

25
0,0011
0,0012
0,0004
0,0004
0,0020
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 6: 85°C; 700 mA

Testowana seria LED 

Testowany prąd przemiennika 

[IF] Testowanie Data inicjacji 

Temperatura obudowy [Ts]

Temperatura otoczenia [TA] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

700 mA

2 listopada 2015

85°C

85°C

Nic

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

1008

2016

3024

4032

5040

6048

7056

8064

9072

10080

11088

12096

13104

14112

15120

16128

17136

18144

19152

100,00%

99,73%

99,43%

99,31%

99,07%

98,90%

98,88%

98,77%

98,73%

98,51%

98,36%

98,56%

98,68%

98,59%

98,64%

98,72%

98,62%

98,80%

99,07%

99,17%

0,0000

0,0009

0,0008

0,0009

0,0009

0,0008

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0010

0,0010

0,0010

0,0011

0,0012

0,0012

0,0012

0.0

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,3

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

- 1,9%

- 1,3%

- 1,8%

- 1,7%

- 2,2%

- 1,7%

- 1,6%

- 1,8%

- 2,4%

20160

21168

22176

23184

24192

99,28%

99,43%

99,40%

99,34%

99,37%

0,0012

0,0013

0,0012

0,0011

0,0011

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,2

- 2,5%

- 2,7%

- 2,4%

- 2,5%

- 2,5%

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 6: 85°C; 700 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

24 192 godziny
t=12.096 do t=24192

- 8.121E-07
9.756E-01

L90(24k) > 145 000 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(24k) > 145 000 godzin 
L70(24k) > 145 000 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000 100 000

Czas (godziny)

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 5000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Czas (godziny)

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 6: 85°C; 700 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

1008
99,80
99,83
99,62

100,00
100,11
99,66
99,42
99,83
99,90
99,46
99,66
99,65
99,86
99,36
99,46
99,82
99,78
99,86
99,53
99,90

100,00
99,45
99,76

2016
99,57
99.00
99,41
99,01
99,50
99,39
99,14
99,34
99,54
99,46
99,45
99,31
99,55
99,80
99,46
99,64
99,39
99,10
99,29
99,35
99,82
99,62
99,48

3024
99,20
99,07
99,13
98,94
99,47
99,49
99,14
99,62
99,17
99,29
99,56
99,24
99,41
99,39
98,89
99,75
99,57
99,45
99,22
99.00
99,15
99,55
99,27

4032
99,03
98,90
98,60
98,54
99,11
98,58
98,69
99,58
98,51
99,32
99,08
99.00
99,62
99,19
99,40
99,75
99,64
99,27
98,75
98,63
99,15
99,52
99,07

5040 6048 7056 8064 9072 10080 11088 12096
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

300
291
286
294
281
297
291
287
302
295
292
289
290
295
298
281
279
289
296
291
282
289
289
293
275

2,95
3.00
2,94
2,95
2,96
2,97
2,95
2,97
2,97
3,03
2,93
3,04
3,02
2,98
2,97
2,94
2,93
3,02
2,94
2,93
3,02
2,94
3,03
3,02
2,95

3142
3073
3117
3133
3082
3067
3064
3070
3088
3068
3022
3033
3052
3042
3054
3080
3026
2992
3031
3052
3049
3084
3040
3071
3056

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

98,43
98,87
98,50
98.40
98,72
98,85
98,52
99,30
98,25
98,88
99,21
99,03
99,24
99,19
98,82
99,47
99,39
99,24
98,48
98,80
98,87
99,34
98,86
99,04
98,80

98,23
98,76
98,57
98.30
98,93
98,32
98,56
99,13
98,25
98,88
98,97
99.00
99,14
99,22
98,86
99,11
99,50
99,06
98,68
98,49
99,01
99,55
99,17
99,25
99,05

98.07
98,73
98,18
98,26
98,72
98,92
97,94
99,23
97,78
98,92
99,01
98,89
98,86
98,68
98,93
99,36
99,68
98,82
98,55
98,80
98,72
99,10
99,07
99,08
99,02

98.00
98,46
98,32
98,37
98,65
98,35
97,70
99,37
97,55
98,85
98,80
98,89
99,10
98,65
98,99
99,14
99,89
99,13
98,61
98,28
98,94
99,03
98,89
99,38
98,94

97,73
98,28
98,29
97,68
98,50
98,69
97,35
98,95
97,85
97,46
98,73
99,20
99,55
98,65
98.19
99,79

100,00
98,51
98,44
97,63
98,48
98,72
98,48
98,50
99,02

98.07
97,67
97,80
97,99
98,72
98,69
97,11
99,37
97,09
98,24
98,80
98,69
98.45
98,54
98.15
99,07
99,82
98,93
98.17
97,90
98,16
98,48
98.03
98,22
98,73

97,83
98.01
98.04
97,55
98,47
98,25
96,97
99,27
97,62
98,61
99,32
98,89
99,14
99,12
98,32
99,75

100,04
98,41
98,34
99,14
98,65
99,17
98.00
98,43
98,58

98.00
98,66
98,36
97,89
99,11
98,75
97,83
99,69
97,48
98,88
98,77
98,72
99,72
99,05
99,19
99,32
99,68
98,89
97,77
99.00
97,94
98,93
98,31
98,32
98,73

99,73
99,75

99,32
99,75

99,42
99,31

98,91
98,80

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
290
291

7
275
302

25
2,97
2,97
0,04
2,93
3,04

25 25 25
99,73
99,76
0,20

99,36
100,11

25
99,43
99,45
0,22

99.00
99,82

25
99,31
99,29
0,22

98,89
99,75

25
99,07
99,07
0,38

98,51
99,75

25
98,90
98,87
0,34

98,25
99,47

25
98,88
98,97
0,37

98,23
99,55

25
98,77
98,86
0,44

97,78
99,68

25
98,73
98,85
0,53

97,55
99,89

25
98,51
98,50
0,68

97,35
100,00

25
98,36
98,24
0,62

97,09
99,82

25
98,56
98,47
0,71

96,97
100,04

25
98,68
98,75
0,62

97,48
99,72

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

1008
0,0006
0,0007
0,0003
0,0006
0,0006
0,0003
0,0006
0,0006
0,0009
0,0008
0,0008
0,0012
0,0014
0,0008
0,0008
0,0010
0,0010
0,0011
0,0009
0,0009
0,0013
0,0013
0,0012

2016
0,0006
0,0008
0,0004
0,0008
0,0008
0,0007
0,0008
0,0008
0,0006
0,0008
0,0006
0,0012
0,0014
0,0008
0,0007
0,0009
0,0011
0,0013
0,0009
0,0006
0,0009
0,0011
0,0012

3024
0,0006
0,0006
0,0003
0,0007
0,0009
0,0006
0,0007
0,0007
0,0006
0,0004
0,0010
0,0011
0,0015
0,0008
0,0007
0,0009
0,0010
0,0014
0,0008
0,0009
0,0011
0,0012
0,0013

4032
0,0006
0,0008
0,0001
0,0010
0,0010
0,0007
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0011
0,0014
0,0008
0,0006
0,0009
0,0010
0,0014
0,0008
0,0009
0,0010
0,0010
0,0012

5040
0,0006
0,0007
0,0002
0,0009
0,0009
0,0006
0,0008
0,0008
0,0006
0,0007
0,0005
0,0012
0,0014
0,0007
0,0007
0,0011
0,0008
0,0013
0,0008
0,0008
0,0009
0,0010
0,0014

6048
0,0004
0,0007
0,0002
0,0008
0,0009
0,0006
0,0008
0,0005
0,0006
0,0008
0,0008
0,0011
0,0015
0,0009
0,0008
0,0011
0,0010
0,0014
0,0009
0,0009
0,0011
0,0012
0,0014

7056
0,0008
0,0007
0,0002
0,0009
0,0009
0,0006
0,0008
0,0007
0,0005
0,0006
0,0007
0,0012
0,0015
0,0010
0,0009
0,0011
0,0012
0,0015
0,0008
0,0010
0,0010
0,0012
0,0014

8064
0,0006
0,0008
0,0002
0,0009
0,0008
0,0007
0,0007
0,0008
0,0006
0,0008
0,0007
0,0011
0,0017
0,0009
0,0008
0,0010
0,0013
0,0014
0,0009
0,0011
0,0010
0,0013
0,0014

9072
0,0008
0,0007
0,0003
0,0008
0,0009
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0007
0,0007
0,0012
0,0016
0,0010
0,0006
0,0011
0,0011
0,0014
0,0008
0,0008
0,0010
0,0008
0,0015

10080
0,0007
0,0008
0,0003
0,0009
0,0009
0,0007
0,0008
0,0008
0,0008
0,0009
0,0007
0,0012
0,0015
0,0010
0,0008
0,0010
0,0013
0,0015
0,0008
0,0007
0,0012
0,0012
0,0012

11088
0,0006
0,0008
0,0004
0,0009
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0006
0,0011
0,0017
0,0009
0,0007
0,0012
0,0011
0,0014
0,0009
0,0009
0,0010
0,0011
0,0013

12096
0,0007
0,0008
0,0004
0,0009
0,0009
0,0008
0,0007
0,0007
0,0008
0,0009
0,0004
0,0013
0,0016
0,0009
0,0007
0,0010
0,0012
0,0014
0,0007
0,0009
0,0007
0,0011
0,0013

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4315
0,4352
0,4299
0,4323
0,4366
0,4350
0,4350
0,4351
0,4350
0,4357
0,4424
0,4407
0,4382
0,4411
0,4398
0,4370
0,4413
0,4433
0,4418
0,4395
0,4383
0,4362
0,4396
0,4360
0,4401

0,4094
0,4088
0,4026
0,4100
0,4129
0,4076
0,4072
0,4082
0,4102
0,4093
0,4176
0,4155
0,4126
0,4175
0,4162
0,4136
0,4159
0,4157
0,4175
0,4154
0,4124
0,4124
0,4141
0,4103
0,4172

3142
3073
3117
3133
3082
3067
3064
3070
3088
3068
3022
3033
3052
3042
3054
3080
3026
2992
3031
3052
3049
3084
3040
3071
3056

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0010
0,0007

0,0011
0,0005

0,0011
0,0007

0,0010
0,0006

0,0007
0,0007

0,0011
0,0008

0,0012
0,0008

0,0012
0,0007

0,0010
0,0008

0,0011
0,0008

0,0010
0,0008

0,0011
0,0006

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0009
0,0008
0,0003
0,0003
0,0014

25
0,0008
0,0008
0,0003
0,0004
0,0014

25
0,0009
0,0008
0,0003
0,0003
0,0015

25
0,0009
0,0008
0,0003
0,0001
0,0014

25
0,0008
0,0008
0,0003
0,0002
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0002
0,0015

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0002
0,0015

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0002
0,0017

25
0,0009
0,0008
0,0003
0,0003
0,0016

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0003
0,0015

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0004
0,0017

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0004
0,0016
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 6: 85°C; 700 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

13104
97,57
98,18
98.04
97,75
98.40
97,94
97.08
99,34
97,28
98,34
98,80
98,79
99,86
99,29
99,43
99,61

100,11
98,96
97,90
99,31
97,80
98,69
98,65

14112
98.03
98,59
98.08
98.13
98,86
98,62
97,70
99,69
97,72
98,48
98,39
98,58
99,41
99,15
98,86
99,71
99,96
98,93
98.01
98,94
98,23
98,82
98,38

15120
97,30
98,87
98.01
97,79
99,22
98.11
97,39
99,93
97,62
99,49
99,28
98,79
99,31
99,42
98,69
99,43
99,71
99,48
98.07
98,73
98,65
99.00
98,79

16128
96,90
99,21
97,06
97,96
98,75
97,47
97,76
99,69
97,02
99,19
99,04
98,82
99,07
99,53
98.19
99,43
99,21
99,48
98,68
98,80
98,72
98,79
98,34

17136
97,17
99,35
97,83
98.30
99,29
97,78
97,87

100,24
97,55
99,66
99,04
98,41
99,41
99,73
98.45
99,61
99,32
99,65
99,12
98,56
99,04
98.10
98,93

18144
97,43
99,73
97,94
98,64
99,68
98.11
98.04
99,51
97,65
99,66
99,62
99,03
99,27

100,14
98,39
99,47
99,18
99,41
99,80
99,52
99,61
99,34
98,76

19152
97,80
99,69
98,32
98,94
99,79
98,48
98,28
99,20
97,85

100,17
99,11
99,10
99,83

100,41
98,76
99,43
99,75

100,28
99,66
99,79
99,15
98,65
98,58

20160
98,33

100,17
98,46
99,15
99,86
98,89
98.45
99,83
97,81

100,47
100,17
99,10
99,72

100,20
98,79
99,61
99,57

100,10
99,36
99,55
98,87
99,17
98,44

21168
98.07

100,24
98,46
99,32

100,00
99,06
98,76

100,03
97,78

100,71
99,83
99,38
99,93

100,61
98,96

100,07
99,61
99,97
99,76
99,31
99,36
99,45
98,86

22176
98,63

100,07
98,78
99,39

100,04
99,12
98,90
99,83
97,85

100,74
100,03
99,38
99,93

100,51
98,99
99,86
99,18
99,72
99,97
99,07
98,94
99,27
98,76

23184
98,53

100,03
98,88
99,11
99,89
98,92
98,59
99,69
97,98

100,78
100,51
99,45
99,79

100,10
99,16
99,39
99,28
99,69
99,73
99,04
98,83
99,14
98,41

24192
98,83
99,73
98,64
98,94

100,18
99,02
98,66
99,90
97,95

100,95
100,31
99,41
99,76

100,51
99,09
99,22
99,32
99,79
99,70
98,97
99,04
99,41
98.17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

300
291
286
294
281
297
291
287
302
295
292
289
290
295
298
281
279
289
296
291
282
289
289
293
275

2,95
3.00
2,94
2,95
2,96
2,97
2,95
2,97
2,97
3,03
2,93
3,04
3,02
2,98
2,97
2,94
2,93
3,02
2,94
2,93
3,02
2,94
3,03
3,02
2,95

3142
3073
3117
3133
3082
3067
3064
3070
3088
3068
3022
3033
3052
3042
3054
3080
3026
2992
3031
3052
3049
3084
3040
3071
3056

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

98,80
98,73

98,43
98,25

98,26
98,69

98,74
99,67

98,70
98,87

98,84
99,93

98,32
99,85

98,46
99,49

98,46
99,82

98,50
99,53

98,60
99,89

98,74
99,89

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
290
291

7
275
302

25
2,97
2,97
0,04
2,93
3,04

25 25 25
98,59
98,69
0,80

97.08
100,11

25
98,64
98,58
0,60

97,70
99,96

25
98,72
98,79
0,74

97,30
99,93

25
98,62
98,79
0,83

96,90
99,69

25
98,80
98,93
0,78

97,17
100,24

25
99,07
99,34
0,76

97,43
100,14

25
99,17
99,15
0,75

97,80
100,41

25
99,28
99,36
0,71

97,81
100,47

25
99,43
99,45
0,75

97,78
100,71

25
99,40
99,38
0,67

97,85
100,74

25
99,34
99,28
0,68

97,98
100,78

25
99,37
99,32
0,72

97,95
100,95

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

13104
0,0006
0,0007
0,0005
0,0008
0,0008
0,0008
0,0006
0,0008
0,0008
0,0008
0,0007
0,0013
0,0017
0,0010
0,0008
0,0011
0,0013
0,0016
0,0009
0,0010
0,0011
0,0013
0,0013

14112
0,0007
0,0007
0,0005
0,0009
0,0009
0,0008
0,0007
0,0008
0,0008
0,0009
0,0008
0,0013
0,0015
0,0009
0,0006
0,0012
0,0013
0,0015
0,0009
0,0011
0,0012
0,0013
0,0014

15120
0,0007
0,0009
0,0004
0,0010
0,0009
0,0007
0,0007
0,0008
0,0009
0,0010
0,0007
0,0013
0,0018
0,0011
0,0009
0,0012
0,0014
0,0016
0,0008
0,0012
0,0012
0,0015
0,0015

16128
0,0010
0,0010
0,0003
0,0009
0,0008
0,0009
0,0009
0,0007
0,0009
0,0012
0,0009
0,0012
0,0019
0,0012
0,0009
0,0012
0,0014
0,0017
0,0011
0,0012
0,0012
0,0014
0,0014

17136
0,0008
0,0009
0,0006
0,0010
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0011
0,0010
0,0009
0,0015
0,0019
0,0012
0,0009
0,0014
0,0015
0,0017
0,0011
0,0011
0,0014
0,0014
0,0016

18144
0,0010
0,0010
0,0009
0,0011
0,0011
0,0009
0,0009
0,0010
0,0012
0,0011
0,0011
0,0015
0,0018
0,0012
0,0009
0,0015
0,0014
0,0018
0,0011
0,0011
0,0014
0,0016
0,0017

19152
0,0008
0,0009
0,0009
0,0010
0,0010
0,0009
0,0009
0,0010
0,0011
0,0009
0,0010
0,0015
0,0020
0,0012
0,0009
0,0014
0,0015
0,0017
0,0011
0,0012
0,0014
0,0016
0,0016

20160
0,0010
0,0011
0,0009
0,0011
0,0011
0,0010
0,0009
0,0011
0,0010
0,0011
0,0012
0,0016
0,0019
0,0013
0,0008
0,0015
0,0015
0,0019
0,0004
0,0012
0,0015
0,0016
0,0009

21168
0,0010
0,0010
0,0009
0,0011
0,0011
0,0011
0,0009
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0016
0,0020
0,0014
0,0010
0,0016
0,0015
0,0019
0,0005
0,0012
0,0016
0,0016
0,0010

22176
0,0010
0,0008
0,0009
0,0012
0,0011
0,0012
0,0008
0,0008
0,0011
0,0012
0,0012
0,0015
0,0017
0,0013
0,0009
0,0015
0,0014
0,0017
0,0011
0,0013
0,0015
0,0015
0,0017

23184
0,0009
0,0006
0,0009
0,0009
0,0007
0,0010
0,0005
0,0007
0,0007
0,0010
0,0011
0,0015
0,0017
0,0013
0,0007
0,0015
0,0013
0,0018
0,0012
0,0012
0,0016
0,0014
0,0017

24192
0,0010
0,0007
0,0009
0,0009
0,0008
0,0011
0,0007
0,0008
0,0008
0,0011
0,0011
0,0016
0,0016
0,0013
0,0006
0,0016
0,0011
0,0018
0,0007
0,0012
0,0014
0,0012
0,0012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4315
0,4352
0,4299
0,4323
0,4366
0,4350
0,4350
0,4351
0,4350
0,4357
0,4424
0,4407
0,4382
0,4411
0,4398
0,4370
0,4413
0,4433
0,4418
0,4395
0,4383
0,4362
0,4396
0,4360
0,4401

0,4094
0,4088
0,4026
0,4100
0,4129
0,4076
0,4072
0,4082
0,4102
0,4093
0,4176
0,4155
0,4126
0,4175
0,4162
0,4136
0,4159
0,4157
0,4175
0,4154
0,4124
0,4124
0,4141
0,4103
0,4172

3142
3073
3117
3133
3082
3067
3064
3070
3088
3068
3022
3033
3052
3042
3054
3080
3026
2992
3031
3052
3049
3084
3040
3071
3056

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0011
0,0009

0,0012
0,0008

0,0013
0,0009

0,0014
0,0011

0,0013
0,0011

0,0014
0,0013

0,0014
0,0013

0,0014
0,0015

0,0014
0,0015

0,0014
0,0014

0,0008
0,0014

0,0007
0,0012

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0010
0,0009
0,0003
0,0005
0,0017

25
0,0010
0,0009
0,0003
0,0005
0,0015

25
0,0010
0,0010
0,0004
0,0004
0,0018

25
0,0011
0,0011
0,0003
0,0003
0,0019

25
0,0012
0,0011
0,0003
0,0006
0,0019

25
0,0012
0,0011
0,0003
0,0009
0,0018

25
0,0012
0,0011
0,0003
0,0008
0,0020

25
0,0012
0,0011
0,0003
0,0004
0,0019

25
0,0013
0,0012
0,0003
0,0005
0,0020

25
0,0012
0,0012
0,0003
0,0008
0,0017

25
0,0011
0,0011
0,0004
0,0005
0,0018

25
0,0011
0,0011
0,0003
0,0006
0,0018

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 16: 85°C; 700mA (2700K)

Testowana seria pakietów LED 

Testowany prąd przemiennika [I ] 

Data rozpoczęcia testu 

Temperatura obudowy [T ] 

Temperatura otoczenia [T ] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

700 mA

27 marca 2019 r.

F

85°C

85°C

Nic

s

A

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

6552

7056

7560

8064

8568

9072

9576

100,00%

100,48%

99,79%

99,74%

100,04%

100,07%

100,53%

100,03%

100,03%

99,47%

99,97%

99,77%

99,50%

99,76%

100,10%

100,23%

100,22%

100,07%

100,40%

99,97%

0,0000

0,0004

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0006

0,0006

0,0007

0,0006

0,0006

0,0005

0,0005

0.0

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,1

- 0,2

0,0%

- 0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

10080

10584

11088

11592

12096

12600

13104

13608

14112

14616

15120

15624

100,01%

99,83%

99,78%

100,01%

99,61%

100,12%

100,30%

99,32%

99,50%

99,40%

99,56%

99,28%

0,0005

0,0006

0,0005

0,0004

0,0004

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0003

0,0003

0,0005

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

0.0

- 0,1

- 0,1

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 16: 85°C; 700mA (2700K)

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

15 624 godzin
t=7,560 do t=15,624

1,075E-06
1.011E+00

L90 (16k) > 93 700 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(16k) > 93 700 godzin 
L70 (16k) > 93 700 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000 100 000

Czas (godziny)

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 5000 10 000

Czas (godziny)

15 000 20 000

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 16: 85°C; 700mA (2700K)

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

Kalk.
CCT

ANSILF (lm) VF (V) Cel 168
100,53
100,85
100,55
99,91

100,55
100,12
100,51
100,20
100,34
100,43
100,65
100,43
100,54
100,75
100,81
100,20
100,54
101,17
100,20
100,39

20
100,48
100,52

0,29
99,91

101,17

1008
100,00
100,06
99,48
99,54
99,97
99,71
99,89
98,97
99,97
99,69
99,72
99,77
99,37
99,88
99,48

100,52
99,80

100,37
99,92
99,61

20
99,79
99,79
0,34

98,97
100,52

1512
99,82

100,11
99,83
99,51
99,68
99,65
99,86
99,40
99,55
99,46
99,69
99,57
99,66
99,88
99,45

100,37
99,66

100,20
99,69
99,69

20
99,74
99,69
0,25

99,40
100,37

2016
100,00
100,48
99,91
99,77
99,97

100,06
100,23
99,86

100,09
100,03
100,28
99,26
99,80

100,03
99,77

100,81
99,91

100,31
100,28
100,00

20
100,04
100,02

0,32
99,26

100,81

2520
99,97

100,48
99,94
99,80
99,94

100,14
100,26
99,71

100,11
99,89

100,17
99,91
99,66

100,15
99,68

100,75
99,89

100,37
100,37
100,20

20
100,07
100,04

0,29
99,66

100,75

3024
100,55
100,74
100,61
100,32
100,55
100,55
100,60
100,14
100,74
100,40
100,62
100,28
100,26
100,44
100,17
101,27
100,20
100,88
100,65
100,70

20
100,53
100,55

0,27
100,14
101,27

3528
100,00
100,51
100,12
99,60

100,06
99,57
99,52
99,63
99,94
99,83

100,40
99,86

100,00
100,23
99,80

100,81
99,89

100,28
100,20
100,25

20
100,03
100,00

0,33
99,52

100,81

4032
100,12
100,37
100,03
99,71
99,82

100,09
100,28
99,51

100,17
99,80

100,03
99,83
99,97

100,20
99,51

100,66
99,91

100,26
100,20
100,11

20
100,03
100,06

0,28
99,51

100,66

4536
99,33
99,94
99,56
99,42
99,62
99,57
99,49
98,94
99,77
99,09

100,03
98,92
99,40
99,45
99,19
99,77
98,84
99,32
99,66

100,03
20

99,47
99,47
0,35

98,84
100,03

5040
100,32
100,34
100,17
99,86
99,85

100,32
100,14
99,31
99,86
99,17
99,77
99,89
99,60

100,38
99,45

100,75
100,00
100,20
100,11
99,89

20
99,97
99,95
0,39

99,17
100,75

5544
99,65

100,25
99,97
99,97
99,97

100,12
99,72
99,11
99,77
99,09
99,94
99,18
99,37

100,41
99,45

100,69
99,80
99,29
99,94
99,66

20
99,77
99,79
0,43

99,09
100,69

6048
99,59

100,00
99,74
99,36
99,59
99,77
99,63
98,85
99,40
98,86
99,40
99,40
99,14
99,94
98,99

100,06
99,49
99,60
99,80
99,35

20
99,50
99,54
0,35

98,85
100,06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

342
353
345
346
342
346
352
348
353
351
353
352
350
345
348
347
352
351
354
355
20

349
350

4
342
355

2,92
2.88
2.88
2,90
2.86
2.88
2,89
2,89
2.88
2.88
2.87
2.87
2,90
2,91
2,89
2,91
2,90
2,90
2.88
2,89
20

2,89
2,89
0,02
2.86
2,92

2662
2697
2693
2694
2622
2684
2727
2744
2703
2717
2683
2692
2699
2688
2736
2681
2703
2749
2695
2682

20
2698
2695

29
2622
2749

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

20n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

Kalk.
CCT

ANSI
CelCCx CCy

168
0,0003
0,0004
0,0005
0,0004
0,0004
0,0004
0,0006
0,0004
0,0004
0,0003
0,0005
0,0005
0,0003
0,0004
0,0005
0,0003
0,0004
0,0005
0,0003
0,0004

20
0,0004
0,0004
0,0001
0,0003
0,0006

1008
0,0005
0,0006
0,0006
0,0007
0,0005
0,0006
0,0008
0,0005
0,0005
0,0003
0,0005
0,0007
0,0003
0,0006
0,0004
0,0007
0,0006
0,0007
0,0005
0,0006

20
0,0006
0,0006
0,0001
0,0003
0,0008

1512
0,0004
0,0006
0,0007
0,0007
0,0004
0,0007
0,0009
0,0007
0,0005
0,0003
0,0006
0,0007
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0007
0,0008
0,0005
0,0007

20
0,0006
0,0006
0,0001
0,0003
0,0009

2016
0,0004
0,0006
0,0007
0,0007
0,0005
0,0007
0,0009
0,0007
0,0005
0,0004
0,0007
0,0007
0,0006
0,0006
0,0006
0,0007
0,0007
0,0008
0,0006
0,0007

20
0,0006
0,0007
0,0001
0,0004
0,0009

2520
0,0003
0,0006
0,0006
0,0007
0,0004
0,0007
0,0009
0,0008
0,0005
0,0003
0,0007
0,0007
0,0005
0,0005
0,0006
0,0006
0,0006
0,0007
0,0006
0,0008

20
0,0006
0,0006
0,0001
0,0003
0,0009

3024
0,0004
0,0006
0,0007
0,0006
0,0004
0,0007
0,0008
0,0007
0,0006
0,0004
0,0006
0,0007
0,0005
0,0005
0,0006
0,0007
0,0006
0,0008
0,0005
0,0007

20
0,0006
0,0006
0,0001
0,0004
0,0008

3528
0,0003
0,0004
0,0006
0,0005
0,0004
0,0006
0,0006
0,0006
0,0005
0,0002
0,0006
0,0007
0,0005
0,0006
0,0005
0,0006
0,0005
0,0006
0,0004
0,0006

20
0,0005
0,0005
0,0001
0,0002
0,0007

4032
0,0004
0,0004
0,0006
0,0006
0,0003
0,0007
0,0009
0,0006
0,0004
0,0002
0,0006
0,0007
0,0005
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0007
0,0005
0,0007

20
0,0005
0,0006
0,0002
0,0002
0,0009

4536
0,0004
0,0005
0,0005
0,0005
0,0003
0,0006
0,0007
0,0005
0,0005
0,0001
0,0006
0,0005
0,0004
0,0004
0,0005
0,0005
0,0004
0,0005
0,0004
0,0008

20
0,0005
0,0005
0,0001
0,0001
0,0008

5040
0,0006
0,0005
0,0006
0,0006
0,0004
0,0008
0,0007
0,0006
0,0004
0,0001
0,0003
0,0007
0,0004
0,0006
0,0005
0,0006
0,0007
0,0006
0,0004
0,0006

20
0,0005
0,0006
0,0002
0,0001
0,0008

5544
0,0004
0,0004
0,0006
0,0006
0,0003
0,0007
0,0006
0,0004
0,0004
0,0001
0,0003
0,0005
0,0003
0,0006
0,0004
0,0007
0,0006
0,0004
0,0004
0,0004

20
0,0005
0,0004
0,0001
0,0001
0,0007

6048
0,0005
0,0004
0,0006
0,0005
0,0004
0,0008
0,0007
0,0005
0,0004
0,0001
0,0004
0,0007
0,0004
0,0006
0,0005
0,0006
0,0007
0,0006
0,0004
0,0005

20
0,0005
0,0005
0,0002
0,0001
0,0008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,4587 0,4044
0,4554 0,4027
0,4524 0,3970
0,4519 0,3963
0,4612 0,4039
0,4561 0,4024
0,4481 0,3933
0,4477 0,3944
0,4559 0,4043
0,4539 0,4024
0,4511 0,3936
0,4531 0,3981
0,4512 0,3956
0,4529 0,3973
0,4476 0,3934
0,4527 0,3962
0,4519 0,3973
0,4469 0,3936
0,4559 0,4034
0,4533 0,3973

20 20
0,4529 0,3983
0,4528 0,3973
0,0037 0,0041
0,4469 0,3933
0,4612 0,4044

2662
2697
2693
2694
2622
2684
2727
2744
2703
2717
2683
2692
2699
2688
2736
2681
2703
2749
2695
2682

20
2698
2695

29
2622
2749

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

20n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 16: 85°C; 700mA (2700K)

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

Kalk.
CCT

ANSILF (lm) VF (V) Cel 6552
99,80

100,25
100,00
99,51
99,71

100,03
99,86
98,82
99,77
99,29
99,72
99,63
99,49

100,03
99,37

100,37
99,69
99,83

100,08
99,94

20
99,76
99,79
0,35

98,82
100,37

7056
100,20
100,82
100,38
99,77
99,97

100,32
100,14
99,08

100,09
99,14
99,94

100,06
99,69

100,55
99,57

100,89
100,20
100,26
100,59
100,31

20
100,10
100,17

0,48
99,08

100,89

7560
100,50
101,16
100,61
100,17
100,03
100,49
100,28
99,05

100,48
99,37
99,97

100,11
99,49

100,73
99,54

100,72
100,37
100,48
100,99
100,14

20
100,23
100,33

0,55
99,05

101,16

8064
100,35
100,88
100,46
100,12
100,12
100,26
100,14
99,31

100,37
99,63
99,91

100,43
99,69

100,64
99,60

101,21
100,00
100,37
100,76
100,20

20
100,22
100,23

0,46
99,31

101,21

8568
100,29
100,76
100,64
100,09
99,74

100,12
100,37
98,68

100,45
99,20
99,89

100,26
99,46

100,46
99,05

100,92
99,60

100,43
100,85
100,06

20
100,07
100,19

0,62
98,68

100,92

9072
101,02
101,44
100,84
100,40
100,09
100,58
100,63
98,97

100,60
99,83

100,51
100,57
99,37

100,67
99,05

101,24
100,06
100,83
101,13
100,08

20
100,40
100,58

0,68
98,97

101,44

9576
100,61
101,10
100,67
99,71
99,47

100,20
100,17
98,59

100,48
98,92

100,06
100,03
99,51

100,35
98,39

101.04
99,46

100,51
100,73
99,30

20
99,97

100,12
0,78

98,39
101,10

10080
100,64
101,22
100,73
99,91
99,53

100,23
99,97
98,42

100,45
99,20
99,86

100,31
99,46

100,32
98,71

100,92
99,46

100,43
100,73
99,61

20
100,01
100,10

0,73
98,42

101,22

10584
100,26
100,93
100,46
99,80
99,45

100,26
99,97
98,31

100,17
99.00
99,49
99,89
99,37

100,15
98,56

100,81
99,38

100,20
100,45
99,69

20
99,83
99,93
0,69

98,31
100,93

11088
100,12
100,85
100,32
99,62
99,45

100,12
99,94
98,42

100,31
98,83
98,61

100,06
99,31

100,15
98,99

100,66
99,66

100,14
100,54
99,41

20
99,78

100,00
0,69

98,42
100,85

11592
100,32
101,10
100,35
99,91
99,68

100,29
99,94
98,68

100,54
99,12
99,80

100,09
99,74

100,38
99,65

100,61
99,66

100,40
100,73
99,15

20
100,01
100,02

0,59
98,68

101,10

12096
100,03
100,48
100,17
99,51
99,50
99,86
99,40
98,25
99,60
98,97
99,43
99,80
99,23
99,94
99,22

100,40
99,18
99,77

100,34
99,07

20
99,61
99,56
0,55

98,25
100,48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

342
353
345
346
342
346
352
348
353
351
353
352
350
345
348
347
352
351
354
355
20

349
350

4
342
355

2,92
2.88
2.88
2,90
2.86
2.88
2,89
2,89
2.88
2.88
2.87
2.87
2,90
2,91
2,89
2,91
2,90
2,90
2.88
2,89
20

2,89
2,89
0,02
2.86
2,92

2662
2697
2693
2694
2622
2684
2727
2744
2703
2717
2683
2692
2699
2688
2736
2681
2703
2749
2695
2682

20
2698
2695

29
2622
2749

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

20n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

Kalk.
CCT

ANSI
CelCCx CCy

6552
0,0006
0,0005
0,0007
0,0006
0,0004
0,0008
0,0008
0,0005
0,0004
0,0002
0,0005
0,0008
0,0005
0,0006
0,0005
0,0007
0,0007
0,0007
0,0005
0,0007

20
0,0006
0,0006
0,0001
0,0002
0,0008

7056
0,0006
0,0006
0,0007
0,0006
0,0004
0,0009
0,0008
0,0005
0,0004
0,0001
0,0004
0,0008
0,0005
0,0007
0,0006
0,0007
0,0007
0,0007
0,0006
0,0007

20
0,0006
0,0006
0,0002
0,0001
0,0009

7560
0,0007
0,0007
0,0008
0,0006
0,0005
0,0008
0,0008
0,0006
0,0006
0,0002
0,0006
0,0008
0,0003
0,0008
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0006
0,0008

20
0,0007
0,0007
0,0002
0,0002
0,0008

8064
0,0005
0,0006
0,0006
0,0006
0,0005
0,0008
0,0007
0,0006
0,0005
0,0003
0,0005
0,0008
0,0004
0,0007
0,0006
0,0007
0,0007
0,0008
0,0005
0,0007

20
0,0006
0,0006
0,0001
0,0003
0,0008

8568
0,0005
0,0006
0,0007
0,0007
0,0003
0,0007
0,0009
0,0004
0,0005
0,0001
0,0004
0,0007
0,0002
0,0006
0,0004
0,0007
0,0006
0,0008
0,0006
0,0006

20
0,0006
0,0006
0,0002
0,0001
0,0009

9072
0,0007
0,0006
0,0007
0,0006
0,0003
0,0008
0,0009
0,0003
0,0004
0,0002
0,0004
0,0007
0,0003
0,0006
0,0003
0,0006
0,0007
0,0008
0,0005
0,0005

20
0,0005
0,0006
0,0002
0,0002
0,0009

9576
0,0006
0,0005
0,0008
0,0005
0,0003
0,0007
0,0008
0,0003
0,0005
0,0002
0,0004
0,0006
0,0004
0,0005
0,0003
0,0006
0,0005
0,0007
0,0005
0,0005

20
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0008

10080
0,0005
0,0005
0,0008
0,0005
0,0003
0,0006
0,0008
0,0003
0,0003
0,0003
0,0005
0,0007
0,0003
0,0005
0,0003
0,0006
0,0005
0,0009
0,0004
0,0006

20
0,0005
0,0005
0,0002
0,0003
0,0009

10584
0,0005
0,0006
0,0007
0,0006
0,0004
0,0007
0,0009
0,0004
0,0004
0,0003
0,0005
0,0006
0,0004
0,0006
0,0003
0,0007
0,0005
0,0009
0,0004
0,0007

20
0,0006
0,0005
0,0002
0,0003
0,0009

11088
0,0004
0,0004
0,0006
0,0005
0,0003
0,0006
0,0009
0,0003
0,0003
0,0004
0,0003
0,0007
0,0004
0,0004
0,0004
0,0005
0,0006
0,0007
0,0004
0,0006

20
0,0005
0,0004
0,0002
0,0003
0,0009

11592
0,0003
0,0004
0,0005
0,0005
0,0004
0,0005
0,0007
0,0002
0,0003
0,0005
0,0004
0,0005
0,0004
0,0004
0,0004
0,0003
0,0005
0,0007
0,0003
0,0004

20
0,0004
0,0004
0,0001
0,0002
0,0007

12096
0,0003
0,0003
0,0005
0,0004
0,0005
0,0005
0,0007
0,0002
0,0003
0,0006
0,0003
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004
0,0003
0,0004
0,0007
0,0005
0,0005

20
0,0004
0,0004
0,0001
0,0002
0,0007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,4587 0,4044
0,4554 0,4027
0,4524 0,3970
0,4519 0,3963
0,4612 0,4039
0,4561 0,4024
0,4481 0,3933
0,4477 0,3944
0,4559 0,4043
0,4539 0,4024
0,4511 0,3936
0,4531 0,3981
0,4512 0,3956
0,4529 0,3973
0,4476 0,3934
0,4527 0,3962
0,4519 0,3973
0,4469 0,3936
0,4559 0,4034
0,4533 0,3973

20 20
0,4529 0,3983
0,4528 0,3973
0,0037 0,0041
0,4469 0,3933
0,4612 0,4044

2662
2697
2693
2694
2622
2684
2727
2744
2703
2717
2683
2692
2699
2688
2736
2681
2703
2749
2695
2682

20
2698
2695

29
2622
2749

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

20n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 16: 85°C; 700mA (2700K)

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

Kalk.
CCT

ANSI
CelLF (lm) VF (V)

12600
100,67
101,16
100,58
99,86
99,68

100,35
99,91
98,76

100,62
99,37
99,97

100,20
99,66

100,17
99,57

100,95
99,80

100,57
100,71
99,80

20
100,12
100,07

0,59
98,76

101,16

13104
101.08
101,33
100,99
100,20
99,42

100,69
100,43
98,56

100,48
99,71

100,06
100,62
99,77

100,55
99,05

101,33
100,20
100,54
101.04
99,97

20
100,30
100,46

0,74
98,56

101,33

13608
99,71

100,45
99,88
99,34
98,80
99,51
99,29
97,59

100,09
98,20
98,67
99,52
98,80
99,68
98,48

100,26
99,18
99,74

100,11
99,15

20
99,32
99,43
0,73

97,59
100,45

14112
99,80

100,42
99,85
99,31
99,30
99,62
99,26
98,28
99,83
99.00
99,12
99,74
99,03
99,68
99,28
99,91
99,32
99,57

100,28
99,32

20
99,50
99,45
0,48

98,28
100,42

14616
99,74

100,42
99,80
99,28
99,04
99,68
99,23
97,64
99,89
99,09
99,35
99,60
98,97
99,48
99,05
99,77
99,09
99,49

100,25
99,21

20
99,40
99,42
0,58

97,64
100,42

15120
99,88

100,40
99,88
99,28
99,33
99,77
99,43
98.10
99,94
99,09
99,43
99,80
99,09
99,80
99,34

100,03
99,35
99,37

100,25
99,58

20
99,56
99,51
0,50

98.10
100,40

15624
99,65

100,06
99,68
99,05
99,09
99,45
99,18
97,87
99,69
98,83
99,21
99,57
98,77
99,39
98,96
99,74
98,95
99,20
99,89
99,32

20
99,28
99,27
0,49

97,87
100,06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

342
353
345
346
342
346
352
348
353
351
353
352
350
345
348
347
352
351
354
355
20

349
350

4
342
355

2,92
2.88
2.88
2,90
2.86
2.88
2,89
2,89
2.88
2.88
2.87
2.87
2,90
2,91
2,89
2,91
2,90
2,90
2.88
2,89
20

2,89
2,89
0,02
2.86
2,92

2662
2697
2693
2694
2622
2684
2727
2744
2703
2717
2683
2692
2699
2688
2736
2681
2703
2749
2695
2682

20
2698
2695

29
2622
2749

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

20n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

Kalk.
CCT

ANSI
CelCCx CCy

12600
0,0004
0,0005
0,0004
0,0005
0,0005
0,0005
0,0006
0,0003
0,0004
0,0008
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0006
0,0006
0,0005

20
0,0005
0,0004
0,0001
0,0003
0,0008

13104
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0009
0,0005
0,0005
0,0004
0,0004
0,0007
0,0004
0,0005
0,0005
0,0004
0,0007
0,0003
0,0005
0,0005
0,0005
0,0004

20
0,0005
0,0005
0,0001
0,0003
0,0009

13608
0,0005
0,0006
0,0005
0,0006
0,0008
0,0004
0,0004
0,0006
0,0005
0,0010
0,0006
0,0004
0,0006
0,0004
0,0005
0,0004
0,0004
0,0005
0,0006
0,0005

20
0,0005
0,0005
0,0002
0,0004
0,0010

14112
0,0004
0,0005
0,0005
0,0006
0,0007
0,0005
0,0005
0,0003
0,0005
0,0007
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0004
0,0005
0,0006
0,0006
0,0005

20
0,0005
0,0005
0,0001
0,0003
0,0007

14616
0,0003
0,0004
0,0003
0,0003
0,0005
0,0004
0,0005
0,0002
0,0003
0,0005
0,0002
0,0004
0,0002
0,0002
0,0003
0,0003
0,0003
0,0006
0,0004
0,0004

20
0,0003
0,0003
0,0001
0,0002
0,0006

15120
0,0003
0,0004
0,0002
0,0003
0,0005
0,0000
0,0004
0,0003
0,0004
0,0007
0,0002
0,0001
0,0002
0,0002
0,0001
0,0002
0,0001
0,0002
0,0005
0,0001

20
0,0003
0,0002
0,0002
0,0000
0,0007

15624
0,0003
0,0005
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0006
0,0006
0,0005
0,0006
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0004
0,0005
0,0005
0,0006
0,0005
0,0003

20
0,0005
0,0005
0,0001
0,0003
0,0006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,4587 0,4044
0,4554 0,4027
0,4524 0,3970
0,4519 0,3963
0,4612 0,4039
0,4561 0,4024
0,4481 0,3933
0,4477 0,3944
0,4559 0,4043
0,4539 0,4024
0,4511 0,3936
0,4531 0,3981
0,4512 0,3956
0,4529 0,3973
0,4476 0,3934
0,4527 0,3962
0,4519 0,3973
0,4469 0,3936
0,4559 0,4034
0,4533 0,3973

20 20
0,4529 0,3983
0,4528 0,3973
0,0037 0,0041
0,4469 0,3933
0,4612 0,4044

2662
2697
2693
2694
2622
2684
2727
2744
2703
2717
2683
2692
2699
2688
2736
2681
2703
2749
2695
2682

20
2698
2695

29
2622
2749

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

20n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 7: 105°C; 700 mA

Testowana seria pakietów LED 

Testowany prąd przemiennika [I ] 

Data rozpoczęcia testu 

Temperatura obudowy [T ] 

Temperatura otoczenia [T ] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

700 mA

2 listopada 2015

F

105°C

105°C

Nic

s

A

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

6552

7056

7560

8064

8568

9072

9576

100,00%

99,26%

98,71%

98,56%

98,27%

98,05%

97,94%

97,65%

97,47%

97,36%

97,32%

97,05%

97,14%

96,94%

96,91%

96,67%

96,74%

96,63%

96,52%

96,38%

0,0000

0,0005

0,0007

0,0008

0,0008

0,0007

0,0007

0,0007

0,0008

0,0007

0,0006

0,0006

0,0006

0,0007

0,0007

0,0006

0,0007

0,0007

0,0007

0,0008

0.0

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,3

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

10080

10584

11088

11592

12096

12600

13104

13608

14112

14616

15120

96,36%

96,50%

96,64%

96,51%

96,68%

96,71%

96,75%

96,65%

96,75%

96,83%

96,95%

0,0009

0,0009

0,0009

0,0010

0,0010

0,0010

0,0011

0,0012

0,0012

0,0013

0,0013

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,4

N/R

- 1,1%

- 1,0%

- 0,5%

- 0,5%

- 0,7%

- 0,7%

- 0,6%

- 0,8%

- 0,5%

- 0,8%

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 7: 105°C; 700 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

15 120 godzin
t=7,560 do t=15120

-3.806E-07
9.623E-01

L90 (15k) > 90 700 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(15k) > 90700 godzin 
L70(15k) > 90700 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000 100 000

Czas (godziny)

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 5000 10 000

Czas (godziny)

15 000 20 000

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 7: 105°C; 700 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

168
99,56
99,36
98,98
99,51
99,49
99,44
99,43
98,77
99,38
99,49
99,23
98,68
99,04
99,28
99,32
99,43
98,83
99,55
99,20
99,19
99,12
98,87
99,53

1008
98,92
98,88
98,88
99,06
98,55
98,25
98,99
98.07
98,62
99,35
98,55
98,44
98,76
98,43
99,18
98,79
98,55
99,34
99,04
98,65
98,23
98.19
98,38

1512
98,78
97,83
98,54
98,85
98,91
98,18
98,69
97,72
98,32
99,15
98,62
97,88
98,79
98.05
98,96
98,82
98,24
99,02
99,01
98,99
97,82
98,26
98,71

2016
98,41
97,73
98,41
98,64
98,44
97,86
98,21
97,41
97,83
98,63
98,48
97,53
99,08
97,64
99.00
98,49
97,76
98,74
98,61
98,34
97,55
97,85
98,31

2520 3024 3528 4032 4536 5040 5544 6048
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

295
295
295
286
276
285
297
285
291
292
297
288
282
293
280
297
290
287
302
296
294
293
296
283
276

2,92
3,02
2,96
2,93
2,95
3,02
2,98
3,02
3,02
2,95
2,95
3.00
2,93
2,95
2,97
2,97
2,94
2,97
2,97
3,03
2,92
3,02
2,98
2,93
2,95

3082
3019
3007
3057
3068
3029
3060
3087
3031
3044
3106
3027
3059
3114
3138
3093
3099
3079
3088
3061
3096
3045
3096
3026
3046

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

98,34
97,45
98.07
98.15
97,86
97,27
98,55
97,34
97,77
97,91
98,18
97,36
98,97
97,57
98,79
97,95
97,73
98,39
98,18
98,21
97,65
97,81
97,90
98,94
98,81

98,48
97,69
97,22
98,25
97,76
97,72
98,62
96,92
98,14
98.02
97,68
97,67
98,69
97,40
98,14
97,95
97,35
98,50
98.01
97,90
97,38
97,95
97,77
98,66
98,66

98.07
96,84
96,64
97,94
97,18
97,16
98,48
96,74
97,87
97,88
97,54
97,64
98,51
97,03
98.07
98.12
96,90
98,57
97,45
98,24
97,24
97,27
97,23
98,66
98.01

97,83
97,11
97.08
97,80
96,92
97,44
98.45
96,74
97,22
97,44
97,47
97,36
98.05
96,79
98.00
97,75
96,49
98,33
97,85
97,60
96,73
97,13
97,09
98,20
97,90

97,93
97.08
97,19
97,31
97,39
97,05
98,21
96,60
96,91
97,30
97,41
97,36
97,51
96,55
97,93
97,34
96,52
98,33
97,42
97,60
97,14
97,13
97,16
98.30
97,39

98.00
96,78
96,78
97,27
97,07
96,74
97,74
96,88
96,97
97,47
97,14
97,84
96,98
96,89
97,71
97,71
96,59
98,33
97,51
97,60
97,45
96,89
97,36
97,91
97,39

97,53
96,78
96,78
97,41
96,74
96,35
97,78
96,28
96,53
97,26
96,84
97,50
96,66
96,55
97,89
97,21
96,28
97,91
97,25
97,70
96,67
96,55
96,65
97,77
97,43

96,68
97,35
96,68
97,34
96,89
96,46
97,91
95,97
97,01
96,89
96,77
97,39
96,70
97,06
97,89
97,58
96,59
97,91
97,71
97,77
96,43
96,96
96,92
98,06
97,61

99,61
99,24

99,01
98,66

98,80
99,13

98,90
98,95

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
290
292

7
276
302

25
2,97
2,97
0,04
2,92
3,03

25 25 25
99,26
99,32
0,27

98,68
99,61

25
98,71
98,66
0,35

98.07
99,35

25
98,56
98,71
0,45

97,72
99,15

25
98,27
98,41
0,50

97,41
99,08

25
98.05
97,95
0,50

97,27
98,97

25
97,94
97,95
0,49

96,92
98,69

25
97,65
97,64
0,61

96,64
98,66

25
97,47
97,44
0,54

96,49
98.45

25
97,36
97,34
0,49

96,52
98,33

25
97,32
97,36
0,46

96,59
98,33

25
97,05
96,84
0,54

96,28
97,91

25
97,14
97,01
0,56

95,97
98,06

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

168
0,0006
0,0004
0,0006
0,0007
0,0007
0,0009
0,0008
0,0007
0,0006
0,0006
0,0005
0,0006
0,0003
0,0005
0,0005
0,0003
0,0004
0,0006
0,0004
0,0006
0,0001
0,0004
0,0006

1008
0,0006
0,0006
0,0007
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0007
0,0009
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0007
0,0009
0,0009
0,0007
0,0008
0,0007
0,0007
0,0006
0,0008
0,0009

1512
0,0007
0,0008
0,0008
0,0009
0,0010
0,0010
0,0010
0,0009
0,0010
0,0010
0,0006
0,0006
0,0006
0,0007
0,0009
0,0008
0,0007
0,0007
0,0007
0,0006
0,0007
0,0007
0,0009

2016
0,0007
0,0009
0,0007
0,0009
0,0009
0,0010
0,0009
0,0008
0,0010
0,0009
0,0005
0,0006
0,0006
0,0008
0,0006
0,0009
0,0008
0,0008
0,0007
0,0006
0,0007
0,0009
0,0008

2520
0,0006
0,0010
0,0009
0,0010
0,0010
0,0010
0,0008
0,0009
0,0008
0,0008
0,0004
0,0006
0,0005
0,0006
0,0006
0,0007
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0010
0,0008

3024
0,0006
0,0011
0,0008
0,0010
0,0012
0,0012
0,0009
0,0008
0,0010
0,0009
0,0002
0,0004
0,0003
0,0005
0,0006
0,0007
0,0009
0,0005
0,0005
0,0005
0,0007
0,0009
0,0009

3528
0,0005
0,0009
0,0008
0,0009
0,0012
0,0010
0,0008
0,0009
0,0009
0,0009
0,0004
0,0005
0,0004
0,0007
0,0006
0,0007
0,0007
0,0006
0,0005
0,0005
0,0006
0,0008
0,0008

4032
0,0004
0,0011
0,0008
0,0011
0,0009
0,0011
0,0009
0,0010
0,0009
0,0009
0,0005
0,0006
0,0005
0,0006
0,0007
0,0008
0,0005
0,0007
0,0007
0,0005
0,0007
0,0009
0,0009

4536
0,0006
0,0010
0,0008
0,0010
0,0011
0,0011
0,0008
0,0010
0,0008
0,0008
0,0005
0,0006
0,0005
0,0006
0,0007
0,0007
0,0005
0,0007
0,0006
0,0004
0,0005
0,0009
0,0009

5040
0,0005
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0010
0,0007
0,0009
0,0009
0,0008
0,0002
0,0004
0,0003
0,0005
0,0003
0,0006
0,0004
0,0005
0,0004
0,0003
0,0004
0,0007
0,0008

5544
0,0008
0,0009
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0008
0,0007
0,0007
0,0008
0,0004
0,0006
0,0003
0,0006
0,0004
0,0007
0,0004
0,0005
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004
0,0006

6048
0,0002
0,0008
0,0007
0,0007
0,0010
0,0008
0,0008
0,0007
0,0007
0,0009
0,0003
0,0006
0,0002
0,0005
0,0002
0,0006
0,0004
0,0005
0,0006
0,0003
0,0005
0,0006
0,0008

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4370
0,4423
0,4430
0,4401
0,4372
0,4397
0,4387
0,4354
0,4405
0,4399
0,4361
0,4382
0,4352
0,4342
0,4308
0,4340
0,4320
0,4358
0,4347
0,4352
0,4360
0,4380
0,4369
0,4420
0,4407

0,4138
0,4171
0,4170
0,4173
0,4125
0,4128
0,4147
0,4110
0,4148
0,4152
0,4150
0,4094
0,4071
0,4118
0,4073
0,4087
0,4050
0,4108
0,4096
0,4073
0,4135
0,4113
0,4154
0,4173
0,4171

3082
3019
3007
3057
3068
3029
3060
3087
3031
3044
3106
3027
3059
3114
3138
3093
3099
3079
3088
3061
3096
3045
3096
3026
3046

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0005
0,0007

0,0008
0,0008

0,0008
0,0009

0,0008
0,0007

0,0007
0,0006

0,0008
0,0008

0,0008
0,0008

0,0008
0,0007

0,0008
0,0008

0,0007
0,0007

0,0006
0,0007

0,0005
0,0008

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0005
0,0006
0,0002
0,0001
0,0009

25
0,0007
0,0007
0,0001
0,0006
0,0010

25
0,0008
0,0008
0,0001
0,0006
0,0010

25
0,0008
0,0008
0,0001
0,0005
0,0010

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0004
0,0010

25
0,0007
0,0008
0,0003
0,0002
0,0012

25
0,0007
0,0008
0,0002
0,0004
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0004
0,0011

25
0,0007
0,0008
0,0002
0,0004
0,0011

25
0,0006
0,0007
0,0002
0,0002
0,0010

25
0,0006
0,0006
0,0002
0,0003
0,0010

25
0,0006
0,0006
0,0002
0,0002
0,0010

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 7: 105°C; 700 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

6552
96,99
97,05
97,19
97,38
96,63
96,98
97,78
96,95
97,52
96,58
96.30
97.08
96,24
96,55
97,07
97,14
96,07
97,56
97,05
96,85
96,80
96,04
96,75

7056
96,44
97,32
96,54
97,52
96.09
97,19
97,91
96,57
97,22
96,41
95,96
96,84
96,56
96,21
97,28
97,21
96.45
97,94
97,12
97,53
96,56
96,48
96,55

7560
96,48
96,44
96,13
97,27
96,31
96,39
97,74
95,58
96,97
96,37
95,89
96,80
95,92
96,55
96,71
97,34
96,63
97,42
97,51
97,16
96,43
95,70
96,28

8064
96,41
97,11
96,44
97,66
96,16
96,91
97,91
96,00
97,04
96,51
96,36
97,22
95,92
96,75
97,28
96,84
95,97
98.01
96,52
97,23
95,92
95,70
95,77

8568 9072 9576 10080 10584 11088 11592 12096
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

295
295
295
286
276
285
297
285
291
292
297
288
282
293
280
297
290
287
302
296
294
293
296
283
276

2,92
3,02
2,96
2,93
2,95
3,02
2,98
3,02
3,02
2,95
2,95
3.00
2,93
2,95
2,97
2,97
2,94
2,97
2,97
3,03
2,92
3,02
2,98
2,93
2,95

3082
3019
3007
3057
3068
3029
3060
3087
3031
3044
3106
3027
3059
3114
3138
3093
3099
3079
3088
3061
3096
3045
3096
3026
3046

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

96,65
96,61
95,93
97,03
96,60
96,39
97,74
95,62
96,84
96,96
96,63
96,28
95,56
97,10
97,07
96,91
95,90
98.05
97,02
97,06
96,05
95,49
95,57
97,63
97,03

96,17
96,37
95,29
97,76
96,13
96,60
97,88
95,58
97,22
96,24
96,03
96,42
95,56
96,14
96,32
97,07
96,38
98.12
97,38
96,96
95,78
95,94
95,23
97,99
96,38

96,44
96,61
94,88
97,76
96,05
96,53
98.05
95,69
96,97
96,34
95,66
96,52
95,67
96,34
95,96
96,94
96,35
97,49
97,22
96,41
95,17
95,87
94,96
97,81
95,73

96,54
95,89
95,76
97,13
96,38
96,00
97,51
95,27
96,18
96,51
95,62
96,11
95,95
95,63
96,57
97,28
96,14
98.01
97,18
96,75
95,54
95,70
95,77
97,31
96,38

96,14
95,82
95,35
96,85
96,92
96,28
97,27
95,58
96,46
96,79
96,50
96,56
96,38
95,76
96,93
97,65
96,56
98,33
97,45
96,82
95,68
95,53
95,60
97,24
96.02

95,90
95,82
95.15
97,97
96.09
96,67
98.01
95,13
97,18
96,27
96,77
96,77
97,09
95,66
97,18
97,65
97.00
98,22
97,65
96,92
95,65
95,66
95,84
98,20
95,44

95,73
95,62
95.08
98.04
95,62
96,56
98.15
95,44
96,70
96,34
96,40
96,49
96,66
95,32
96,89
97,68
96,80
97,98
97,48
96,62
95,75
95,83
95,91
98,06
95,66

95,83
95,69
95,18
98,22
96,42
96,63
98,18
95,69
97,15
96,44
96,46
96,94
96,77
95,18
96,78
97,95
97.00
98.12
97,88
96,96
95,68
96,04
96,04
98,20
95,69

97,56
97,32

97,81
97,03

97,91
96,74

97,95
96,92

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
290
292

7
276
302

25
2,97
2,97
0,04
2,92
3,03

25 25 25
96,94
96,99
0,47

96,04
97,78

25
96,91
96,84
0,57

95,96
97,94

25
96,67
96,55
0,62

95,58
97,91

25
96,74
96,75
0,70

95,70
98.01

25
96,63
96,65
0,70

95,49
98.05

25
96,52
96,37
0,83

95,23
98.12

25
96,38
96,35
0,86

94,88
98.05

25
96,36
96,18
0,71

95,27
98.01

25
96,50
96,50
0,75

95,35
98,33

25
96,64
96,77
0,97

95,13
98,22

25
96,51
96,49
0,94

95.08
98.15

25
96,68
96,63
0,97

95,18
98,22

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

6552
0,0006
0,0011
0,0007
0,0010
0,0011
0,0011
0,0008
0,0011
0,0011
0,0008
0,0002
0,0005
0,0002
0,0005
0,0003
0,0007
0,0003
0,0005
0,0006
0,0004
0,0005
0,0009
0,0008

7056
0,0006
0,0011
0,0007
0,0011
0,0011
0,0012
0,0008
0,0011
0,0010
0,0008
0,0002
0,0005
0,0003
0,0003
0,0002
0,0006
0,0004
0,0005
0,0004
0,0003
0,0006
0,0009
0,0009

7560
0,0006
0,0010
0,0006
0,0011
0,0010
0,0011
0,0009
0,0010
0,0010
0,0008
0,0003
0,0004
0,0004
0,0003
0,0005
0,0007
0,0004
0,0004
0,0006
0,0002
0,0006
0,0005
0,0007

8064
0,0007
0,0011
0,0007
0,0012
0,0011
0,0012
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0004
0,0006
0,0004
0,0005
0,0004
0,0004
0,0002
0,0004
0,0004
0,0002
0,0006
0,0008
0,0009

8568
0,0007
0,0010
0,0006
0,0012
0,0012
0,0013
0,0010
0,0012
0,0011
0,0009
0,0005
0,0005
0,0005
0,0006
0,0005
0,0004
0,0003
0,0005
0,0004
0,0002
0,0007
0,0008
0,0006

9072
0,0007
0,0010
0,0008
0,0010
0,0012
0,0012
0,0010
0,0011
0,0011
0,0010
0,0004
0,0005
0,0005
0,0006
0,0007
0,0003
0,0003
0,0007
0,0005
0,0003
0,0007
0,0008
0,0008

9576
0,0007
0,0011
0,0008
0,0011
0,0012
0,0013
0,0010
0,0012
0,0011
0,0010
0,0005
0,0004
0,0005
0,0008
0,0005
0,0007
0,0006
0,0008
0,0008
0,0005
0,0007
0,0009
0,0008

10080
0,0009
0,0011
0,0009
0,0012
0,0012
0,0013
0,0010
0,0011
0,0011
0,0011
0,0004
0,0004
0,0005
0,0010
0,0007
0,0006
0,0007
0,0008
0,0007
0,0005
0,0008
0,0010
0,0009

10584
0,0008
0,0011
0,0009
0,0011
0,0012
0,0013
0,0011
0,0011
0,0012
0,0011
0,0005
0,0004
0,0007
0,0012
0,0006
0,0006
0,0006
0,0008
0,0008
0,0006
0,0009
0,0009
0,0009

11088
0,0008
0,0012
0,0009
0,0013
0,0013
0,0015
0,0011
0,0013
0,0012
0,0011
0,0006
0,0004
0,0006
0,0010
0,0006
0,0007
0,0007
0,0009
0,0008
0,0006
0,0008
0,0009
0,0009

11592
0,0009
0,0013
0,0010
0,0013
0,0013
0,0015
0,0011
0,0012
0,0012
0,0012
0,0006
0,0004
0,0007
0,0009
0,0007
0,0008
0,0008
0,0009
0,0009
0,0008
0,0009
0,0010
0,0011

12096
0,0008
0,0012
0,0010
0,0013
0,0013
0,0015
0,0011
0,0013
0,0013
0,0011
0,0006
0,0006
0,0008
0,0010
0,0008
0,0008
0,0009
0,0010
0,0010
0,0008
0,0009
0,0009
0,0010

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4370
0,4423
0,4430
0,4401
0,4372
0,4397
0,4387
0,4354
0,4405
0,4399
0,4361
0,4382
0,4352
0,4342
0,4308
0,4340
0,4320
0,4358
0,4347
0,4352
0,4360
0,4380
0,4369
0,4420
0,4407

0,4138
0,4171
0,4170
0,4173
0,4125
0,4128
0,4147
0,4110
0,4148
0,4152
0,4150
0,4094
0,4071
0,4118
0,4073
0,4087
0,4050
0,4108
0,4096
0,4073
0,4135
0,4113
0,4154
0,4173
0,4171

3082
3019
3007
3057
3068
3029
3060
3087
3031
3044
3106
3027
3059
3114
3138
3093
3099
3079
3088
3061
3096
3045
3096
3026
3046

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0009
0,0008

0,0009
0,0005

0,0007
0,0004

0,0009
0,0006

0,0009
0,0007

0,0009
0,0006

0,0009
0,0005

0,0009
0,0007

0,0009
0,0008

0,0010
0,0006

0,0010
0,0008

0,0011
0,0007

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0007
0,0007
0,0003
0,0002
0,0011

25
0,0007
0,0006
0,0003
0,0002
0,0012

25
0,0006
0,0006
0,0003
0,0002
0,0011

25
0,0007
0,0007
0,0003
0,0002
0,0012

25
0,0007
0,0007
0,0003
0,0002
0,0013

25
0,0007
0,0007
0,0003
0,0003
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0003
0,0004
0,0013

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0004
0,0013

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0004
0,0013

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0004
0,0015

25
0,0010
0,0009
0,0003
0,0004
0,0015

25
0,0010
0,0010
0,0002
0,0006
0,0015
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 7: 105°C; 700 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

12600
95,39
96,03
95,49
98,39
95,73
96,81
98.45
95.30
97,28
96,37
96,77
96,87
96,84
95,49
96,86
98,22
96,94
97,98
98.11
97,29
95,58
96,14
95,67

13104
95,80
95,82
95,18
98,36
96,23
96,70
98,42
95,93
97,22
96,72
96,84
96,73
96,41
95,25
96,43
97,95
97,45
97,98
98.08
97,02
96.19
96,11
96,18

13608
95,90
96,54
95,42
97,97
95,80
96,49
98.01
95,20
96,97
96,34
96,90
96,56
97,05
94,94
96,75
97,68
97,28
97,98
98.08
96,79
95,75
96,24
96,11

14112
95,73
96,57
95.12
98.01
96,16
96,56
98,32
95.30
97,18
95,79
97,14
96,97
97,09
95,18
97,25
98,32
97,66
97,94
98,18
96,92
96,56
96,17
95,84

14616
96,31
96,67
95,29
97,97
96,16
96,39
98.05
95,86
96,60
96,31
97,17
95,90
97,44
95.08
97,46
98,39
97,69
97,84
98,24
97,63
96,36
96,55
96.08

15120
96,68
96,88
95,29
98,36
95,94
96,95
98,38
95,86
97,18
96,20
96,80
96,70
96,73
95,59
97,82
98.05
97,56
97,49
98,28
97,43
97,14
96,58
96,48

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

295
295
295
286
276
285
297
285
291
292
297
288
282
293
280
297
290
287
302
296
294
293
296
283
276

2,92
3,02
2,96
2,93
2,95
3,02
2,98
3,02
3,02
2,95
2,95
3.00
2,93
2,95
2,97
2,97
2,94
2,97
2,97
3,03
2,92
3,02
2,98
2,93
2,95

3082
3019
3007
3057
3068
3029
3060
3087
3031
3044
3106
3027
3059
3114
3138
3093
3099
3079
3088
3061
3096
3045
3096
3026
3046

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

98,27
95,37

98,23
95,47

98,52
95.08

98,34
94,42

98,62
94,61

98,44
95,00

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
290
292

7
276
302

25
2,97
2,97
0,04
2,92
3,03

25 25 25
96,71
96,81
1.07

95.30
98.45

25
96,75
96,70
0,99

95,18
98,42

25
96,65
96,56
1,01

94,94
98,52

25
96,75
96,92
1.12

94,42
98,34

25
96,83
96,60
1.08

94,61
98,62

25
96,95
96,88
0,97

95,00
98,44

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

12600
0,0009
0,0012
0,0010
0,0013
0,0012
0,0014
0,0011
0,0013
0,0012
0,0011
0,0007
0,0006
0,0008
0,0012
0,0009
0,0009
0,0009
0,0011
0,0010
0,0008
0,0008
0,0010
0,0010

13104
0,0010
0,0012
0,0012
0,0015
0,0016
0,0015
0,0013
0,0014
0,0013
0,0012
0,0007
0,0007
0,0008
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0010
0,0009
0,0008
0,0010
0,0010
0,0011

13608
0,0012
0,0014
0,0012
0,0016
0,0017
0,0017
0,0012
0,0015
0,0014
0,0014
0,0008
0,0007
0,0009
0,0011
0,0009
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0009
0,0009
0,0010
0,0011

14112
0,0013
0,0014
0,0014
0,0016
0,0020
0,0018
0,0015
0,0018
0,0016
0,0016
0,0008
0,0008
0,0009
0,0010
0,0010
0,0010
0,0009
0,0011
0,0011
0,0008
0,0011
0,0012
0,0012

14616
0,0013
0,0016
0,0016
0,0018
0,0019
0,0019
0,0014
0,0018
0,0017
0,0010
0,0010
0,0007
0,0010
0,0012
0,0010
0,0010
0,0010
0,0012
0,0011
0,0009
0,0010
0,0011
0,0011

15120
0,0014
0,0016
0,0017
0,0017
0,0019
0,0019
0,0015
0,0019
0,0016
0,0011
0,0009
0,0008
0,0010
0,0015
0,0010
0,0010
0,0007
0,0012
0,0011
0,0014
0,0011
0,0012
0,0012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4370
0,4423
0,4430
0,4401
0,4372
0,4397
0,4387
0,4354
0,4405
0,4399
0,4361
0,4382
0,4352
0,4342
0,4308
0,4340
0,4320
0,4358
0,4347
0,4352
0,4360
0,4380
0,4369
0,4420
0,4407

0,4138
0,4171
0,4170
0,4173
0,4125
0,4128
0,4147
0,4110
0,4148
0,4152
0,4150
0,4094
0,4071
0,4118
0,4073
0,4087
0,4050
0,4108
0,4096
0,4073
0,4135
0,4113
0,4154
0,4173
0,4171

3082
3019
3007
3057
3068
3029
3060
3087
3031
3044
3106
3027
3059
3114
3138
3093
3099
3079
3088
3061
3096
3045
3096
3026
3046

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0010
0,0007

0,0010
0,0008

0,0011
0,0008

0,0012
0,0006

0,0012
0,0012

0,0011
0,0011

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0010
0,0010
0,0002
0,0006
0,0014

25
0,0011
0,0010
0,0003
0,0007
0,0016

25
0,0012
0,0011
0,0003
0,0007
0,0017

25
0,0012
0,0012
0,0004
0,0006
0,0020

25
0,0013
0,0012
0,0003
0,0007
0,0019

25
0,0013
0,0012
0,0004
0,0007
0,0019
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 8: 120°C; 700 mA

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

Ten raport LM-80 ma zastosowanie do następujących kodów zamówień:
Testowana seria pakietów LED XPGDWS-xx-xxxx-xxxxx

XPGDWT-x1-xxxx-xxxxx
XPGDWT-x3-xxxx-xxxxx

Testowany prąd przemiennika 

[IF] Data inicjacji testu 

Temperatura obudowy [Ts]

Temperatura otoczenia [TA] 

Zaobserwowane awarie

700 mA

2 listopada 2015

120°C

120°C

Nic

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

6552

7056

7560

8064

8568

100,00%

98,62%

97,52%

96,89%

96,11%

95,54%

95,11%

94,53%

94,08%

94,10%

94,00%

93,94%

94,30%

94,00%

93,89%

93,72%

93,79%

93,67%

0,0000

0,0005

0,0004

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0006

0,0007

0,0008

0,0008

0,0010

0,0011

0,0012

0,0013

0.0

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,4

- 0,4

- 0,4

-0,5

- 0,4

-0,5

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

0,5%

0,7%

0,5%

0,2%

0,0%

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 8: 120°C; 700 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

8568 godzin
t=3528 do t=8568

1.297E-06
9.474E-01

L90(9k) = 39600 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(9k) > 51 400 godzin 
L70(9k) > 51 400 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000

Czas (godziny)

100 000

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 2000 4000 6000

Czas (godziny)

8000 10 000 12.000
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 8: 120°C; 700 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

168
98,77
98,25
99,07
99,55
98.08
98,26
97,40
98,36
99,44
99,02
98,58
98,57
99,43
98,89
98,98
99,80

100,03
98,52
98,96
97,65
97,13
98,63
98.15

1008
97,46
97,61
96,41
97,41
98.19
97,27
96,36
97,90
97,89
98.11
97,76
97,13
98.04
97,85
98.02
98.40
97,91
98,20
98.03
97,48
95,86
97,35
97,84

1512
96,85
97,26
95,99
97,10
97,57
96,66
95,85
97,17
97,15
97,48
96,94
96,52
97,97
97,92
96,72
97,69
97,18
97,80
97,17
96,20
95.30
96,55
96,97

2016
95,80
95,94
94,89
95,66
96,99
96,22
94,70
96,75
96,98
96,85
95,73
95,31
97,30
96,47
96,41
96,95
95,68
96,43
95,78
95,90
95,69
96,48
96,67

2520 3024 3528 4032 4536 5040 5544 6048
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

276
281
290
290
276
275
277
286
285
286
281
279
296
297
293
295
287
278
280
297
285
299
297
288
295

2,94
2,93
3,02
3,02
2,97
2,97
2,96
2,96
2,97
2,94
3,01
3,01
2,98
2,98
2,98
3,04
3,02
2,94
2,93
2,95
2,95
2,97
2,98
2,96
2,95

3036
3064
3012
3036
3098
3040
3068
3096
3053
3021
3051
3006
3085
3035
3050
3045
3058
3035
3028
3134
3160
3086
3046
3148
3090

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

94,68
95.01
95,13
95,69
95,98
95,57
94.30
96,65
96,94
96,61
95,13
94.05
96,99
96,81
95,90
96,84
95,44
95,32
94,81
95,22
94,32
95,65
95,42
94,51
95,46

94,89
94,73
94,44
95,00
95,14
95,57
94,41
95,46
95,43
95,66
94,95
93,55
96.45
96,00
94,98
96.30
94,74
94,95
94,35
95,73
94,32
95,31
95,86
93,92
95,49

94,20
94,44
94.09
94,35
94,31
94,91
93,40
94,93
95,43
95,70
94,45
92,94
95,91
96,03
95,32
94,77
94,60
93,62
93,96
94,58
94.22
94.01
95.12
93,05
94,85

93,73
93,62
93,51
93,45
93,91
94,91
92,85
94,58
94,48
94,58
94.02
92,80
95,20
95.19
94.09
94,84
93,59
93,69
93,56
94.18
94,39
93,77
94,98
93,47
94,51

93,84
93,91
94.23
93,76
94,16
94,37
93,32
93,82
95.11
95,28
94,38
92,48
94,83
95,80
94.23
93,89
94.08
93,77
93,63
94.05
94.01
93,67
94,61
92,53
94,74

93,48
93,51
93,64
93,31
94,42
94,84
93,65
94,13
94,62
94,68
94.02
92,73
95,37
95.06
93,78
93,86
93,59
93.30
93,60
94.18
93,69
93,84
94,98
92,67
95.05

93,52
93,09
93,58
93,66
94,74
95.09
93,36
94,55
94,59
94,33
94.09
92,73
95,27
95.12
93,85
93,41
94.22
93,84
93,67
93,81
93,62
93,10
94,24
92,08
95.05

93,59
93,69
94.23
94,35
94,35
95.09
93,83
94,93
95,18
94,82
94,66
92,40
95,23
95,80
94,33
93,89
94,74
93,95
93,63
94.18
93,80
93,80
94,81
93,15
95,18

97.08
98,81

95,80
97,69

95,52
96,81

95,24
96,00

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
287
286

8
275
299

25
2,97
2,97
0,03
2,93
3,04

25 25 25
98,62
98,63
0,77

97.08
100,03

25
97,52
97,76
0,71

95,80
98.40

25
96,89
96,97
0,71

95.30
97,97

25
96,11
96,00
0,69

94,70
97,30

25
95,54
95,44
0,88

94.05
96,99

25
95.11
95,00
0,72

93,55
96.45

25
94,53
94,45
0,81

92,94
96,03

25
94.08
94.02
0,67

92,80
95,20

25
94.10
94.05
0,74

92,48
95,80

25
94,00
93,84
0,72

92,67
95,37

25
93,94
93,84
0,79

92,08
95,27

25
94.30
94,33
0,76

92,40
95,80

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

168
0,0004
0,0005
0,0006
0,0007
0,0006
0,0004
0,0005
0,0003
0,0005
0,0004
0,0005
0,0008
0,0003
0,0005
0,0007
0,0007
0,0009
0,0002
0,0007
0,0003
0,0002
0,0003
0,0003

1008
0,0004
0,0005
0,0002
0,0008
0,0004
0,0002
0,0001
0,0006
0,0001
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004
0,0004
0,0006
0,0007
0,0007
0,0004
0,0005
0,0006
0,0002
0,0002
0,0005

1512
0,0006
0,0005
0,0006
0,0007
0,0006
0,0004
0,0002
0,0005
0,0005
0,0007
0,0006
0,0006
0,0004
0,0006
0,0007
0,0008
0,0009
0,0006
0,0005
0,0004
0,0004
0,0003
0,0005

2016
0,0004
0,0003
0,0005
0,0005
0,0008
0,0004
0,0002
0,0006
0,0003
0,0004
0,0003
0,0004
0,0006
0,0005
0,0004
0,0011
0,0009
0,0004
0,0005
0,0004
0,0004
0,0004
0,0005

2520
0,0003
0,0004
0,0005
0,0008
0,0005
0,0004
0,0004
0,0005
0,0005
0,0006
0,0004
0,0005
0,0006
0,0006
0,0006
0,0008
0,0009
0,0003
0,0004
0,0003
0,0003
0,0005
0,0006

3024
0,0004
0,0003
0,0006
0,0006
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0006
0,0005
0,0004
0,0005
0,0006
0,0006
0,0010
0,0009
0,0003
0,0006
0,0003
0,0003
0,0005
0,0006

3528
0,0007
0,0003
0,0007
0,0007
0,0004
0,0004
0,0004
0,0005
0,0004
0,0007
0,0006
0,0005
0,0006
0,0006
0,0008
0,0006
0,0011
0,0002
0,0005
0,0003
0,0003
0,0007
0,0006

4032
0,0005
0,0004
0,0007
0,0007
0,0003
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0005
0,0005
0,0005
0,0008
0,0006
0,0006
0,0007
0,0010
0,0003
0,0006
0,0004
0,0005
0,0006
0,0006

4536
0,0004
0,0004
0,0008
0,0006
0,0005
0,0004
0,0005
0,0003
0,0004
0,0007
0,0006
0,0005
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0011
0,0002
0,0006
0,0004
0,0005
0,0007
0,0007

5040
0,0006
0,0005
0,0008
0,0007
0,0006
0,0006
0,0005
0,0005
0,0005
0,0007
0,0007
0,0006
0,0008
0,0005
0,0006
0,0009
0,0011
0,0004
0,0006
0,0005
0,0004
0,0007
0,0007

5544
0,0008
0,0006
0,0009
0,0008
0,0008
0,0007
0,0006
0,0006
0,0008
0,0008
0,0009
0,0008
0,0009
0,0007
0,0008
0,0007
0,0011
0,0005
0,0006
0,0006
0,0006
0,0007
0,0008

6048
0,0012
0,0007
0,0009
0,0010
0,0007
0,0009
0,0007
0,0007
0,0009
0,0008
0,0008
0,0008
0,0009
0,0007
0,0008
0,0009
0,0009
0,0006
0,0007
0,0005
0,0006
0,0007
0,0007

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4398
0,4384
0,4403
0,4389
0,4356
0,4412
0,4391
0,4366
0,4392
0,4427
0,4368
0,4401
0,4382
0,4415
0,4401
0,4387
0,4378
0,4414
0,4421
0,4340
0,4286
0,4347
0,4376
0,4308
0,4337

0,4140
0,4146
0,4120
0,4121
0,4128
0,4175
0,4166
0,4148
0,4148
0,4182
0,4095
0,4108
0,4168
0,4174
0,4164
0,4128
0,4125
0,4172
0,4178
0,4139
0,4050
0,4093
0,4106
0,4085
0,4076

3036
3064
3012
3036
3098
3040
3068
3096
3053
3021
3051
3006
3085
3035
3050
3045
3058
3035
3028
3134
3160
3086
3046
3148
3090

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0003
0,0002

0,0002
0,0002

0,0004
0,0003

0,0003
0,0002

0,0003
0,0003

0,0002
0,0003

0,0002
0,0003

0,0003
0,0003

0,0005
0,0003

0,0003
0,0004

0,0005
0,0005

0,0005
0,0005

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0009

25
0,0004
0,0004
0,0002
0,0001
0,0008

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0009

25
0,0005
0,0004
0,0002
0,0002
0,0011

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0003
0,0009

25
0,0005
0,0004
0,0002
0,0002
0,0010

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0011

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0003
0,0010

25
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0011

25
0,0006
0,0006
0,0002
0,0003
0,0011

25
0,0007
0,0007
0,0001
0,0005
0,0011

25
0,0008
0,0007
0,0002
0,0005
0,0012

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 8: 120°C; 700 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

6552
93,52
93,76
93,61
93,42
94,78
94,91
94.01
94,93
94,73
93,67
93,56
92,33
94,93
94,72
93,88
94,33
94,32
94.09
94.17
93,84
93,41
93,27
94,61

7056
93,48
93,01
93,61
93,55
94,42
94,73
93,65
94,44
94,48
93,84
93,67
91,62
95.03
95,16
94,16
94.30
94.01
93,95
93,31
93,95
93,55
92,80
94,78

7560
94,20
93,76
93,13
93,00
94,74
94,00
93,40
94,16
94.06
93,35
93,67
92,08
95,00
94.15
93,44
94.09
93,73
93,77
93,63
93,51
93,48
92,46
94,51

8064
93,52
93,23
93,78
93,21
94,71
94,73
93,14
93,61
94,80
93,56
93,95
91,94
94,93
95.02
93,99
94.03
93,48
93,87
93,20
93,71
93,69
92,83
94,38

8568
94.17
93,23
93,16
92,66
94,71
94,80
92,85
94,27
94,55
93,74
92,99
91,69
95,13
95,26
94,16
94,47
92,86
93,12
93,38
93,31
93,66
92,50
94,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

276
281
290
290
276
275
277
286
285
286
281
279
296
297
293
295
287
278
280
297
285
299
297
288
295

2,94
2,93
3,02
3,02
2,97
2,97
2,96
2,96
2,97
2,94
3,01
3,01
2,98
2,98
2,98
3,04
3,02
2,94
2,93
2,95
2,95
2,97
2,98
2,96
2,95

3036
3064
3012
3036
3098
3040
3068
3096
3053
3021
3051
3006
3085
3035
3050
3045
3058
3035
3028
3134
3160
3086
3046
3148
3090

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

92,36
94,91

92,49
95,18

92,46
95.12

92,49
95.02

92,25
94,71

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
287
286

8
275
299

25
2,97
2,97
0,03
2,93
3,04

25 25 25
94,00
94.01
0,74

92,33
94,93

25
93,89
93,95
0,85

91,62
95,18

25
93,72
93,73
0,75

92,08
95.12

25
93,79
93,71
0,80

91,94
95.02

25
93,67
93,66
0,95

91,69
95,26

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

6552 7056
0,0011
0,0011
0,0011
0,0010
0,0013
0,0011
0,0012
0,0012
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0011
0,0010
0,0012
0,0014
0,0014
0,0011
0,0010
0,0007
0,0009
0,0008
0,0009

7560
0,0011
0,0012
0,0011
0,0010
0,0013
0,0011
0,0011
0,0010
0,0011
0,0012
0,0011
0,0012
0,0012
0,0011
0,0013
0,0013
0,0015
0,0012
0,0010
0,0010
0,0008
0,0010
0,0011

8064
0,0013
0,0012
0,0013
0,0011
0,0016
0,0007
0,0012
0,0011
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0013
0,0011
0,0014
0,0012
0,0019
0,0012
0,0011
0,0011
0,0010
0,0010
0,0011

8568
0,0014
0,0014
0,0015
0,0014
0,0019
0,0009
0,0012
0,0017
0,0013
0,0016
0,0011
0,0014
0,0012
0,0014
0,0017
0,0015
0,0019
0,0014
0,0016
0,0011
0,0009
0,0010
0,0011

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4398
0,4384
0,4403
0,4389
0,4356
0,4412
0,4391
0,4366
0,4392
0,4427
0,4368
0,4401
0,4382
0,4415
0,4401
0,4387
0,4378
0,4414
0,4421
0,4340
0,4286
0,4347
0,4376
0,4308
0,4337

0,4140
0,4146
0,4120
0,4121
0,4128
0,4175
0,4166
0,4148
0,4148
0,4182
0,4095
0,4108
0,4168
0,4174
0,4164
0,4128
0,4125
0,4172
0,4178
0,4139
0,4050
0,4093
0,4106
0,4085
0,4076

3036
3064
3012
3036
3098
3040
3068
3096
3053
3021
3051
3006
3085
3035
3050
3045
3058
3035
3028
3134
3160
3086
3046
3148
3090

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0008
0,0006
0,0009
0,0007
0,0012
0,0005
0,0009
0,0010
0,0010
0,0009
0,0010
0,0010
0,0011
0,0007
0,0010
0,0010
0,0013
0,0009
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0005
0,0006

0,0007
0,0006

0,0007
0,0008

0,0010
0,0010

0,0009
0,0010

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0008
0,0009
0,0002
0,0005
0,0013

25
0,0010
0,0010
0,0002
0,0006
0,0014

25
0,0011
0,0011
0,0002
0,0007
0,0015

25
0,0012
0,0012
0,0002
0,0007
0,0019

25
0,0013
0,0014
0,0003
0,0009
0,0019
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 9: 85°C; 1050 mA

Testowana seria pakietów LED 

Testowany prąd przemiennika [I ] 

Data rozpoczęcia testu 

Temperatura obudowy [T ] 

Temperatura otoczenia [T ] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

1050 mA

2 listopada 2015

F

85°C

85°C

Nic

s

A

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

6552

7056

7560

8064

8568

9072

9576

100,00%

99,99%

99,72%

99,54%

99,32%

99,23%

99,13%

98,93%

98,74%

98,68%

98,69%

98,69%

98,73%

98,57%

98,52%

98,38%

98,29%

98,42%

98,23%

98,16%

0,0000

0,0004

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0007

0,0007

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0.0

- 0,1

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

10080

10584

11088

11592

12096

12600

13104

13608

14112

14616

15120

98,06%

98,40%

98,50%

98,33%

98,40%

98,47%

98,46%

98,25%

98,33%

98,43%

98,47%

0,0009

0,0008

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

N/R

- 2,4%

- 2,5%

- 2,9%

- 2,4%

- 2,9%

- 2,7%

- 2,1%

- 2,2%

- 2,5%

- 2,4%

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 9: 85°C; 1050 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

15 120 godzin
t=7,560 do t=15120

-1.882E-07
9.814E-01

L90 (15k) > 90 700 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(15k) > 90700 godzin 
L70(15k) > 90700 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000 100 000

Czas (godziny)

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 5000 10 000

Czas (godziny)

15 000 20 000
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 9: 85°C; 1050 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

168
99,95

100,15
100,02
99,81
99,87

100,24
99,78

100,07
100,16
99,78

100,10
99,95
99,90
99,88

100,05
100,00
99,90

100,19
99,95
99,67
99,83

100,25
100,22

1008
99,64
99,75
99,63
99,69
99,65

100,02
99,66
99,71
99,84
99,66
99,95
99,38
99,86
99,68
99,88
99,30
99,85
99,63
99,62
99,59
99,98
99,83
99,71

1512
99,72
99,80
99,40
99,27
99,72
99,62
99,44
99,73
99,32
99,81
99,74
99,42
99,90
99,51
99,61
99,25
99,83
99,29
99,22
99,44
99,35
99,88
99,56

2016
99,53
99,41
99,45
98,98
99,39
99,33
99,08
99,31
99,16
99,47
99,66
99,09
99,09
99,20
99,06
99,30
99,46
99,29
99,35
99,16
99,30
99,53
99,56

2520 3024 3528 4032 4536 5040 5544 6048
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

422
406
403
413
395
419
412
407
427
413
416
417
417
410
416
415
409
410
399
391
403
405
409
416
413

3,04
3.10
3,03
3,04
3,06
3,05
3,05
3,08
3,08
3,13
3,06
3,03
3,17
3,13
3,14
3,07
3.16
3.15
3.12
3,05
3,05
3,03
3,14
3,01
3,04

3197
3079
3146
3154
3149
3102
3080
3101
3114
3053
3114
3039
3098
3039
3043
3096
3075
3065
3157
3047
3087
3080
3018
3083
3088

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

99,19
99,46
99,43
99,06
99,14
99,16
99,08
99,29
98,87
99,13
99,54
99,50
99,18
99,20
99,13
99,08
99,56
99,05
98,95
99,11
99,50
99,16
99,32
99,16
99,47

99,41
99,38
99,08
98,81
98,86
99,19
99,05
99,63
98,66
99,42
99,59
99,26
98,80
99,02
98,82
98,89
99,46
98,98
99,27
98,72
99,28
99,60
99.00
99,09
98,96

98,91
98,72
98,93
98,33
99,24
98,73
98,71
99,41
98,55
99,10
99,57
99,11
98,44
98,98
98,84
99,25
99,17
98,88
99,22
98,49
99,13
99,21
98,88
98,77
98,69

98,55
98,79
98,73
98,35
98,99
98,38
98,52
99,17
98,24
98,89
99,26
98,94
98.15
98,71
98,60
98,96
99,27
98,85
98,87
98,36
98,91
99,18
98,83
98,22
98,69

98,18
98,33
98,46
98,23
98,91
98,16
98,50
99,29
98,36
98,52
98,99
98,73
98,27
98,66
98,75
98,79
99,36
98,93
99,25
98,49
99,11
99,11
98,80
98.05
98,89

98,44
98,65
98,39
98,33
98,76
98,59
98,47
99,29
98,24
98,43
98,97
98,82
98,32
98,85
98,84
98,82
99,29
98,85
98,87
98,31
99,06
99,11
98,88
97,93
98,69

98,20
98,47
98,46
98,21
98,91
98,35
98,69
99,26
98,29
98,28
99,18
98,99
98,56
98,68
99,04
98,53
99,31
98,90
99,10
98.11
98,96
98,76
99,17
98.12
98,69

98,46
98.40
98,49
98,26
98,94
98,61
98,50
99,17
98,27
98,55
99,04
99,04
98,85
99.00
99,18
98,65
99,24
99,05
99,35
98.11
99,01
98,52
98,85
97,98
98,65

99,95
100,15

99,59
99,85

99,23
99,54

99,33
99,61

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
411
412

8
391
427

25
3,08
3,06
0,05
3,01
3,17

25 25 25
99,99
99,95
0,16

99,67
100,25

25
99,72
99,69
0,17

99,30
100,02

25
99,54
99,54
0,22

99,22
99,90

25
99,32
99,33
0,19

98,98
99,66

25
99,23
99,16
0,19

98,87
99,56

25
99,13
99,08
0,29

98,66
99,63

25
98,93
98,91
0,31

98,33
99,57

25
98,74
98,79
0,33

98.15
99,27

25
98,68
98,73
0,38

98.05
99,36

25
98,69
98,76
0,34

97,93
99,29

25
98,69
98,69
0,38

98.11
99,31

25
98,73
98,65
0,37

97,98
99,35

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

168
0,0002
0,0002
0,0003
0,0002
0,0001
0,0003
0,0002
0,0003
0,0002
0,0001
0,0006
0,0004
0,0006
0,0007
0,0005
0,0004
0,0006
0,0007
0,0003
0,0005
0,0004
0,0006
0,0006

1008
0,0004
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004
0,0005
0,0002
0,0003
0,0007
0,0004
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0010
0,0006
0,0010
0,0010
0,0007
0,0007
0,0010
0,0008
0,0009

1512
0,0004
0,0006
0,0004
0,0004
0,0004
0,0006
0,0002
0,0005
0,0005
0,0005
0,0009
0,0009
0,0009
0,0010
0,0010
0,0009
0,0011
0,0010
0,0008
0,0006
0,0009
0,0009
0,0010

2016
0,0004
0,0006
0,0002
0,0005
0,0003
0,0006
0,0004
0,0005
0,0004
0,0005
0,0009
0,0007
0,0009
0,0009
0,0009
0,0008
0,0009
0,0010
0,0007
0,0006
0,0009
0,0008
0,0009

2520
0,0004
0,0005
0,0005
0,0005
0,0003
0,0005
0,0002
0,0006
0,0003
0,0005
0,0008
0,0008
0,0009
0,0010
0,0008
0,0008
0,0010
0,0010
0,0006
0,0007
0,0009
0,0007
0,0009

3024
0,0006
0,0006
0,0005
0,0006
0,0005
0,0006
0,0003
0,0005
0,0005
0,0005
0,0008
0,0009
0,0009
0,0011
0,0010
0,0007
0,0012
0,0010
0,0008
0,0008
0,0009
0,0009
0,0011

3528
0,0006
0,0006
0,0003
0,0007
0,0006
0,0007
0,0003
0,0007
0,0005
0,0004
0,0009
0,0009
0,0009
0,0011
0,0010
0,0008
0,0012
0,0011
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0011

4032
0,0007
0,0007
0,0003
0,0007
0,0007
0,0006
0,0004
0,0006
0,0007
0,0005
0,0008
0,0010
0,0009
0,0011
0,0010
0,0007
0,0012
0,0011
0,0008
0,0008
0,0009
0,0009
0,0010

4536
0,0007
0,0007
0,0003
0,0006
0,0007
0,0006
0,0003
0,0007
0,0007
0,0005
0,0009
0,0009
0,0010
0,0011
0,0010
0,0007
0,0011
0,0010
0,0007
0,0007
0,0009
0,0009
0,0010

5040
0,0007
0,0006
0,0003
0,0005
0,0008
0,0006
0,0003
0,0007
0,0007
0,0004
0,0009
0,0008
0,0010
0,0011
0,0010
0,0007
0,0011
0,0010
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0011

5544
0,0005
0,0006
0,0000
0,0005
0,0007
0,0006
0,0002
0,0006
0,0007
0,0004
0,0009
0,0008
0,0010
0,0012
0,0010
0,0008
0,0012
0,0010
0,0008
0,0007
0,0009
0,0009
0,0011

6048
0,0006
0,0006
0,0002
0,0006
0,0006
0,0007
0,0003
0,0007
0,0006
0,0005
0,0010
0,0010
0,0010
0,0011
0,0009
0,0007
0,0012
0,0010
0,0008
0,0007
0,0009
0,0009
0,0010

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4270
0,4329
0,4289
0,4295
0,4312
0,4341
0,4340
0,4317
0,4317
0,4337
0,4345
0,4425
0,4358
0,4401
0,4413
0,4350
0,4363
0,4382
0,4313
0,4392
0,4362
0,4387
0,4417
0,4387
0,4373

0,4061
0.4045
0,4040
0,4064
0,4096
0,4100
0,4071
0,4046
0,4062
0,4031
0,4124
0,4201
0,4133
0,4150
0,4180
0,4112
0,4114
0,4142
0,4108
0,4141
0,4127
0,4172
0,4156
0,4177
0,4152

3197
3079
3146
3154
3149
3102
3080
3101
3114
3053
3114
3039
3098
3039
3043
3096
3075
3065
3157
3047
3087
3080
3018
3083
3088

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0005
0,0004

0,0007
0,0009

0,0008
0,0008

0,0007
0,0010

0,0009
0,0009

0,0008
0,0009

0,0008
0,0009

0,0007
0,0008

0,0007
0,0008

0,0007
0,0009

0,0007
0,0009

0,0008
0,0009

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0004
0,0004
0,0002
0,0001
0,0007

25
0,0007
0,0007
0,0003
0,0002
0,0010

25
0,0007
0,0008
0,0003
0,0002
0,0011

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0002
0,0010

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0002
0,0010

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0008
0,0007
0,0002
0,0003
0,0011

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0003
0,0011

25
0,0007
0,0008
0,0003
0,0000
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0002
0,0012
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 9: 85°C; 1050 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

6552
98,18
98,70
98,44
97,94
98,66
98.45
98,18
99,29
98,59
98,65
98,92
98,66
98,32
98,71
98,58
98,63
99,09
98,73
99,27
97,90
98,66
98,37
98,88

7056
98,55
98,42
98,54
97,87
98,66
98,33
98,38
98,80
98,24
98,84
98,97
98,51
98,63
98,73
98,70
98,29
99,14
98,29
99,05
97,62
98,78
98,91
98,31

7560
98.01
98,20
98.19
97,55
98,51
98,35
98,18
98.40
98,29
98,62
98,89
98,54
98,51
98,22
98,29
98,58
98,51
98,44
98,75
98,16
98,88
98,69
98,83

8064
98,39
97,54
97,96
97,43
98,51
97,78
97,62
98,70
97,66
98,50
99,09
98,56
98,39
98,27
98.05
98,31
98,75
98.03
99,02
97,60
98,83
98,89
99,07

8568 9072 9576 10080 10584 11088 11592 12096
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

422
406
403
413
395
419
412
407
427
413
416
417
417
410
416
415
409
410
399
391
403
405
409
416
413

3,04
3.10
3,03
3,04
3,06
3,05
3,05
3,08
3,08
3,13
3,06
3,03
3,17
3,13
3,14
3,07
3.16
3.15
3.12
3,05
3,05
3,03
3,14
3,01
3,04

3197
3079
3146
3154
3149
3102
3080
3101
3114
3053
3114
3039
3098
3039
3043
3096
3075
3065
3157
3047
3087
3080
3018
3083
3088

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

98,36
97,86
97,94
97,21
98,53
98.04
98.13
98,75
97,75
98.40
99,14
98,73
98,73
98,32
98,39
98,58
98,73
98,37
99,07
97,98
98,98
98,91
99,12
98.08
98,52

97,68
98,06
97,44
97,31
97,90
97,90
97,94
99,02
97,63
98.09
98,65
98,39
98,66
98,88
98,34
98,51
98,65
98,59
98,50
97,78
99,08
99,18
98,34
97,28
97,99

98,29
97,76
97,87
97,48
98,28
97,95
97,55
99,09
97,59
97,90
98,25
98,42
98,61
98,85
97,98
98,51
98,48
98,59
97,99
97,62
98,66
98,99
98,58
97,11
97,58

98,67
97,56
97,42
96,90
98,33
97,66
97,33
98,65
97,84
97,73
98,44
98,25
98,66
98.07
98.03
98.10
98,51
97,69
98,32
97,70
99,30
98,62
98,75
97,40
97,65

98,27
98,38
97,57
97,34
98,20
98.02
97,48
99,07
98,20
97,99
98,80
98,32
99,23
98,20
98,63
98,46
99,19
98.08
98,92
97,73
99,53
98,79
99,12
97,96
98,50

98,32
98,52
97,79
97,41
98,46
97,97
97,38
99,12
98.01
98,50
98,82
98,66
99,04
98,51
98,34
98,92
99,02
98,56
99,17
97,73
99,45
99,33
98,68
98,29
98,43

97,91
98.15
97,54
97,07
98.03
97,66
97,16
99,04
97,94
98,06
99,04
98,70
99,23
98,29
98,51
98,65
99,09
98,27
98,65
97,80
99,40
99,28
98,95
97,40
98,31

98.13
98,38
97,29
96,75
98.08
98,28
96,85
98,90
98.45
98,36
99,06
98,66
99,30
98,95
98,70
98,89
99,27
98.15
98,14
98,16
98,83
99,04
99.00
98,24
98,16

97,55
98,84

98.03
98,43

97,67
98,28

97,74
98,65

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
411
412

8
391
427

25
3,08
3,06
0,05
3,01
3,17

25 25 25
98,57
98,65
0,41

97,55
99,29

25
98,52
98,54
0,36

97,62
99,14

25
98,38
98.40
0,33

97,55
98,89

25
98,29
98,39
0,52

97,43
99,09

25
98,42
98.40
0,48

97,21
99,14

25
98,23
98,34
0,55

97,28
99,18

25
98,16
98,25
0,52

97,11
99,09

25
98,06
98.07
0,56

96,90
99,30

25
98.40
98,32
0,58

97,34
99,53

25
98,50
98,51
0,56

97,38
99,45

25
98,33
98,29
0,67

97,07
99,40

25
98.40
98,38
0,67

96,75
99,30

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

6552
0,0006
0,0006
0,0001
0,0004
0,0006
0,0004
0,0002
0,0004
0,0006
0,0004
0,0010
0,0010
0,0009
0,0012
0,0010
0,0008
0,0013
0,0012
0,0008
0,0008
0,0009
0,0010
0,0011

7056
0,0006
0,0008
0,0003
0,0005
0,0006
0,0006
0,0003
0,0006
0,0007
0,0005
0,0010
0,0009
0,0009
0,0012
0,0009
0,0009
0,0013
0,0012
0,0008
0,0008
0,0009
0,0010
0,0011

7560
0,0006
0,0011
0,0003
0,0006
0,0007
0,0007
0,0004
0,0006
0,0007
0,0006
0,0010
0,0010
0,0011
0,0012
0,0010
0,0007
0,0013
0,0011
0,0008
0,0008
0,0009
0,0008
0,0010

8064
0,0006
0,0010
0,0004
0,0006
0,0006
0,0007
0,0004
0,0006
0,0007
0,0006
0,0009
0,0010
0,0010
0,0013
0,0010
0,0009
0,0014
0,0012
0,0008
0,0008
0,0009
0,0011
0,0010

8568
0,0005
0,0011
0,0004
0,0006
0,0006
0,0007
0,0005
0,0007
0,0008
0,0005
0,0012
0,0010
0,0010
0,0012
0,0011
0,0009
0,0014
0,0012
0,0008
0,0008
0,0009
0,0011
0,0011

9072
0,0005
0,0010
0,0004
0,0006
0,0007
0,0007
0,0005
0,0007
0,0009
0,0006
0,0009
0,0010
0,0010
0,0013
0,0010
0,0010
0,0013
0,0012
0,0007
0,0008
0,0010
0,0010
0,0011

9576
0,0007
0,0007
0,0005
0,0007
0,0007
0,0008
0,0006
0,0008
0,0007
0,0006
0,0010
0,0011
0,0010
0,0012
0,0010
0,0009
0,0013
0,0012
0,0008
0,0009
0,0010
0,0010
0,0011

10080
0,0006
0,0007
0,0006
0,0006
0,0007
0,0008
0,0005
0,0008
0,0007
0,0007
0,0011
0,0012
0,0010
0,0013
0,0011
0,0010
0,0014
0,0012
0,0009
0,0009
0,0010
0,0010
0,0011

10584
0,0005
0,0007
0,0006
0,0006
0,0006
0,0008
0,0005
0,0007
0,0008
0,0006
0,0010
0,0008
0,0011
0,0011
0,0011
0,0008
0,0014
0,0011
0,0008
0,0007
0,0010
0,0010
0,0012

11088
0,0005
0,0008
0,0006
0,0006
0,0006
0,0008
0,0005
0,0008
0,0008
0,0006
0,0010
0,0009
0,0011
0,0013
0,0011
0,0010
0,0014
0,0012
0,0008
0,0008
0,0010
0,0011
0,0011

11592
0,0005
0,0008
0,0005
0,0006
0,0005
0,0008
0,0006
0,0008
0,0007
0,0006
0,0010
0,0010
0,0009
0,0012
0,0011
0,0009
0,0014
0,0011
0,0008
0,0008
0,0010
0,0010
0,0012

12096
0,0006
0,0007
0,0006
0,0005
0,0006
0,0008
0,0006
0,0008
0,0008
0,0007
0,0010
0,0011
0,0010
0,0012
0,0011
0,0009
0,0013
0,0011
0,0008
0,0008
0,0012
0,0010
0,0011

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4270
0,4329
0,4289
0,4295
0,4312
0,4341
0,4340
0,4317
0,4317
0,4337
0,4345
0,4425
0,4358
0,4401
0,4413
0,4350
0,4363
0,4382
0,4313
0,4392
0,4362
0,4387
0,4417
0,4387
0,4373

0,4061
0.4045
0,4040
0,4064
0,4096
0,4100
0,4071
0,4046
0,4062
0,4031
0,4124
0,4201
0,4133
0,4150
0,4180
0,4112
0,4114
0,4142
0,4108
0,4141
0,4127
0,4172
0,4156
0,4177
0,4152

3197
3079
3146
3154
3149
3102
3080
3101
3114
3053
3114
3039
3098
3039
3043
3096
3075
3065
3157
3047
3087
3080
3018
3083
3088

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0008
0,0009

0,0008
0,0008

0,0008
0,0009

0,0008
0,0010

0,0009
0,0010

0,0008
0,0009

0,0008
0,0009

0,0008
0,0009

0,0008
0,0010

0,0009
0,0010

0,0007
0,0010

0,0009
0,0010

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0008
0,0008
0,0003
0,0001
0,0013

25
0,0008
0,0008
0,0003
0,0003
0,0013

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0013

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0004
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0004
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0004
0,0013

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0013

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0014

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0005
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0014

25
0,0009
0,0008
0,0002
0,0005
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0013
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 9: 85°C; 1050 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

12600
98,22
98.13
97,37
97,04
98.08
97,95
97,14
98,63
98,22
98,91
99,47
98,54
99,26
98,88
99,18
98,77
99,27
97,83
98,32
98,52
99,11
98,91
99,12

13104
98,55
98,62
98.01
97,24
98,38
98.02
97,48
99,12
98,87
98,74
99,11
98,49
99,11
98,76
98,72
98,58
98,95
98.12
98.07
97,88
98,98
98,67
99,05

13608
98,29
98.13
97,37
97,14
97,92
98,35
97,11
98,80
98,50
97,87
99,30
98,34
98,92
98,56
98,41
98,41
98,90
97,76
97,84
98.01
98,58
98,86
98,63

14112
98,25
97,88
97,54
96,78
97,95
98,14
96,90
99,31
98.10
98,36
99,64
98,78
98,97
98,59
98,94
99,18
98,80
97,88
97,79
98,52
98,16
98,81
98,83

14616
98.10
98,55
97,77
97,17
97,95
97,87
96,97
99,31
98.15
98,26
99,64
98,63
98,97
98,78
99,30
99,04
98,75
98,29
98.02
98,42
98,26
99,14
98,75

15120
98,36
98,52
97,77
97,38
98.05
98.30
97,48
99,29
98,24
98,57
99,69
98,61
98,99
98,46
99,06
99,01
98,90
98.05
97,97
98,67
98.19
98,84
98,75

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

422
406
403
413
395
419
412
407
427
413
416
417
417
410
416
415
409
410
399
391
403
405
409
416
413

3,04
3.10
3,03
3,04
3,06
3,05
3,05
3,08
3,08
3,13
3,06
3,03
3,17
3,13
3,14
3,07
3.16
3.15
3.12
3,05
3,05
3,03
3,14
3,01
3,04

3197
3079
3146
3154
3149
3102
3080
3101
3114
3053
3114
3039
3098
3039
3043
3096
3075
3065
3157
3047
3087
3080
3018
3083
3088

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

98,58
98,21

97,83
98.11

98,34
97,80

98,34
97,73

98,70
98.02

98,63
98.09

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
411
412

8
391
427

25
3,08
3,06
0,05
3,01
3,17

25 25 25
98,47
98,54
0,66

97,04
99,47

25
98,46
98,58
0,52

97,24
99,12

25
98,25
98,34
0,55

97,11
99,30

25
98,33
98,34
0,69

96,78
99,64

25
98,43
98,42
0,64

96,97
99,64

25
98,47
98,52
0,55

97,38
99,69

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

12600
0,0006
0,0006
0,0005
0,0005
0,0006
0,0007
0,0006
0,0008
0,0006
0,0008
0,0011
0,0011
0,0011
0,0013
0,0011
0,0009
0,0014
0,0012
0,0008
0,0009
0,0012
0,0010
0,0013

13104
0,0006
0,0008
0,0005
0,0006
0,0006
0,0008
0,0005
0,0007
0,0008
0,0007
0,0011
0,0010
0,0009
0,0012
0,0011
0,0009
0,0014
0,0012
0,0009
0,0008
0,0013
0,0010
0,0012

13608
0,0007
0,0007
0,0005
0,0006
0,0006
0,0008
0,0006
0,0008
0,0009
0,0008
0,0010
0,0007
0,0011
0,0012
0,0011
0,0008
0,0014
0,0011
0,0007
0,0007
0,0013
0,0009
0,0012

14112
0,0006
0,0007
0,0005
0,0006
0,0006
0,0009
0,0006
0,0009
0,0008
0,0007
0,0010
0,0010
0,0010
0,0012
0,0010
0,0009
0,0014
0,0013
0,0007
0,0009
0,0011
0,0010
0,0012

14616
0,0007
0,0009
0,0001
0,0007
0,0005
0,0008
0,0007
0,0009
0,0010
0,0007
0,0011
0,0013
0,0010
0,0012
0,0012
0,0008
0,0015
0,0013
0,0006
0,0008
0,0010
0,0010
0,0014

15120
0,0007
0,0008
0,0006
0,0007
0,0007
0,0009
0,0007
0,0009
0,0008
0,0007
0,0010
0,0012
0,0012
0,0013
0,0012
0,0010
0,0014
0,0013
0,0006
0,0008
0,0010
0,0011
0,0013

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4270
0,4329
0,4289
0,4295
0,4312
0,4341
0,4340
0,4317
0,4317
0,4337
0,4345
0,4425
0,4358
0,4401
0,4413
0,4350
0,4363
0,4382
0,4313
0,4392
0,4362
0,4387
0,4417
0,4387
0,4373

0,4061
0.4045
0,4040
0,4064
0,4096
0,4100
0,4071
0,4046
0,4062
0,4031
0,4124
0,4201
0,4133
0,4150
0,4180
0,4112
0,4114
0,4142
0,4108
0,4141
0,4127
0,4172
0,4156
0,4177
0,4152

3197
3079
3146
3154
3149
3102
3080
3101
3114
3053
3114
3039
3098
3039
3043
3096
3075
3065
3157
3047
3087
3080
3018
3083
3088

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0009
0,0010

0,0008
0,0011

0,0008
0,0009

0,0010
0,0010

0,0007
0,0011

0,0008
0,0010

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0005
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0005
0,0014

25
0,0009
0,0008
0,0002
0,0005
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0001
0,0015

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0006
0,0014

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.

CLD-AP216
REW 14 40

La
m

pa
 #

La
m

pa
 #



SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 15: 105°C; 1050 mA

Testowana seria pakietów LED 

Testowany prąd przemiennika [I ] 

Data rozpoczęcia testu 

Temperatura obudowy [T ] 

Temperatura otoczenia [T ] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

1050 mA

16 października 2015 r.

F

105°C

105°C

Nic

s

A

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

6552

7056

7560

8064

8568

9072

9576

100,00%

98,63%

96,56%

96,54%

95,84%

95,67%

95,73%

95,62%

95,66%

95,87%

95,96%

95,93%

95,49%

95,60%

95,92%

95,43%

95,20%

95,37%

95,59%

95,68%

0,0000

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

0,0007

0,0007

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0009

0,0009

0,0009

0,0010

0,0010

0.0

- 0,2

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

0,1%

0,2%

- 0,1%

- 0,6%

0,0%

- 0,3%

0,0%

0,0%

- 0,1%

10080

10584

11088

11592

12096

95,66%

95,70%

95,61%

95,84%

95,73%

0,0012

0,0013

0,0012

0,0013

0,0013

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

0,2%

- 0,2%

0,2%

0,1%

- 0,3%
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 15: 105°C; 1050 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

12 096 godzin
t=6048 do t=12.096

-3.926E-07
9.526E-01

L90(12k) > 72 600 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(12k) > 72600 godzin 
L70(12k) > 72600 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000 100 000

Czas (godziny)

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 2000 4000 6000 8000

Czas (godziny)

10 000 12.000 14 000
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 15: 105°C; 1050 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

168
98,93
99,12
98,56
99,35
97,93
99,09
99,27
97,74

100,00
98,71
97,59
99,58
98,48
97,28
98,26
99,80
99,93
98.00
98,88
97,81
97,94
99,22
98.09

1008
95,81
97,23
95,43
96,73
94,98
96,73
96,62
96,01
98,59
96,10
95,38
96,83
96,34
96,97
96.08
98,36
98,76
96,23
97,75
96,90
96,34
97,18
95,76

1512
97,37
98.02
96,20
97,79
95,62
97,66
97.08
95,98
98.17
97,27
94,42
97,27
95,44
96,23
96,10
97,05
97,84
95,63
97,22
96,52
95,60
96,92
95.45

2016
94,69
96,37
93,62
96,24
94,98
96,58
95,89
95,00
97,86
95,17
94,35
97,83
94,48
96,23
95,71
97,78
98,47
94,84
97,44
96,06
94.05
97,25
95,17

2520 3024 3528 4032 4536 5040 5544 6048
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

429
419
416
412
407
406
411
398
410
418
416
410
408
409
403
410
413
405
410
419
432
426
424
419
412

3,09
3,06
3,07
3,09
3,09
3,06
3,06
3,07
3,07
3,06
3,07
3,04
3,05
3,07
3,07
3,06
3,05
3,06
3.10
3,08
3,07
3,07
3,08
3,08
3,08

3153
3133
3107
3081
3121
3073
3099
3062
3095
3104
3031
3067
3103
3085
3114
3058
3105
3132
3062
3078
2994
3044
3012
3002
3043

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

95,78
96,99
94,85
97,04
95.03
97,17
95,99
95,20
97,73
95,89
93,27
96,07
94,21
96,48
94,69
96,92
97,12
94,52
96,70
95,87
94,35
96.19
94,72
94,56
94,37

95,90
96,90
94,73
96,24
95,33
95,91
95,89
95.15
97,88
96,32
93,92
96,66
93,94
96,33
95,14
97,78
97,21
94,67
97,34
96,33
93,80
96,36
94,95
94,58
94.03

94,78
96,11
94,92
97,28
94,42
97,24
96,76
94,78
98,34
95,53
94.01
97,12
94.04
96,18
94,14
97,41
96,85
94.05
97,39
95,49
93,75
96.19
94,91
95.09
93,66

94,55
96,51
93,84
96,75
94,37
96,01
95,94
94,60
97,49
95,67
93,89
97,49
94,63
96,33
94,34
98.07
97,50
94,65
97,58
96,23
93,45
96,83
95,14
95,49
94,20

96,39
97,06
95,72
96,77
95,40
96,46
96,16
95.30
97,66
96,44
93,39
97,17
94,77
96,43
94,56
97,39
96,85
95,21
97.00
96,18
93,98
96.19
94,81
94,85
94,61

95,97
96,44
96.08
96,41
95,60
96,31
95,94
95,55
97,34
96,80
93,05
97,46
95,29
96,99
94,76
97,90
97,17
95,24
97,56
95,92
94,21
96,24
94,84
95,16
94,71

94,78
96,47
94,71
96,68
94,86
96,36
96,16
94,65
97,49
95,58
94.18
97,68
95,61
97,26
94,56
98.12
97,48
95,66
97,83
96,49
94.03
96,55
94,53
95,59
95.02

94,92
96,66
94,20
96,56
94,62
96,06
96.08
94,40
97,64
95,72
93,87
97,07
94,75
96,38
94,54
97,32
96,92
94,77
96,92
95,52
93,87
95,56
93,99
94,78
94,20

97,85
98,28

95,94
95,00

95,13
95,44

94,70
95,29

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
414
412

8
398
432

25
3,07
3,07
0,01
3,04
3.10

25 25 25
98,63
98,56
0,78

97,28
100,00

25
96,56
96,34
1,02

94,98
98,76

25
96,54
96,52
1,03

94,42
98.17

25
95,84
95,71
1.34

93,62
98,47

25
95,67
95,87
1,18

93,27
97,73

25
95,73
95,90
1,22

93,80
97,88

25
95,62
95,49
1,39

93,66
98,34

25
95,66
95,67
1,38

93,45
98.07

25
95,87
96,18
1.13

93,39
97,66

25
95,96
95,97
1,16

93,05
97,90

25
95,93
95,66
1,25

94.03
98.12

25
95,49
95,52
1.19

93,87
97,64

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

168
0,0008
0,0009
0,0006
0,0010
0,0007
0,0010
0,0009
0,0007
0,0010
0,0007
0,0003
0,0007
0,0006
0,0002
0,0003
0,0007
0,0007
0,0002
0,0006
0,0004
0,0001
0,0007
0,0006

1008
0,0009
0,0011
0,0007
0,0008
0,0007
0,0007
0,0003
0,0006
0,0011
0,0004
0,0005
0,0005
0,0002
0,0004
0,0004
0,0006
0,0007
0,0001
0,0007
0,0003
0,0002
0,0008
0,0006

1512
0,0010
0,0013
0,0009
0,0012
0,0009
0,0009
0,0006
0,0006
0,0012
0,0008
0,0006
0,0005
0,0004
0,0005
0,0003
0,0005
0,0005
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0008
0,0002

2016
0,0008
0,0011
0,0006
0,0008
0,0008
0,0008
0,0006
0,0004
0,0008
0,0006
0,0003
0,0007
0,0003
0,0004
0,0004
0,0007
0,0007
0,0003
0,0009
0,0004
0,0002
0,0008
0,0001

2520
0,0009
0,0012
0,0006
0,0010
0,0008
0,0010
0,0007
0,0005
0,0010
0,0007
0,0006
0,0006
0,0004
0,0005
0,0003
0,0010
0,0009
0,0004
0,0011
0,0006
0,0004
0,0008
0,0003

3024
0,0010
0,0013
0,0007
0,0010
0,0009
0,0009
0,0007
0,0006
0,0011
0,0007
0,0004
0,0006
0,0006
0,0005
0,0003
0,0010
0,0009
0,0004
0,0013
0,0006
0,0003
0,0006
0,0004

3528
0,0009
0,0012
0,0009
0,0011
0,0010
0,0011
0,0009
0,0007
0,0012
0,0008
0,0004
0,0008
0,0004
0,0004
0,0003
0,0010
0,0009
0,0004
0,0012
0,0006
0,0003
0,0009
0,0004

4032
0,0011
0,0013
0,0010
0,0012
0,0010
0,0010
0,0010
0,0008
0,0012
0,0009
0,0005
0,0008
0,0005
0,0006
0,0005
0,0009
0,0009
0,0003
0,0012
0,0006
0,0005
0,0009
0,0005

4536
0,0009
0,0014
0,0008
0,0012
0,0008
0,0010
0,0008
0,0005
0,0011
0,0007
0,0004
0,0009
0,0006
0,0007
0,0005
0,0010
0,0009
0,0005
0,0012
0,0007
0,0004
0,0011
0,0006

5040
0,0009
0,0012
0,0009
0,0011
0,0008
0,0010
0,0008
0,0007
0,0012
0,0009
0,0007
0,0008
0,0007
0,0006
0,0005
0,0010
0,0008
0,0005
0,0012
0,0006
0,0006
0,0009
0,0005

5544
0,0010
0,0012
0,0010
0,0012
0,0007
0,0010
0,0010
0,0005
0,0011
0,0008
0,0006
0,0009
0,0006
0,0006
0,0006
0,0011
0,0010
0,0006
0,0013
0,0006
0,0006
0,0009
0,0006

6048
0,0010
0,0013
0,0009
0,0011
0,0007
0,0010
0,0009
0,0005
0,0012
0,0007
0,0007
0,0009
0,0006
0,0007
0,0004
0,0009
0,0008
0,0005
0,0011
0,0005
0,0008
0,0009
0,0006

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4315
0,4337
0,4342
0,4363
0,4328
0,4340
0,4319
0,4336
0,4319
0,4306
0,4407
0,4395
0,4348
0,4368
0,4350
0,4410
0,4364
0,4331
0,4375
0,4383
0,4422
0,4370
0,4390
0,4407
0,4370

0,4108
0,4131
0,4109
0,4122
0,4096
0,4062
0,4048
0,4040
0,4043
0,4026
0,4152
0,4173
0,4117
0,4138
0,4136
0,4193
0,4155
0,4116
0,4124
0,4161
0,4136
0,4090
0,4093
0,4116
0,4089

3153
3133
3107
3081
3121
3073
3099
3062
3095
3104
3031
3067
3103
3085
3114
3058
3105
3132
3062
3078
2994
3044
3012
3002
3043

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0004
0,0007

0,0004
0,0007

0,0004
0,0004

0,0005
0,0002

0,0007
0,0007

0,0006
0,0006

0,0007
0,0004

0,0007
0,0007

0,0007
0,0008

0,0006
0,0006

0,0007
0,0007

0,0007
0,0008

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0006
0,0007
0,0003
0,0001
0,0010

25
0,0006
0,0006
0,0003
0,0001
0,0011

25
0,0006
0,0005
0,0003
0,0002
0,0013

25
0,0006
0,0006
0,0003
0,0001
0,0011

25
0,0007
0,0007
0,0003
0,0003
0,0012

25
0,0007
0,0006
0,0003
0,0003
0,0013

25
0,0008
0,0008
0,0003
0,0003
0,0012

25
0,0008
0,0009
0,0003
0,0003
0,0013

25
0,0008
0,0008
0,0003
0,0004
0,0014

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0005
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0005
0,0013

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0004
0,0013

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 15: 105°C; 1050 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

6552
95,57
96,54
95,23
96,53
94,74
96,06
95,74
94,60
97,49
96,06
93,60
96,78
94,16
96,67
94,54
97,73
97,21
94,94
97,24
95,52
93,56
95,82
94,53

7056
95,67
97,64
95.02
97,40
93,85
97.00
96,84
94.05
98,51
96,01
93,72
97,66
94,55
97,28
94,91
98.00
97,41
94,77
97,48
96,28
93,80
96,26
94.22

7560
95.09
97,06
94,61
97,02
93,98
96,68
96,57
93,67
98.08
95,63
93,29
96,83
93,67
96,36
94,51
97,51
96,70
94,42
96,68
95,47
93,26
96,36
93,87

8064
94,81
96,56
94,42
96,65
94.12
96,41
95,91
94.30
97,47
96,20
93,31
95,70
94.06
95,79
94,34
96,97
96.15
94,89
96,80
95,52
92,82
95,44
93,23

8568 9072 9576 10080 10584 11088 11592 12096
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

429
419
416
412
407
406
411
398
410
418
416
410
408
409
403
410
413
405
410
419
432
426
424
419
412

3,09
3,06
3,07
3,09
3,09
3,06
3,06
3,07
3,07
3,06
3,07
3,04
3,05
3,07
3,07
3,06
3,05
3,06
3.10
3,08
3,07
3,07
3,08
3,08
3,08

3153
3133
3107
3081
3121
3073
3099
3062
3095
3104
3031
3067
3103
3085
3114
3058
3105
3132
3062
3078
2994
3044
3012
3002
3043

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

94,60
96,61
93,98
96,53
93,46
95,99
95,96
93,37
98,29
95,79
93,58
96,66
94,16
96,55
94.17
97,78
96,92
95.02
97,41
95,13
92,66
96,69
93,85
94,56
94,42

95,48
97,09
94,20
97,11
93,71
96,55
96,64
93,39
98.03
96.15
93,65
96,70
94,36
96,48
94,24
97,56
97,14
95.19
97,51
95,71
93,26
96,73
94.03
94,78
94.10

95,48
97,23
94,32
97,26
94.12
96,90
96,64
93,90
98,59
95,84
93,84
96,48
94.23
96,58
94.12
97,29
97,67
94,74
97,92
95,64
92,64
97,13
93,66
95,28
94,51

95,25
97,33
94.18
97,55
93,56
97,17
97,06
93,67
98,81
95,86
93,96
96,48
93,82
96,80
94.02
97,49
97,84
94,65
97,95
95,42
93,06
96,76
93,87
94,49
94,54

95,46
97,25
94.08
97,26
93,80
96,87
96,86
93,97
98,71
96,01
94,73
96,56
94.11
96.45
93,92
97,46
97,58
94,77
97,95
95,47
93,29
96,66
93,61
94,80
94,80

94,85
97,57
93,86
97,62
93,36
97,12
97,15
93,49
98,98
95,89
94,13
96,56
94.09
96,80
94,27
97,61
97,70
94,40
98.17
95.30
92,80
96,59
92,97
94,68
94.22

95,55
97,92
93,96
98.01
93,80
97,78
97,69
93,80
99,42
96,13
94,42
96,92
93,96
96,58
94.17
97,51
97,60
94,94
97,95
95,71
93,26
97,16
92,36
95.04
94,46

96,16
97,23
94,13
97,19
93,71
96,95
96,84
94,35
98,64
96,22
94,40
96,75
93,94
96,80
94,39
97,88
98.09
94,97
98.05
95,47
92,99
96,73
92,76
94,68
93,86

94,51
94,59

95.04
94,63

94,42
94.05

94,56
93,64

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
414
412

8
398
432

25
3,07
3,07
0,01
3,04
3.10

25 25 25
95,60
95,57
1,21

93,56
97,73

25
95,92
96,01
1,52

93,72
98,51

25
95,43
95,47
1,47

93,26
98.08

25
95,20
95,44
1.30

92,82
97,47

25
95,37
95,13
1,54

92,66
98,29

25
95,59
95,71
1,51

93,26
98.03

25
95,68
95,64
1,61

92,64
98,59

25
95,66
95,42
1.71

93,06
98,81

25
95,70
95,47
1,57

93,29
98,71

25
95,61
95.30
1,84

92,80
98,98

25
95,84
95,71
1,89

92,36
99,42

25
95,73
96,16
1,73

92,76
98,64

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

6552
0,0008
0,0012
0,0008
0,0011
0,0007
0,0012
0,0009
0,0006
0,0012
0,0008
0,0006
0,0009
0,0006
0,0006
0,0006
0,0010
0,0010
0,0005
0,0012
0,0006
0,0007
0,0009
0,0005

7056
0,0010
0,0012
0,0009
0,0012
0,0006
0,0011
0,0010
0,0005
0,0012
0,0008
0,0006
0,0009
0,0005
0,0007
0,0006
0,0009
0,0008
0,0005
0,0011
0,0007
0,0007
0,0011
0,0005

7560
0,0009
0,0012
0,0010
0,0012
0,0009
0,0012
0,0009
0,0007
0,0011
0,0009
0,0007
0,0009
0,0008
0,0007
0,0005
0,0012
0,0010
0,0006
0,0012
0,0007
0,0007
0,0010
0,0007

8064
0,0009
0,0012
0,0009
0,0012
0,0009
0,0011
0,0009
0,0007
0,0011
0,0009
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0006
0,0011
0,0009
0,0007
0,0013
0,0007
0,0008
0,0010
0,0012

8568
0,0008
0,0011
0,0009
0,0011
0,0009
0,0011
0,0009
0,0008
0,0012
0,0010
0,0008
0,0007
0,0006
0,0008
0,0006
0,0011
0,0009
0,0007
0,0014
0,0005
0,0008
0,0011
0,0010

9072
0,0010
0,0013
0,0012
0,0014
0,0011
0,0012
0,0011
0,0009
0,0013
0,0010
0,0007
0,0007
0,0008
0,0005
0,0006
0,0012
0,0009
0,0006
0,0014
0,0008
0,0008
0,0012
0,0012

9576
0,0010
0,0012
0,0011
0,0013
0,0011
0,0013
0,0011
0,0008
0,0013
0,0011
0,0007
0,0008
0,0008
0,0008
0,0007
0,0011
0,0010
0,0007
0,0013
0,0007
0,0007
0,0012
0,0011

10080
0,0011
0,0015
0,0013
0,0016
0,0011
0,0015
0,0013
0,0010
0,0015
0,0013
0,0007
0,0010
0,0009
0,0010
0,0007
0,0013
0,0012
0,0009
0,0015
0,0008
0,0010
0,0015
0,0012

10584
0,0012
0,0015
0,0013
0,0016
0,0014
0,0016
0,0014
0,0012
0,0016
0,0013
0,0009
0,0011
0,0011
0,0010
0,0009
0,0014
0,0012
0,0009
0,0015
0,0009
0,0011
0,0014
0,0012

11088
0,0010
0,0014
0,0013
0,0016
0,0013
0,0015
0,0012
0,0011
0,0015
0,0012
0,0008
0,0011
0,0009
0,0011
0,0009
0,0013
0,0013
0,0010
0,0015
0,0009
0,0011
0,0014
0,0012

11592
0,0011
0,0015
0,0014
0,0016
0,0014
0,0016
0,0014
0,0012
0,0015
0,0014
0,0009
0,0011
0,0011
0,0011
0,0010
0,0015
0,0013
0,0009
0,0016
0,0009
0,0011
0,0014
0,0012

12096
0,0011
0,0014
0,0014
0,0016
0,0014
0,0016
0,0013
0,0012
0,0014
0,0013
0,0009
0,0011
0,0010
0,0010
0,0011
0,0015
0,0013
0,0010
0,0015
0,0010
0,0012
0,0015
0,0012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4315
0,4337
0,4342
0,4363
0,4328
0,4340
0,4319
0,4336
0,4319
0,4306
0,4407
0,4395
0,4348
0,4368
0,4350
0,4410
0,4364
0,4331
0,4375
0,4383
0,4422
0,4370
0,4390
0,4407
0,4370

0,4108
0,4131
0,4109
0,4122
0,4096
0,4062
0,4048
0,4040
0,4043
0,4026
0,4152
0,4173
0,4117
0,4138
0,4136
0,4193
0,4155
0,4116
0,4124
0,4161
0,4136
0,4090
0,4093
0,4116
0,4089

3153
3133
3107
3081
3121
3073
3099
3062
3095
3104
3031
3067
3103
3085
3114
3058
3105
3132
3062
3078
2994
3044
3012
3002
3043

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0007
0,0008

0,0008
0,0007

0,0008
0,0009

0,0010
0,0010

0,0010
0,0011

0,0010
0,0010

0,0010
0,0012

0,0008
0,0014

0,0013
0,0015

0,0008
0,0014

0,0014
0,0015

0,0014
0,0016

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0005
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0005
0,0012

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0012

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0006
0,0013

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0014

25
0,0010
0,0010
0,0003
0,0005
0,0014

25
0,0010
0,0011
0,0002
0,0007
0,0013

25
0,0012
0,0012
0,0003
0,0007
0,0016

25
0,0013
0,0013
0,0002
0,0009
0,0016

25
0,0012
0,0012
0,0002
0,0008
0,0016

25
0,0013
0,0014
0,0002
0,0009
0,0016

25
0,0013
0,0013
0,0002
0,0009
0,0016
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 11: 85°C; 1500 mA

Testowana seria pakietów LED 

Testowany prąd przemiennika [I ] 

Data rozpoczęcia testu 

Temperatura obudowy [T ] 

Temperatura otoczenia [T ] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

1500 mA

2 listopada 2015

F

85°C

85°C

Nic

s

A

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

1008

2016

3024

4032

5040

6048

7056

8064

9072

10080

11088

12096

13104

14112

15120

16128

17136

18144

19152

100,00%

99,63%

98,99%

98,50%

98,36%

98,36%

98,20%

97,77%

97,42%

97,02%

96,80%

97,12%

96,95%

96,94%

97,12%

97,50%

97,62%

97,67%

97,90%

98,06%

0,0000

0,0007

0,0008

0,0007

0,0007

0,0007

0,0008

0,0008

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0010

0,0011

0,0011

0,0012

0,0012

0.0

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,4

- 0,4

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

- 3,2%

- 3,0%

- 3,5%

- 3,9%

- 3,8%

- 3,9%

- 4,2%

- 4,5%

- 4,9%

20160

21168

22176

23184

24192

98,18%

98,06%

98,00%

97,87%

97,67%

0,0012

0,0013

0,0012

0,0012

0,0012

- 0,4

- 0,4

- 0,4

- 0,4

- 0,4

- 5,3%

- 4,9%

- 5,3%

- 5,0%

- 5,3%

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 11: 85°C; 1500 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

24 192 godziny
t=12.096 do t=24192

- 8.766E-07
9.612E-01

L90(24k) > 145 000 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(24k) > 145 000 godzin 
L70(24k) > 145 000 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000 100 000

Czas (godziny)

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 5000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Czas (godziny)

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 11: 85°C; 1500 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

1008
100,07
99,64
99,59
99,44
99,16

100,00
99,26
99,62
99,89
99,52

100,19
99,06
99,40

100,00
99,33
99,27

100,17
99,34
99,98
99,82
99,62
99,61
99,70

2016
99,79
98,82
98,57
98,23
98,39
99,19
98,56
99,33
99,75
99,28
99,41
98.04
98,69
99,10
99,18
98,80
99,53
99,32
99,27
98,96
99,39
98,71
99,11

3024
98,64
98,75
97,75
98,36
97,78
98,65
98,32
98,58
98,53
98,78
98,80
97,92
98,41
98,51
99,29
98,22
99,59
98,92
98,55
98,16
98,92
98,77
98,47

4032
98,64
98,44
97,78
97,88
97,77
98,36
97,62
98,80
98,66
98,72
98,80
97,97
97,99
98.10
98,67
97,99
99,31
98,58
98,66
97,81
99,21
99,08
98,28

5040 6048 7056 8064 9072 10080 11088 12096
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

559
559
533
532
559
541
554
550
523
525
527
561
549
558
551
551
534
544
546
548
529
544
529
556
525

3.11
3.15
3.10
3,18
3,14
3.15
3.12
3,22
3.12
3,13
3,14
3,26
3,27
3,24
3.20
3.16
3.19
3.16
3,31
3,26
3,13
3.15
3,26
3,18
3,09

3163
3100
3132
3091
3178
3139
3186
3105
3102
3128
3147
3083
3111
3140
3044
3124
3084
3168
3059
3089
3113
3080
3086
3111
3058

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

98,98
98,66
97,71
98,14
97,82
98,74
97,89
98,76
98,43
98.02
98,86
97,33
98,76
98,23
98,58
98,75
99,12
98,58
98,44
98,72
98,75
98,42
97,83
97,52
98,06

98,23
98,62
97,95
97,46
97,57
98,37
97,35
98,53
98,49
98.00
98,88
97,67
98.09
98,23
99,02
98.40
99,25
98,99
98.17
98.07
98,34
98,51
97,90
97,34
97,56

97,85
97,78
97,54
96,69
96,71
97,56
96,66
98,20
98,49
97,62
98,31
97,58
97,54
97,56
98,47
98.19
98,73
98,24
97,82
97,77
98,34
98,47
97,64
97,28
97,27

97,15
97,62
96,24
97,03
96,57
97,43
96,95
97,56
97,90
97,20
98,27
96,99
97,74
97,38
97,77
97,44
98,82
98,24
97,40
97,66
97,90
97,94
96,71
96,69
96,93

97,39
97,41
97,11
96,80
96,75
97,60
96,84
97,89
97,17
96,51
97,78
96.15
97,28
97,13
98.17
96,57
98,14
97,61
96,37
96,66
96,75
97,07
96,14
95,84
96,38

96,54
97,55
95,96
96,86
96,39
97,41
96,77
97,60
97,40
96,40
97,42
95,99
96,81
96,72
97,77
96.30
98,16
97,41
97,01
95,91
96,58
97,02
95,63
95,81
96,59

96,96
98.00
95,94
97,01
96,84
97,75
97,27
98.02
97,05
96,93
97,42
96,22
97,76
97,60
97,57
96,79
98,50
98.02
96,85
96,99
96,43
97,68
95,92
96,06
96,47

96,37
98.09
95,76
97,05
96,94
97,36
97,11
97,71
96,92
96,70
97,61
96,83
97,17
97,29
97,15
96,21
98,33
97,85
95,99
96,41
96,28
97,64
95,86
96,44
96,61

99,30
99,71

98,06
99,31

97,30
98,49

97,75
98,23

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
543
546
13

523
561

25
3,18
3.16
0,06
3,09
3,31

25 25 25
99,63
99,62
0,32

99,06
100,19

25
98,99
99,11
0,49

98.04
99,79

25
98,50
98,53
0,48

97,30
99,59

25
98,36
98,36
0,49

97,62
99,31

25
98,36
98,44
0,48

97,33
99,12

25
98,20
98,23
0,53

97,34
99,25

25
97,77
97,77
0,57

96,66
98,73

25
97,42
97,43
0,60

96,24
98,82

25
97,02
97,07
0,63

95,84
98.17

25
96,80
96,77
0,67

95,63
98,16

25
97,12
97,01
0,71

95,92
98,50

25
96,95
96,94
0,69

95,76
98,33

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

1008
0,0007
0,0007
0,0006
0,0008
0,0007
0,0007
0,0009
0,0008
0,0005
0,0009
0,0009
0,0007
0,0008
0,0009
0,0008
0,0007
0,0007
0,0005
0,0009
0,0011
0,0006
0,0005
0,0008

2016
0,0007
0,0008
0,0005
0,0007
0,0008
0,0007
0,0008
0,0008
0,0008
0,0009
0,0007
0,0009
0,0008
0,0008
0,0012
0,0008
0,0010
0,0007
0,0009
0,0010
0,0007
0,0006
0,0005

3024
0,0006
0,0006
0,0003
0,0006
0,0007
0,0005
0,0007
0,0006
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0012
0,0008
0,0009
0,0007
0,0009
0,0009
0,0006
0,0005
0,0008

4032
0,0008
0,0009
0,0004
0,0007
0,0009
0,0005
0,0007
0,0008
0,0008
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0008
0,0011
0,0008
0,0009
0,0007
0,0009
0,0009
0,0005
0,0005
0,0007

5040
0,0008
0,0007
0,0004
0,0005
0,0008
0,0005
0,0008
0,0006
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0008
0,0013
0,0009
0,0009
0,0008
0,0009
0,0010
0,0007
0,0005
0,0006

6048
0,0008
0,0007
0,0003
0,0006
0,0008
0,0005
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0010
0,0012
0,0008
0,0008
0,0007
0,0010
0,0009
0,0006
0,0006
0,0008

7056
0,0007
0,0007
0,0004
0,0006
0,0008
0,0005
0,0008
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0010
0,0011
0,0011
0,0014
0,0009
0,0010
0,0008
0,0010
0,0008
0,0007
0,0006
0,0008

8064
0,0008
0,0008
0,0005
0,0006
0,0008
0,0005
0,0008
0,0008
0,0010
0,0010
0,0007
0,0013
0,0010
0,0011
0,0014
0,0010
0,0011
0,0010
0,0009
0,0010
0,0008
0,0008
0,0010

9072
0,0008
0,0006
0,0003
0,0005
0,0009
0,0004
0,0007
0,0006
0,0009
0,0012
0,0011
0,0010
0,0013
0,0012
0,0016
0,0011
0,0011
0,0011
0,0011
0,0012
0,0007
0,0008
0,0012

10080
0,0009
0,0006
0,0003
0,0007
0,0011
0,0005
0,0008
0,0008
0,0010
0,0010
0,0010
0,0011
0,0012
0,0011
0,0015
0,0010
0,0008
0,0010
0,0007
0,0011
0,0009
0,0009
0,0005

11088
0,0008
0,0009
0,0006
0,0008
0,0007
0,0006
0,0010
0,0008
0,0008
0,0009
0,0007
0,0011
0,0012
0,0012
0,0015
0,0009
0,0010
0,0010
0,0010
0,0011
0,0007
0,0008
0,0009

12096
0,0006
0,0009
0,0006
0,0008
0,0007
0,0006
0,0009
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0011
0,0012
0,0011
0,0014
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0008
0,0009
0,0012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4299
0,4308
0,4278
0,4291
0,4294
0,4303
0,4240
0,4291
0,4356
0,4326
0,4305
0,4363
0,4333
0,4303
0,4409
0,4333
0,4368
0,4311
0,4380
0,4344
0,4336
0,4388
0,4348
0,4327
0,4396

0,4084
0,4026
0,3998
0,3977
0,4092
0,4063
0,3978
0,3994
0,4133
0,4100
0,4077
0,4124
0,4094
0,4064
0,4173
0,4111
0,4137
0,4118
0,4130
0,4090
0,4103
0,4175
0,4095
0,4081
0,4164

3163
3100
3132
3091
3178
3139
3186
3105
3102
3128
3147
3083
3111
3140
3044
3124
3084
3168
3059
3089
3113
3080
3086
3111
3058

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0005
0,0006

0,0004
0,0007

0,0003
0,0007

0,0005
0,0006

0,0007
0,0006

0,0005
0,0008

0,0005
0,0008

0,0008
0,0010

0,0004
0,0008

0,0006
0,0008

0,0008
0,0008

0,0006
0,0009

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0005
0,0011

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0004
0,0012

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0007
0,0008
0,0002
0,0004
0,0011

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0004
0,0013

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0004
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0005
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0003
0,0016

25
0,0009
0,0009
0,0003
0,0003
0,0015

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0006
0,0015

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0006
0,0014

© 2021 Cree LED. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cree® i logo Cree są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a logo 
Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
gwarancji ani specyfikacji. Ten raport nie może być wykorzystywany do ubiegania się o certyfikację produktu, aprobatę lub poparcie przez NVLAP, NIST lub jakąkolwiek 
agencję rządu federalnego.
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 11: 85°C; 1500 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

13104
97,19
98,14
95,57
97,37
96,87
97,40
97,36
97,80
96,54
96,57
97,38
96,65
97,56
96,95
96,80
96,39
98,29
97,74
96,43
96,55
96,33
97,37
95,86

14112
96,92
97,57
95,44
97,07
96,98
97,67
96,66
98.45
97,91
96,95
97,53
97,10
97,87
97,40
96,26
96,04
98,22
98,16
96,67
96,62
96,97
98.01
96.09

15120
97,14
98,35
95,59
98,20
97,87
97,19
96,37
98,25
98.07
96,42
97,83
96,49
97,90
98,32
97,39
97,42
98,59
99,03
97,42
97,41
97,03
98,62
95,43

16128
97,62
99,25
95,40
98,68
98,57
97,32
97,36
98,69
97,76
95,94
97,21
96,69
98,20
98,85
97,46
97,57
98,89
99,38
96,78
97.08
96,41
98,29
96.09

17136
97,89
98,55
96.19
97,89
97,85
97,65
96,62
98,42
98,24
96.30
98,48
97,33
98,94
98,28
96,10
97,70
98,54
98,47
97,53
97,52
97,09
98,60
97,05

18144
97,55
98,84
96,36
98,23
97,93
98,32
96,59
98,49
98,20
96,51
98,99
97,34
98,54
98,93
97,80
97,59
98,20
99,50
97,67
98,18
97,16
99,06
96,43

19152
97,85
99,16
96,53
98,82
98,71
98,41
96,51
98,82
98,58
96,05
98,88
97,43
98,67
99,16
97,86
97,77
98,54
99,52
97,82
98,36
96,82
99,19
96,26

20160
98,26
99,39
96,69
98,95
98,69
98,61
96,61
99,20
98,37
96.09
98,63
97,26
99,22
99.00
97,55
98.04
99,08
99,78
98.13
98.12
97,35
99,41
96,37

21168
98,34
99,53
96,98
99,10
98,73
98,54
96,32
98,93
97,86
96,17
98,77
96,95
99,14
98,76
97,51
97,77
98,73
99,36
98.17
98.08
96,97
98,86
96,58

22176
98,50
99,53
96,73
98,83
98,77
98,76
96,10
99.00
97,68
96.19
98,61
96,65
98,92
98,85
97,20
97,84
98,88
98,97
98.17
97,96
97,07
98,53
96,75

23184
98,44
99,12
96,68
98,91
98,55
98,73
95,83
98,74
97,67
96.45
98,25
96,44
99,02
98,60
97,39
97,46
98,73
98,77
98.11
98.08
97,11
98.10
96,62

24192
97,99
98,87
96,49
98,70
98,36
98,67
95,63
98,36
97,57
96,28
98,27
96,31
98,91
98,39
97,11
97,30
98,35
98,57
97,64
98.12
97,11
97,90
96,56

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

559
559
533
532
559
541
554
550
523
525
527
561
549
558
551
551
534
544
546
548
529
544
529
556
525

3.11
3.15
3.10
3,18
3,14
3.15
3.12
3,22
3.12
3,13
3,14
3,26
3,27
3,24
3.20
3.16
3.19
3.16
3,31
3,26
3,13
3.15
3,26
3,18
3,09

3163
3100
3132
3091
3178
3139
3186
3105
3102
3128
3147
3083
3111
3140
3044
3124
3084
3168
3059
3089
3113
3080
3086
3111
3058

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

96,20
96,11

96,83
96,68

97,64
97,50

97,10
97,86

97,35
97,16

97,44
97,69

97,95
97,71

98.07
97,62

97,62
97,73

97,55
97,86

97,41
97,56

97,12
97,14

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
543
546
13

523
561

25
3,18
3.16
0,06
3,09
3,31

25 25 25
96,94
96,87
0,70

95,57
98,29

25
97,12
96,98
0,75

95,44
98.45

25
97,50
97,50
0,91

95,43
99,03

25
97,62
97,57
1,06

95,40
99,38

25
97,67
97,70
0,81

96,10
98,94

25
97,90
97,93
0,86

96,36
99,50

25
98,06
98,36
0,99

96,05
99,52

25
98,18
98,26
1,02

96.09
99,78

25
98,06
98.17
0,97

96,17
99,53

25
98.00
98.17
0,98

96,10
99,53

25
97,87
98.10
0,94

95,83
99,12

25
97,67
97,90
0,92

95,63
98,91

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

13104
0,0008
0,0010
0,0007
0,0008
0,0008
0,0007
0,0009
0,0008
0,0009
0,0010
0,0010
0,0012
0,0012
0,0010
0,0012
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0007
0,0008
0,0010

14112
0,0008
0,0010
0,0008
0,0008
0,0010
0,0007
0,0010
0,0009
0,0009
0,0011
0,0009
0,0011
0,0011
0,0010
0,0012
0,0008
0,0011
0,0009
0,0011
0,0009
0,0008
0,0009
0,0009

15120
0,0007
0,0009
0,0007
0,0009
0,0011
0,0007
0,0006
0,0008
0,0010
0,0012
0,0011
0,0009
0,0015
0,0012
0,0016
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0013
0,0009
0,0010
0,0011

16128
0,0008
0,0010
0,0006
0,0009
0,0011
0,0008
0,0007
0,0009
0,0014
0,0012
0,0010
0,0010
0,0013
0,0013
0,0015
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0011
0,0009
0,0011
0,0011

17136
0,0010
0,0012
0,0009
0,0010
0,0013
0,0011
0,0007
0,0010
0,0013
0,0012
0,0012
0,0012
0,0013
0,0012
0,0013
0,0013
0,0012
0,0013
0,0011
0,0013
0,0010
0,0012
0,0010

18144
0,0009
0,0012
0,0010
0,0012
0,0011
0,0010
0,0007
0,0010
0,0012
0,0014
0,0011
0,0015
0,0013
0,0013
0,0013
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0013
0,0011
0,0012
0,0010

19152
0,0010
0,0011
0,0008
0,0012
0,0012
0,0012
0,0009
0,0011
0,0012
0,0014
0,0013
0,0015
0,0014
0,0013
0,0013
0,0012
0,0013
0,0014
0,0011
0,0012
0,0011
0,0013
0,0011

20160
0,0010
0,0013
0,0008
0,0013
0,0012
0,0011
0,0009
0,0011
0,0013
0,0015
0,0013
0,0015
0,0013
0,0014
0,0015
0,0013
0,0014
0,0013
0,0013
0,0012
0,0010
0,0012
0,0010

21168
0,0010
0,0014
0,0009
0,0013
0,0012
0,0011
0,0011
0,0012
0,0014
0,0014
0,0015
0,0015
0,0015
0,0013
0,0015
0,0014
0,0015
0,0014
0,0014
0,0013
0,0011
0,0012
0,0010

22176
0,0012
0,0015
0,0010
0,0013
0,0012
0,0012
0,0009
0,0012
0,0011
0,0013
0,0014
0,0016
0,0014
0,0015
0,0013
0,0014
0,0012
0,0013
0,0011
0,0012
0,0009
0,0013
0,0010

23184
0,0011
0,0013
0,0011
0,0012
0,0012
0,0012
0,0009
0,0012
0,0011
0,0013
0,0015
0,0016
0,0015
0,0016
0,0016
0,0015
0,0013
0,0012
0,0011
0,0013
0,0010
0,0012
0,0011

24192
0,0010
0,0014
0,0011
0,0014
0,0011
0,0012
0,0010
0,0012
0,0010
0,0014
0,0015
0,0016
0,0016
0,0015
0,0017
0,0014
0,0013
0,0012
0,0011
0,0014
0,0008
0,0012
0,0010

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4299
0,4308
0,4278
0,4291
0,4294
0,4303
0,4240
0,4291
0,4356
0,4326
0,4305
0,4363
0,4333
0,4303
0,4409
0,4333
0,4368
0,4311
0,4380
0,4344
0,4336
0,4388
0,4348
0,4327
0,4396

0,4084
0,4026
0,3998
0,3977
0,4092
0,4063
0,3978
0,3994
0,4133
0,4100
0,4077
0,4124
0,4094
0,4064
0,4173
0,4111
0,4137
0,4118
0,4130
0,4090
0,4103
0,4175
0,4095
0,4081
0,4164

3163
3100
3132
3091
3178
3139
3186
3105
3102
3128
3147
3083
3111
3140
3044
3124
3084
3168
3059
3089
3113
3080
3086
3111
3058

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0007
0,0010

0,0008
0,0009

0,0008
0,0011

0,0010
0,0012

0,0010
0,0012

0,0012
0,0014

0,0010
0,0014

0,0009
0,0013

0,0009
0,0013

0,0008
0,0013

0,0008
0,0012

0,0008
0,0011

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0009
0,0010
0,0002
0,0007
0,0012

25
0,0009
0,0009
0,0001
0,0007
0,0012

25
0,0010
0,0011
0,0003
0,0006
0,0016

25
0,0011
0,0011
0,0002
0,0006
0,0015

25
0,0011
0,0012
0,0002
0,0007
0,0013

25
0,0012
0,0012
0,0002
0,0007
0,0015

25
0,0012
0,0012
0,0002
0,0008
0,0015

25
0,0012
0,0013
0,0002
0,0008
0,0015

25
0,0013
0,0013
0,0002
0,0009
0,0015

25
0,0012
0,0012
0,0002
0,0008
0,0016

25
0,0012
0,0012
0,0002
0,0008
0,0016

25
0,0012
0,0012
0,0002
0,0008
0,0017
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 14: 105°C; 1500 mA

Testowana seria pakietów LED 

Testowany prąd przemiennika [I ] 

Data rozpoczęcia testu 

Temperatura obudowy [T ] 

Temperatura otoczenia [T ] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

1500 mA

09 grudnia 2015

F

105°C

105°C

Nic

s

A

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

6552

7056

7560

8064

8568

9072

9576

100,00%

99,73%

98,42%

97,99%

97,25%

97,21%

96,60%

96,29%

95,92%

95,87%

95,62%

95,58%

95,25%

95,12%

94,91%

94,85%

94,69%

94,72%

94,79%

94,67%

0,0000

0,0005

0,0008

0,0008

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0009

0,0008

0,0009

0,0009

0,0010

0,0009

0.0

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,3

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

10080 94,07% 0,0010 - 0,3 N/R

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 14: 105°C; 1500 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

10 080 godzin
t=5040 do t=10,080

2.620E-06
9.683E-01

L90(10k) = 27900 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(10k) > 60500 godzin 
L70(10k) > 60500 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000 100 000

Czas (godziny)

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 2000 4000 6000

Czas (godziny)

8000 10 000 12.000
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 14: 105°C; 1500 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

168
100,30
100,28
100,50
99,70
99,35

100,13
100,82
99,91

100,65
100,49
100,14
100,40
100,70
100,13
99,37
98,18

100,22
98,46
98,23
99,24
98,74
99,86
98,99

1008
99,24

100,26
99,41
98,90
98,20
98,44
98,89
98,14
98,68
98,70
98,43
98.01
98,41
99,35
98,51
96,61
99,87
97,84
97,36
97,30
97,16
98,70
98,32

1512
98,87
99,05
99,56
98,14
97,39
98,99
98,42
97,56
98,18
98,88
98,34
98.12
99,17
99,14
97,17
96,07
98,27
96,74
97,25
96,70
97,16
97,51
97,95

2016
97,82
98,82
98,76
98.03
97,26
97,88
97,92
96,59
97,48
98,35
97,92
97,30
97,33
97,85
96,34
95,33
98,64
95,94
96,33
95,77
95,97
96,56
98.19

2520 3024 3528 4032 4536 5040 5544 6048
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

565
536
525
565
556
546
549
554
539
552
559
548
528
535
558
539
538
552
552
563
532
555
537
547
546

3,13
3.19
3.16
3,23
3,13
3.10
3.16
3,14
3,25
3.11
3,17
3,23
3.11
3,18
3,17
3.10
3.11
3.20
3,14
3,17
3,09
3,25
3,09
3.15
3,23

3131
3102
3089
3152
3071
3170
3130
3166
3106
3132
3104
3023
3098
3070
3105
3153
3089
3057
3126
3051
3091
3081
3093
3137
3066

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

98.07
99,05
99,03
98.03
96,60
98,28
97,61
96,35
98.03
98,26
98,46
97,85
97,46
98.17
97,12
95,72
97,47
94,82
96,94
96,01
95,26
96,67
97,09
95,61
96,39

98.05
97,54
98,63
97,11
97,28
97,29
97,67
96,26
96,68
96,94
98.03
97,59
96,27
97,53
96,52
94,99
97,19
94,60
95,91
94,67
95,35
96,22
96,11
95.30
95,27

97,66
97,44
97,98
96,44
96,04
96,48
96,92
96,37
96,20
96,25
97,10
97,14
97.08
96,84
95,31
95,31
96,99
94,73
96,00
95.12
95,54
95,55
95,79
94,99
96,04

97,42
97,89
97,79
96,60
95,97
96,32
96,94
95,54
96,42
95,36
96,87
97,01
95,42
95,77
95,36
94,75
96,54
94,46
95,00
94,50
94,81
95,51
95,79
94,66
95,27

97,40
97,41
97,43
96,44
96,24
95,66
97,07
96,07
96,44
95,71
96,73
96,97
96,04
96,50
94,84
94,45
95,42
95.11
95,69
94,85
95,00
94,70
95,88
93,56
95.03

97,19
97,65
97,10
96,62
95,79
95,26
96,74
95,18
96,14
95,73
96,98
96,35
96,12
95,87
95.09
94,53
94,77
94,26
95,60
94,32
94,71
95.04
94,88
93,89
94,78

97,03
97,39
97,52
96,64
95,59
95,77
96,10
95,99
96,51
94,73
96,58
95,84
96,35
96,76
94,98
94,53
94,68
94,24
95,76
94.04
95,00
94,52
93,93
93,89
95.07

96,81
97,14
96.15
95,89
95,99
95,55
96,56
95,74
95,29
95,22
95,38
94,53
95,44
96.09
94,48
93,82
95,68
94.15
95,38
94.12
95.05
94.02
94,75
93,49
94,65

99,30
99,27

97,71
98.02

97,26
97,87

96,12
96,68

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
547
548
11

525
565

25
3.16
3.16
0,05
3,09
3,25

25 25 25
99,73
99,91
0,78

98,18
100,82

25
98,42
98,43
0,85

96,61
100,26

25
97,99
98.12
0,90

96,07
99,56

25
97,25
97,33
1,02

95,33
98,82

25
97,21
97,46
1,16

94,82
99,05

25
96,60
96,68
1.12

94,60
98,63

25
96,29
96,25
0,87

94,73
97,98

25
95,92
95,77
1,02

94,46
97,89

25
95,87
95,88
1,02

93,56
97,43

25
95,62
95,60
1,03

93,89
97,65

25
95,58
95,76
1.10

93,89
97,52

25
95,25
95,38
0,95

93,49
97,14

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

168
0,0003
0,0007
0,0011
0,0003
0,0002
0,0002
0,0002
0,0003
0,0007
0,0002
0,0006
0,0009
0,0007
0,0010
0,0005
0,0007
0,0005
0,0003
0,0004
0,0005
0,0007
0,0005
0,0004

1008
0,0006
0,0009
0,0012
0,0006
0,0006
0,0005
0,0005
0,0005
0,0011
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0009
0,0007
0,0006
0,0008
0,0005
0,0008
0,0005
0,0010
0,0009
0,0007

1512
0,0006
0,0008
0,0013
0,0004
0,0005
0,0004
0,0004
0,0007
0,0009
0,0006
0,0009
0,0011
0,0009
0,0011
0,0007
0,0008
0,0007
0,0004
0,0008
0,0004
0,0009
0,0010
0,0008

2016
0,0005
0,0008
0,0012
0,0006
0,0007
0,0005
0,0005
0,0008
0,0010
0,0006
0,0008
0,0011
0,0007
0,0009
0,0004
0,0006
0,0006
0,0004
0,0007
0,0003
0,0007
0,0009
0,0007

2520
0,0006
0,0008
0,0012
0,0004
0,0006
0,0004
0,0004
0,0007
0,0009
0,0005
0,0008
0,0012
0,0006
0,0009
0,0006
0,0008
0,0006
0,0003
0,0008
0,0005
0,0006
0,0009
0,0007

3024
0,0007
0,0007
0,0012
0,0003
0,0005
0,0005
0,0007
0,0007
0,0008
0,0007
0,0009
0,0013
0,0006
0,0008
0,0006
0,0006
0,0004
0,0004
0,0007
0,0004
0,0005
0,0008
0,0006

3528
0,0006
0,0008
0,0015
0,0001
0,0004
0,0003
0,0005
0,0006
0,0009
0,0005
0,0009
0,0013
0,0007
0,0009
0,0004
0,0007
0,0004
0,0005
0,0008
0,0005
0,0008
0,0005
0,0006

4032
0,0006
0,0009
0,0016
0,0004
0,0005
0,0002
0,0004
0,0006
0,0010
0,0003
0,0009
0,0012
0,0005
0,0007
0,0004
0,0005
0,0004
0,0004
0,0008
0,0004
0,0007
0,0008
0,0006

4536
0,0006
0,0008
0,0014
0,0003
0,0005
0,0003
0,0003
0,0006
0,0011
0,0003
0,0009
0,0014
0,0005
0,0007
0,0005
0,0004
0,0005
0,0006
0,0007
0,0006
0,0008
0,0008
0,0007

5040
0,0005
0,0008
0,0015
0,0004
0,0005
0,0001
0,0004
0,0007
0,0013
0,0003
0,0008
0,0012
0,0005
0,0008
0,0005
0,0005
0,0004
0,0006
0,0008
0,0006
0,0005
0,0007
0,0005

5544
0,0004
0,0009
0,0015
0,0004
0,0005
0,0003
0,0006
0,0007
0,0010
0,0002
0,0009
0,0012
0,0005
0,0009
0,0006
0,0005
0,0005
0,0005
0,0008
0,0006
0,0006
0,0007
0,0005

6048
0,0005
0,0008
0,0014
0,0004
0,0005
0,0003
0,0005
0,0006
0,0010
0,0007
0,0007
0,0011
0,0005
0,0009
0,0004
0,0005
0,0005
0,0005
0,0007
0,0006
0,0005
0,0008
0,0006

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4318
0,4370
0,4365
0,4274
0,4352
0,4266
0,4298
0,4290
0,4331
0,4313
0,4357
0,4402
0,4371
0,4382
0,4351
0,4323
0,4376
0,4353
0,4329
0,4357
0,4371
0,4350
0,4376
0,4322
0,4351

0,4086
0,4164
0,4137
0,4013
0,4086
0,4018
0,4040
0,4067
0,4083
0,4076
0,4138
0,4132
0,4161
0,4149
0,4126
0,4125
0,4161
0,4070
0,4105
0,4071
0,4152
0,4094
0,4166
0,4103
0,4077

3131
3102
3089
3152
3071
3170
3130
3166
3106
3132
3104
3023
3098
3070
3105
3153
3089
3057
3126
3051
3091
3081
3093
3137
3066

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0010
0,0006

0,0009
0,0009

0,0011
0,0008

0,0008
0,0009

0,0005
0,0010

0,0005
0,0009

0,0006
0,0010

0,0004
0,0013

0,0003
0,0010

0,0005
0,0009

0,0007
0,0010

0,0006
0,0010

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0005
0,0005
0,0003
0,0002
0,0011

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0005
0,0012

25
0,0008
0,0008
0,0003
0,0004
0,0013

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0007
0,0006
0,0002
0,0003
0,0012

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0003
0,0013

25
0,0007
0,0006
0,0003
0,0001
0,0015

25
0,0007
0,0006
0,0003
0,0002
0,0016

25
0,0007
0,0006
0,0003
0,0003
0,0014

25
0,0007
0,0005
0,0003
0,0001
0,0015

25
0,0007
0,0006
0,0003
0,0002
0,0015

25
0,0007
0,0006
0,0002
0,0003
0,0014
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 14: 105°C; 1500 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

ANSI
CelLF (lm) VF (V) Kalk. CCT

6552
96,96
96,57
96,70
96,33
95,90
96,34
96,50
95,90
95,53
95,49
94,97
94,93
94,53
95,47
93,85
93,88
95,70
94,13
94,90
93,95
94.19
93,78
93,74

7056
96,90
97,20
96,11
96,00
95,84
95,46
95,94
95,67
94,88
94,79
94,86
94,80
94.22
96,07
94,73
93,53
95,54
94,26
94.12
93,04
93,85
94.02
93,67

7560 8064
96,58
96,77
95,92
95,77
95,41
95,37
95,72
95,47
94.06
94,53
94,85
94.12
94,41
95.12
94,32
94,66
94,31
93,68
94,26
92,93
93,81
93,64
94,34

8568
96,23
96,68
96,48
96,05
95.45
95,42
95,61
95,49
94,88
94,48
95,22
94,78
94,79
95,17
94,52
93,36
93,92
93,62
94.01
94.02
93,64
93,96
93,78

9072
96,90
97,28
96,23
95,64
95,86
95,75
95,47
95,63
94,73
95.09
94,92
94,62
94.04
95,72
94,82
93,77
94.03
94.15
93,57
93,75
93,02
94,59
94,24

9576
96,05
96,94
95.45
96,12
94,82
95,81
95,87
94,87
93,75
95,40
94,29
93,80
95,40
95.10
94,48
93,77
95,16
93.30
94.03
93,29
93,60
94.09
93,93

10080
95,88
95,76
95,43
95,87
94,46
94,78
95.45
94,33
94.15
94,66
94,63
93,83
94,74
93,45
93,62
92,65
93,15
93,10
93,77
93,29
93,32
93,04
93,20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

565
536
525
565
556
546
549
554
539
552
559
548
528
535
558
539
538
552
552
563
532
555
537
547
546

3,13
3.19
3.16
3,23
3,13
3.10
3.16
3,14
3,25
3.11
3,17
3,23
3.11
3,18
3,17
3.10
3.11
3.20
3,14
3,17
3,09
3,25
3,09
3.15
3,23

3131
3102
3089
3152
3071
3170
3130
3166
3106
3132
3104
3023
3098
3070
3105
3153
3089
3057
3126
3051
3091
3081
3093
3137
3066

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

96,50
96,34
96,23
95,91
95.30
96.08
95,96
95.04
94,82
95,27
94,45
94,25
95.15
95,17
94,21
94,27
94,35
93,69
94,71
93,61
94,45
93,55
93,82
93,76
94,36

93,69
93,97

93,45
93,71

94,13
93,05

93,25
93,26

93,01
92,94

93,43
93,97

92,19
93,05

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25
547
548
11

525
565

25
3.16
3.16
0,05
3,09
3,25

25 25 25
95.12
94,97
1,09

93,69
96,96

25
94,91
94,80
1.13

93,04
97,20

25
94,85
94,71
0,91

93,55
96,50

25
94,69
94,41
1,00

92,93
96,77

25
94,72
94,78
1,03

93,25
96,68

25
94,79
94,73
1,17

92,94
97,28

25
94,67
94,48
1,02

93,29
96,94

25
94.07
93,83
1,06

92,19
95,88

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

ANSI
CelCCx CCy Kalk. CCT

6552
0,0006
0,0008
0,0015
0,0004
0,0006
0,0004
0,0005
0,0008
0,0009
0,0005
0,0008
0,0012
0,0005
0,0007
0,0006
0,0005
0,0004
0,0005
0,0007
0,0006
0,0007
0,0008
0,0004

7056
0,0008
0,0009
0,0017
0,0006
0,0007
0,0006
0,0007
0,0008
0,0010
0,0006
0,0009
0,0014
0,0008
0,0010
0,0007
0,0007
0,0006
0,0008
0,0010
0,0009
0,0006
0,0009
0,0007

7560
0,0009
0,0010
0,0014
0,0007
0,0007
0,0007
0,0009
0,0007
0,0010
0,0007
0,0008
0,0011
0,0007
0,0009
0,0008
0,0007
0,0006
0,0009
0,0008
0,0009
0,0006
0,0009
0,0008

8064
0,0009
0,0010
0,0015
0,0006
0,0007
0,0006
0,0008
0,0008
0,0009
0,0006
0,0009
0,0012
0,0009
0,0009
0,0008
0,0008
0,0006
0,0009
0,0010
0,0009
0,0007
0,0009
0,0007

8568
0,0009
0,0012
0,0015
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0007
0,0010
0,0006
0,0010
0,0013
0,0009
0,0010
0,0009
0,0008
0,0008
0,0010
0,0009
0,0011
0,0006
0,0012
0,0009

9072
0,0009
0,0013
0,0014
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0011
0,0008
0,0010
0,0013
0,0009
0,0011
0,0009
0,0010
0,0007
0,0011
0,0010
0,0011
0,0006
0,0012
0,0010

9576
0,0009
0,0013
0,0013
0,0007
0,0007
0,0008
0,0008
0,0008
0,0009
0,0008
0,0010
0,0012
0,0008
0,0011
0,0010
0,0009
0,0010
0,0010
0,0009
0,0010
0,0003
0,0012
0,0010

10080
0,0010
0,0013
0,0014
0,0009
0,0007
0,0008
0,0008
0,0007
0,0010
0,0007
0,0011
0,0014
0,0009
0,0011
0,0011
0,0011
0,0010
0,0009
0,0010
0,0010
0,0006
0,0012
0,0011

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,4318
0,4370
0,4365
0,4274
0,4352
0,4266
0,4298
0,4290
0,4331
0,4313
0,4357
0,4402
0,4371
0,4382
0,4351
0,4323
0,4376
0,4353
0,4329
0,4357
0,4371
0,4350
0,4376
0,4322
0,4351

0,4086
0,4164
0,4137
0,4013
0,4086
0,4018
0,4040
0,4067
0,4083
0,4076
0,4138
0,4132
0,4161
0,4149
0,4126
0,4125
0,4161
0,4070
0,4105
0,4071
0,4152
0,4094
0,4166
0,4103
0,4077

3131
3102
3089
3152
3071
3170
3130
3166
3106
3132
3104
3023
3098
3070
3105
3153
3089
3057
3126
3051
3091
3081
3093
3137
3066

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

0,0007
0,0011

0,0011
0,0012

0,0008
0,0011

0,0009
0,0011

0,0010
0,0012

0,0011
0,0012

0,0011
0,0014

0,0014
0,0013

n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

25 25 25 25 25
0,0007
0,0006
0,0003
0,0004
0,0015

25
0,0009
0,0008
0,0003
0,0006
0,0017

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0006
0,0014

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0006
0,0015

25
0,0009
0,0009
0,0002
0,0006
0,0015

25
0,0010
0,0010
0,0002
0,0006
0,0014

25
0,0009
0,0010
0,0002
0,0003
0,0014

25
0,0010
0,0010
0,0002
0,0006
0,0014
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 12: 120°C; 1500 mA

Testowana seria pakietów LED 

Testowany prąd przemiennika [I ] 

Data rozpoczęcia testu 

Temperatura obudowy [T ] 

Temperatura otoczenia [T ] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

1500 mA

2 listopada 2015

F

120°C

120°C

Nic

s

A

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

100,00%

97,93%

96,46%

95,64%

94,67%

94,13%

93,71%

93,27%

92,59%

92,44%

92,40%

92,30%

91,94%

0,0000

0,0002

0,0004

0,0004

0,0005

0,0006

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0,0011

0,0013

0,0015

0.0

- 0,1

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,3

- 0,3

- 0,3

- 0,4

- 0,3

- 0,3

- 0,6

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 12: 120°C; 1500 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

6048 godzin
t=1008 do t=6048

9.077E-06
9.663E-01

L90(6k) = 7830 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(6k) = 20800 godzin 
L70(6k) = 35500 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000

Czas (godziny)

100 000

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 2000 4000

Czas (godziny)

6000 8000
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Cree LED jest znakiem towarowym firmy Cree, Inc. XLamp® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cree LED. NVLAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Narodowego Instytutu Standardów i Technologii Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi 
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 12: 120°C; 1500 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

Kalk.
CCT

ANSILF (lm) VF (V) Cel 168
98,27
98,90
98,92
98,58
97,99
98,35
98,82
97,79
98.10
98,93
97,97
97,21
96,25
97,01
97,63
97,74
98,52
96,14
97,13
98.30

20
97,93
98.05
0,83

96,14
98,93

1008
96,51
97,46
97,24
96,36
96,78
97,21
96,28
95,97
96.08
96,80
97,27
95,72
95,53
95,21
96,95
97,05
97,07
95,29
96,17
96,20

20
96,46
96,44
0,69

95,21
97,46

1512
95,79
96,72
95,80
95,68
96,16
96,56
95,84
95,72
94,98
96,32
95,43
95,55
94,72
94,93
96.09
95,47
96,43
94.15
94,80
95,66

20
95,64
95,70
0,67

94.15
96,72

2016
94,59
94,91
93,90
94,81
94,92
96,52
94,95
94.19
93,54
94,38
94,37
94,57
94,24
94.03
95,36
94,70
95,27
94,26
94,28
95,61

20
94,67
94,58
0,67

93,54
96,52

2520
93,07
94,53
94.01
93,85
93,96
95,56
95,24
93,24
93.30
94.03
93,99
94.19
93,81
93,31
95,36
94,61
94,97
92,91
94.01
94,56

20
94,13
94.01
0,76

92,91
95,56

3024
93,05
94,33
92,68
93,15
93,85
95.09
94.15
92,23
92,13
92,92
94.01
94,13
93,06
92,76
95,55
95,13
95,16
92,31
94,51
94.09

20
93,71
93,93
1,06

92,13
95,55

3528
92,34
94.23
92,46
93,21
92,80
93,70
94,68
92,41
92,95
92,89
93,29
93,19
92,28
92,64
94,58
94.04
93,98
91,56
94.01
94.07

20
93,27
93,20
0,86

91,56
94,68

4032
91,81
93,38
91,38
91,93
92,55
93,70
93,75
91,31
91,86
92,01
92,72
92,38
91,69
91,75
93,89
93,83
93,16
91,53
93,52
93,58

20
92,59
92,47
0,93

91,31
93,89

4536
91,71
93,22
91,65
92,23
92,44
93,70
94,00
91,98
91,44
91,89
92,90
92,83
91,73
91,50
93,17
92,83
92,64
90,64
93,26
92,98

20
92,44
92,54
0,86

90,64
94,00

5040
92,21
93,68
92,12
91,62
92,65
93,87
92,85
91,58
91,42
91,05
93,10
92,83
91,69
91,42
93,11
92,85
92,66
91,04
93,12
93,16

20
92,40
92,66
0,86

91,04
93,87

5544
92,44
92,83
92,41
91,41
92,74
94,16
93,00
91,44
91,86
91,56
93,58
92,72
91,41
91,07
92,47
92,03
92,32
90,64
92,96
93,00

20
92,30
92,43
0,88

90,64
94,16

6048
92,00
92,33
91,54
91,64
91,71
94.15
92,11
91,98
90,62
91,72
93,03
92,04
90,54
90,67
92,76
91,39
92,47
89,91
93,12
92,97

20
91,94
91,99
1,02

89,91
94.15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

525,0
526,9
554,5
549,2
531,7
538.1
548,6
556,1
547,9
549,6
527,8
530,0
562,1
544,5
557,7
562,3
560,1
533,4
553,8
571,6

20
546,5
548.9
13,8

525,0
571,6

3.10
3,13
3,25
3,26
3,13
3.16
3.16
3.15
3,23
3,26
3.11
3.12
3.12
3.12
3.15
3.15
3.16
3,14
3.12
3,18
20

3.16
3.15
0,05
3.10
3,26

3122
3149
3138
3118
3053
3112
3077
3112
3095
3075
3079
3101
3184
3181
3110
3116
3088
3107
3173
3152

20

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

20n
Mieć na myśli

Mediana
σ

Min.
Maks.

Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

Kalk.
CCT

ANSI
CelCCx CCy

168
0,0002
0,0001
0,0002
0,0003
0,0001
0,0003
0,0001
0,0000
0,0003
0,0005
0,0003
0,0004
0,0002
0,0001
0,0003
0,0004
0,0003
0,0002
0,0003
0,0001

20
0,0002
0,0003
0,0001
0,0000
0,0005

1008
0,0004
0,0002
0,0002
0,0003
0,0002
0,0005
0,0005
0,0003
0,0003
0,0004
0,0002
0,0005
0,0003
0,0003
0,0006
0,0005
0,0004
0,0003
0,0004
0,0003

20
0,0004
0,0003
0,0001
0,0002
0,0006

1512
0,0002
0,0001
0,0003
0,0001
0,0002
0,0005
0,0007
0,0004
0,0006
0,0008
0,0003
0,0003
0,0004
0,0004
0,0005
0,0006
0,0005
0,0004
0,0004
0,0005

20
0,0004
0,0004
0,0002
0,0001
0,0008

2016
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004
0,0006
0,0006
0,0008
0,0006
0,0005
0,0009
0,0004
0,0005
0,0004
0,0002
0,0006
0,0007
0,0006
0,0004
0,0004
0,0007

20
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0009

2520
0,0005
0,0005
0,0006
0,0006
0,0006
0,0005
0,0007
0,0006
0,0006
0,0008
0,0004
0,0005
0,0005
0,0005
0,0007
0,0007
0,0008
0,0004
0,0004
0,0008

20
0,0006
0,0006
0,0001
0,0004
0,0008

3024
0,0005
0,0006
0,0007
0,0010
0,0008
0,0008
0,0009
0,0007
0,0007
0,0009
0,0006
0,0005
0,0005
0,0005
0,0007
0,0007
0,0006
0,0003
0,0004
0,0007

20
0,0006
0,0007
0,0002
0,0003
0,0010

3528
0,0005
0,0008
0,0008
0,0010
0,0006
0,0008
0,0010
0,0007
0,0009
0,0010
0,0006
0,0007
0,0005
0,0006
0,0009
0,0007
0,0006
0,0005
0,0006
0,0008

20
0,0007
0,0007
0,0002
0,0005
0,0010

4032
0,0007
0,0008
0,0008
0,0010
0,0008
0,0009
0,0012
0,0009
0,0011
0,0011
0,0008
0,0006
0,0007
0,0008
0,0009
0,0009
0,0008
0,0006
0,0007
0,0009

20
0,0008
0,0008
0,0002
0,0006
0,0012

4536
0,0008
0,0009
0,0009
0,0011
0,0009
0,0010
0,0012
0,0009
0,0010
0,0012
0,0009
0,0008
0,0007
0,0008
0,0009
0,0010
0,0009
0,0010
0,0007
0,0010

20
0,0009
0,0009
0,0001
0,0007
0,0012

5040
0,0009
0,0011
0,0013
0,0013
0,0012
0,0013
0,0012
0,0011
0,0013
0,0012
0,0012
0,0008
0,0007
0,0009
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0012
0,0010

20
0,0011
0,0011
0,0002
0,0007
0,0013

5544
0,0012
0,0014
0,0014
0,0017
0,0016
0,0016
0,0016
0,0012
0,0014
0,0015
0,0014
0,0011
0,0008
0,0010
0,0010
0,0010
0,0012
0,0014
0,0011
0,0013

20
0,0013
0,0013
0,0002
0,0008
0,0017

6048
0,0016
0,0016
0,0018
0,0018
0,0019
0,0022
0,0021
0,0015
0,0021
0,0014
0,0016
0,0011
0,0009
0,0011
0,0011
0,0012
0,0012
0,0016
0,0012
0,0015

20
0,0015
0,0016
0,0004
0,0009
0,0022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,4346 0,4137
0,4319 0,4111
0,4304 0,4064
0,4325 0,4085
0,4378 0,4118
0,4350 0,4133
0,4371 0,4134
0,4343 0,4118
0,4340 0,4089
0,4372 0,4134
0,4381 0,4158
0,4369 0,4161
0,4291 0,4092
0,4284 0,4072
0,4309 0,4040
0,4311 0,4052
0,4333 0,4065
0,4354 0,4135
0,4259 0,4005
0,4286 0,4041

20 20

3122
3149
3138
3118
3053
3112
3077
3112
3095
3075
3079
3101
3184
3181
3110
3116
3088
3107
3173
3152

20

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

20n
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 13: 85°C; 2000 mA

Testowana seria pakietów LED 

Testowany prąd przemiennika [I ] 

Data rozpoczęcia testu 

Temperatura obudowy [T ] 

Temperatura otoczenia [T ] 

Zaobserwowane awarie

Standardowe białe diody LED XLamp XP-G3

2000 mA

10 lutego 2016

F

85°C

85°C

Nic

s

A

Podsumowanie wyników testu

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )

Test
Czas trwania

(godz.)

Względny
Świetlny

Strumień

Względny
Zmiana koloru

(∆u'v')

Względny
Przesunięcie CRI

(∆Ra)

Względny
Przesunięcie napięcia

(% ∆ V )F F

0

168

1008

1512

2016

2520

3024

3528

4032

4536

5040

5544

6048

100,00%

99,49%

99,18%

98,41%

98,22%

97,96%

97,72%

97,53%

97,14%

96,78%

96,55%

96,48%

96,14%

0,0000

0,0004

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0008

0,0007

0,0008

0,0007

0,0008

0.0

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,1

- 0,2

0,0%

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

Uwaga: „N/R” oznacza punkty danych, które nie są zgłaszane
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 13: 85°C; 2000 mA

Projekcja TM-21 z wewnętrznego kalkulatora Cree

Czas trwania testu

Czas trwania testu używany do projekcji

6048 godzin
t=1008 do t=6048

5.713E-06
9.944E-01

L90(6k) = 17500 godzin

α
β

Zgłoszone okresy życia L80(6k) > 36 300 godzin 
L70(6k) > 36 300 godzin

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65
1000 10 000

Czas (godziny)

100 000

Wykres zmiany koloru

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000
0 2000 4000

Czas (godziny)

6000 8000
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

ZESTAW DANYCH 13: 85°C; 2000 mA

Wstępne (0 godz.) Utrzymanie strumienia świetlnego (%)

Kalk. ANSILF (lm) VF (V) CCT Cel
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

25

168
99,72

100,07
100,45
100,04
100,04
99,75
99,32
99,74
98,81
99,14
99,38
99,19
98,99
99,44
99,53
99,98
99,44
99,45
99,81
99,20
99,55
99,25
99,89
98,58
98,50

25
99,49
99,45
0,48

98,50
100,45

1008
99,20
98,95
99,30
99,79
99,47
98,48
98,49
99,34
99,34
99,70
99,92

100,12
99,53
99,78
99,15
98,90
99,03
99,26
99,18
98,79
98,79
99,02
98,75
98,34
98,81

25
99,18
99,18
0,47

98,34
100,12

1512
98,50
97,86
98,34
98,65
98.40
97,83
97,45
98,59
99,01
99,45
99,29
99,04
98,44
98,81
99,26
99,43
98,32
97,83
98,75
97,70
98,58
97,85
98.02
97,19
97,60

25
98,41
98,44
0,64

97,19
99,45

2016
98.09
97,96
98,92
98,86
98,99
98,18
97,68
98,75
98,64
98,80
98,70
98.45
98.09
97,85
98.45
98,37
98,21
98.05
98.03
97,94
97,69
98,06
97,49
97,63
97,63

25
98,22
98.09
0,45

97,49
98,99

2520
97,48
97,64
97,80
98,50
98,70
97,75
97,22
98,79
98,23
98,47
98,39
98.07
97,60
97,69
98,66
98,74
97,96
97,81
98,86
97,55
97,41
97,66
97,28
97,48
97,27

25
97,96
97,80
0,53

97,22
98,86

3024
97,34
97,92
97,89
97,99
97,96
98.01
97,42
98.40
98,84
99,01
98,81
98,46
98,26
98.15
97,99
97,71
97,30
97,48
97,78
96,85
97,09
96,39
96,40
96,67
96,93

25
97,72
97,89
0,73

96,39
99,01

3528
97,05
96,63
97,60
97,61
98.04
97,42
96,68
98,53
98,55
98,26
98,62
98.09
97,93
98.09
97,86
97,55
97,16
97,26
98,55
96,99
97,35
96,00
97,47
96,61
96,47

25
97,53
97,55
0,72

96,00
98,62

4032
96,11
96,83
97,66
97,92
97,75
97,28
96.45
97,39
98.40
98,33
98,51
97,84
97,64
97,90
97,45
97,05
97,07
97,20
97,20
95,79
96,98
95,54
95,99
95,95
96,25

25
97,14
97,20
0,85

95,54
98,51

4536
96.08
96.45
96,96
97,96
97,70
96,73
96,18
97,45
97,72
97,98
98,22
97,71
97,32
97,49
97.08
96,67
96,66
96,66
96,72
95,58
95,61
95,31
95,54
95,53
96.02

25
96,78
96,72
0,88

95,31
98,22

5040
96,47
96,87
97,43
98,31
97,87
97,03
96,33
97,86
97,29
97,28
97,09
96,67
96,66
96,64
97,28
96,37
96,12
95,99
96,75
94,73
96,22
94,59
95,64
95,20
95.08

25
96,55
96,66
0,96

94,59
98,31

5544
96,07
96,38
97,54
97,84
97,73
97,28
96,14
98,21
97,84
97,83
96,89
97,14
97,23
96,25
96,23
95,81
95,74
96,76
96,58
95,37
95.07
95,14
94,63
94,64
95,75

25
96,48
96,38
1,06

94,63
98,21

6048
95,90
96,48
96,93
98.02
97,57
96,70
96,05
97,70
97,41
97,44
96,63
96,92
96,39
96,31
95,71
95,52
95,68
96,20
95,78
95.08
94,72
94,50
94,29
94,27
95,25

25
96,14
96,20
1.08

94,27
98.02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

653,7
668.1
645,7
672,6
674,9
636,6
662,5
687,0
648.8
639,5
646,0
643.1
642,8
637,5
620,4
627,5
647.6
657,8
625,5
660.9
626,4
650,7
621,7
654,8
648,7

25
648,0
647.6
17,1

620,4
687,0

3,18 3127
3,20 3171
3,19 3149
3,24 3189
3,27 3186
3,22 3168
3,22 3172
3,31 3172
3,14 3148
3,15 3152
3,15 3112
3,16 3108
3,16 3110
3,16 3080
3,10 3159
3,20 3103
3,31 3102
3,31 3144
3,11 3153
3,32 3139
3,22 3128
3,33 3141
3,11 3104
3,33 3137
3,32 3145
25 25

3,22
3.20
0,08
3.10
3,33

n
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Wstępne (0 godz.) Przesunięcie chromatyczności (Δu'v')

Kalk.CCy ANSI
Cel
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

25

CCx CCT
0,4276 0,3987 3127
0,4318 0,4137 3171
0,4305 0,4080 3149
0,4272 0,4055 3189
0,4270 0,4047 3186
0,4291 0,4072 3168
0,4264 0,4016 3172
0,4264 0,4016 3172
0,4336 0,4148 3148
0,4314 0,4104 3152
0,4357 0,4149 3112
0,4349 0,4126 3108
0,4357 0,4146 3110
0,4388 0,4175 3080
0,4322 0,4131 3159
0,4373 0,4172 3103
0,4352 0,4124 3102
0,4303 0,4069 3144
0,4319 0,4116 3153
0,4305 0,4067 3139
0,4338 0,4127 3128
0,4320 0,4103 3141
0,4353 0,4129 3104
0,4313 0,4083 3137
0,4300 0,4063 3145

25 25 25

168
0,0003
0,0005
0,0003
0,0004
0,0003
0,0002
0,0005
0,0004
0,0004
0,0005
0,0004
0,0005
0,0003
0,0006
0,0004
0,0004
0,0006
0,0005
0,0005
0,0004
0,0004
0,0006
0,0004
0,0005
0,0004

25
0,0004
0,0004
0,0001
0,0002
0,0006

1008
0,0007
0,0009
0,0008
0,0009
0,0009
0,0008
0,0009
0,0008
0,0004
0,0007
0,0006
0,0007
0,0005
0,0006
0,0006
0,0005
0,0007
0,0008
0,0005
0,0004
0,0005
0,0008
0,0006
0,0007
0,0007

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0004
0,0009

1512
0,0003
0,0009
0,0006
0,0008
0,0008
0,0005
0,0008
0,0006
0,0005
0,0009
0,0006
0,0007
0,0006
0,0007
0,0006
0,0006
0,0008
0,0007
0,0005
0,0006
0,0006
0,0009
0,0005
0,0007
0,0008

25
0,0007
0,0006
0,0001
0,0003
0,0009

2016
0,0005
0,0009
0,0008
0,0007
0,0008
0,0007
0,0008
0,0006
0,0006
0,0010
0,0007
0,0008
0,0006
0,0007
0,0007
0,0005
0,0007
0,0008
0,0004
0,0006
0,0007
0,0011
0,0006
0,0010
0,0009

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0004
0,0011

2520
0,0004
0,0009
0,0006
0,0007
0,0006
0,0006
0,0007
0,0006
0,0006
0,0009
0,0007
0,0007
0,0006
0,0007
0,0008
0,0006
0,0007
0,0008
0,0006
0,0006
0,0005
0,0011
0,0005
0,0010
0,0008

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0004
0,0011

3024
0,0007
0,0009
0,0007
0,0008
0,0008
0,0006
0,0006
0,0007
0,0006
0,0010
0,0007
0,0008
0,0006
0,0007
0,0008
0,0006
0,0008
0,0008
0,0005
0,0006
0,0005
0,0011
0,0006
0,0009
0,0009

25
0,0007
0,0007
0,0001
0,0005
0,0011

3528
0,0005
0,0007
0,0007
0,0006
0,0007
0,0006
0,0007
0,0006
0,0006
0,0009
0,0007
0,0007
0,0006
0,0007
0,0007
0,0005
0,0008
0,0009
0,0004
0,0006
0,0005
0,0011
0,0006
0,0010
0,0009

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0004
0,0011

4032
0,0007
0,0009
0,0010
0,0007
0,0007
0,0006
0,0008
0,0006
0,0007
0,0010
0,0007
0,0008
0,0006
0,0008
0,0008
0,0005
0,0009
0,0010
0,0006
0,0007
0,0006
0,0011
0,0006
0,0010
0,0009

25
0,0008
0,0007
0,0002
0,0005
0,0011

4536
0,0005
0,0009
0,0008
0,0007
0,0006
0,0006
0,0008
0,0006
0,0006
0,0010
0,0008
0,0007
0,0006
0,0007
0,0007
0,0005
0,0008
0,0009
0,0004
0,0007
0,0005
0,0011
0,0005
0,0010
0,0009

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0004
0,0011

5040
0,0004
0,0008
0,0007
0,0007
0,0006
0,0005
0,0006
0,0006
0,0007
0,0011
0,0007
0,0009
0,0007
0,0008
0,0008
0,0006
0,0010
0,0010
0,0005
0,0007
0,0006
0,0012
0,0007
0,0011
0,0010

25
0,0008
0,0007
0,0002
0,0004
0,0012

5544
0,0004
0,0007
0,0007
0,0006
0,0006
0,0005
0,0007
0,0006
0,0007
0,0011
0,0007
0,0007
0,0007
0,0006
0,0008
0,0005
0,0009
0,0011
0,0005
0,0008
0,0006
0,0012
0,0006
0,0010
0,0010

25
0,0007
0,0007
0,0002
0,0004
0,0012

6048
0,0003
0,0008
0,0007
0,0006
0,0006
0,0005
0,0006
0,0007
0,0008
0,0011
0,0009
0,0009
0,0007
0,0009
0,0009
0,0007
0,0010
0,0008
0,0006
0,0007
0,0007
0,0011
0,0009
0,0011
0,0008

25
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
n
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SPRAWOZDANIE Z TESTU IES LM-80-2008

WYMIARY MECHANICZNE I PUNKT POMIARU TEMPERATURY

Wymiary podano w mm. Wszystkie wymiary wynoszą ±.13 mm, chyba że zaznaczono inaczej.

TMP
PROWADZONY

2.26
3.45

. 73

3.45

R1,53 . 65

TMP
PROWADZONY

Punkt pomiaru temperatury LED (TMP ) należy mierzyć na powierzchni PCB, jak najbliżej podkładki termicznej diody LED
PROWADZONY

(pokazane na powyższym obrazku). Można użyć jednej z dwóch pokazanych lokalizacji TMP i są one sobie równoważne.
PROWADZONY
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