
Przekrój Konstrukcyjny 

Remont nawierzchni dróg na ternie gminy Puck 

Nawierzchnia jezdni [KRI] 

Płyty żelbetowe wielootworowe I 00x075x0125m 
225cm 	 Podbudowa z mieszanki niezwi ązanej CMR gr. 10cm 

E 8OMPa 	
Nawierzchnia wmocnionego pobocza 

1 Sem 	 Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C 5c130 gr. 15cm 
Kruszywo pozyskane z rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni 

0,5-0,75m 	 ./75m 	 O,5-0,75ni 

Wykop pod konstrukcję  nawierzchni ok. 15cm 

6% 

Gl 

Nawierzchnia wmocnionego pobocza J 
Nawierzchnia z kruszywa niezwi ązanego C 0 gr. 15cm 
Kruszywo pozyskane z rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni 

Nawierzchnia jezdni [KRI] 
Płyty żelbetowe wielootworowe 1 OOxO,75x0,125m 
Podbudowa z mieszanki niezwiazanei CNR ar. 10cm 


