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AXALOTTACHH

Sprawozdanie z badan Nr 41052516 z dnia 27.04.2016 r.

1. Zleceniodawea/adres: MPGK Sp. z o. 0., ul. Okrgzna 11, 33-100 Tarnéw
2. Obickt badan/opis:

Nr prébki . Oznakowanie prébki przez Stan préobki

w LIMiMS Rodzaj probld klienta w chwili przyjecia
. Odpad 19 12 12

LL/16/0853 Odpad o kodzie 19 12 12 (frakeja > 80 mm) dobry

3. Miejsce, data i sposéb pobrania prébki: probka/prébki pobrane przez pracownikéw LIMiM$

Status Rodzaj " Data
metody P | i oznakowanie prébki Metada pobrania pobrania Inne dane
Odpad o kodzie 19 1212 .
A LL/16/0853 PN-Z-15011-1:1998 06.04.2016 . -

1) A — akredytowana, N — nicakredytowana
4. Data przyjecia prébki/prébek do badai: 06.04.2016 1.
5, Data/termin wykonania badani: 07 +26.04.2016 1.
6. Metody badan:

3:;{’;,%% Badana wla$ciwo§é Metody badan mseiz:;l: n
Zawarto$¢ wilgoci PN-EN 15934:2013-02 A
Zawarto$§é siarki PN-EN ISO 15289:2011 A
Zawarto$é wegla catkowitego TC I A
Zawarto§é wodoru PN-EN 15104:2011 A
Zawarto$§é azotu PN-EN 15407:2011 A
Cieplo spalania PN-EN 15400:2011 A
LL/160855 Zawarto$é chloru PN-EN 15408:2011 N
© Zawarto$é pierwiastkow:
kadm(Cd), tal(T1), miedZ(Cu),
PN-EN 13657 :2006
arsen(As), kobalt(Co), chrom(Cr), PN-EN ISO 17294-2:2006 A
selen(Se), nikiel(Ni), otéw(Pb), !
antymon(Sb), wanad(V)

1)A - badanie akredytowane, N — badanie nieakredytowane, P — badanie wykonane przez podwykonaweg

Sprawozdanie z badait Nr 41052516 z dnia 27.04.2016 .
Wyniki badait odnoszq sig wylacznie do badanych prébek.
Sprawozdanic bez piseimnej 2gody laboratorium moze byé powielane tylko w caloSei.
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7.  Wyniki badan:

g;ﬁgﬁ% Badana wlasciwo$¢ Jednostka * niegaz:gi‘égix:i‘;:u 23

Stan robocezy

Zawarto$§¢ wilgoci [%] 19,7 42,96

Zawarto$¢ siarki %] 0,128+ 0,018

Zawarto$é wegla catkowitego TC %] 40914 |

Zawarto$é wodoru [%] 0,41 £0,83

Zawario$¢ azolu {%] 1,56 £ 0,24
Cieplo spalania {kiikg] 19106 £ 1337 -

Zawarto$é chloru | [%] . 0,145 % 0,061

Kadm (Cd) [mgrkg] 0,311+ 0,103
/160853 Tal (T) [mg/kg] 0,0962 =+ 0,0351

Miedz (Cu) [mg/kg] 39,1 +13,5

Arsen (As) [mg/kg] 1,93 + 0,61

Kobalt (Co) [mg/kg] 2,06+ 0,81

Chrom (Cr) [mg/kg] 26,2+ 10,9

Selen (Se) [mg/kg] 38,5+15.4

Nikiel (Ni) [mg/ke] 143 +4,7

Oléw (Pb) [mg/kg] 11,243,9

Antymon (Sb) [mg/kg] 6,57 +2,01

Wanad (V) [mg/kg) 5,23+2,06

2) niepewnosé rozszerzona okredlona dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie wfiosci p=9s%
3) niepewnos$é zawiera skladowa pobierania probek,
8. Uwagi: -
9. Zalgezniki: -
Konice sprawozdania
Autoryzowal: Zatwierdzil:
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Ewelina Kifejczyk

Sprawozdanic z badah Ni 41051516 2 dnia 27.04.2016 .
Wyniki badan odnosza sig wylaeznic do badanych probek.
Sprawozdanic bez pisemaiej zgody laboratorium moz¢ byé powiclane tylko w calodei,
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