Wyniki oznaczen wilgotnosci naturalnej prébek gruntéow

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481
( Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. )

Nr otworu

Przelot [m]

Rodzaj gruntu

wilgotnosc¢ [%]

Otw.1

4,3-45

Cl; |

22,9

Wyniki oznaczen swobodnego pecznienia

zgodnie z metoda wg H.J. Gibbsa i W.G. Holtza

Numer otworu / Swob?dr!e
Y ; pecznienie ieR
gtebokos$¢ pobrania s Stoplen" Rodzaj gruntu
[m ppt] HG ekspansji
[%]

Otw.1/4,3-4,5 16 sredni |

PROBKA NR 1

Otw.1/4,3-4,5 21 wysoki |

PROBKA NR 2




