TPA SP- Z20.0. _——
ul. Parzniewska 8 Telefon: +48 (0)22 / 738 2200 ﬂ m
05-800 Pruszkéw / Polska Telefax: +48 (0)22 / 738 2201 . L m)
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
| Nr sprawozdania: ST/2022/03531 Data: 06.12.2022
| Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/2119-8
Zleceniodawca: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich 61-623 Poznar ul. Wilczak 51
Kontrakt: Wielkopolski Zarzad Drg Wojewodzkich w Poznaniu =
Data pobrania praobki: 25.10.2022 B o
Probke pobrak: Dawid Gliwa —
Miejsce pobrania: DW 179 w m. Pita, ul. Wojska Polskiego, pkt 8
Wspditrzedne geograficzne: -
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Uwagi:
Qdwiert geotechniczny wykonano zgodnie z normg PN-88/B-04452
Odwiert wykonano do giebokosci [cm] 400
Grunt rodzimy od [cm] -
Poziom wody aruntowei: nawiercony [cm]: 380
ve ) ustabilizowany [cm}: 9%
Badanie wykonat / data: Badanie autoryzowat / data:
Jakub Pietras Witold Skoczylas
06.12.2022
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Wyniki z badan dotyczg i bad
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Laboratorium TPA w Strzatkowie, Al. Prymasa Wyszyriskiego 1A, 62-420 Strzatkowo
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i ych. L nie ponosi edpowiedzialno$ci za sposéb pobrania oraz opis prébek niep p
klienta wynik odnosi si¢ do j prabki. Powielani ia z ia inaczej niz w caloéci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.
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TPA Sp. z 0.0.

ul. Parzniewska 8

Telefon: +48 (0)22 / 738 2200

05-800 Pruszkéw / Polska Telefax: +48 (0)22 / 738 2201 [ i T =
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr sprawozdania: S$T/2022/03530 Data: 06.12.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/2119-7 - S
Zleceniodawca: Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewédzkich 61-623 Poznan ul. Wilczak 51
Kontrakt: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu i -
Data pobrania probki: 25.10.2022 -
Prébke pobrat: Dawid Gliwa o -
Miejsce pobrania: DW 179 w m. Pita, ul. Wojska Polskiego, pkt 7 o
Wspédhzedne geograficzne: - - -
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Uwagi:
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z normg PN-88/B-04452
Odwiert wykonano do giebokosci [cm] 400
Grunt rodzimy od [cm] -
Poziom wody gruntowej: nawiefcony [omi: 20
9 g ustabilizowany [cm]: 165
Badame wykonat / data: Badanie autoryzowat / data:
Jakub Pietras Witold Sko
OW 06.12.2022
Laboratonum TPA w Strzalkowie, Al. Prymasa Wyszyriskiego 1A, 62-420 Strzalkowo
Wyniki z badar dotycza iekiow b ych. L nie ponosi $ci za sposéb p ia oraz opis prébek ni przez ow TPA. W probek ych przez
klienta wynik odnosi si¢ do j probki. F ia 2 i maxzejmzwcahsawymagaplsemnejzgodyTPASp z0.0.
TPA/SB/1305/v2021-07 ©TPA (7/2021) Stona1z1




TPA Sp. z 0.0. = w—— v |
ul. Parzniewska 8 Telefon: +48 (0)22 / 738 2200 Em
05-800 Pruszkéw / Polska Telefax: +48 (0)22 / 738 2201 [
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr sprawozdania: ST/2022/03529 - - Data: 06.12.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/2119-6 - -
Zleceniodawca: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich 61-623 Poznan ul. Wilczak 51 —
Kontrakt: Wielkopolski Zarzad Drag Wojewodzkich w Poznaniu - o -
Data pobrania probki: 25.10.2022 - -
Prébke pobrat: Dawid Gliwa - o - - -
Miejsce pobrania: DW 179 w m. Pita, ul. Wojska Polskiego, pkt 6 -
Wspdlrzedne geograficzne: - - o o - o —
0 - Przetot | . _ . Gigbokos¢
Lp| warstwy | MiaZszosé Nazwa warstwy Stn | orstwa|  Barwa  |IL/(D)| pobrania | Wilgotnos¢
0.1 4 [m] gruntu o
[m] probki
0.2 -+
03+
04 [ 1/000({024| 024 Nawierzchnia asfaltowa (MMA) - - - - . -
05 Podbud kru fa o
| udowa z kruszywa famaneg _
0,6 2 (024|050 0,26 (niesort) - - - - -
0,7
08 3 |050|1,90 1,40 Nasyp niekonﬁolovlg;ly (Pg. Pi, Gruz, K, - - ciemnobrgzowa - - wim
0,9
1
11 + 4 (1,90(2,10 0,20 Namut z domieszkg torfu - - szara - - m
1,2 -
1,3 + 512,10 4,00 1,90 Pospdika - - szara - - nw
14 +
15 6
= 1,6
= 1,7 +
218 7
§ 19
o 2 8
g 2,1 1
2,2
’ 9
23
24
25 10
26
27 11
238 -
2,9 1 12
3 =
31
3,2
33 +
34 -
3,5
3.6
3,7 ES
3.8 +
3'9 4
4 - &
Uwagi:
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z normg PN-88/B-04452
Odwiert wykonano do giebokosci [cm] 400
Grunt rodzimy od [cm] -
Poziom wody gruntowej: nawiercony fem =10
v9 ’ ustabilizowany [cm]: 192
Badanie wykonat / data: Badanie autoryzowat / data:
Jakub Pietras s Witold Sk

Wyniki z badarh dotyczg
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Laboratorium TPA w Strzatkowie, Al. Prymasa Wyszyriskiego 1A, 62-420 Strzalkowo

! ium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb ia oraz opis prabek niep pizez ikow TPA. W prébek pizez

kﬁemawynik:)dlosisiedn Y j prébki. Powielanie sp ia z ia inaczej niz w calo$ci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.
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TPA Sp. 0.0 _——===—
ul. Parzniewska 8 Telefon: +48 (0)22 / 738 2200 n E m
05-800 Pruszkéw / Polska Telefax: +48 (0)22 / 738 2201 I ™ )

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr sprawozdania: ST/2022/03528 Data: 06.12.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/2119-5
Zleceniodawca: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich 61-623 Poznan ul. Wilczak 51
Kontrakt: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu o
Data pobrania probki: 25.10.2022 B
Probke pobrat: Dawid Gliwa
Miejsce pobrania: DW 179 w m. Pita, ul. Wojska Polskiego, pkt 5
Wspdlrzedne geograficzne: -
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Uwagi:
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z normg PN-88/B-04452
Odwiert wykonano do glebokosci [cm] 400
Grunt rodzimy od [cm] -
Poziom wod ntowe: nawiercony [cm]: 165
0ziom wody gru ¥ ustabilizowany [cm]: 165
Badanie wykonat / data: Badanie autoryzowat / data:
Jakub Pietras ) Witold Skoczylag’ | -
06.12. = _)_ f 06.12.2022
Laboratorium TPA w Strzalkowie, Al. Prymasa Wyszynskiego 1A, 62-420 Strzatkowo
Whyniki z badar dotyczg iekic ych. L ium nie ponosi odpowiedzi: i za sposob ia oraz opis probek niep ych przez p ikow TPA. W prébek ych przez
klienta wynik odnosi sig do otrzymanej probki. Powielanis ja z ia inaczej niz w calosci wymnaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.
TPA/SBHM305N2021-07 ©TPA (7/2021) Strona 1z 1




TPA Sp. z 0.0. e |
ul. Parzniewska 8 Telefon: +48 (0)22 / 738 2200 n E m
05-800 Pruszkéw / Polska Telefax: +48 (0)22 / 738 2201 = ——————
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr sprawozdania: ST/2022/03527 Data: 06.12.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/21194
Zleceniodawca: Wielkopolski Zarzzad Drog Wojewodzkich 61-623 Poznan ul. Wilczak 51 — =
Kontrakt: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu )
Data pobrania prébki: 25.10.2022
Prébke pobrat: Dawid Gliwa
Miejsce pobrania: DW 179 w m. Pita, ul. Wojska Polskiego, pkt 4 o -
Wspdlrzedne geograficzne: - S - o
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Uwagi:
Qdwiert geotechniczny wykonano zgodnie z normg PN-88/B-04452
Odwiert wykonano do glgbokosci [cm] 400
Grunt rodzimy od [cm] -
. - nawiercony [cm}: 171
Poziom wody gruntowej:
Ve ! ustabilizowany [cm]: 171
Badanie wykonat / data: Badanie autoryzowat / data:
Jakub Pietras < in Witold Sk
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/30’2; e 06.12.2022
e
Laboratorium TPA w Strzatkowie, Al. Prymasa Wyszyriskiego 1A, 62-420 Strzatkowo
'Wyniki z badan d a iekto ych. L nie ponosi odp Sci za sposcb p ia oraz opis probek niep ych przez Gw TPA. W przypadku probek dostarczonych przez
) Klienta wynik odnosi sig do j probld. Powielanie sp ia z ia inaczej niz w calo$ci wymaga pisemnej zgody TP;
LN = —_—
TPAISBM305/2021-07 ©TPA (7/2021) Strona1z1




TPA Sp.zo0.0.
ul. Parzniewska 8 Telefon: +48 (0)22 / 738 2200 ﬂ m
05-800 Pruszkéw / Polska Telefax: +48 (0)22 / 738 2201 —_———
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr sprawozdania: ST1/2022/03526 B Data: 06.12.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/2119-3
Zleceniodawca: Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewodzkich 61-623 Poznar ul. Wilczak 51
Kontrakt: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
Data pobrania probki: 25.10.2022 —
Prébke pobrat: Dawid Gliwa
Miejsce pobrania: DW 179 w m. Pila, ul. Wojska Polskiego, pkt 3 B B
Wspdlrzgdne geograficzne: - - S . — I
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Uwagi:
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z normg PN-88/B-04452
Odwiert wykonano do glebokosci [cm] 400
Grunt rodzimy od [cm] B
i . nawiercony [cm]: 172
P towej:
oziom wody gruntowej ustabilizowany [cm]: 172
— = —
Badanie wykonat / data: Badanie autoryzowat / data:
" Jakub Pietras - Witold Sko =,
06.122022 = C. 7 | 06.12.2022 /
Laboratorium TPA w Strzalkowie, Al. Prymasa Wyszyriskiego 1A, 62-420 Strzatkowo
Whniki z badan dotyczg ieki ych. L ium nie ponosi odpowiedzi: $ci za sposéb ia oraz opis prébek ni ych przez p ikow TPA. W przypadku probek dostarczonych przez
klienta wynik odnasi si¢ do f prébki. Pawielani iaz ia inaczej niz w calosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.
TPASBI1305v2021-07 ©TPA (7/2021) Strona1z1




TPA Sp.zo.0.

ul. Parzniewska 8 Telefon: +48 (0)22 / 738 2200

05-800 Pruszkéw / Polska Telefax: +48 (0)22 / 738 2201 I T
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr sprawozdania: ST/2022/03525 - Data: 06.12.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/2119-2 S -
Zleceniodawca: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich 61-623 Poznan ul. Wilczak 51 -
Kontrakt: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
Data pobrania prébki: 25.10.2022 - - -
Prébke pobrat: Dawid Gllwa
Miejsce pobrania: DW 179 w m. Pita, ul. Wojska Polskiego, pkt 2 o -
Wspdirzedne geograficzne: - - - - - - - S —
0 - Przelot iazszos Glgbokosé
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Uwagi:
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z normg PN-88/B-04452
Odwiert wykonano do glebokosci [cm] 400
Grunt rodzimy od [cm] -
Poziom wody gruntowej: nawiercony femJ: 219
9 * ustabilizowany [cm]: 219
' Badanie wykonat / data: Badame auto al / data:
. Jakub Pietras —y I Witold Skoczyl
06.12. S i 7 06 12.2022
C’“ﬁ
Laboratorium TPA w Strzatkowie, Al. Prymasa Wyszyriskiego 1A, 62-420 Strzalkowo
Wyniki z badart dotycza i iekiGw b: ych. L nie ponosi i §¢i za sposob ia oraz opis probek niep przez TPA W probek y J
klienta wynik odnosi si¢ do j prabki. Powielani ia z ia inaczej niz w cajosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0. .
TPAISBHM 3052021-07 ©TPA (7/2021) Strona12z1



TPA Sp.z0.0. =

ul. Parzniewska 8 Telefon: +48 (0)22 / 738 2200

05-800 Pruszkéw / Polska Telefax: +48 (0)22 / 738 2201 I—
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr sprawozdania: ST/2022/03524 o o B Data: 06.12.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/2119-1 ) B - - o
Zleceniodawca: Wielkopolski Zarzad Drog Wojew6dzkich 61-623 Poznarh ul. Wilczak 51 - - B
Kontrakt: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu B o - B
Data pobrania probki: 25.10.2022 - B - o o
Prdbke pobrat: Dawid Gliwa B
Miejsce pobrania: DW 179 w m. Pila, ul. Wojska Polskiego, pkt 1 - - -
Wspdlrzedne geograficzne: - B B B -
0 Przelot | ... Gigbokosé
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Uwagi: Badanie przerwano na 1,8m, natrafiono na przeszkode.
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z normg PN-88/B-04452
Odwiert wykonano do glebokosci [cm] 180
Grunt rodzimy od [cm] -
. . nawiercony fcm]: nie nawiercono
Poziom wody gruntowej: = ) =
ustabilizowany [cm]: nie nawiercono
Badanie wykonat / data: Badanie autoryzowat / data:
Jakub Pietas . — Witold Skocpyiat pad
06.12.2022 — ~ . > 06.12.2022 ?s _ ;
e U e (,(.{ }
- — i P
Laboratorium TPA w Strzatkowie, Al. Prymasa Wyszyriskiego 1A, 62-420 Strzatkowo
Wyniki z badar dotycza iekiow badanych. Lab nie ponosi odp $ci za sposob ia oraz opis prabek niep ych przez ow TPA. W prébek przez
klienta wynik odnosi si¢ do j probki. F ia z ia inaczej niz w calodci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.
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