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2. Niciodziezowe

nici z poliestrowych włókien odcinkowych
o masie liniowej4Ot5 tex i minimalnejśredniej

sile zrywającej ,10,0 N w kolorze tkaniny
zasadniczei

PN-ISO 1139:1998
PN-EN 12590:2002


