
** Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasiąkliwość:                              WA24 - 2

mrozoodporność:                       F2

ścieralność:                                 LA < 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub równoważne.

* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 I 0/63 mm dotyczące podbudowy:

nasiąkliwość:                              WA24 - 2

mrozoodporność:                       F4

ścieralność:                                 LA > 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia.
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