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Kod CPV 45233252-0
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-00.00.00 Wymagania ogdlne
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowq ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw
osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej
- Etap 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdine wspdline dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy drogi i jej punktdw wysokosciowych w terenie rdwninnym
D-01.02.03 Rozbidrka obiektéw budowlanych

D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drég i ulic

D-01.03.04 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopdw

D-02.03.01 Wykonanie nasypdw

D-02.03.01c Umocnienie skarpy geokratg
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza
D-04.02.01-1 Wykonanie warstwy odsgczajgcej

D-04.02.01-2 Wykonanie podsypki piaskowej

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

D-04.06.02 Podbudowa z betonu C8/10

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05-2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.02 Plantowanie powierzchni skarp

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.06.02 Urzqdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
D-07.07.01 Oéwietlenie ulic i przebudowa uzbrojenia energetycznego
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b Krawezniki betonowe

D-08.03.01 Obrzeza betonowe
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Kod CPV 45233252-0
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-00.00.00 Wymagania ogdlne
D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.01.01 Mury oporowe

GG-00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.
1.413.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq (droge) albo jego cze$¢ stanowiqcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowal) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw

obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziona do usuniecia po jego

zakonczeniu.

Dziennik budowy -  dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku

wykonywania robét.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustrdj niosgey dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow

i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jokosci materiatéw oraz

roboét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowq

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikbw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq $cieralng a podbudowaq, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w  konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcq lub odcinajgcg.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemotzliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezqcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.
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1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojozddw,
umieszczenia urzqdzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Inspektor  (Inzynier)- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.23. Polecenie Inspektora (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
(Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w redlizaciji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociqg itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.30. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, SST
i poleceniami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z Instrukcjq ,,Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym'.
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centfralnych, zarzgdzenia witadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sq zwigzane z realizacjqg robdt
lub mogg wptywaé na sposéb przeprowadzenia robét.

Wykonawca powinien ufrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacii projektowej i jeden egzemplarz SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili

odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowaq:

Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowiq przetargowqg dokumentacje projektowq oraz projektowq
dokumentacje wykonawczq i zostang przekazane Wykonawcy.

Wykonawca: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
konfraktowe;.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentaciji projektowe;.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany w dokumentaciji powinny by¢ wprowadzone przez Zamawigjgcego po uzgodnieniu
z Projektantem.

1.5.3. Igodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST.
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
projektu stanowiq cze$¢ umowy a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach, o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera projektu, ktéry podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiardw okreslonych ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcqg jaokos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
konfraktowaq.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie frwania realizacji konfraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczojgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodz lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkdw:
a) Miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢  tak wybrane , aby
nie powodowac zniszczen w Ssrodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajqce przed:
*  zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem,
= olejami, materiatami foksycznymi i innymi szkodliwymi substancjami,
. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
. mozliwosciq powstania pozaru.
c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowal zniszczeh
w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robdt.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie readlizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym joko rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawidgjgcy powinien ofrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjomi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqgcy.

1.5.8. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczqcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty
objete Kontraktem.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punkcie 1.5.8. nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq automatycznie uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczqc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$é wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzqdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwiqzane z realizacjg robdt
lub mogg wptywaé na sposéb przeprowadzenia robét.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej oraz
prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwad roboty do dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robdt. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w  kosztorysie ofertowym
i dokumentaciji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
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zabezpieczenie instalacii i urzgdzeh podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujgcq lub bedgcqg wtascicielem instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspdtpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek  uszkodzenia instalacji i urzgdzeh  podziemnych nie  wykazanych na  planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy urzadzeh obcigzy
Wykonawcq.

2. Materiaty
2.1. irédia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢é pobrane przez Wykonawce ze Zzrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach materiatdw mozliwie
jak najszybciej, aby umotzliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robédt.

2.1.2. Materiaty mogq by¢ pobrane tylko ze 7rédet zaakceptowanych przez Inzyniera.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

N
-

2.2. Przechowywanie materiatéw.

2.2.1. Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania,
mogq by¢ powtdrnie badane przed wtgczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcey inspekcje materiatow.

2.2.2. Sktadowanie materiatdbw moze odbywacl sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jedli okazqg sie konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢
dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

2.2.3. Wszystkie miejsca czasowego sktadania materiatéw i lokalizacji wytwdrmi powinny by¢ po zakohczeniu
robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

3. Sprzet

3.1. Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet i narzedzia przewidziane w SST.

3.2 Sprzet pod wzgledem typdw i ilosci powinien odpowiadad wskazaniom zawartym w SST i powinien by¢é
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowad
takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganh
jako$ciowych robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazddw podczas
transportu  materiatdw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi
w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogqg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

4.2, Wykonawca nie moze uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.
43. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym

i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
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5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonac z nalezytg starannosciq i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda robota, ktéra
ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt. Za wykonanie
robét bez akceptacji Inzyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonania robdt zostaty
okredlone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdinych rodzajéw robét.

5.2, Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje 2 tablice informacyjne. Kazda z tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty czas realizacji robét.
Koszt utrzymania tablic infformacyjnych obcigza Wykonawce.

5.3. Wytyczenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.4. Inwentaryzacja geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowli oraz
robét ulegajgeych zakryciu - ktére takiej inwentaryzacj wymagaja.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

6.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoéci materiatow.

6.1.2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

6.1.3. W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczy¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac
w  zakresie i z czestotliwosciqg gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdt lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacii.

6.1.4. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych ~w dokumentacji i SST. Inzynier dokonuje oceny jakosciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej
wykonanych robét.

6.2. Kontrola materiatéw.

6.2.1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedq przed dopuszczeniem do robdt
podlegac inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci.

6.2.2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, bedq fraktowane
joko wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete
i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

6.2.3. Prébki materiatu powinny by¢& pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem  urzqdzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoiciq, jak okreSlono w SST.

6.3. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

6.3.1. Dane ogdline.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

6.3.2. Minimalne wymagania zakresu badah.

Minimalne wymaganie co do zakresu badan iich czestotliwos¢ zostaty okreslone w specyfikacjach. Jezeli jakie$
nie zostato okreSlone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

6.3.3. Pobieranie prébek.
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Probki powinny by¢ pobierane losowo.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci ,o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny
by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy
nie obejmujg badania wymaganego w SST stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywad Inzynierowi kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej po ich zakohczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je na
zyczenie Zamawiagjgcemu.

6.3.5. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt, wigczajge
w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej
poszczegdlnych robdt.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera.

6.4.1. Inzynier, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia
przydatnosci materiatdw do robdt.

6.4.2. Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytqgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnoici robét ze specyfikacjomi.

6.4.3. Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedq optacone przez Zamawiajgcego,
ale bedq traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkdw kontraktu.

6.44. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora badania materiatdw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazine, to catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedgce
przedmiotem badan.

6.4.5. Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systfemem konfroli Wykonawcy, wykonywane
w ramach biezgcej konfroli robdt, do jokosci ktérych Inzynier nie ma zastrzezen, bedq optacane
w catosci przez Zamawiajgcego.

6.5. Inakowanie wyrobdw, certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

6.5.1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania.

6.5.2. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

6.5.3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw dla
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktdre spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w SST kazda partia dostarczona do robdét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Znakowanie wyrobdw polega na umieszczeniu znaku budowlanego:
= bezposrednio na wyrobie lub etykiecie przymocowanej do wyrobu,
* na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym wyrobu,

= na dokumentach handlowych towarzyszgcych wyrobowi.

6.6. Dziennik budowy.

6.6.1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakohczenia umowy.

6.6.2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywdad
na kierowniku budowy.
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6.6.3. Do dziennika budowy wpisuje sie:
= date dostarczenia dokumentaciji projektowe;,
uzgodnienie przez Zamawiagjgcego planu organizacii robét,
date przekazania terenu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robét,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
daty odbiordw,
wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawczy,
dane dotyczgce pobierania prébek,
whioski i zalecenia projektanta,
zgtoszenie zakohczenia robdt,
warunki pogodowe,
* inneistotne informacje o przebiegu robét.
6.6.4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
6.6.5. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

6.7. Rejestr obmiaru.
Rejestr obmiaru jest dokumentem do zapisywania i wyliczania ilosci wykonanych robét.

6.8. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce dokumenty:
. protokoty przekazania terenu budowy,

pozwolenie wodnoprawne,

pozwolenie na budowe,

protokoty odbioru robdt,

wyniki badanh i pomiardw , certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z PN lub

aprobatqg techniczng,

protokdty z narad i ustalen.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw, mdwiqgcych o przyczynach zaistniatych
wypadkdw dalbo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie
wiasciwych organdw.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementéw rozliczeniowych.

7.1.1. llosci robdt okreSlone w wycenionym Slepym kosztorysie majg charakter szacunkowy i nie bedg
przyjimowane joko wtasciwe i prawidtowe ilosci robdt podlegajgce zaptacie. Ptatnosci bedg
dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postepu robét.

7.1.2. Ewentualne btedy wystepujace w Slepym kosztorysie nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci niezbednych prac. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia
miedzy Wykonawcq i Zamawiajgcym.

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

8.1.1. Dokonujgcy odbioru robdt ocenia jakos¢ i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiardw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robdt.

8.1.2. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robét nie sq gotowe do odbioru
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcq i Inspektorem wyznacza ponowny termin odbioru.
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8.1.3. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokdt sporzadzony wedtug wzoru
okreslonego przez Zamawiagjgcego, a w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

8.1.4. Roboty poprawkowe powinny by¢ zestawione w tabeli.

8.1.5. Rodzaje odbioru robét:

= odbidrrobdt zanikajgcych,
= odbidr czesciowy,

= odbidr ostateczny,

= odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2.1. Polega on na ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajqg lub
ulegajq zakryciu.
Odbioru tych robdét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru.

8.2.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia toleranciji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu
na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia joko wady trwate i dokonuje potrgcen zgodnie
z ustaleniami poszczegdinych SST.

8.2.3. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokonuje wpisem
do dziennika budowy.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jokosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja  zapozna sie  z  readlizacjg ustalen  przyjetych
w frakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze joko$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
ocenicjgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jedli zostata
sporzgdzona w frakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetnigjgce lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SSTi ew. PZJ,

ok w
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7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTi PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzqdzen,

9. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetnicjgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z. usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednial wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowad:

= robocizne bezposredniq wraz z, towarzyszgcymi kosztami,

= wartod¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu materiatdw, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

= wartod¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

L] koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

L] podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00.

Koszt dostosowania sie do warunkdw umowy i wymagan ogdinych zawartych w D-00.00.00. obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z pdzniejszymi zmianami.

10.2.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108, poz. 953) z p&zniejszymi zmianami.

10.3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U Nr 204, poz. 2086).

10.4. Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulicy i punktdw wysokosciowych w ramach budowy ulicy
dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziaice Urzedu
Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac majgcych na celu wyznaczenie
w terenie osi budowanej ulicy, odtworzenia ulicy w planie oraz wyznaczenia punktéw wysokosciowych.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokoéciowych wchodzq:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego osi odtwarzanej ulicy,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych ulicy,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiaqjgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt tfrasy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq

projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw , ich pozyskania i sktadowania podano w D-00.00.00. , Wymagania
ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robdt ziemnych , w sgsiedziwie punktdw zatamania trasy powinny
mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci

okoto 0,30 m , a dla punktdéw utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci
0d 0,04 do 0,05 m.

wSwiadki" powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
L] niwelatory,
teodoality,
dalmierze,
tyczki,
taty,
= tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowacé uzyskanie
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wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine" pkt 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjomi GUGIK (od 1do 7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacego dane zawierajqce lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawidgjgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sq zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie od
rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazywane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej redlizacji robdt nalezg do obowigzkdw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe frasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkdédw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza
granicq robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz frasy drogowej powinna wynosi¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zatozy< poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy ulicy. Jako repery robocze
mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy ulicy. Jezeli takich nie ma, repery
robocze mogqg stanowi¢ stupki betonowe lub grube ksztattowniki stalowe osadzone w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okredlac z takq doktadnoiciq, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km , stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce jego rzedne i nazwe.

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pahnstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreSlonej w dokumentacii
projektowe;.

0§ frasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciq do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowej.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni
terenu (okredlenie granicy robdt) zgodnie z dokumentacjag projektowq oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
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nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadad odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjq projektowq.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z otworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1+7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowq jest km (kilometr) odtworzonej frasy w terenie.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robdt okreslono w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét.
Odbiorowi podlegajg roboty zwigzane z odtworzeniem trasy w terenie na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.  Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdline" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokoéciowych,

- uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoéciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktdéw w sposdb trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwidjgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwiqzane

Instrukcije techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii:

Instrukcja techniczna O -1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G -1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK Warszawa 1978.
Instrukcja techniczna G - 2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe GUGIK Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary redlizacyjne. GUGIK Warszawa 1983.

Instrukcja techniczna G - 3.1. Osnowy redlizacyjne. GUGIK Warszawa 1983.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi obiektdw budowlanych wykonywanymi w ramach
budowy ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na
dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziqdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrkg obiektéw
budowlanych, fo jest:
- budynkow,
- obiektéw matej architektury,
i obejmujg rozbidrke:

Obiekt nr 10 - ptyta betonowa (dawna ptyta fundamentowa) o wymiarach 2,6 x 2,8 m

Obiekt nr 11 - ptyta betonowa (dawna ptyta fundamentowa) o wymiarach 2,9 x 2,9 m

Obiekt nr 12 — budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, budynek gospodarczy uzytkowany jako
gotebnik, dach jednospadowy, kryty papg, $ciany drewniane, wiezba dachowa drewniana - wymiary
budynku: 5,60 x 9,90 m wysoko$¢ 4,4 m

Obiekt nr 13 - jednostanowiskowy garaz blaszany z dachem ptaskim, jednospadowym, krytym blachg falistg —
wymiary: 4,7 x 3,2 m wysoko$¢ 2,12 m

Obiekt nr 14 - jednostanowiskowy garaz blaszany z dachem ptaskim, jednospadowym, krytym blachqg falistg —
wymiary: 4,6 x 3,1 m wysoko$¢ 2,37 m

Obiekt nr 15 - jednostanowiskowy garaz blaszany z dachem ptaskim, jednospadowym, krytym blachg falistg —
wymiary: 4,9 x 3,2 m wysoko$¢ 2,14 m

Obiekt nr 16 - jednostanowiskowy garaz blaszany z dachem ptaskim, jednospadowym, krytym blachg falistg —
wymiary: 4,9 x 3,2 m wysoko$¢ 2,22 m

Obiekt nr 17 - jednostanowiskowy garaz blaszany z dachem ptaskim, jednospadowym, krytym blachqg falistg —
wymiary: 4,7 x 3,1 m wysoko$¢ 2,02 m

Wywiezienie materiatu z rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i wytadowaniu, tfransport na odlegto$é 15 km

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow.

Do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektdéw budowlanych nalezy stosowac:
- spycharki,

- tadowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne.
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4, Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki.
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Wybér Srodka transportu zalezy od
odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne.

Roboty rozbiérkowe obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektdw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacii projektowe;.

Obiekty znajdujgce sie w pasie robdt drogowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢é zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbidrkowe.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej obiektéw
przewidzianych do rozbidrki, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzqadzenie takiej dokumentaciji, w ktérej bedzie
okredlony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Jezeli jest moZliwe oraz dopuszczone przez Inzyniera spalenie nieprzydatnych elementdw uzyskanych w wyniku
prac rozbiérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzac z zachowaniem ustaleh okreSlonych w SST D-
09.01.01 p. 5.4.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoScig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowqg bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych, nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

5.4. Usuniecie kamieni i blokéw skalnych.

Duze kamienie i bloki skalne powinny by¢ usuniete z powierzchni pasa robét ziemnych w obrebie wykopdw oraz
w obrebie nasypdw w przypadku, gdy wysoko$¢ kamieni lub blokdw skalnych przekracza 1/3 wysokosci nasypu.
Doty (wykopy) po usunietych kamieniach i blokach skalnych powinny by¢ zabezpieczone lub wypetnione
zgodnie z zasadami okresSlonymi w p. 5.3.

é. Kontfrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2, Konftrola jakosci robét rozbiérkowych.

Sprawdzenie jakoici robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkdw i budowli,
gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeh elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach
budowlanych powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow".
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest kpl. (komplet) rozebranych obiektéw budowlanych.

8. Odbiodr robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. robdét obejmuje:

- rozebranie obiektéw budowlanych,

- odwiezienie materiatu z rozbidrki,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

- ewenfualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,
- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepujqg.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi elementdw ulic wykonywanymi w ramach budowy ulicy
dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziaice Urzedu
Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

Rozebraniem obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej o wymiarach 8x30 cm

Rozebraniem kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowe;j

Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 15cmi 20 cm

Reczne rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 cm

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5cm

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 23 cm

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gr. 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem

Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych zabetonowanych w gruncie

Wywiezienie gruzu z rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i wytadowaniu, transport gruzu samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é 15 km

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowq, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. Materiaty
Materiaty nie wystepujq.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Podstawowy sprzet do rozbidrki.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdw ulic moze by< wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera :
= samochody ciezarowe,
pity mechaniczne,
spycharki,
tadowarki,
koparko - tadowarki,
zurawie samochodowe,
mtoty pneumatyczne,
koparki,
frezarki.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.
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4.2. Transport materialdw z rozbiodrki.

Materiaty z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczqce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt padano w D-00,00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementdw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementédw nawierzchni
i innych zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy moZliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wtasnoscig Wykonawcey , powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inzyniera, roztadowac i utozy¢ w sposéb uporzadkowany zgodnie z asortymentem.

Elementy i materiaty , ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Inzynier wskaze, ktére elementy joko moZliwe do ponownego wykorzystania pozostajg wtasnosciq
Zamawiajgcego, a ktdére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw ulic, znajdujgce sie w miejscach , gdzie zgodnie
z dokumentacjq projektowq bedqg wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe.

Doty w miejscach , gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢é warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia
Is = 1,00 w obrebie nawierzchni jezdni, chodnikéw, wjazddw i minimum Is = 0,97 w pozostatej czesci korpusu
drogowego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jakosci robdét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w punkcie 5.2.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) dla rozbidrki:
= konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikdw, wjazddw, podbuddw.
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) dla rozbidrki:
. kraweznikdw betonowych i kamiennych, opomikdw, obrzezy betonowych.
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szeScienny) dla rozbidrki:
= taw pod krawezniki, elementdw betonowych i murdw ceglanych.
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) dla odwozu materiatdw z rozbidrki.
Obmiar robdt polega na okredleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci rozebranych
materiatéw.

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét okreslone sg w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robdt obejmuje :

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni jezdni, chodnikdw, wjazddw i podbuddw:
"  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
= rozbiérke reczng lub mechaniczng elementéw nawierzchni,
= ewentualnie przetransportowanie materiatdw  uzyskanego z rozbidrki celem
wykorzystania z utozeniem na miejscu wskazanym przez Inzyniera ,
= zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
= wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy, opornikow:
=  odkopanie elementu ,
"  wyjecie i oczyszczenie elementdw,
*  zatadunek wywiezienie i roztadunek materiatéw z rozbidrki,
= wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu po rozbidrce.

10. Przepisy zwiqzane
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowq sieci teletechnicznych w ramach budowy ulicy dojazdowej do
planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowq sieci
teletechnicznych, i obejmujq:

Budowe studni kablowych prefabrykowanych, rozdzielczych typu SKR-1, grunt kat. Ill

Montaz elementdéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osdb nieuprawnionych w istniejgcych studniach
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka

Montaz zamka ABLOY

Budowe kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego w wykopie wykonanym mechanicznie w
gruncie kat. lll, 1 warstwa i 1otwdr w ciggu kanalizacii, 1 rura w warstwie

ZLabezpieczenie istniejgcej kanalizacji tawg betonowq szerokoséci 50 cm

Zdemontowanie stupdw pojedynczych bez szczudet dtugosci 7 m, w terenie ptaskim, grunt kat. Il

Zdemontowanie przewoddw zawieszonych na hakach lub miejscach zewnetrznych poprzecznikdw w terenie
bez przeszkdd, 1 przewdd, fi=4 mm

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, recznie, $rednica kabla
do 30 mm, otwér cze$ciowo zajety

Wprowadzenie do ztgcza dodatkowego kabla o $rednicy do 30 mm

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

Montaz zespotdw tgczdwek szczelinowych 2 - stronnych, zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 10 parach
zaciskow

Krosowanie obwoddw w skrzynce kablowej

Pomiary koncowe prgdem statym kabla o liczbie par 10

Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji pod ulicg rurg dwudzielng

Obnizenie 0 20 cm ramy studni 500 x 1000 mm

Podwyzszenie o 20 cm ramy studni 500 x 1000 mm

1.4. Podstawowe okreslenia.

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do  kabli  linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych
i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciggdéw kanalizacji kablowe;.

Ciqg kanalizaciji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim

i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac
potrzebng liczbe otwordw kanalizaciji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej
w celu umozZliwienia wciggania, montazu i konserwacii kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciqgi kanalizacji magistralne;.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielcze;.

Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkqg lub rozdzielnicg kablowa.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg
do montazu gtowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, tgczgca centrale

telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

Sie¢ miedzycentralowa - cze$¢ lini miejscowej obejmujgca linie tgczace centrale telefoniczne
w jednym miescie.

Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.
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Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

tqcze - zestaw przewododw i urzadzeh miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centfralg a aparatem
telefonicznym.

Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

Odcinek wzmacniakowy odcinek lini  kablowej miedzy dwoma  sgsiednimi  stacjami
wzmacniakowymi.

Dtugo$¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapaséw kabla.

Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest
wieksza od dtugoici trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Zespot pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potgczony zespdt cewek pupinizacyjnych
w obudowie.

Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktérych zadaniem jest

zrébwnanie reaktanciji pojemnosciowej z reaktancjq indukcyjng kabla.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ‘Wymagania
ogdine” pkt 2.

2.2. Materialy.

Beton: Mieszanka betonowa powinna by¢ klasy C16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206-1.
Cement: Do wykonania zaprawy cementowej zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego wg normy

PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2. Cement uzywany do zaprawy cementowej powinien by¢ sypki, bez
zawarto$ci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien
przekracza¢ trzech miesiecy. Cement powinien by¢ przechowywany w suchych zadaszonych
miejscach i chroniony przed zawilgoceniem.

Piasek: Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
Do zaprawy cementowej przy regulacii studzienek nalezy stosowaé piaski mineralne , naturalne
i tamane, o uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone do zapraw budowlanych i spetniajgce wymagania
PN-B-06711.

Woda: Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej , woda nie powinna wydziela¢ zapachu
glinianego. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode wodociggowq pitng.

Deski: Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych . Deski powinny by¢ klasy lll, grubosci 18-
25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

2.3. Elementy prefabrykowane.

Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normqg PN-88/B-06250.
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogq by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu,
przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Bloki betonowe ptaskie
Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15.
Sktadowanie powinno byc¢ identyczne jak elementdw studni kablowych.

2.4. Materiaty gotowe

Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciggdw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-
89203.

Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
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dziataniem sit mechanicznych.

Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:

- wietfrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Szafki kablowe
Budowane w ciggach kanalizacii teletechnicznej szafki kablowe powinny by¢ zgodne z normg BN-86/3223-16.

Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Skrzynki kablowe
Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowych powinny by¢é zgodne z normg BN-80/3231-25
i BN-80/3231-28.

Skrzynki kablowe powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narazone na uszkodzenia
mechaniczne.

Zespoly i skrzynie pupinizacyjne

Zespoty i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadaé¢ normie BN-79/3223-02.

Skrzynie zespotdw pupinizacyjnych powinny by¢ przechowywane w pozycji normalnej pracy, zabezpieczone
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zespoty pupinizacyjne luzem powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pozycji pionowej,
w temperaturze od 0°C do 30°C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%.

Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i Srednice zyt ustala sie w uzgodnieniu z urzedem
telekomunikacyjnym odpowiednim dia danego terenu.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sq na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie
PN-76/D-79353 i zalezq od $rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami
i napisami:

- nazwq i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatkq wskazujacq kierunek obrotdw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugosc¢ i ciezar oraz
producent.

Stosuje typy kabli okreslone w dokumentacii techniczne;j.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wymiany ram i pokryw studni oraz regulacji wysoko$ciowej studni powinien
wykazac sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

samochdd skrzyniowy do 3.5 tony,

zuraw samochodowy 6 ton,

ciggnik,

zurawik hydrauliczny,

ubijak spalinowy,

sprezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt jok tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw i elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spetnicjg wymaganh

norm BN-73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 podlegajq przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry

w sposéb ogdlny okresla sposdéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy

przebudowac zachowujgc nastepujgcq kolejnose robdi:

- wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia istniejgca,

- wykona¢ potgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogq, przy zachowaniu
ciggtosci pracy poszczegdinych obwoddw linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkdw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq

projektowq i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzeh.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaty

zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic

o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdinych przypadkach Wykonawca moze pozostawié¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to

zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementdw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane

do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

Kanalizacja teletechniczna

Lokalizacja kanalizaciji
Lokalizacja kanalizacii jest okreslona w dokumentacii techniczne;.

Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacii:

- na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
- na zatomach frasy - studnie narozne,

- na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

- przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

- na zakohczeniach kanalizacii - studnie koncowe.

Doktadnq lokalizacje studni przedstawiono w dokumentacji techniczne;j.

Gtebokoé¢ utozenia kanalizacji

Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowe],

- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe.

Przy przejsciach pod jezdnig gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m jedli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jedli jest zbudowana z blokéw
betonowych.

Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokdw betonowych od linii prostej wynoszq:

- 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,

- 5 cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,

- 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m,

- 10 cm przy przelotach miedzy studniami od 75 do 100 m,

- 12 cm przy przelotach miedzy studniami od 100 do 120 m.
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Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest ominiecie
przeszkdd terenowych.

W celu ominiecia przeszkéd ciggi kanalizacji z rur PCW mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt
mniejszy od é m.

Spadek kandalizaciji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek
mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

Roboty ziemne

Trasa kanalizaciji
Wytyczona w terenie trasa kanalizaciji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacii projektowe;.

Gtebokosc wykopdw
Gtebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej rozbudowy
kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

Szerokos$¢ wykopdw
Szerokosci wykopdw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

Przygotowanie wykopdw
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05.
Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kandlizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe
z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

Uktadanie ciqgéw kanalizacji

Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzedem telekomunikacyjnym ilosci
otwordw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami
od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jednqg lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnaé
i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizaciji

Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatniq, gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm.
Nastepnie nalezy zasypac wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijaé ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Trasa kanalizaciji
Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢  zlokalizowana pod kgtem 90° do osi jezdni

z dopuszczalng odchytkg 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng nalezy uktadac
w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejgcymi metodq poziomego wiercenia sprzetem
dostepnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi
Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w zasadzie

nad tymi urzgdzeniami.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggdw
kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-
73/8984-05.

5.2. Studnie kablowe

Stosowane typy studni kablowych
Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowac studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiardw zgodnych
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z wymaganiami normy BN-85/8984-01.
Zastosowano studnie kablowe SKR-1.

Wykonywanie studni z prefabrykatéw
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentaciji na te studnie (katalog).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje sie w dokumentacii projektowe;j.

Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone rownolegle do osi drogi i rdwnolegle do ciggdw innych
urzgdzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falistq, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie powinno
wynosi¢ co najmniej 2%., a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dtugosci trasowe;.

Gteboko$¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,8 m.
W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do
0.5 m.

Przy ztqgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by& mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej
od 0,5 m z kazdej strony ztgcza lub skrzyni.

ZLawieszanie kabli

Kable linii nadziemnych nalezy zawieszaé na linkach nos$nych lub drutach, zakohczonych napreznikami
Srubowymi wg BN-70/3233-05.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi haczykami zawieszonymi na lince noénej lub drucie, powinna wynosi¢:

0,25 m - dla kabli o $rednicy do 18 mm,

0.3 m -dla kabli o $rednicy powyzej 18 mm.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla od drég nie powinna by<& mniejsza od 3,5 m w odniesieniu do najnizej potozonego
punktu kabla od powierzchni terenu.

Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie lini napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony
ostong ochronng lub rurg z PCW do wysokosci 3 m w gére i 0,5 m w dot od powierzchni ziemi. Przy stupie
powinien by¢ utozony zapas kabla.

Wprowadzone na stup kable nalezy zakohczy¢ gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-
80/3231-251 30 x 2 wg BN-85/3231-28.

Montaz kabli
Itgcza na kablach obotowionych powinny odpowiadaé wymaganiom normy BN-65/8984-11. Ztqcza na kablach
XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu [50].

Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢é wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych
o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05.

Skrzyzowania kabli zemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by utozony nad rurociggiem. Jesli
odlegto$¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17,
nalezy stosowac jako rure ochronng stalowq lub inng o nie gorszych wtasciwo$ciach na dtugosci po 1,0 m z obu
stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociggu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elekifroenergetycznymi
Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elekiroenergetycznymi liniami kablowymi powinny by¢&
wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125.

Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowq linii elektroenergetycznych
Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowq linii elektroenergetycznych powinny by¢ zgodne z PN-
75/E-05100.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzgdzen i obiektéw
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla zZiemnego od innych urzgdzeh i obiektéw podane sg w tablicy 5
normy BN-76/8984-17.
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Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami
Najmniejsza dopuszczalna wysoko$¢ zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy skrzyzowaniu
z drogami powinna wynosi¢ 5 m.

Ochrona linii kablowych

ZLabezpieczenie kabli od wytadowan atmosferycznych
W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach kablowych na
stupach stosowac zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

Wymagania ogdlne
Trwatq i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach
i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy wykonac za pomocq szablondw wg BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli

Inakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraznie odci$nietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla Zemnego w miejscach, w ktdrych brak jest statych i trwatych obiektéw, powinno
by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Celem konftroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie linii
kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdét z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami SST
i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdét telekomunikacyjnych powinna odbywad sie w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacii i teletransmisji. Jako$¢ robdt musi uzyska¢ akceptacje tych
instytucii.

6.2. Kandlizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kandlizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggdédw kandalizacji w miejscach studzien
kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjqg projektowq,

- prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowanh
z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymaganh normy BN-85/8984-01.

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:

- fras kablowych,

- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

- ochrony linii kablowych,

- zabezpieczenia kabli przed korozjqg.

Wymagania dotyczqce powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17.

6.4. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowq linie telekomunikacyjng nalezy uznac¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w  rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemnaq, powinny byé
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia,

wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowq kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8.

Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawigjgcemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng powykonawczg dokumentacije projektowq,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

- protokdty z dokonanych pomiardw,

- protokdéty odbioru robét zanikajgcych,

- protokdt odbioru robdt przez wiasciwy urzgd telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacii i teletransmis;ji.

9.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na

Podstawa ptatnosci

podstawie atestéw producenta urzadzeh, ogledzin i pomiardw sprawdzajgcych.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

- uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- fransport zdemontowanych materiatéw,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancii,
- wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

robd =

VO NOoO;

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01

BN-74/3233-15
BN-80/C-89203
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13
PN-85/T-20310

PN-85/T-90311

PN-85/T-90331

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

Bloki betonowe ptaskie.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania
blokéw betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji
papierowej i powtoce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji
papierowej, o powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowq, nieopancerzone

i opancerzone z ostonq polietylenowq lub polwinitowq.

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.
14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.
16. BN-65/8984-11 Itqcza lutowane. Wymagania techniczne.
17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
18. PN-76/E-05125 Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
20. BN-76/8984-26 Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetniaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.
21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

22.

24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

42.
43.
44,
46.
47.
48.
49.

51.

52.

IN-96/TP S.A.-002
IN-96/TP S.A.-004

IN-96/TP S.A.-005
IN-96/TP S.A.-006

BN-72/3233-13
BN-74/3233-17

PN-84/T-90340

PN-84/T-90341

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351
PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132
WT-80/K-133

WT-84/K-186

BN-88/8984-17/03
BN-79/8976-78-78

BN-72/3233-72

PN-77/E-05030/00

i01

BN-89/8984-18
PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-79/3223-02

BN-70/3233-05

BN-88/6731-08
PN-84/T-90346

PN-87/T-90350

Telekomunikacyjne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi,

o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdine wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi,

o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej z ostong ochronng
polietylenowq.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi,

o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej, opancerzone, w
ostonach z materiatéw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwérkowymi
o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdine wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankoweji o powtoce otowianej, opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong
polietylenowq lub polwinitowq.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowe;,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowaq.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspdtosiowymi
matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspdtosiowymi
normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej, opancerzone, z ostonami
polietylenowymi.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wiqzkami czwérkowymi o
izolacji polietylenowej piankoweji o powtoce otowiane;.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankoweji powtoce otowiane;j.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z ostong
polietylenowq.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdine wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Telekomunikacyijne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotdw
pupinizacyjnych.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyijne linie dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce aluminiowej z ostong ochronng
polietylenowq.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowiane;j.
Ogdlne wymagania i badania.

linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne

wymagania techniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i

badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
Itqcza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.
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IN-96/TP S.A.-008
IN-96/TP S.A-010

IN-96/TP S.A-011
IN-96/TP S.A-012
IN-96/TP S.A-013
IN-96/TP S.A.-023
IN-96/TP S.A.-041
BN-76/8984-16
BN-84/8984-10
BN-85/8984-01

35

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

Osprzet do instalowania kabli  telekomunikacyjnych  na  podbudowie stupowej
telekomunikacyjneji energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociqgi kablowe. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Telekomunikacyjne Linie Przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne Przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. Studnie kablowe.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST), s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét, zwigzanych z wykonaniem wykopédw dia budowy ulicy dojazdowej do planowanego
wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul.
Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy, przy
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczq zasad prowadzenia robdt ziemnych (wykopdw) w gruntach kat. Il
i obejmujg:

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

Dowdz gruntu na nasypy samochodami samowytadowczymi

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego Ilub z gruntu
antropogenicznego, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.43. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.47. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych
z frasg drogowa.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona

Wg WZOru:

| = Py

S

lods
gdzie:
yon - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
Yo, - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
ds

okreSlona zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3),
1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona

wg WZzOoru:
U - d60
le
gdzie
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodz 60% gruntu, (mm),
le - ‘$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okredlona
Wg WZOoru:
| e E
° E
gdzie:
E _ modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
2 7 PN-$-02205:1998,
E1 _ modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205:1998.
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1.4.11. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonanych robdét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" punkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdéw. Do budowy nasypdw bedqg wykorzystane tylko grunty kategorii I-I. Wybdr gruntu
do wykonania nasypdw korpusu drogowego, uzyskanego z wykopdw, powinien by< dokonany po
przeprowadzeniu badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniv go joko przydatnego, to jest spetnicjgcego
wymagania okreSlone w normie BN-72/8932-01 i zaakceptowanego przez Inzyniera. SST dane dotyczqce
gruntéw przydatnych do wykonania nasypdw podano w D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow".

Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Inzyniera.

Nadmiar objetosci robdt ziemnych pochodzgcych z wykopdw oraz grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypdw powinny zostaé odwiezione przez Wykonawce na odktad w uzgodnieniu z wtasciwymi wtadzami
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami porzadkowymi i o ochronie $rodowiska. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgodq Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza feren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G.
Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
no$nosci Gi zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

= odspagjania i wydobywania gruntéw (mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, rdwniarki),

. transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe),

= sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jok tez w czasie odspajania,
fransportu, wbudowania i zageszczania.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport gruntéw.
Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod fransportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajno$¢ $Srodkdw transportu  powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Dokladnosé wykonania wykopow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz+ 10 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.3. Wymagania dotyczqce zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt zZiemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w ponizszej tabeli dia kategorii ruchu
KR-2.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa korpusu
kategorii ruchu KR-2

Gérna warstwa o gruboéci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukciji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanej powyze;j.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone powyzej nie mogqg by¢ osiggniete przez bezposdrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwigjgcego
uzyskanie wymaganych wartodci wskaznika zageszczenia. MoZliwe do zastosowania Srodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru
wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.4. Odwodnienie wykopdéw.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktdre zapewniq
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiqgzek takiego wykonywania wykopdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniojgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jok rowniez
za dowieziony grunt.

5.5. Zasady prowadzenia robot.

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie i duzg gesto$¢ uzbrojenia podziemnego zaleca sie zachowanie szczegdinej
ostrozno$ci w czasie wykonywania robdt. W miejscach kolizZji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne, a po stwierdzeniu obecnosci uzbrojenia roboty w jego poblizu nalezy prowadz¢ recznie.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemoZliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.6. Wymagania odnosnie ruchu budowlanego.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacd sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie
spowodujq uszkodzeh powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkédw
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6.  Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonhczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okrelonych w pkt. 5.3.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjq projektowaq:

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych i wysiekdw wodnych.

6.2.2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tablica.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar szerokosci wykopu co25m

pomiar niwelatorem rzednych w ostepach co 25 m
oraz w punkfach wqtpliwych

2 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu

wskaznik zageszczenia okreslac nie rzadziej niz w trzech

3 |Badanie zageszczenia gruntu w wykopie bunktach na 1000 m? powierzchni

6.2.3. Szerokos$é wykopu.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic sie od szeroko$ci projektfowanej o wiecej niz+ 10 cm.

6.2.4. Rzedne powierzchni wykopu.
Rzedne powierzchni wykopu nie mogq rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz - 3 cm lub +1 cm.

6.2.5. Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
kategorii ruchu KR2. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okredli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetnigjace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg punktu 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci .
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 [m3] wykopdw obejmuje nastepujgce czynnosci:

L] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakowanie robdt,

=  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad, obejmujqgce:

odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452

PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-68/B-06050
PN-78/B-06714/28
PN-80/B-06714/37
PN-78/B-06714/39
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
PN-S-02205:1998
BN-67/8936-01

BN-76/8950-03

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis.

Grunty budowlane. Badania polowe, zastgpiona czesciowo przez PN-88/B-04481
w zakresie p. 6.1, p. 6.2 p. 6.3.

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodqg bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni  podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytq.

Pobieranie probek gruntéw do celdw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu joko podtoza nawierzchni
podatnych.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania odbioru.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci.

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz. 430.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST), s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem nasypdéw dla budowy ulicy dojazdowej do planowanego
wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul.
Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy, przy
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych przy wykonaniu nasypdw
okreslonych w dokumentacii projektowej i obejmujq:

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. Il dowiezionego samochodami wraz z formowaniem
i zageszczaniem nasypdw

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego, spetniajgca warunki
statecznoici i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$s¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg Wzoru:
| :&
S
Pus
gdzie:
Yo, _ gestoSC objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z normq BN-77/8931-12,
d (Mg/m3),
Yo, - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
ds

okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzqca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3),
1.4.7. Wskaznik réznoziamistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona

Wg WZOru:
b=t
le
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
le - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Pozostate okredlenia podstawowe sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonanych robdét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" punkt 2.
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2.2. Zasady wykorzystania gruntu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw pod warunkiem, ze spetniajg wymagania okre$lone w punkcie 2.3. Grunty bedqgce
nadmiarem objetosci robdt ziemnych powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.

2.3. Grunty i materiaty do nasypéw.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢é  wymagania okreslone
w PN-5-02205:1998. Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje ponizsza tabela.

Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania nasypdw wg PN-5-02205:1998

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tre$¢ zastrzezenia
Na gérne warstwy | 1. Zwiry i pospotki 1. 1wiry i pospotki gliniaste Pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie | 2. Piaski grubo i $rednio ziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
przemarzania 3. ltotupki przyweglowe przepalone zawierajgce 3. Pyly piaszczyste i pyty cement, wapno, aktywne
mniej niz 15% ziarn mniejszych od 0,075 mm 4. Gliny o granicy ptynnoéci mniejszej popioty itp.
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu niz 35%
odpowiadajgcym pospdtkq lub zwirom 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartoici frakcji towej > 2%
7. 1uile wielkopiecowe iinne Drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste O wskazniku no$Snosci Wnos210
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét zZiemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki itp.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, réwniarki itp.),

= fransporfu mas ziemnych (samochody samowytadowcze itp.),

= sprzetu zageszczajgcego (walce, zageszczarki, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobor sprzetu zageszczajgcego.

W ponizszej tablicy podano, dla réznych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ dostosowany odpowiednio dla danego rodzaju gruntu
i grubosci zageszczanej warstwy.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Dziatanie Rodzaj sprzetu Grunty niespoiste: piaski zwiry pospofki
sprzetu grubos¢ warstwy w cm liczba przejazddw
1. Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8
% 2. Walce okotkowane - -
:g 3. Walce ogumione (samojezdne i przyczepne) od 20 do 40 od 6do 10
&

4. Ptytki spadajgce (ubijaki) - -
5. Szybko uderzajgce ubijaki od 20 do 40 od2do4

6. Walce wibracyjne

e - lekkie (do 5 ton) od 30 do 50 od3dob5
N
% - $rednie (5 + 8 ton) od 40 do 60 od3dob
9]
S - ciezkie (> 8 ton) od 50 do 80 od3do b
[a)

7. Ptyty wibracyjne
- lekkie od 20 do 40 od 5do 8

- ciezkie od 30 do 60 od4doé
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu.

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod fransportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci tfransportu.

Wydajno$¢ $rodkdw  transportu  powinna by¢ dostosowana do  wydajnosci  sprzetu  stosowanego
do wykonywania wykopdw oraz sprzetu uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z dokopu oraz
do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania nasypow.

Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczeh Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Dokladnosé wykonania nasypow.

Odchylenie osi korpusu Zemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét zemnych nie moze przekraczac + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktdre zapewniq
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jok rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadnigjgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykonywanie nasypéw.

5.4.1. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w goémej strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreSlona w ponizszej tablicy, Wykonawca powinien dogescic podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w ponizsze] tablicy nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podjac Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Minimalna warto$¢ Is dla;

Nasypy o wysokosci,

kategorii ruchu
[m] °

KR-11iKR-2
do 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nosé warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
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5.4.2. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw
Przed przystgpieniem do budowy nasypu powierzchnia podtoza powinna by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
gteboko$¢, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawqg nasypu.

5.4.3. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw.

Do wykonania nasypdw nalezy uzy¢ gruntdw kategorii I-ll, uzyskanych z wykopdw i z dokopdw. Wybdr gruntdw
i materiatdw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2
mniejszej SST.

5.4.4. Iasady wykonania nasypéw.

Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono

w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych

zasad:

= Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowaq, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rbwnomiernie na catej szerokosci.

= Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

= Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.

5.4.5. Zageszczenie gruntu.

Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu,
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkdw.

Wilgotnosé gruntu.

Wilgotnoé¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg w gruntach
niespoistych * 2%. Sprawdzanie wilgotnosci gruntu nalezy sprawdzac laboratoryjnie.

Wymagania dotyczgce zageszczenia

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wiérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreSlony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetniac wymagania okre$lone w ponizszej tabeli.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ wskaznika Is dla:

Strefa nasypu kategorii ruchu

KR-1iKR-2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od 0.97

powierzchni robét ziemnych od 0,2 mdo 1,2m

Jezeli badania kontrolne wykazq, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdmie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
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warstwy.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow.

6.2.1. Rodzaje badan i pomiardw.
Kontrola jakosci wykonania nasypdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w mniejszej
SST oraz w dokumentaciji projektowej i zaleceniami Inzyniera.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
=  badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypdw ,
L] badania prawidtowoici wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
. badania zageszczenia nasypu,
. pomiary ksztattu nasypu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i wysiekdw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tabela.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
! Pomiar szerokos$ci korpusu
Zemnego Pomiar taémg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m
Pomiar rzednych . . . .

. f i poziomnicq lub niwelatorem, w odstepach

2 powierzchni korpusu e

. co 50 m na prostych oraz w miejscach,

ziemnego

Pomiar rownoic ktére budzg wagtpliwosci

powierzchni korpusu

Wskaznik zageszczenia okredla¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach catego zakresu nasypéw

Badanie zageszczenia
gruntu

6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego.
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego.
Rzedne korony korpusu zZiemnego nie mogqg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz — 3 cm lub
+1cm.

6.3.4. Rownosé korony korpusu ziemnego.
Nieréwno$¢ powierzchni korpusu Zzemnego mierzone tatq 3-metrowq, nie mogq przekraczac 3 cm.

6.3.5. Zageszczenie gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu okrelony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.3.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetnigjace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymaganh zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe , na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdére wykazujq wieksze odchylenia cech od okredlonych w punktach 5i é specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane prze Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizonq joko$¢.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw.
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6.4.1. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci

wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wartoéciami okreSlonymi w punkcie 5.

Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12 oznaczenie

modutéw odksztatcenia wg normy PN-S-02205.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

. jeden raz w trzech punktach dla catego zakresu nasypdw, w przypadku okredlenia wartosci s,

L] jeden raz w trzech punktach dla catego zakresu nasypdw, w przypadku okreslenia pierwotnego i wtbrnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki konfroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdw laboratoryjnych.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona

przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4.2. Pomiary ksztattu nasypu.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcq z wymiardw geometrycznych korpusu, okre$lonych
w dokumentaciji projektowe.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest [m3] wykonanego nasypu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru
w ferenie.

Objeto$¢ nasypdw bedzie ustalona na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5i 6 mniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robdt podano D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 [m3] nasypdw obejmuje:

* prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

= pozyskanie gruntu z wykopu, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek
i utrzymanie w okresie eksploataciji, oraz zakup materiatu,

fransport urobku z wykopu lub dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie powierzchni gruntu do wielkoéci podanej w dokumentacii projektowej i SST,

profilowanie powierzchni nasypu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci bierne;.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02

7.BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytq.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcja badanh podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz. 430.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarpy geokratg na geowtdkninie w ramach budowy
vlicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce
Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudziqdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem wzmocnienia skarpy za pomocq geosyntetyku i obejmuje:
- utozenie warstwy geotkaniny separacyjno - filtracyjnej,
- umocnienie skarpy geokratg systemu NEOWEB TM-GWS 100 (P) (lub rbwnowazng) wraz z wypetnieniem
gruntem i obsianiem trawq.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciqgte], wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witdkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymato$ciq oraz
wodoprzepuszczalnodciq. Geosyntetyki obejmujq: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny,
georuszty, geokraty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub wiecej
uktaddw przedz, widkien, filamentdw, tasm lub innych elementéw.

1.4.3. Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu - wykorzystanie wtasciwoéci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.5. Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw
no$nosci lub statecznosci albo warunkdw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.6. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Geotkanina separacyjno - filtracyjna.

Geotknina powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDIM dopuszczenia do stosowania do celéw drogowych.
Rodzaj zastosowanej geotkaniny powinien umozliwi¢ dotrzymanie nastepujacych parametréw mechanicznych
i hydraulicznych:

* masa powierzchniowa 95 (£10) g/m2,

wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuz pasma: 12 (-1) kN/m,

wytrzymato$é na rozcigganie w poprzek pasma: 12 (-1) kN/m,

odksztatcenie przy zerwaniu wzdtuz pasma: 28 (+8) %,

odksztatcenie przy zerwaniu w poprzek pasma: 16 (+4) %,

wytrzymato$é na przebicie statyczne metoda CBR: 1800 (-180) N,

umowny wymiar poréw Ogo: 225 (+40) um.

Geotkanina powinna by¢ dostarczana w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szeroko$¢,
dtugoé¢) mogqg by¢ standardowe Ilub dostosowane do indywidualnych zaméwieh. Rolki powinny by¢
opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowanqg przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed
rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na wtasciwosci  geotkaniny. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ geotkanine przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed
dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiat nalezy przechowywad
wytqcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyrdwnanym podtozu. Nie nalezy
uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.
Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyé rolki przed uszkodzeniami
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mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

2.3. Geokrata - geosiatka komérkowa.

Geokrata powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDIM dopuszczenia do stosowania do celdw drogowych.
Zastosowana geokrata (geosiatka komérkowa)systemu NEOWEB TM-GWS 100 (P) (lub réwnowazna) powinna
mie¢ wysoko$¢ 100 mm, by<& o matych komaérkach, perforowana.

Geokrata powinna by¢ dostarczona w sekcjach o powierzchni 20 m2 (2,50 m x 8,00 m). Powinna by¢
opakowana w wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed
rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na wtasciwosci geokraty. Podczas przechowywania
nalezy chroni¢ geokrate przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jok réwniez przed dtugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiat nalezy przechowywaé wytgcznie opakowany
fabrycznie, utozony poziomo na wyrédwnanym podtozu. Nie nalezy uktadaé na nim zadnych obcigzen.
Opakowania nie nalezy zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyé materiat przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem.

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu

do uktadania geosyntetyku:

= uktadarki o prostej konstrukcii, umozliwigjgcej rozwijanie geowtdkniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do
wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,

= dopuszcza sie reczne uktadanie geowtdkniny,

» geokrate (geosiatke komdrkowq) nalezy uktadac recznie przy uzyciu zszywarki.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatéow.

Geosyntetyki mogqg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

= opakowania folig, brezentem lub tkaning techniczng,

= zabezpieczenia opakowan przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

= ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

= niedopuszczenia do kontaktu z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcigé
geosyntetyk.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt padano w D-00,00.00. "Wymagania ogdlne"” pkt 5.

5.2. Zasady uktadania i zasypywania geotkaniny.

Podtoze gruntowe przed uktadaniem geotkaniny powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w SST D-04.04.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza. Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie
utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych wystepdw, mogacych spowodowad uszkodzenie
geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do
warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni.

Sposdb uktadania geotkaniny, szerokosci pasdw, niezbedne szerokosci i sposdb wykonania zaktaddw
i zawijah oraz kotwien nalezy stosowal zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest
dostosowana do wymiardw konstrukciji, to rolki materiatu mozna cigé na potrzebny wymiar za pomocqg
odpowiednich urzqadzen, np. noza, pity. Geotkaniny nie nalezy nacigga¢ lub powodowac jej zawieszenia na
wzgdrkach (garbach) lub nad dotami.

W przypadku uszkodzenia geotkaniny, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geotkaniny na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Niedopuszczalny jest ruch pojazddw gasienicowych, walcédw okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Geotkanine mozna rozpakowac z foli ochronnej
bezposrednio przed uktadaniem, chronigc jg przed uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montazu.
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5.3. Zasady uktadania i zasypywania geokraty (geosiatki komoérkowej).

Podtoze nalezy przygotowaé do wymagane] wysokosci, a skarpy powinny by¢ przygotowane do ktadzenia
geokraty. Sposéb uktadania geokraty nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Na szczycie skarpy
nalezy zamontowac¢ prég o szerokosci 80 — 100 cm, lekko ponizej poziomu gruntu. Wzdtuz gérnej krawedzi progu
zbocza co 50 cm wbija sie kotwy o dtugosci 60 — 100 cm i $rednicy 10 — 12 mm (taki rozstaw odpowiada zwykle
odstepowi co dwie komorki systemu). Jeden rzad komdrek zaczepia sie o kotwy, a nastepnie caty pas rozwija
sie w dét na catg dtugose, aby komorki osiggnety ksztatt romboidalny. Dolny rzgd komdrek mocuje sie za
pomocq kotew takich, jak w gérnej czesci, umieszczonych w takich samych odstepach. Dodatkowe kotwy
wbija sie miedzy gérny i dolny rzgd komdrek w odstepach ok. 80 - 100 cm. Do tego celu stosuje sie kotwy z
zagietym kohcem (kotwy o ksztatcie odwrdconej litery ,,J"), przytrzymujace komérki w miejscu, przy czym kotwa
musi zosta¢ wbita tak, aby hakiem dotykata gémej krawedzi komérki. Sgsiednie pasy systemu tqczy sie 12 -
milimetrowymi galwanizowanymi klamrami za pomocq pneumatycznego zszywacza. Przed wypetnieniem
systemu ziemiq, nalezy sprawdzi¢ osadzenie wszystkich kotew, ewentualnie wbi¢ je na odpowiedniq gteboko$e,
tak aby hakiem dotykaty gérnej krawedzi komérki. Geokrate wypetnia sie nasypujgc grunt od gory w kierunku
do dotu zbocza. Zaleca sie nadsypanie okoto 10 — 20 mm materiatu ze wzgledu na osiadanie materiatu. Po
zakonczeniu nasypywania grunt nalezy obsiaé trawa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcédw itp.),

= sprawdzé cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w trakcie robdét polegajg na wizualnej ocenie stopnia przygotowania podtoza dla potrzeb utozenia
geosyntetyku, stanu technicznego geosyntetyku oraz przestrzegania zasad i wymogdw producenta odnoénie
sposobu i warunkdw uktadania geosyntetyku.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) utozonego geosyntetyku.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt okreslone sg w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiédr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie geosyntetyku.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"
oraz niniejszej SST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robdt obejmuje :
0  prace pomiarowe,

o oznakowanie robét,

o przygotowanie podtoza,

o zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

o] utozenie geosyntetyku,

0  wypetnienie geokraty gruntem urodzajnym,

0  obsianie gruntu frawq,

o] przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

o odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiqzane

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

PN ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodq szerokich prébek.
PN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci poréw.

PN-EN ISO 13433:2006 (U)  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajgcego stozka).

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDIM, Warszawa 2002.
Zalecenia i instrukcje producentédw geosyntetykdw.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z budowq kandlizacji deszczowej w zwigzku z budowq ulicy dojazdowej do
planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczoweji obejmujq:

Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg cementowa o Srednicy nominalnej
150 mm

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8 — 1,5 m, gtebokosci do 6,0 m z recznym wydobyciem
urobku, w gruncie kat. 1-1ll

Wykopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, kat. gruntu Il

Wykopy reczne z podnoszeniem urobku zurawiem samochodowym w pojemnikach, grunt. kat. I-ll

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych gtebokosci do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych
kat. I-lll wraz z rozbidrkg

Umocnienie pionowych Scian wykopdw o gtebokosci do 6,0 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.
-l palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbidrkg

Zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gruntem dowiezionym kat. I-ll, gteboko$¢ wykopu do 6,00
m, szeroko$¢ 0,8 +1,5m

Zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gruntem dowiezionym kat. I-ll, gtebokos¢ wykopu do 6,00
m, szeroko$¢ 2,6 +4,5m

Dowéz gruntu kat. IHI do zasypania wykopdw (piasek)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat. |-l uprzednio
zmagazynowanym w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - odwdz gruntu
Z wykopu

Montaz i demontaz elementdw konstrukcji podwieszeh rurociggdw i kanatdéw o rozpietosci 4,0 m

Montaz i demontaz elementdw konstrukcji podwieszen (typu lekkiego) kabli energetycznych o rozpietosci 4,0 m

Podtoza z materiatédw sypkich o gruboéci 15 cm

Kanaty z rur PVC litych typu ciezkiego kl. "S" @ 315x9,2 mm o potgczeniach kielichowych, tgczonych na
uszczelke

Kanaty z rur PVC litych typu ciezkiego kl. "S" @ 200x5,9 mm o potqczeniach kielichowych, tgczonych na
uszczelke

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm z pokrywq nadstudzienng Zzelbetowq ; studnie z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelki, wykonane z betonu wibroprasowanego k.
min. C40/50 wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci ponizej 4% i mrozoodpornosci F-150, pokrywa nastudzienna
zelbetowa, pierécien odcigzajgcy, wtaz zeliwny z zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D-400 zabezpieczony
dwoma ryglami z logo ,,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ"

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm z pokrywq nadstudzienng Zzelbetowq ; studnie z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelki, wykonane z betonu wibroprasowanego kl.
min. C40/50 wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci ponizej 4% i mrozoodpornosci F-150, pokrywa nastudzienna
zelbetowa, pierécien odcigzajgcy, wtaz zeliwny z zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D-400 zabezpieczony
dwoma ryglami z logo ,,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ" - studnia nabudowana na kanale pietrowym
— podmuréwka z cegty kandlizacyjnej na zaprawie cementowej, wtaz zeliwny fi = 600 mm, klasy A15 szczelny

Préba szczelnoéci kanatdéw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm

Przejscie przez sciany betonowe szczelne dla rur PCV @ 300 mm, tuleja PCV

Przejscie przez sciany betonowe szczelne dla rur PCV @ 200 mm, tuleja PCV

Tréjnik redukeyjny PVC @ 315/200 mm

Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowych o srednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem. Studzienki
z pierScieniem odcigzajgcym, wpusty zeliwne klasy D-400 zwykte, uchylne na zawiasach z ryglem
zabezpieczajgcym o wym. 430x620 mm

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowych o Srednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem. Studzienki
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z pierscieniem odcigzajgcym, wpusty podkraweznikowe z bocznym odptywem o wym. 500x500 mm kl. C-250

Préba szczelnodci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm

Izolacja zewnetrznych powierzchni rur betonowych o Srednicy 500 mm  (2xBitizol R+P)

Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy 1200 mm

Wymiana wtazdéw zeliwnych na studniach kanalizacji sanitarnej, obejmujgca demontaz istniejgcego wtazu i
montaz nowego wtazu zeliwnego klasy D-400. Wtazy z logo ,MWIK" (wtazy dostarczy MWIK)

Demontaz ptyty pokrywowej ze studni kanalizacyjnych.

Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych H do 0,5 m z uzupetnieniem stopni, wykonanie kinety, naprawa
uszkodzen. Studnie @ 1200 mm.

Montaz prefabrykowanego pierécienia odcigzajgcego 1960/1530x250 mm.

Montaz prefabrykowanej zelbetowej ptyty pokrywowej 1960/625x180 mm.

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych - zaworéw wodociggowych i gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 1.4.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kandlizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaty.

1.42.1.  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.42.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do konftroli
i prawidtowej eksploataciji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwédch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do konfroli
i prawidtowej eksploataciji kanatéw.

1.4.3.5. Komora potgczeniowa - komora kandlizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.43.6. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.43.7. System odwodnienia liniowego - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikéw, nawierzchni stanowisk postojowych i placéw
do projektowanych odbiornikédw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.42. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Rury kanatowe.
Rury PCV kielichowe lite typu ciezkiego klasy ,,S" tgczone na uszczelke gumowa. Rury o srednicy 315x9,2 mm dla
kanatéw deszczowych i 200x5,9 mm dla przykanalikéw wpustéw ulicznych, zgodne z normg PN-EN 1401/2002.

2.3. Studnie rewizyjne.

2.3.1. Kregi betonowe prefabrykowane.

Do wykonania studni rewizyjnej nalezy zastosowal kregi betonowe o $rednicy 1200 mm. Studnia z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelki, wykonane z betonu wibroprasowanego
klasy min. C40/50 wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci ponizej 4% i mrozoodpornosci F-150.

2.3.2. Ptyta pokrywowa.
Prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa o grubosci 180 mm dla studni @ 1200 mm.

2.3.3. Wiazy kanatowe.

Wtazy kanatowe nalezy wykonywad jako wtazy zeliwne typu ciezkiego @ 600 mm, klasy D-400 odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124: 2000.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 124: 2000.

2.3.4.. Stopnie ztazowe.
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101.

2.3.5. Pierscienie odciqzajqce.
Pierscienie odcigzajqgce zelbetowe o grubosci 250 mm dla studni @ 1200 mm.

2.4. Studzienki sciekowe.

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne.

Wpusty zeliwne D-400 uchylne na zawiasach z ryglem zabezpieczajgcym, o wym. 430x620 mm. Wpusty uliczne
podkraweznikowe z bocznym odptywem 500x500 mm kl. C-250. Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 124: 2000. Zwiehczenie wpustdw ulicznych wykonac zgodnie z normg PN-EN 124: 2000.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane.

Do wykonania studzienek Sciekowych nalezy zastosowaé elementy prefabrykowane z  betonu
wibroprasowanego:

= krqzki posrednie @ 0,5 m,

= elementy przytqgczeniowe @ 0,5 m,

» dno osadnikowe & 0,5 m.

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.
PierScienie zelbetowe odcigzajgce prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C25/30 zbrojonego stalg StOS. Podstawa betonowa @ 600/840 mm oraz pierScien betonowy @ 600/1100 mm.

2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane.
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubos$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C25/30 zbrojonego stalg StOS. Pierscieh betonowy @ 840 mm z otworem 340/480 mm.

2.5. Kruszywo na obsypke.
Obsypka powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-B-11113:1996.

2.6. Beton.
Beton C8/10 na warstwe wyrdwnawczg powinien odpowiadad wymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Iaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Sktadowanie materiatéw.

2.8.1. Rury kanatowe.
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo
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w pozycji stojqgce].

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojqcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajqgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliiwiaé dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.8.3. Cegta kandlizacyjna.

Cegta kandlizacyjina moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni  utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwigjgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzgdkowany, zapewnigjgcy tatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe mogq by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie
przekraczajgcej 3,0 m.

2.8.4. Wiazy kanatowe i stopnie.
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Wpusty zeliwne.
Skrzynki lub ramki wpustdw mogqg by¢ sktadowane na otwarte] przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozdw.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych.

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian $rodka tfransportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport kregéw.
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
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wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicy 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $srodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na srodkach fransportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transporfowane luzem nalezy uktadaé na Srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegty luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac mechanicznie za pomocq
urzqgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw
przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzqddw pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych.
Wtazy kanatowe mogqg by¢ transportowane dowolnymi srodkami fransportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych.
Wpusty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem
sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i frwale oznaczy je w terenie za pomocqg
kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ joko wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaije sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpodrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Reczne wykopy wykona¢ w miejscach skrzyzowania tras kanatdw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
(energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociggowym, gazowym) w celu doktadnego ich zlokalizowania
i odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem pod nadzorem ich gestora. Istniejgce uzbrojenie
krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie i podwieszenie na wykopie. Sciany
wykopdw nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu
»Krings”.
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5.4. Przygotowanie podtoza.

Projektowane kanaty nalezy posadowi¢ na niewzruszonym gruncie rodzimym odpowiednio uformowanym. Dno
wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajgc wieksze frakcje gruntu i kamienie. Nastepnie nalezy wykona¢ podtoze
z materiatdw sypkich o grubosci 15 cm. Bezposrednie podtoze uformowac na kat 120° , tak aby do gruntu
przylegato 1/3 obwodu rury. Utozone kanaty zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku Sredniego
zageszczonego. Grubo$¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm. Obsypke ochronng wykona¢ warstwami co 15 cm.
Pozostatg obsypke wykona¢ z gruntu rodzimego z wykopu z jego przesianiem.

5.5. Wykonanie podwieszen.

Krzyzujgce sie z wykopami pod projektowane kanaty i przykanaliki istniejgce uzbrojenie podziemne tj. kable

energetyczne i telekomunikacyjne, gazociqgi i wodociqggi, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem

i zerwaniem przez wykonanie odpowiednich konstrukcji podparé i podwiesze w nastepujgcy sposéb:

= kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg ostonowqg z PVC i podwiesi¢ na
dtugosdci min. 1,5 m od osi skrzyzowania: dla kabli NN rura o $rednicy 110 mm, dla kabli WN rura o $rednicy
160 mm.

* przewody gazowe w odlegtosci od kanalizacji mniejszej niz 2,0 m obudowac rurg ochronng potéwkowqg
zgodnie z normqg PN-87/PN-34501,

= przewody wodociggowe w przypadku nie zachowania w pionie odlegtosci 0,5 m od projektowanych
kanatéw nalezy zabezpieczy¢ rurqg ochronng PVC lub PEHD o dtugosci | = 1,5 - 2,0 m w przypadku uktadania
kanalizacji pod wodociggiem, potowizng rury PVC lub PEHD o dtugosci | = 1,5 - 2,0 m jezeli kandlizacja
uktadana jest nad wodociggiem (dla przewoddw wodociggowych o $rednicy 32-63 mm PE rurg o $rednicy
110 mm PVC, dla przewoddw wodociggowych o Srednicy 110-125 mm PE rurg o $rednicy 280 mm PE).

5.6. Roboty montazowe.
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

5.6.1. Rury kanatowe i przykanaliki.

Przy budowie kanatéw rurowych i przykanalikédw nalezy przestrzega¢é wymogdw zawartych w normie
PN-EN 1610/2002 (Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych) oraz instrukcji wykonania i odbioru
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej producenta. W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad: wymogdw
zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdinych uzytkownikéw, wymogdw zawartych w normach
PN-B-06050/1999 i PN-B-10736/1999, przepiséw BHP przy wykonaniu robdt budowlano-montazowych, instrukcii
budowy i montazu producentdéw materiatéw. Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy wyprofilowaé
i wyréwna¢ podtoze. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Szczegding
uwage nalezy zwrédci¢ na prawidtowos$¢ wykonania potqczen i uszczelnieh rur. Montaz rur ich obsypke oraz
zasypke wykonac zgodnie z instrukcjami producentdw rur.

Rury nalezy uktadacé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bqdzZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.6.2. Studnie rewizyjne.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatdw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwqg ftucznia lub Zzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw

drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokosc
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utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacii projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o Srednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢& wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowdq, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetq.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowac
witazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielehcach
gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w
dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.3. Studzienki deszczowe - wpusty deszczowe.
Wpusty deszczowe z wlotem bocznym o wymiarach 500 x 500 mm klasy C-250 na zawiasach oraz wpusty
deszczowe zeliwne klasy D-400 uchylne na zawiasach o wym. 430x620 mm, krata $ciekowa wpustu powinna by¢
usytuowana w $cieku jezdni. Studzienki wykona¢ jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek
o wysokosci do 1,0 m i z syfonem. Studzienki wpustdw ulicznych wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
betonowych:

L] prefabrykowanego pierécienia odcigzajacego,

= krgzkdw posrednich @ 0,5 m,

= elementu przytgczeniowego @ 0,5 m,

= dna osadnikowego @ 0,5 m.
Zwienczenia wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124/2000. Betonowe studzienki do wpustow
ulicznych wykona¢ zgodnie z normg DIN 4052.

5.6.4. lzolacje.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek z betonu
C35/45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Powierzchnie zewnetrzne betonowych wpustéw ulicznych
nalezy zagruntowac zaprawq bitumiczng (np. srodkiem Bitizol 2x(R+P)).

5.6.5. Proby szczelnosci.
Po zamontowaniu kanatdéw i pozostawieniu odkrytych ztqgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg normy
PN-EN 1610/2002 (Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych) i instrukciji producenta rur i studni rewizyjnych.

5.6.6. Obsypka, zasypanie wykopéw i ich zageszczenie.

Po zakonczeniu robdt montazowych i wykonaniu préb cisnieniowych przewoddw nalezy zasypywaé wykopy
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza, w sposdb reczny rodzimym gruntem piaszczystym, a nastepnie
mechanicznie przesianym gruntem rodzimym piaszczystym. Zasypki wykona¢ starannie, ubijajgc lekko zwilzony
grunt warstwami o grubosci max. 20 cm, z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdinie
doktadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien osiggngé
wz=0,97+1,0.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w  zakresie
i z czestotliwosciq okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoséciqg do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodq,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjqg projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢

wiecejnizt 5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

= odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

= wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

* rzedne kratek éciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest:

» dla wykonania robdt ziemnych [m3] (metr szescienny)

dla wykonania umocnienia $cian wykopdw [m2] (metr kwadratowy)

dla zabezpieczenia urzgdzen podziemnych [kpl.] (komplet)

dla wykonania podtoza z materiatéw sypkich [m?2] (metr kwadratowy)

dla montazu ruriizolacji [m] (metr)

dla préby szczelnosci [prébal (préba)

dla montazu studni rewizyjnych, studzienek $ciekowych, przebicia otwordw, montazu przejs¢ szczelnych,
przytqczy siodtowych itp. [szt.] (sztuka)

8. Odbior robot

8.1. Ogdline zasady odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

Zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.
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9.

9.1.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci roboét.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizaciji obejmuje:

10.

10.1.

16.
17.
18.
19.

20.

oznakowanie robét,

zakup i dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek Sciekowych,
wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie przej$¢ szczelnych,

zabezpieczenie istniejgcych urzadzeh podziemnych,

wykonanie obsypki,

wykonanie préby szczelnosci,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

odwdz nadmiaru gruntu,

czyszczenie kanatdw rurowych i studzienek kanalizacyjnych,

wymiane wtazdéw kanatowych,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwiqzane
Normy.
PN-EN 124: 2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 1301: 2002  Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena
zgodnosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania i badania.

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa .

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1610/2002 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z zamknietego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacii.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i system.

PN-B-10729/1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej
deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP).

PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w ramach budowy ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu
dla samochodéw osobowych na dzialce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy
Nowogrudziqdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem

profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, i obejmujag:

- profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii Il -1l

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okresdlenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

gdzie:
Py - 9gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

O, - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

ds okreSlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny

zageszczenia grunfu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m3),

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé robdt z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Nie wystepujqg.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazaé
sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 4.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystgpienie do wykonania
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytqgcznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.3. Profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektfowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowanqg przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetnigjgcy wymagania obowigzujgce dla gdérej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Tabelanr1  Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ wskaznika Is

Strefa nasypu
kategoria ruchu KR-2

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robdt ziemnych 0,97

od02mdol1.2m

5.4. Zageszczenie podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okredla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzqcy podtoze uniemoZliiwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtdérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by< utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystqpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwo$¢ oraz zokres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych zageszczonego
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Kod CPV

45233000-9

Numer specyfikacji

Nazwa specyfikacji

D-04.01.01

Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw zageszczonego i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Dopuszczglno odchy’rko od Minimalna czestotliwo$¢ badan
projektowanej

1 Szerokos$¢ +10cm,-5cm co50m

2 ROwNo$¢ podtuzna <20mm co 50 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna <20mm co50m

4 Spadki poprzeczne +0,5% co50m

5 Rzedne wysokoéciowe +lcm.,-2cm co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 UkszToHowqme osl +5cm co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

w planie
; Wilzgciif)zécézzrrten’ru nie i%;,uizli);? g w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

6.2.1. Szerokosé profilowanego podtoza.
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2, Réwnosé profilowanego podtoza.
Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg. Nieréwnosci nie mogq przekraczac 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjq
+0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe.
RoZnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.6. Zageszczenie profilowanego podtoza.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by<& mniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jesli joko kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do + 10%.

6.3. Usuwanie wad.

Wszystkie elementy, ktére obiegajg od okrelonych tolerancii lub nie spetniajg podanych wymagan muszg byé
poprawione na koszt Wykonawcy. Naprawienie powinno polegaé na ponownym spulchnieniu podtoza
co najmniej do gtebokosci 10 cm, i powtdrnym zageszczeniu . Dodawanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanego profilowania i zageszczania podtoza.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Profilowanie i zageszczenie odbierane jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robdét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq jezeli zostaty spetnione wszystkie
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wymagania okreslone w punkcie 5 i é niniejszej SST. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres
wykonania robét poprawkowych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé niezwtocznie i na koszt wtasny.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 [m?] wykonanego profilowania i zageszczenia obejmuje nastepujgce czynnosci:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,

profilowanie podtoza,

zageszczenie podtoza,

wywdz nadmiaru gruntu poza teren budowy ,

wykonanie badan i pomiardéw kontrolnych,

porzgdkowanie miejsca robdt.

10. Przepisy zawigzane

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat i okredlenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celdéw drogowych i lotniskowych.
BN-48/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN- B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenie wilgotnosci.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST), s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajgcej dla budowy ulicy dojazdowej do
planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy, przy
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsqgczajqcej, stanowigcej cze$¢ podbudowy pomocniczej. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu wynosi: 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sq:
= piaski,

= pospodiki,

= Zwiri mieszanka.

2.3. Wymagania dla kruszywa.

2.3.1. Szczelnosé.
Kruszywa do wykonania warstw odsqgczajgcych powinny spetnia¢ warunek szczelnosci, okreslony zaleznosciq:

D

15 <pg

85

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajqcej,
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajqce;j.

2.3.2. Zageszczalnosé.

Uzyte kruszywo powinno miec¢ wskaznik réznoziaristosci U o warto$ci co najmniej 5 i umozliwiaé uzyskanie
wskaznika zageszczenia réwnego 1,00 wedtug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub ),
badanego zgodnie z normqg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziamistosci U nalezy okredli¢ zaleznosciq:

d
U=—%>5
10
gdzie:
deo — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsqczajgca,
dio — wymiar sita, przez ktére przechodz 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgcg.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 11 2.
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Iwir i mieszanka stosowane do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetniaé wymagania normy
PN-B-11111 dla klasy I ll.

Kruszywo naturalne w postaci pospdtki do wykonania warstwy z materiatu niewysadzinowego powinno
umozliwia¢ uzyskanie dla wymienianej warstwy gruntu wskaznika nosnosci CBR = 25%.

2.4. Wodoprzepuszczalnosé.
Warto$¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna przekracza¢ 8 m/dobe.

2.5. Sktadowanie materiatow.

Kruszywa powinno by¢ dostarczone bezposrednio na budowe z miejsca pozyskania.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw odsgczajgcych nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania warstw odsgczajacych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw odsqczajgcych powinien wykazac sie mozliiwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwaq tj. spetniajgcg wymagania SST jakosci robét.

Do wykonania warstwy odsqczajgcej nawierzchni nalezy stosowac nastepujqcy sprzet mechaniczny:

* walce dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

= roéwniarki

= ptyty wibracyjne,

= ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu do zageszczania.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport kruszywa.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze gruntowe pod warstwy odsgczajgce, powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w D-04.01.01 ,,Profilowanie i zageszczenie podtoza".

Przed wykonaniem warstwy odsgczajgcej wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza z materiatéw niezwigzanych
spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe
od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez
mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zageszczenie.

Warstwy odsgczajgce powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwigjgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢é wczedniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi ulicy i w rzedach réwnolegtych do osi ulicy lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych, nizco 10 m.

5.2.2. Rozktadanie materiatu.

Kruszywo do wykonania warstw powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Roztozona
warstwa powinna mie¢ takg grubosé¢, aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci
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projektowane;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zabrania sie uktadania warstw odsqgczajgcych w deszczu.

Natychmiast po konhcowym wyprofilowaniu warstw nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

5.2.3. Zageszczanie.

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do zageszczania okreslonym sprzetem.
Jakiekolwiek nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczona za pomocq
zageszczarek ptytowych lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym (jezdnia) nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku (wjazdy, zatoka postojowa) nalezy rozpoczynac od dolnej krawedz i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z normg BN-77/8931-12 w oparciu o normalng prébe Proctora okreslong
wg PN-8 8/B-04481.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsqczajgcq uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczania wedtug normalnej proby Proctora, kontfrole nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i widrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢  kruszywa — podczas  zageszczania  powinna  by¢é  réwna  wilgotnosci  optymalnej
(z tolerancjg od -20% do +10%), okreSlonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481
(metoda | lub Il). Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg
i rbwnomiernie wymieszany.

Zageszczona warstwa powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

= jednorodnosciqg,

= prawidtowq réwnosciq.

5.2.4. Utrzymanie warstwy odsaczajqcej.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych do wykonania warstw nawierzchni wyzej lezqcych.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzone] wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych (opady, wiatritp.).

Wszystkie koszty naprawy powstate wskutek niewtasciwego utrzymania utozonych warstw ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do wykonania prac Wykonawca powinien przeprowadzi¢  badania  kruszyw
przeznaczonych do robdt i przedstawié wyniki tych badanh Inzynierowi, w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreSlone w punkcie 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy

odsqgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajqce.

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan
badan i pomiardw i pomiardw

1 | Szerokod¢ warstwy 10razy na 1 km

2 [R&wnod¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 [R&wNod¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ) 10razy na 1 km

5 [ Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie ™ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
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7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, wilgotnose w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$é warstwy.
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnosé warstwy.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsqczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsqgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowq tatq. Nierbwnosci nie mogag
przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lcmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.3.7. Grubosé warstwy.

Grubosc warstwy powinna by¢ zgodna z okreslonq w dokumentacii projektowej
po zageszczeniu, z tolerancjg + 1 cm, - 2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsqczajgcej, okredlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02,
nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug
PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od - 20% do + 10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreSlonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczanie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest [m2?] (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajgcej o grubosci okredlonej w
dokumentaciji projektowe;j.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania 1 [m2] warstwy odsqczajgcej obejmuje nastepujgce czynnosci:

= prace pomiarowe,

= koszt zakupu, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okredlonej w dokumentaciji projektowej i SST,

= wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

= zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie z SST,

= przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,

= utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okredlenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytq.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do celdéw drogowych i lotniskowych.

BN-78/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i tatq.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST), s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem warstw podsypki piaskowej dia budowy ulicy dojazdowej do
planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy, przy
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podsypki

piaskowej, i obejmujq:

- wykonanie podsypki piaskowej, zageszczonej mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™” punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" punkt 2.

2.2. Kruszywo stosowane do wykonania warstw podsypki.
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw podsypki jest piasek.
Kruszywo do wykonania warstw podsypki piaskowej powinno spetnia¢ warunki szczelnosci, okreslony zaleznosciq:
D
15 <
85
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgcej,
Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 11 2.
Oprécz wymienionych powyzej witasciwodci materiat uzyty do wykonania warstw podsypki nie powinien
zawiera¢ nastepujqcych zanieczyszczeh:

" obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3 %, badania wg PN-76/B-06714/12,

®  organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badania wg normy PN-78/B-06714/26

2.3. Zageszczalnosé.

Uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i umozliwiaé uzyskanie
wskaznika zageszczenia réwnego 1,00 wedtug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub 1I),
badanego zgodnie z normq BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziamistosci U nalezy okredli¢ zaleznosciq:

d
Uu==—>p5
10
gdzie:
dso — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odsgczajgca,
dio — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgcg.

2.4. Wodoprzepuszczalnosé.
Warto$¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna przekracza¢ 8 m/dobe.

77

D-04.02.01-2 WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ



Nazwa inwestycji
Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-
15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap |

Kod CPV 45233000-9 45233253-7
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-04.02.01-2 Wykonanie podsypki piaskowej

2.5. Sktadowanie materiatow.

Kruszywa powinno by¢ dostarczone bezposrednio na budowe z miejsca pozyskania.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw podsypki nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania warstw podsypki.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw podsypki powinien wykaza¢ sie moZliwodciq korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwaq tj. spetniajgcg wymagania SST jakosci robét.
Do wykonania warstw podsypki nalezy stosowac nastepujqcy sprzet mechaniczny:
= réwniarki,
= walce dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,
L] ptyty wibracyjne,
L] ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu
do zageszczania.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport kruszywa.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze gruntowe warstwy podsypki, powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w D-04.01.01
»Profilowanie i zageszczenie podtoza'.

Przed wykonaniem warstwy podsypki wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza z materiatédw niezwigzanych
spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe
od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez
mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zageszczenie. Warstwy podsypki
powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwigjgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowq,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw
powinny by¢ wczesdniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez
Wykonawce. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi pobocza i w rzedach réwnolegtych do osi pobocza
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.2.2. Rozktadanie materiatu.

Kruszywo do wykonania warstw powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysoko$ciowych. Roztozona
warstwa powinna mie¢ takg grubosé¢, aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtaéciwoséciach. Zabrania sie uktadania warstw podsypki w
deszczu. Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstw nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

5.2.3. Zageszczanie.

Natychmiast po wyprofilowaniu warstw podsypki nalezy przystgpi¢ do zageszczania okreslonym sprzetem.
Jakiekolwiek nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedostepnych warstwy podsypki powinny by¢ zageszczone za pomocq zageszczarek ptytowych
lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie
z normg BN-77/8931-12 w oparciu o normalng prébe Proctora okreslong wg PN-8 8/B-04481. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej (z tolerancjg od -20% do +10%), okreslonej
wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Jezeli materiat zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza
od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodgq i rGwnomiernie wymieszany.
Zageszczona warstwa powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

=  jednorodnoscia,

= prawidtowqg rownosciq.

5.2.4. Utrzymanie warstwy podsypkowej.

Warstwy podsypki po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanych warstwach. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych do wykonania warstw nawierzchni wyzej lezgcych. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania  czynnikéw
atmosferycznych (opady, wiatr, itp.). Wszystkie koszty naprawy powstate wskutek niewtasciwego utrzymania
utozonych warstw ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac¢ kopie ich
wynikdw Inzynierowi.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwosciq gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w niniejszej SST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do wykonania prac Wykonawca powinien przeprowadzi¢  badania  kruszyw
przeznaczonych do robdt i przedstawié wyniki tych badanh Inzynierowi, w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreSlone w punkcie 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy

podsypki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy podsypki.

Lp. Wyszczegoln}enje badani Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
pomiardw
1 |Szeroko$¢ warstwy co 30 m (chodnik)
2 [Réwnoé¢ podtuzna co 50 m (chodnik)
3 |ROwnoSE poprzeczna co 30 m (chodnik)
4 |Spadki poprzeczne co 30 m (chodnik)
5 |Rzedne wysokosciowe co 30 m na krawedziach chodnika
6 |Uksztattowanie osi w planie co 50 m na krawedziach chodnika
7 |Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej (chodnik)
Przed odbiorem:
- w 3 punktach (chodnik)
8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa [w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

6.3.2. Szerokos$é warstwy.
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnosé warstwy.

Nieréwnosci podtuzne warstwy podsypki nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq, zgodnie z normq BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy podsypki nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq. Nierébwnosci nie mogq przekraczac
20 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne warstwy podsypki na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq
z tolerancjqg £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.3.7. Grubosé warstwy.

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlong w dokumentacji projektowej po zageszczeniu, z tolerancjq
+1cm,-2cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnanie
i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02,
nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug
PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od - 20% do + 10%.

6.3.9. Uziarnienie kruszywa.
Uziarnienie nalezy sprawdza¢ codziennie i poréwnywac z wartosciami projektowanymi.

6.3.10. Wilgotnosé kruszywa.

Wilgotno$¢ nalezy sprawdzac dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robdt i poréwnywac do
wilgotnosci optymalnej. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjq 20% jej wartosci.

6.3.11. Zawarto$é zanieczyszczenh obcych.
Zawartod¢  zanieczyszczeh obcych nalezy sprawdzaé przy kazdej dostawie na budowe. Materiat
zanieczyszczony ponad 0,3% zabrania sie wbudowywad.

6.3.12. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych.
Badanie zanieczyszczeh organicznych nalezy przeprowadza¢ w watpliwych momentach dostawy kruszywa
i kazdorazowo przy zmianie kruszywa lub miejsca poboru.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreSlonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczanie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest [m?] (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podsypki piaskowej o grubosci zgodne;j
z dokumentacjqg projektowaq.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr warstwy podsypki powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robdt. Wykonawca powinien zgtosi¢ Inzynierowi do odbioru zakohczony
odcinek warstwy podsypki. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli
materiatéw i robét. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikdw badah Wykonawcy z biezgcej kontroli
jako$ci materiatéw i robdt, ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiardw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych, lub poleci wymiane na
nowq wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad okreslonych w niniejszej SST.

Roboty poprawkowe lub wymiane na nowq wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosici robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania 1 [m2] warstwy podsypki obejmuje nastepujgce czynnosci:

= prace pomiarowe,

= koszt zakupu, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i SST,

= wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

= zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie z SST,

* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

= ufrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh obcych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych.

PN-S-02205 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu joko podtoza nawierzchni podatnych.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci  fizycznych.  Oznaczanie  wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celdw drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach budowy
vlicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce
Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudziqdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni, i obejmujq:
. mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
= skropienie emulsjg asfaltowq warstw konstrukcyjnych.
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonywac¢ przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.
Skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq, przed utozeniem
warstw z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Zakres robot:
- skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowq 0,7 kg/m2,
- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych, warstw bitumicznych,
- skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjq asfaltowqg 0,3 kg/m?2.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okresdlenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc robdt z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" punkt 2.

Wszystkie stosowane do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni materiaty muszqg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

2.2. Materialy stosowane do wykonania skropienia.
2.2.1. Materiatami stosowanymi przy skropieniv warstw konstrukcyjnych nawierzchni sq:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej (podbudowy z kruszywa tamanego):
=  kationowe emulsje Sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

b) do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
=  katfionowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

2.2.2. Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa.

Emulsje asfaltowe kationowe szybkorozpadowe nalezy stosowaé, gdy na skrapianej warstwie nawierzchni majqg
by¢ uktadane warstwy mineralno-asfaltowe, wg wskazan normy BN-71/6771-02, odpowiednie wymagania dla
powyzszej emulsji okreSlono w tablicy nr 1. badania odnoénie kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
do wykonania skropienia warstw nawierzchni przedstawiono w opracowaniu ,Warunki techniczne. Drogowe
kationowe emulsje asfalfowe EmA-94", IBD i M, Warszawa 1994 r.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowe] emulsji kationowej szybkorozpadowe;.

Lp. Wrtasciwosci Wymagania
wg BN-71/6771-02
1 Barwa. brgzowa do ciemnobrgzowej
2 | Jednorodnosé. catkowita
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3 | Zawartos¢ asfaltu, [%]. 65 + 2 (lub wg wskazan Inzyniera)
4 | Pozostato$¢ na sicie o boku oczka kwadratowego 0,6

mm, [%], nie wiecej niz. 0.3
5 | Lepko$¢ wg Englera w temp. 20 °C, °E. 3+12
6 | Kwasowose, [pH]. 3+5
7 | Czas rozpadu, [min], ponizej. 5
8 | Przyczepno$¢ do kruszywa asfaltu wydzielonego z

emulsji, [%], nie mniej niz. 70
9 | Trwato$¢ emulsji, [miesigce], nie wiecej niz. 3
10 | Odporno$¢ na wstrzgsy, [h], nie wiecej niz. 3
11 | Rozciehczalno$¢ wodq, dodatek wody nie powodujgcy

rozpadu, [%] objetosc. 100

2.3. Zuzycie emulsji do skropienia.

Orientacyjne zuzycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni wynosi od 0,3 do 1,2 kg/m?2.
Doktadne zuzycie lepiszcza powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przez Inspektora. Dane te podano w poszczegdlnych specyfikacjach dotyczgcych uktadania
kolejnych warstw konstrukcyjnych.

2.4. Sktadowanie emulsji.
Warunki przechowywania nie mogqg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jokosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w  zbiornikach stalowych wyposazonych w  urzgdzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zzelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkdw, jakie podano
dla zbiornikéw stalowych.
Emulsie mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna.
Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezqacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy
,kozucha" asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy zachowad nastepujgce warunki:

= czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczac¢ 3 miesiecy od daty jej produkcii,

=  temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3 °C.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowych nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oczyszczenia i skropienia warstw nawierzchni powinien wykaza¢ sie
mozliwosciq korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, 1. spetniajgcg wymagania SST jakos¢
robét.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt
zostanq przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

3.2.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni.
Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastepujqgcy sprzet:

= szczotki mechaniczne, zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé
wykonana z twardych elementéw czyszczgcych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeh
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadac miekkie elementy
czyszczqce i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia
odpylajgce,
sprezarki,
zbiorniki z woda,
szczotki reczne.
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

3.2.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni.
Do skraplania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujgcych parametréw:

. temperatury rozktadanego lepiszcza,

= ciSnienia lepiszcza w kolektorze,

= predkosci poruszania sie skrapiarki,
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=  dozatora lepiszcza,

= obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

= wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniac rozktadanie lepiszcza z tolerancjg = 10 % w stosunku do iloéci zatozonej. Zbiornik
na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak, aby byto moZiwe zachowanie statej temperatury
lepiszcza.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu.
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 4. Rodzaj srodkdw
fransportu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4.2. Transport emulsji.

Emulsic moze by¢ transportowana w  cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedqg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na
komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mieé wykroje w dnie umozliwiagjgce
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢
czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach frudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych.

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé¢
0Czyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczgc sie po akceptacii przez Inspektora jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocq weza z dyszg rozpryskowq).

Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta. W razie
potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkose.

Skropiona warstwa emulsjg asfaltowg powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny
dla umotzliwienia penetraciji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Skropienie warstw powinno by¢ rdwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilosci
zatozonej z tolerancjg £ 10 %. Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza
Wykonawca powinien roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usungé nadmiar lepiszcza przez
szczotkowanie.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy< skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzic probne skropienie warstwy w celu
okredlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robét.
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6.3.1. Sprawdzenie jakosci lepiszcza.

Ocena lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na atestach producenta.
W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne badania.

Wykonawca ma obowigzek kontrolowac¢ dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej lepko$¢ wg normy EmA-94.

6.3.2. Sprawdzenie oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej czynnosci.

6.3.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloéci rozktadanego lepiszcza i kruszywa" zaleconym przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a0-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od iloSci zatozonej przez producenta
emulsji dla danej warstwy konstrukcji.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest:

. 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
. 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej powierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét.

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Odbidér robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier na podstawie raportéw Wykonawcy z biezgcej kontroli robdt, ewentualnych
uzupetniajgcych badan i pomiardw oraz ogledzin warstwy.
Inspektor zZleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badanh i pomiardw
w przypadku, gdy:
= zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg SST - koszty tych badali w catosci
ponosi Wykonawca,
= istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy - koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci powtdrzenie
robdt wg zasad okreslonych w mniejszej SST.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptatno$¢ za 1 [m?2] wykonanego oczyszczenia i skropienia warstwy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem rob 6t

i ocenq jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych oraz wizualnej

oceny.

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

. mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodq lub uzyciem sprezonego powietrza,

L] reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
L] koszt zakupu, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
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L] podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

L] skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.

10. Przepisy zwiqzane
10.1. Normy.

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe.

10.2. Inne dokumenty.

»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywd". Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.30-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfalfowe EmA-94. IBDIM -1994 r.

87

D-04.03.01 OCLZYSZICZENIE | SKROPIENIE WARSTW KOSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO



Nazwa inwestycji
Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-
15 - Budowa ulicy Nowogrudziqdzkiej - Etap |

Kod CPV 45233000-9
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie dla budowy ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw
osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziqdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej
- Etap 1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+63 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa
o grubosci 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki , ktéra stanowi warstwe noSng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiana na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi
o nieforemnych ksztattach.

1.4.4. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu kruszywa
o wtasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.5. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
(w szczegdlnosci z PN-S-06102 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie) i z definicjami
podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego ze skat magmowych lub przeobrazonych. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa okre$lona wg PN-B-06714-15 musi leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gdrnej na sgsiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Frakcje kruszywa przechodzqce przez sito 0,075 mm nie powinna stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzgcej
przez sito.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 89



Nazwa inwestycji
Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-
15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap |

Kod CPV 45233000-9
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
Frakcje
0 _piaskowa iwirowa 0
90 A 10
“ ALY /
& 70 . // 30
S oa . / / 4 w =X
N Y
S ow ;M v s S
o
g i AN 4 0
e BN
£ e )‘ P g
30 // — 8
IS S
& LN
2 ///? "3 8
Bl B iy 90
M}é
0 100
0075 0.25 025 a5 ! 2 4 63 8 128 1620 315 83
8ok oczka sita, mm
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodq

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczqg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowq
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

2.3.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego.

Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Kruszywo tamane na Badania wg
podbudowe pomocniczg
1 Zoworfo§(; ziaren > 0,075 mm, nie wiecej niz 2+12 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 10
3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 40 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie wiecej niz 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu R ) .
5 metodqg | lub I wg PN-B-04481 30+70 BN-64/8931-01
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie 50
wiecej niz . )
6 b) $cieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petnejliczby obrotéw, 35 PN-8-06714-42
w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz
7 | Nasigkliwose, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-18
8 Mrozogdpomgsc K L'Jb'YTek masy po 25 cyklach 10 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wiecej niz
9 Zgwo.rfosg .;W|qzkow siarki w przeliczeniuv na SOs, 1 PN-B-06714-28
nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci Wnes mieszanki kruszywda, nie mniejszy
10 | niz: PN-S-061102
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 60
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:
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= réwniarki albo uktadarki do rozktadania materiatu,

= walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania, w miejscach tfrudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe , ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi materiatami , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Ruch pojazddw po wyprofilowanym podtozu ulicy musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami).
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Zakres wykonanych robét.
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczedniej przygotowanym podtozu.

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy, powierzchnia koryta powinna zostaé oczyszczona z wszelkich
zanieczyszczeh. Wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej,
powtdrnie wyréwnanie i zageszczenie.

Prace pomiarowe powinny by&é wykonane w sposéb umozliwiajgcy wykonanie podbudowy zgodnie
z dokumentacjqg projektowaq.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w sposdb umozliwigjgcy naciggniecie linki do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych nizco 10 m.

5.2.2. Przygotowanie recepty na wytworzenie mieszanki kruszywa.

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych
sktadnikéw. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Wyiwarzanie mieszanki kruszywa.

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturq) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnoéci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnoséci naturalnej materiatu.
Nawilzanie mieszanki powinno nastepowad stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/m3 do czasu uzyskania
w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw
i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze
siegac¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza
wilgotnoé¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywacd sie bedzie samowytadowczymi srodkami
transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb zabezpieczajgcy mieszanke przed
wysychaniem i segregacjq.

5.2.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa.

Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub
uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokodci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacii
projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewnigjgcy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysoko$ciowych.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
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przekroczy¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkédw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z dwéch warstw to kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy drugiej warstwy zaczyna¢ mozna po odbiorze pierwszej
warstwy przez Inzyniera.

W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucac¢ ziarna o Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.5. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkdw poprzecznych i pochyleh podtuznych
wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykonaé ciezkim szablonem lub réwniarkg.
W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.6. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez

watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi

i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju

daszkowym jezdni (lub placu) albo od dolnej do gdrej krawedzi podbudowy przekroju o spadku

jednostronnym. Jakiekolwiek nierbwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé

wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rownej

powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami

ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

= kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czeici wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,

» kruszywo z przewagqg ziamn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gdrnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w kohcowej sprzet ciezszy. Poczgtkowe przejécia

walcédw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczanie nalezy kontynuowadé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00

wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metodalll).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okrelanej wedtug

normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna

wilgotnosci optymalnej z tolerancjqg +10% i —20% jej wartosci.

5.2.7. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu , a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodq Inzyniera gotowq podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy , spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich
wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcq zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej SST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej mieszanki przeznaczonej do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okredlonych w niniejszej SST punkt
2.2.123.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w ponizszej tablicy.
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca na
1 badanie (m?)

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne iloci badan na
dziennej dziatce roboczej

Uziarnienie kruszyw
Wilgotno$¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 3 prébki na 1000 m?2

Dla kazdej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie kruszywa

2 600 m?2

A W [IN|—

Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt. 2.3.

6.3.2. Badanie wilgotno§é mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne] okredlonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z tolerancjg + 10% - 20%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy okresli¢
wg PN-B-06714-17.

6.3.3. Badanie zageszczenie podbudowy.

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzac¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody
Proctora jest niemoZiwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzeh ptytowych wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3.4. Badania wiasciwosci kruszywa.

W czasie robdét Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okredlone w tablicy punkt 6.3.1.
oraz w punkcie 2.2. i 2.3. niniejszej SST. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badah powinny by¢& na biezgco przekazywane Inzynierowi. Petne badania kruszywa,
obejmujgca ocene wszystkich wtasciwosci okredlonych w punkcie 2.2. i 2.3. powinny by¢ wykonane przez
Wykonawce i specjalistyczne laboratorium drogowe z czestotliwoicia gwarantujgcq zachowanie jakosci robdt
i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania dotyczqce nosnosci i cech geometrycznych wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw

Podczas budowy:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

1 Grubos¢ podbudowy

2 Modut odksztatcenia Co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 400 m
3 Ugiecia: ugieciomierzem Benkelmana Co najmniejw 10 punkfach 400 m
4 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na wyk. odcinku

W sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na

5 Rownos¢ podtuzna kazdym pasie ruchu

6 RéwnNo$¢ poprzeczna 20 razy na wyk. odcinku tatg 4 m
7 Spadki poprzeczne® 20 razy na wyk. odcinku

8 Rzedne wysokoéciowe co25m

9 Uksztattowanie osi w planie” co25m

* dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych; na poczgtku i koncu kazdej krzywej przejsciowej
oraz na poczatku, w srodku i na kohcu kazdego tuku poziomego

6.4.1. Grubosé podbudowy.
Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno
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przekracza¢ dla podbudowy pomocniczej + 10%, - 15%.

6.4.2. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych.
Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w  zaleznosci
i projektowanego wskaznika no$nosci zawarto w ponizszej tabeli.

od wskaznika zageszczenia

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut odksztatcenia
o wskazniku Wskaznik pod kotem, mierzony ptytq o Srednicy 30 cm,
Whos zageszczenia ls mm MPa
nie mniejszym nie od pierwszego od drugiego
h; mniejszy niz 40 kN 50 kN obcigzenia E; obcigzenia Ez2
‘o
80 1.0 1,25 1,40 80 140

6.4.3. Szerokosé podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.4. RO6wnosé podbudowy.

Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatq lub planografem zgodnie
z normqg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w punkcie 6.4. Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczaé
dla podbudowy pomocniczej 20 mm.

6.4.5. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq z czestotliwosciq podang w tablicy w punkcie 6.4.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq z tolerancjq £ 0,5 %.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Rzedne nalezy sprawdzac co 25 m w osi w osi jezdni i na krawedziach.
Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

rzednymi projektowanymi nie powinny

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie.
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektfowanej o wiecej niz £ 5 cm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowqg jest 1
stabilizowanego mechanicznie.

m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu.
Ogdlne zasady odbioru okrelone sqg w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
hamowania postepu robdt.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

ewentualnych poprawek bez

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 wykonania podbudowy z kruszywa tamanego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zakup i fransport materiatu na plac budowy,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wytworzenie mieszanki kruszywa,

mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,

zageszczenie rozécielonego i wyréwnanego kruszywa,

utrzymanie wykonanej warstwy,

Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody

i sprzetu wykonawczego,
* przeprowadzenie pomiaréw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodqg bezposredniq.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni  podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytq.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatq.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu C8/10 w zwiqgzku z budowq ulicy dojazdowej do
planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu C8/10:

- pod nawierzchnie wjazddw gr. 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z betonu C8/10 - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10 N/mm?2 (oznaczonej na prébkach
szesciennych), 8 N/mm?2 (oznaczonej na prébkach walcowych), stanowi fragment noénej czeici
nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkdw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydrataciji cementu.

1.43. Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sq jeszcze w  stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodaq.

1.4.4. Beton stwardniaty — beton, ktdry jest w stanie statym i ktéry osiagnat pewien poziom wytrzymatosci.

1.4.5. Beton zwykty — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3 ale nie przekraczajgcej 2600
kg/m3.

1.4.6. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjomi podanymi w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Cement.

Nalezy stosowac¢ cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodqg Inzyniera tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazqg jego przydatno$¢ do robdt.

2.3. Kruszywa.

Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowad:

= kruszywa zwykte i ciezkie zgodnie z EN 12620:2000,
= kruszywa lekkie zgodnie z PN-EN 13055-1:2002.

2.4. Woda.

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy EN 1008:1997. Bez badanh laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowq wode pitng. Gdy woda pochodzi z wgtpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang normg.

2.5. Domieszki.
Ogdlna przydatnos¢ domieszek ustala sie zgodnie z PN-EN 934-2:2002.
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2.6. Dodatki.

Ogdlna przydatnos¢ dodatkdw ustala sie dla:

=  wypetniacza mineralnego zgodnie z EN 12620:2000,
= popiotu lothego zgodnie z PN-EN 450:1998,

= pytu krzemianowego zgodnie z EN 13263.

2.7. Beton.

2.7.1. Postanowienia ogdine.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac beton klasy C8/10.

2.7.2. Sktad betonu.

Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz
10 N/mm? (oznaczonej na probkach sze$ciennych), 8 N/mm?2 (oznaczonej na prébkach walcowych).

Sktad betonu oraz sktadniki nalezy dobiera¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

2.7.3. Projektowanie mieszanki betonowej.

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych
sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej powinno obywac sie zgodnie z postanowieniami PN-EN 206-1.

2.8. Materialy do pielegnaciji podbudowy z betonu.
Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:
. preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng,
= folie z tworzyw sztucznych,
= witbkniny wg PN-P-01715:1985,
. piasek i woda.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z betonu.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

= wylwdrni stacjonamnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwédrnia powinna by¢
wyposazona w urzqgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce nastepujgce
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdinych sktadnikéw: kruszywo * 3%, cement
+ 0,5%, woda * 2%. Inzynier moze dopusci¢ objeto$ciowe dozowanie wodly,

przewoznych zbiornikdw na wode,

uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,

walcédw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcdw ogumionych do zageszczania,
zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach frudno dostepnych.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96014:1997.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.
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5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Podbudowa z betonu nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C
i wyzsza niz 25°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu.

5.3. Przygotowanie podioza.

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w D-04.01.01 ,,Profilowanie i zageszczeniem podtoza" lub D-02.00.00 ,,Roboty ziemne".

Podbudowe z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami
D-01.01.01 ,,Odtworzenie frasy w terenie".

Jezeli warstwa betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na
podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one $cidle linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentacii
projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie
pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wyitwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonu o Scifle okreSlonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb
zabezpieczony przed segregacjq i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Uktadanie podbudowy z betonu C8/10 nalezy wykonywac za pomocq réwniarek, uktadarek lub recznie.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej recznie konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablondw.

Podbudowe z betonu wykonuije sie w jednej warstwie o grubo$ci do 20 cm, po zageszczeniu.

Gdy wymagana jest wieksza grubod¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ najwczesniej
po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgé jej zageszczanie. Zageszczanie
podbuddw o przekroju daszkowym powinno rozpoczqgé sie od krawedzi i przesuwad sie pasami podtuznymi,
czeSciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbuddw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczgc sie od nizej potozonej krawedszi i przesuwacd sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawidjgce sie w czasie watowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokod¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego
wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duzego, ll-ga metoda oznaczania). Zageszczenie
powinno by¢ zakohczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjq
+10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Spoiny robocze.

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta rbwnoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, nalezy pionowq krawedZ wykonanego pasa zwilzyé wodq. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé pionowq krawedz. Po zwilzeniu jej
wodg nalezy wbudowac¢ kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykonac poprzeczng spoine
roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wczedniej wykonanej mieszance
mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakohczeniem zageszczania jednego pasa, d rozpoczeciem
wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gdérnej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.7. Pielegnacja podbudowy.

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji. Pielegnacja powinna

by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

= skropienie preparatami pielegnacyjnymi posiadajacymi aprobate techniczng,

= przykrycie na okres 7 dni do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

* przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wodq przez okres 7 do 10 dni,
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= przykrycie warstwq piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 do 10 dni.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacii,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

5.8. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotfowq podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch,
na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mrdz.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okresSlone w pkt 2 niniejszej
specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badah i pomiardéw w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano w ponizszej

tabeli.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw przy wykonywaniu podbudowy z betonu

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy
dziatce roboczej na jedno badanie

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej
Zageszczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
Grubos¢ podbudowy

Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie kruszywa

2 600 m?

aldhoON—

6 |Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po

7 dniach 3 probki 400 m?2
po 28 dniach 3 probki
Badanie cementu dla kazdej partii
8 [Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

Nasigkliwose w przypadkach watpliwych

10 |Mrozoodpornos$é i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wilgotno$é mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej, okredlonej w projekcie sktadu tej
mieszanki z tolerancjq + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy z betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00,
przy oznaczaniu zgodnie z normalng probg Proctora, wedtug PN-B-04481:1998 (metoda II).

6.3.4. Grubos¢ warstwy podbudowy.
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy podbudowy powinna byé
zgodna z dokumentacjqg projektowq z tolerancjg + 1 cm.
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6.3.5. Wytrzymatos$é na sciskanie.

Wytrzymato$é na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o Srednicy 150 mm i wysokosci 300 mm lub
na prébkach szesciennych o boku 150 mm. Prébki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo,
w $wiezo roztozonej warstwie. Préobki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normg
PN-S-926013 oraz PN-EN 12350-1. Trzy prébki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

6.3.6. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu.
Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN 206-1.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy z betonu.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw podaje ponizsza tabela.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

L Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimaina czesfotliwose
P- Y 9 P badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 1 raz na kazdym wjezdzie
2 RoOwnos¢ podtuzna 1 raz na kazdym wjezdzie
3 ROWNOSE poprzeczna 1 raz na kazdym wjezdzie
4 Spadki poprzeczne " 1 raz na kazdym wjezdzie
5 Rzedne wysokosciowe . L

1 raz na kazdym wjezdzie

6 Uksztattowanie osi w planie 7

7 Grubos¢ podbudowy 1 raz na kazdym wjezdzie

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm.

6.4.3. R6wnosé podbudowy.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy  nalezy mierzy¢  4-metrowqg tatq, zgodnie z  normg
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierdwnosci podbudowy nie mogqg
przekraczac¢ 9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq
z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie.
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecejniz£ 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy.
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecejniz £ 1 cm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu C8/10 o grubosci, zgodnej
z dokumentacjqg projektowq.
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8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt é daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoici podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu C8/10 obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,

zakup materiatow,

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej fransport na miejsce wbudowania,

pomocniczych,

przygotowanie podtoza,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i urzgdzen

= roztozenie i zageszczenie mieszanki,
= pielegnacja wykonanej warstwy,
= przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001
PN-EN 12350-3:2001
PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001
PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2002
PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 206-1

PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481:1988
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 1097-3:2000

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
Badania mieszanki betonowej— Cze$¢ 1: Pobieranie probek.

Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodq opadu stozka.
Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe.

Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metodq oznaczania
stopnia zageszczalnosci.

Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodq stolika
rozptywowego.

Badania mieszanki betonowej - Czes$¢ 6: Gestosc

Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza - Metody
cisnieniowe.

Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczqce prébek
do badania i form
Badania betonu -
wytrzymatos$ciowych.
Badania betonu — Czes¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie prébek do badania.

Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badah

Badania betonu — Czes¢ 7: Gestosé betonu.
Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
porow powietrznych w stwardniatym betonie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci.
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PN-EN 1097-6:2002

PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-32250:1998
BN-88/6731-08
PN-P-01715
PN-S-96013
PN-S-96014

BN-68/8931-04

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Wtdkniny. Zestawienie wskaznikdw technologicznych i uzytkowych oraz metod badanh.
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego dla budowy ulicy dojazdowej
do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce Urzedu Miasta
Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudziqdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 7 cm, z betonu asfaltowego o uziarmieniu 0/20 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreSlonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu wytworzona
na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne w konstrukcii
nawierzchni.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowqg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sq zgodne z receptq laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robdt.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjomi podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robodt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt.
Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

2.3. Wypetniacz.
Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

2.4. Kruszywo.
Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.
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3. Sprzet.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

4. Transport.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie betonu asfaltowego.

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych
sktadnikéw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikdédw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnejiloéci asfaltu,

- okredleniu jej wtasciwosci i pordwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziamienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2
sit #, mm Mieszanka mineralina, mm
od 0 od0 od0 od 0 od 0
do 31,5 do 25 do 20 do 16 do 12,8
Przechodzi
przez:38,1 100
31,5 85+100 100
25,0 72+100 87+100 100
20,0 62+88 76+100 83+100 100
16,0 53+80 66+93 70+100 90+100 100
12,8 45+72 57+86 59+90 80+100 89+100
9.6 37+63 48+77 48+80 68+90 76+100
8,0 33+58 42+71 42+74 60+83 69+93
6,3 29+53 36+64 35+65 53+75 60+85
4,0 23+45 27+53 27+53 40+60 47+70
2,0 17+35 19+40 20+40 26+45 30+51
zawarto$é
ziarn > 2,0 (65+83) (60+81) (60+80) (55+74) (49+70)
0,85 10+26 12+28 13+29 17+30 16+34
0,42 6+19 8+20 8+21 1122 924
0,30 4+16 6+17 7+18 9+19 7+20
0,18 3+12 5+13 5+14 6+14 5+14
0,15 3+11 5+12 5+13 6+13 5+12
0,075 3+7 4+8 4+8 4+8 4+8
Orientacyjna
zawarto$é 3.5+4,5 3,8+4,8 4,0+5,2 4,0+5,5 4,0+5,8
asfaltu w MMA
%, M/m
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego

rysunku.
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do podbudowy nawierzchni

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 lub KR 2

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiaéciwosici i podbudowy z BA w zaleznosci
od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2
1 Modut sztywnosci petzania '), MPa nie wymaga sie
2 | Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 600 C, zageszczonych 2x75 uderzeh >8,0
ubijaka , kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzeh w prébkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <750
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 6,0
od 0 mm do 25,0 mm 0d 8,0do 10,0
od 0 mm do 31,56 mm 0d 92.0do 16,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =298,0
8 | Wolna przestrzeh w warstwie, % v/v od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacije, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) specjalne warunki , obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wytwarzanie.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

5.5. Potqczenie miedzywarstwowe.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

5.6. Warunki przystgpienia do robét.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

5.7. Zaréb prébny.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

5.8. Odcinek prébny.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

5.9. Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego.
5.9.1. Wbudowanie mieszanki.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

5.9.2. Grubosé wykonywanych warstw.

Podbudowa o grubosci 7 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm.
5.9.3. Zageszczenie mieszanki.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.
6. Konfrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t.
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe] podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badanh Minimalna liczba badah na dziennej
dziatce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno - 1 prébka przy produkciji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wtasciwosci kruszywa 1 na 400 Mg i przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki L.
mineralno-asfaltowej dozor ciqgty
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6 Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 Wyglgd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 Witasciwosci prébek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni jedenraz dziennie

Ip. 1ilp. 8 - badania mogqg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-926025:2000 [10]

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa.

Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okredla¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na catym odcinku ulicy

2 | Rbwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 25 m

3 | Rbwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco 25 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na catym odcinku ulicy

5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

6 | Uksztattowanie osi w planie jw.

7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 1000 m2
8 | Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztgcza

9 | Krawedz? warstwy cata dtugose

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 1000 m2
12 | Wolna przestrzeh w warstwie jw.

6.4.2, Szeroko$é podbudowy.
Wymagania jak w SST D-05.03.05-2.

6.4.3. Rownosé podbudowy.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodg réwnowazng, nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 5.
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Tablica 5. Dopuszczalne nierdwnosci

Lp. Drogii place Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasy Li D oraz place i parkingi 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq,
z tolerancjg +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjg -1 cm, + 0 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie.

0§ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjqg projektowq, z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubosé podbudowy.

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z grubosciq projektowq, z tolerancjg + 10 %.

6.4.8. Itgcza podtuzine i poprzeczne.

Itgcza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedzie podbudowy.

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte
asfaltem.

6.4.10. Wyglad podbudowy.

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczqcych sie
i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen.

Zageszczenie i wolna przestrzeh podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 7 cm.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltoweji jej fransport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzeh obcych,

- skropienie miedzywarstwowe,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,
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- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

Jak w SST D-05.03.05-2.
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D-05.03.05-2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa scieralna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego w ramach budowy ulicy
dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce Urzedu
Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego BA 0/16, o grubosci 5 cm.

Zakres robo6t:

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/16, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq zgodne z definicjami podanymi,
w D-00.00.00 punkt 1.4 oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine," punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.
Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
i ogdlne wymagania

Wymagania wobec materiatéw
Lp. Rodzaj materiatu nr normy w zaleznosci od KR
KR-2
1 |Kruszywo tamane granulowane
wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skat magmowych i przeobrazonych k. I, II; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw
C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw.
2 |Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 ki1, II; gat. 1,2
3 |Zwiri mieszanka wg PN-B-11111:1996 kI L
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 ki1, II; gat. 1,2
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6 |Wypetniacz mineralny:
a)wWgPN-S-96504:196 podstawowy; zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty z odpylania, popioty lothe
laboratoryjnego
7 |Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE8O A,B,C, DP80
8 |Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 50/70
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo$ci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami,
w iloéci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloéciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
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2.3. Wymagania wobec materiatow.

23.1.

Kruszywa.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng nalezy stosowacé kruszywa spetniajgce wymagania
podane w tablicach 2+5.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa tamanego

Wymaganie w procentach (m/m)
o Wymagania dla .
Lp. Wtasciwosci — Badania wg
klinca grysu
1| 2 3 4 5
1. |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles po petnej liczbie )
obrotdéw, nie wiecej niz : 40 35 PN-B-06714-42:1979
2. [Nasigkliwose, nie wiecej niz :
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 2,0 PN-B-06714-18:1977
b) dla kruszywa ze skat osadowych 30 3.0
3. |Mrozoodporno$é, nie wiecej niz :
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 4,0 PN-B-06714-19:1978
b) dla kruszvwa ze skat osadowvch 50 5.0
4. Mrozogdporn'osg we.d’rug. zmc?dyf|kowonej metody PN-B-11112:1996 p.3.5.12
bezposredniej, nie wiecej niz : 10 10
5. [Sktad ziarnowy:
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm nie
wiecej niz: 4,0 2,5
b) zawartosé frakcji podstawowei, dia frakciii PN-B-06714-15:1991
grup frakcji, nie mniej niz : 75.0 85,0
c) zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz; 15.0 10,0
6. |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz : 0.2 0.2 PN-B-06714-12:1976
7. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz : - 30,0 PN-B-06714-16:1978
8. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy | nie ciemniejsza niz )
WZOrCOWA PN-B-06714-26:1979g
Tablica 3. Wymagania wobec piasku tamanego i mieszania drobnej granulowanej
Zawarto$¢ w procentach (m/m)
Wymagania dla
Lp. Wtasciwosci piasku mieszanki drobnej Badania wg
tamanego granulowanej
] 2 3 4 5
1. [Sktad ziarnowy
a) zowor’ro?c: frokcji (2,0- {1,0) mm, pow.: - 15 PN-B-06714:15:1991
b) zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz : 15 15
2. |Wskaznik piaskowy, wigkszy niz :
- dla kruszywa ze skat magmowych i
przeobrazonych 65" 65"
- dla kruszywa ze skat osadowych, z BN-64/8931-01
wyjatkiem wapieni 55 55
- dla kruszywa z wapieni 40 40
3. |Zawartos$¢ zanieczyszczeh obcych, nie wiecej 0.1 0.1
niz: PN-B-06714-12:1976
4. |Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie ciemniejsza niz wzorcowa
barwa cieczy PN-B-06714-26:1978
) w przypadku wskaznika piaskowego < 65 o przydatnosci decyduje badanie materiatu pobranego z komory
gorqgcego kruszywa otaczarki
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Tablica 4. Wymagania wobec grysu i zwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnione surowca skalnego

Wymaganie w procentach (m/m)

Wymagania dla

Lp. Wtasciwosci 2Wiru Badania wg
Grysu kruszonego
1 i 2 3 4 5
1. |Scieraino$¢ w bebnie Los Angeles po petnej )
liczbie obrotéw, nie wiecej niz : 35 35 PN-B-06714-42:1979
2. |Nasigkliwo$e¢, nie wiecej niz : 2,5 2,5 PN-B-06714-18:1977
3.  |Mrozoodpomosé, nie wiecej niz : 5,0 5,0 PN-B-06714-19:1978
4. |Zawartosc¢ ziaren przeproszonych!) )
- nie wiecej niz 15 - PN'S'9602§-2OOO
- nie mnigj niz - 60 Latqeznik G

5. |Sktad ziarnowy
-zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie

wiecejniz: 2,5 2,5

-zawarto$¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i grup PN-B-06714-15:1991
frakciji, nie mniej niz : 85,0 80,0

-zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz : 10,0 10,0

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, <: 0.2 0.2 PN-B-06714-12:1976
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 30,0 - PN-B-06714-16:1978

8. |Zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych, barwa nie ciemniejsza niz ]

cieczy WZOrcowa PN-B-6714-26:1978

1) ziarno przekruszone — ziarno, ktérego powierzchnia przetamana stanowi co najmniej potowe powierzchni
ziarna

Tablica 5. Wymagania wobec piasku naturalnego

Zawarto$¢ w procentach (m/m)

Lp. Wtasciwosci ‘Wymogomo dia Badania wg
piasku naturalnego
1 2 3 4
1. [Sktad ziarnowy
a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej 5 PN-B-06714:15:1991
b) zawarto$¢ nadziania powyzej 2 mm, nie wiecej niz 15 BN-64/8931-01
c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz 65
2. [Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, nie wiecej niz : 0.1 PN-B-06714-12:1976
3. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz
WZOrCowa PN-B-06714-26:1978

2.3.2. Wypetniacz.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng, nalezy stosowac wypetniacz podstawowy,
spetniajgcy wymagania podane odpowiednio w kolumnach 3 i 4 tablicy 6. Dopuszcza sie stosowanie dodatku
pytdbw pochodzgcych z uktadu odpylania kruszywa w otaczarce. Wymagania podano w kolumnie 4 tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec wypetniacza

Wymagania dla
Lp. Wtasciwosci wypetniacza pytdw z Badania wg
podstawowego odpylania
1 2 3 4 5
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1. |Zawartos$¢ ziaren mniejszych od :
- 0.3 mm, % (m/m), nie mniej niz 100 90 PN-B-06714-15:1991
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niz 80 65

2. |Wilgotnose, % (m/m), nie wiecej niz 1,0 1,0 PN-S-96504:1961

2.3.3. Asfalt.

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] na warstwe $cieralng nalezy stosowad asfalt drogowy 50/70, spetnicjgcy
wymagania okreslone w tablicy 7 wg PN-EN-12591:2002.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70

Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci i wymagania Badania wg
50/70

1 2 3 4

1. |Penetracja w 25°C [0,1 mm] 50-70 PN-EN 1426
2. [Temperatura migknienia [°C] 46-54 PN-EN 1427
3. [Temperatura zaptonu, nie mniej niz: [°C] 230 PN-EN 22592
4. |Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz: [%] m/m 99 PN-EN 12592
5. [Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej niz: 0.5 PN-EN 12607-1

[%] m/m

6. |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz: [%] 50 PN-EN 1426
7. |Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz: [°C] 48 PN-EN 1427
8. |Zawartos$¢ parafiny, nie wiecej niz: [%] 2,2 PN-EN 12606-1
9. [Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz: [%] 9 PN-EN 1427
10. |Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz: [%)] -8 PN-EN 12593

2.3.4. $rodek adhezyjny.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej, przeznaczonej do wykonania warstwy Scieralnej, nalezy stosowac $rodek
adhezyjny. Srodek adhezyjny uzyty do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej powinien posiadaé
Aprobate Techniczng IBDIM.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy produkowacd przy zastosowaniu wytwérni (otaczarki), przeznaczonej do
wytwarzania mieszanek na gorqgco typu zageszczanego, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnoéci godzinowe;.

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by<é wagowe.

Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, uwzglednigjgc zmiane jego gestosci w  zaleznosci
od temperatury. Odchytki masy dozowanych sktadnikédw (w stosunku do masy poszczegdinych sktadnikdw
zarobu) nie powinny by¢ wieksze od = 2 %.

3.3. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nalezy stosowac rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego,
wyposazone w elektroniczny uktad sterowania grubosciq wbudowywanej warstwy.

3.4. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nalezy stosowac, wtasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gtadkie lekkie i Srednie,
walce ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 4.
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4.2. Transport kruszywa.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cystemach przystosowanych do transportu materiatdw sypkich,
umoZzliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu.
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwigjgce
podtgczenie cystern do urzgdzeh grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzqgdzenia grzewcze.

4.5. Transport srodka adhezyjnego.
Srodek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu.

4.6. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowqg nalezy przewozi¢é samochodami  samowytadowczymi, wyposazonymi
w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. W czasie transportu spadek temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinien by¢ wiegkszy niz 10% temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 "Wymagania ogdlne", punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty.

Wykonawca powinien przygotowac recepte laboratoryjng na mieszanke mineralno-asfaltowq, ktérg przedstawi
Inzynierowi do akceptacii.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

» doborze sktadnikdédw mieszanki mineralnej,

» doborze optymalnejilosci asfaltu,

= okredleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikdw z wymaganiami podanymi w nin. SST.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Zaprojektowana mieszanka BA 0/16 powinna spetnia¢ wymaganie podane w tablicy 8 Lp. 1 - 4.
Wykonana warstwa $cieralna z mieszanki BA 0/16 powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 8 Lp. 5 - 8.

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej warstwy $cieralnej

Wymagania wobec MMA
L Wiaéciwosci i warstwy Scieralnej z BA
p- asciwoscl w zaleznosci od KR
KR-2
1 |Modut sztywnosci petzania Y, MPa nie wymaga sie
2 |Stabilnos¢ préobek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C, kN > 5,52
3 |Odksztatcenie préobek jw., mm 0d20do 5,0
4 |Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v odl,5do 4,5
5 |Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 |Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d 2,0do 4.0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5.0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 50do 7,0
Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
Wolna przestrzeh w warstwie, % (v/v) od1,5do 50
1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacije, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzenh ubijaka
3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzenh ubijaka
4)  specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wyiwarzanie mieszanki betonu asfaltowego.
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé sie w oparciu o recepte laboratoryjng,
zatwierdzong  przez Inzyniera. Rzedne  krzywej  uziarnienia wg recepty laboratoryjnej powinny byé
ewentualnie skorygowane w wyniku przeprowadzonej préby technologicznej i/lub produkcji mieszanki na
odcinek prébny. Tolerancja uziamienia, podana w tablicy 10, bedzie okreSlana w stosunku do krzywej
skorygowane;j.
Temperatura lepiszcza w zbiorniku roboczym zalezy od rodzaju asfaltu i powinna wynosic:
L] 145 - 170°C dla asfaltu 35/50,
L] 140 - 165°C dla asfaltu 50/70.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz
30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Temperatura wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ sie w granicach:
- 140 - 175°C dla mieszanki z asfaltem 35/50,
. 135 - 170°C dla mieszanki z asfaltem 50/70.
Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spetiaé wymagania zamieszczone w tablicy 8, Lp. 2-5.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rdwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ suchai czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w n/w tablicy.

Tablica. Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

.. Podtoze pod warstw
Lp. Drogii place écilzrolnq €
1 |Drogiklasy Li D oraz place i parkingi 12

W przypadku, gdy nieréwnosci podtoza sq wieksze od podanych w w/w tablicy, podtoze nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrdwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowq lub
asfaltem uptynnionym w iloéci ustalonej w SST. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy ponizej.

Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wtazdw, wpustdw itp. urzqdzeh powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m?

Podtoze do wykonania warstwy z mieszanki

tp- betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od0,7do 1,0
2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 0d0,5do0,7
3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

stabilizowanego cementem 0d 0,3do 0,5
4 |Nawierzchnia asfalfowa o chropowatej

powierzchni 0d 0,2do 0,5

5.5. Warunki atmosferyczne.

Warstwa $cieralna nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu poprzedniej doby bedzie wynosita co najmniej 5°C, a w czasie wykonywania robdt wynosi
nie mniej niz 10°C.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki na wilgotnym Ilub oblodzonym podtozu, podczas opaddw
atmosferycznych oraz siinego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu, jezeli jest to
konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawq lub sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy podtoze
podgrzewa sie, temperatura w czasie robdt moze by nizsza niz podano powyzej.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z mieszanki betonu asfaltowego.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, rozktadarkg spetniajgcg wymagania
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punktu 3 niniejszej SST.
Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

" 135°C dla mieszanki z asfaltem 35/50,

" 130°C dla mieszanki z asfaltem 50/70.
Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywaé walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spetniajgcymi
wymagania podane w punkcie 3 niniejszej SST. Zaleca sie stosowanie walcdw wibracyjnych o masie nie
mniejszej niz 9 Mg, a walcdw ogumionych o masie nie mniejszej niz 16 Mg. Zageszczanie nalezy rozpoczgé od
krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w tablicy 8.
Niweleta i grubos¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq.
Itgcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztqcze podtuzne
w warstwie $cieralnej powinno by¢ przesuniete o co najmniej o 15 cm wzgledem ztqcza podtuznego w nizej
lezqcej warstwie asfaltowej; ztgcza poprzeczne o co najmniej 1 metr.
Nieobramowany brzeg asfaltowe] warstwy Scieralnej powinien by¢ wyprofilowany (1:1) i pokryty gorgcym
asfaltem. Dopuszcza sie obciecie brzegu warstwy i posmarowanie gorgcym asfaltem.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”, punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badanh
materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na  warstwe  Scieralng  celem
pordwnania z wymaganiami niniejszej SST i zatwierdzeniem zrédet materiatow.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.

Tablica 10. Zakres oraz czestotliwo$c badan i pomiardw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos$¢ badan
1 2 3
BADANIA MATERIALOW
1. |Uziarnienie kruszywa, zawartosé Jedno badanie na 500 ton dostarczonej frakcii

ziaren nieksztattnych, zawartosé
zanieczyszczeh obcych

Uziarnienie i wilgotno$¢ wypetiacza Jedno badanie na 500 ton dostarczonego wypetniacza
Penetracja i temperatura mieknienia | Jedno badanie dia kazdej dostawy dziennej w ilosci do 75 ton
asfaltu
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
4. |Temperatura sktadnikéw Dozér ciggty
5. |Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
6. |Zawarto$¢ asfaltu i uziamienie Dwa razy dziennie
mieszanki
7. |Stabilno$¢, odksztatcenie i wolna Jeden raz na kazde 500 ton produkciji

przestrzeh w prébkach Marshalla
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z BA 0/16
8. |Grubosc¢ i wskaznik zageszczenia 3 prébki na dziatce dziennej

warstwy, wolna przestrzeh w
warstwie

6.3.2. Badanie wtasciwosci kruszywa.

L czestotliwosciq podang w tablicy 10 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego
i kazdqg frakcje gryséw. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiomi podanymi w punkcie 2.3.1. Wszystkie
odchytki od uziarnienia materiatéw uzytych do opracowania recepty powinny by¢ uwzglednione na biezgco
w dozowaniu wstepnym otaczarni.
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6.3.3. Badanie wtasciwosci wypetniacza.

Z czestotliwosciq podang w tablicy 10 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.2. Wszystkie odchytki od uziarienia nalezy na biezgco uwzgledni¢
W recepcie roboczej otaczarni.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu.
Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy kontrolowac dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy kontrolowac temperature sktadnikdw mieszanki. Pomiar polega
na odczytaniu wskazah odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki.

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowad przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wgtebng. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1i 5.8.

6.3.7. Zawarto$é asfaltu.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy kontrolowaé zawarto$¢ asfaltu. Badanie polega na wykonaniu
ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001, z prébki pobranej w miejscu wbudowania mieszanki. Wielko$¢ prébki
poddanej ekstrakcji nalezy przyja¢ zgodnie z punktem 5.6.

Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong receptq, przy zachowaniu tolerancji podanejw tablicy 10.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej.
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywq zatwierdzong.

6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

1 czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy okredla¢ stabilnos¢, odksztatcenie oraz wolng przestrzen
w probkach Marshalla. Gestos¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowe]j powinna by¢ zbadana metodg
piknometryczng w rozpuszczalniku. Gestos¢ strukturalng préobek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej
w dniu jej wbudowania, nalezy okre$la¢ metodq hydrostatyczna.

Sredni wynik z serii frzech prébek powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabl. 9.

6.3.10. Pomiar grubosci warstwy.

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okredlac z czestotliwosdciq podang w tablicy 11 na podstawie wycietych
prébek. Grubos¢ warstwy, jako srednia z tfrzech pomiardw, nie moze rdznic sie od grubosci podanejw tablicy 11
o wiecejniz 10 %.

6.3.11. Wskaznik zageszczenia warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
pordwnanie gestodci strukturalnej wycietych probek z gestodciq strukturalng probek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Okredlanie gesto$ci nalezy wykonywaé metodqg
hydrostatyczng. Sredni wynik z serii trzech prébek powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tabl. 9.

6.3.12. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie.

Na prébkach wycietych z nawierzchni nalezy wykona¢ badanie gestosci strukturalnej i objetosciowej. Wolng
przestrzeh w warstwie (P) nalezy okredla¢ jako Srednig arytmetyczng z dwdch oznaczen, w % z doktadnoscig do
0.1 %, wg nastepujgcego ze wzoru:

P= Po~ Psw x100[%]
[0}
gdzie:
Yo, gesto$¢  objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cms, oznaczona w piknometrze na
o materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu,
Yo, gesto$¢  strukturalna zageszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cms3, oznaczona
Sw metodq hydrostatyczng.
Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w tablicy 9.

6.4, Badania cech geometrycznych warstwy $cieralnej wykonanej z mieszanki BA.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaije tablica 12.
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Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiardw warstwy $cieralnej
wykonanej z mieszanki BA

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1 |Szeroko$¢ warstwy 10 razy na catym odcinku ulicy
2 [Réwnoi¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 25 m
3 |ROWNOSE poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco 25 m
4 [Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na catym odcinku ulicy
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy pomior.rzed.nych niwelaciji pod’fqulej i pop'rzec;nej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentaciji technicznej (rzedne osi
. . . podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a na odcinkach
6 |Uksztattowanie osi w planie krzywoliniowych co 10 m)
7 | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 1000 m2
8 |Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztgcza
9 |Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugose
10 |Wyglad warstwy ocena ciqgta
11 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 1000 m2
12 |Wolna przestrzeh w warstwie w.

6.4.2. Szerokos$é warstwy.
Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq,
z folerancjg + 5 cm.

6.4.3. R6wnosé podtuzna warstwy.
1 czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy mierzy¢ nierdwnosci podtuzne warstwy $cieralnej. Pomiar nalezy
wykonywac¢ 4-metrowq tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podtuzne nie powinny by¢ wieksze od:

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna
1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9

6.4.4. Rownosé i spadek poprzeczny warstwy.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy sprawdzac rownoié¢ i spadek poprzeczny warstwy. Sprawdzenie
polega na przytozeniu taty i pomiar prze$witu klinem, zgodnie z normqg BN-68/8931-04. Sprawdzenie spadkdw
poprzecznych moze by¢ wykonane takze metodq niwelacii.

Nieréwnosci poprzeczne nie powinny by¢ wieksze od 4 mm (BA 0/16). Spadki poprzeczne warstwy na prostych
i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq * 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy.

1 czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy sprawdzac rzedne wysokosciowe warstwy. Sprawdzenie polega
na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikdw pomiaru z dokumentacjqg projektowq.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
= 1 cm. Wymaga sie, aby 95% zmierzonych rzednych warstwy nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie.

1 czestotliwosciq podang w tablicy 11 nalezy sprawdzac uksztattowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie
polega na wykonaniu pomiardw geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych punktéw osi i porédwnaniu
wynikéw pomiaru z dokumentacjq projektowq.

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.7. Grubosé warstwy.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowq, z tolerancjq od 0 do 5 mm.

6.4.8. Itqcza podtuine i poprzeczne.

Itgcza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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6.4.9. Wyglad warstwy.

1 czestotliwosciq podang w tablicy 12 nalezy sprawdzac wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni
wykonanego odcinka.

Wyglad warstwy $cieralnej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i wykruszen.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 7.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej z mieszanki betonu asfaltowego BA 0/16
o grubosci 5 cm.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli zostaty przeprowadzone zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST
i poleceniami Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

= prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

koszt zakupu i fransport materiatow,

opracowanie recepty,

wykonanie proby technologicznej,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej fransport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikdw,

skropienie miedzywarstwowe,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

wyprofilowanie brzegu warstwy i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.

PN-S-96025 : 2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych.
PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposredniq.
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
PN-S-96504 : 1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i fransport.

PN-C-04134:1984 Przetwory naftowe. Pomiar penetraciji asfaltéw.

PN-C-04021: 1973  Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mieknienia asfaltdw metodq ,,Pierécien i kula”.
PN-C-04130:1989 Przetwory naftowe. Pomiar temperatury tamliwosci asfaltdw wg Fraassa.

PN-C-04132:1985 Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltéw.

PN-C-04109 : 1991  Przetwory naftowe. Oznaczenie zawartosci parafiny w asfaltach.

PN-C-04089 : 1958 Przetwory naftowe. Oznaczenie zawartosci statych ciat obcych.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badah mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnoéci i odksztatcen mas mineralno-

bitumicznych.
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i tatq.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-EN 45014 : 2000 Ogdine kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsie asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodq petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacije, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dia budowy ulicy dojazdowej
do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce Urzedu Miasta
Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w zakresie:

- utozenia nawierzchni z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm (grafifowej), na podsypce
cementfowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm (wjazdy),

- utozenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szarej), na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm. (chodniki).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metodqg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktdéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetnigjgcymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umotzliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjomi podanymi w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreSlone w  katalogu
producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugose: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosc: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sq: 60 mm, 80 mm, 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m i 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdéw w frakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
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Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi

krawedziami gérymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,

chodnikdw i itp. Okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugoséc Szeroko$¢ Grubo$¢ | Rdznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
grubosci <100 mm +2 +2 +3 grubosci, tej samej
2100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna by¢
<3mm
1.2 | Odchytki ptaskoici i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(iesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej
300 mm
1.5 1.0
400 mm 20 15
2 Wrtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
rozmrazanie  z  udziatem  soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcej (wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢  charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm  dtugosci
roztupania
2.3 | Trwatose (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcq trwatos¢  (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatosgé) spetnione sq wymagania pkiu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Béhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm < 20 000 mm?3/5000 mm?
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana - zadawalajgca odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) goéorna powierzchnia kostki nie  powinna mie¢ rys
i odpryskdw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
z prébkqg producenta, zatwierdzonq przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
warstwa Scieralna lub caty element) spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwosciach  surowcdédw i zmianach  warunkéw

twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m In. Cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawqg
cementowo-piaskowq nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do
barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek
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w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesdow fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogqg by¢ sktadowane na otwarte] przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.
Jesli dokumentacija projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowad nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowq pod nawierzchnie
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1, wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-B-32250,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzqdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzqcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczq).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

elastomerowq, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogq stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie fransportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety
z kostkami byty wysytane do odbiorcy S$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w  dzwig
do za-i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  materiatami. Podczas fransportu  kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmujq:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy),

przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie piasku i wypetnienie nim szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NoohkowN -~

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjq projektowq.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom wtasciwej odpowiedniej SST.

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacijq projektowq lub SST.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.5. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm lub 5 cm zgodnie z dokumentacjq projektowq,
a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢é zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowq stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe]j powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zageszczeniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustaleh Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwémi kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuie sie
w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeéli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé

128 D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG
| ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW



Nazwa inwestycji
Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-
15 - Budowa ulicy Nowogrudziqdzkiej - Etap |

Kod CPV 45233000-9 45233253-7
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdég i ulic oraz placéw
i chodnikéw

materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementédw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw
i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnosciq.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, fj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek
i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracq brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajqg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.) powinna
trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonhczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rdwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku poftrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnqgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczy< prowizorycznie
okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozonq nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usungc wraz z podsypkg.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedz powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.6.5. Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtoéciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kgt 450, a wierzchotek utworzonego kgta prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg , wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy
przykry& warstwqg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do
10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca na witasny koszt powinien wykona¢ badania kostek brukowych
w laboratorium drogowym zaakceptowanym przez Inzyniera i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera 3
sztuki kostek brukowych z kazdej partii dla przeprowadzenia nastepujgcych badan: wytrzymatosci na Sciskanie,
nasigkliwosci betonu, odpornoéci na dziatanie mrozu.
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badahn cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetfrznych kostek,
b) w zakresie innych materiatéw
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych,
- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Wyszczegdlnienie Wartosci
Lp. badan i pomiaréw Czestotliwosc badan dopuszczalne

Biezgca kontrola w 10 punktach

dziennej dziatki roboczej: grubosci Wg pkiu 5.6;

Sprawdzenie podsypki (przymiarem ) &z I gr ! odchytki od
1 L . h spadkdw i cech konstrukcyjnych . .
liniowym lub metodqg niwelacji) projektowanej

w poréwnaniu z dokumentacja
projektowq i specyfikacjg
Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq Sukcesywnie na kazdej dziatce -

grubosci 1 cm

roboczej
potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
eodezyjnie) charakterystycznych projektowane;
° do2cm
rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 mw osii przy krawedziach oraz Odchylenia:

we wszystkich punktach
charakterystycznych
rownos¢ w profilu podtuznym I Nierdwnosci do
(wg BN-68/8931-04 tatqg czterometrowq) ) 8 mm
réwnos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatq profilowq z poziomnicg

instrumentem pomiarowym) +1cm;-2cm

Przeswity miedzy

A . " . tatq
i pomiarze przeswitu klinem cechowanym Jw. ) .
) . X a powierzchnig
oraz przymiarem liniowym wzglednie
2 . " do 8 mm
metodg niwelaciji)
Odchytki
spadki poprzeczne (sprawdzone metodq Iw od dokumentacii
niwelaciji) ’ projektowej
do 0,3%
Odchytki
szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona w od szerokosci
przymiarem liniowym) ’ projektowanej
do +5cm
szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin
i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem W 20 punkiach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5

liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) dziennej dziatki roboczej

Wg dokumentacii
Kontrola biezgca projektowej lub
decyzji Inzyniera

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

6.4. Badania wykonanych robét.
Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wyglgdu,

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni | prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 2b)
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Co 25 miwe wszystkich punktach
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna charakterystycznych (wg metod
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip.
od 2c do 2g)
4 Rozmieszcz_enie i szeroko$é s.poin i.sz;zelin w Wg pkiu 5.6.5
nawierzchni, oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci
8 cm zgodnie z dokumentacjq projektowq.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wedtug pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= przygotowanie podtoza,

= wykonanie podsypki,

= ewentfualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Zasady ich odbioru sq okre$lone w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoici podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podtoza,

koszt zakupu i dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacja,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiqzane
10.1. Normy.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw

powszechnego uzytku.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badanh.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-48/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i tatq.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z plantowaniem powierzchni skarp, dna wykopdw i korony nasypdw w ramach
budowy ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na
dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziqdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z plantowaniem
powierzchni skarp, dna wykopdw i korony nasypdw recznie, grunt kat. I-lll - obrobienie na czysto.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Nie dotyczy.

4. Transport

Nie dotyczy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Plantowanie powierzchni skarp, dna wykopdw i korony nasypdw nalezy wykonac recznie.

Grunt powinien by¢ rownomiernie rozktadany na catej szerokosci skarp i dna wykopdw oraz profilowany do
wymaganego spadku.

5.2. Zageszczenie.

Zageszczenie gruntu o optymalnej wilgotnosci powinno by¢ dokonywane za pomocg walcdw.

Rodzaj walcdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Podczas profilowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ profilu
skarp i dna wykopdw oraz korony nasypdw za pomocg taty i szablonu o odpowiednim spadku.

Grunt powstaty z profilowania nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN — 77/8931 — 12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN — B — 04481.

Wszystkie czesci organiczne (np. trawa) nalezy usungé.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Nie wystepujqg.

6.3. Badania i pomiary plantowanych powierzchni skarp, dna wykopdéw i korony nasypéw.

6.3.1.Spadek poprzeczny.
Spadek poprzeczny nalezy sprawdzi¢ dwa razy na kazde 100 m projektowanych ulic. Dopuszczalne odchytki nie
mogq przekracza¢ * 1% spadku projektowanego.

6.3.2. R6wnosé poprzeczna i podtuzna.
RownoS¢ podtuzng i poprzeczng nalezy sprawdzaé co 100 m projektowanych ulic tatq 4-metrowq. Maksymalny
przeswit pod tatg nie moze by¢ wiekszy niz 15 mm.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 [mefr kwadrat] powierzchni plantowanych skarp i dna wykopu oraz korony
nasypow wraz z ich zageszczeniem. Obmiar nalezy wykonaé na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania sqg zgodne z pkt. 5i pkt. 6.

8.2. Postepowanie z usterkami.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgcq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robdt i moze ustali¢ zakres i wielko$¢
potrgcen za obnizong jakos¢.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptatno$¢ bedzie realizowana za 1 m2 wykonanego plantowania powierzchni skarp i dna wykopdw oraz korony
nasypow do wymaganych spadkdw wraz z zageszczeniem, zgodnie z obmiarem.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

przygotowanie podtoza,

wykonanie plantowania,

zageszczenie,

roboty wykohczeniowe,

prace pomiarowe i badania okre$lone w punkcie 6.

10. Przepisy zwiqzane

1) PN - B — 04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
2) BN - 68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatq.
3) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego dla budowy ulicy dojazdowej do
planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego, zgodnie z dokumentacjq projektowq, i obejmujg wykonanie oznakowania poziomego
w zakresie:

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych, miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu
zastosowania znaki poziome mogg mieé znaczenie prowadzgce, segregujgce, ostrzegawcze,
zakazujgce lub nakazujgce.

1.4.2. Incki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kagtem,
wystepujgce jako linie:

- pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe,
- podwdijne: ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajdujq.

1.4.4. Inaki poprzeczne - znaki stuzqce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych
i rowerzystébw w poprzek drogi, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazddw oraz miejsc lokalizacji
progdéw zwalniajgcych.

1.4.5. Inaki uzupetniajgce - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujgce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytgczonych
z ruchu oraz symboli znakdw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikédw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone;.
Materiaty te powinny posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane warstwg grubosci do 0,9 mm do
3.5 mm. Nalezqg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grubo$¢ linii moze wynosi¢ 5 mm.

1.4.8. Oznakowanie nowe - oznakowanie, w ktérym zakonczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od
wykonania oznakowanie. Pomiary wtadciwosci oznakowania nalezy wykona¢ od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

1.4.9. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc robdt z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatow.

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniaé warunki
postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. Dz. U. nr 220, poz. 2181).
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Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracii
zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem
CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011), co oznacza
wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich
wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497), nie mogq by¢ zmieniane lecz zachowujq wazno$¢ przez okres, na jaki zostaty
wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci
z aprobatqg techniczng.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakoéci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003.

2.4. Oznakowanie opakowan.
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowah materiatdw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z  PN-O-79252, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

- nazwe i adres producenta,

- date produkcjii termin przydatnosci do uzycia,

- mase nefto,

- numer partii i date produkgiji,

- informacje, ze wyréb posiada aprobate techniczng IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu,

- znak budowlany ,,B" i/lub znak ,,CE",

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikdw.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozporzqgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancii niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drég.

2.5.1. Materiaty do oznakowan grubowarstwowych.

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢é materiaty  umozliwiojgce
naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jok masy chemoutwardzalne stosowane na zimno
oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze sobqg
w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu.
Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktérej spdjnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikdw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac sie podgrzewac do stopienia i aplikowac recznie lub
maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng warstwe przez ochtodzenie.

Wtasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonywanych z nich elementéw
prefabrykowanych okredlajg aprobaty techniczne.

2.5.2. Kulki szklane.

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewniac widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspdtczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywacé odpornosé na
wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnej srednicy ponizej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej srednicy
réwnej i wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych
w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wrtasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty CE.
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2.5.3. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie.

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystoballitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci  (wtasciwosci
antypodlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czgstek mniejszych niz 90 um.
Potrzeba stosowania materiatu uszorstnicjgcego powinna by okreSlona w SST. Konieczno$¢ jego uzycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT = 50.

Materiat uszorstniajgcy  (kruszywo  przeciwpodlizgowe) oraz mieszanina  kulek szklanych z  materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie techniczne;j.

2.5.4. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska.
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraé substanciji zagrazajgcych zdrowiu ludzi
i powodujqcych skazenie srodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac stato$¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej é miesiecy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opaddw
i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozciehczalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c) pozostatych materiatdéw — ponizej 40°C.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robdt, powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

= szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace) oraz
szczotek recznych,

frezarek,

sprezarek,

malowarek zalecanych przez producenta farby,

sprzetu do badan, okreslonych w SST.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedniq jakos¢, ilo$¢ i wydajnos¢ malowarek lub uktadarek
proporcjonalnie do wielko$ci i czasu wykonania catego zakresu robdt.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Przewd6z materiatléw do poziomego znakowania drég.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewnigjgcych szczelnose,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatédw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodne z normqg PN-O-79252. W przypadku materiatdw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowanh
substanciji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy transportowac
zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej (umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego
przewozu towardw niebezpiecznych RID/ADR) dla transportu drogowego materiatdw palnych, klasy 3, oraz
szczegdtowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzgdzonej przez producenta. Wyroby,
wyzej wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-C-81400 zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 5.
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5.2. Warunki atmosferyczne.
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smardw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie.

W celu doktadnego wykonanie poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujgc sie
do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, informacji zawartych w ,Szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach - Zatgcznik nr 2 - Szczegdtowe warunki techniczne dla znakédw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwatg farbe np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec
znakowania nalezy zaznaczyé matq kreskq poprzecznag.

5.5. Wykonanie znakowania ulicy.

5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zaleceh producenta materiatéw.

Materiaty do znakowania drogi, spetnicjgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz
wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie techniczne;.

5.5.2. Wykonanie znakowania ulicy materiatami grubowarstwowymi.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w przypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujgcy nalezy naktadaé rownomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujgc wymiary
i ostro$¢ krawedzi. Grubos$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowad przy pomocy grzebienia pomiarowego
na ptytce szklanej lub metalowe], podktadanej na drodze malowarki. llos¢ materiatu zuzyta w czasie prac,
okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu urzqdzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstnigjgcym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajno$¢ i jako$¢ sprzetu nalezy
dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczqcq rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”, punkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowanie.
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢é catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punkfu 5.4.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego.
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego.

6.3.1.1. Zasady.

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celu okredlenia wtasciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okredla sie kikoma parametrami reprezentujgcymi rdézne aspekty wtasciwosci
oznakowania drég wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Badania wstepne, dla ktérych okre$lono pierwsze wymaganie, sq wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy
wykonywaé po okresie, od 3 do é miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2,3 i 4 latach dia
materiatéw o trwatodci dtuzszej niz 1 rok.

Barwa z6tta dotyczy tylko oznakowah tymczasowych. Ktére takze powinny by¢ kontrolowane. Inne barwy
oznakowah niz biata i zé6tta nalezy stosowal zgodnie z zaleceniami zawartymi w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.
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6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien.
Widzialno$¢ oznakowania w dzieh jest okreslona wspdtczynnikiem luminaciji p i barwg oznakowania wyrazong
wspodtczynnikami chromatycznosci.
Warto$¢ wspdtczynnika p powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50 klasa B4,

- z6ttej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Warto$¢ wspdtczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40 klasa B3,

- z0ttej, co najmniej 0,20, klasa B1.
Barwa oznakowania powinna by¢ okreSlona wg PN-EN 1436:2000 przez wspodtrzedne chromatycznosci x iy, ktére
dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty podane w tablicy 1ina
wykresach (rys. 1,21 3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznoéci oznakowan drdg

Punkt narozny nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

L, X 0,443 0,545 0,465 0,389
Oznakowanie zoétte klasa Y1 y 0.399 0.455 0.535 0.431
. X 0,494 0,545 0,465 0,427
Oznakowanie zoétte klasa Y2 y 0.427 0.455 0.535 0.483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038
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Rys. 1. Wspbtrzedne chromatycznosci x,y dla barwy bialej oznakowania
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Rys.2. Wspéirzedne chromatycznosci x,y dla barwy zéltej oznakowania

T s
S o e H
e S A I s
08 B SO ‘ ; R
8t ‘ 2 1 : T
540 : :
X ERnsEes:
= 55 |
g i ‘
% - : :
t ] T
HHHHH t
08 e ] e
I :
: :
Hf :
i
4
NN
- I
Zéka %
: R 0
‘ ‘ R
. Enn“ T
ok FEEE R
jaa: T 61062001630
: o+ 510
HHHH Biala SMOna, FH 550
! ; g et
T
aE iR
‘ T
T od 690 do 780
7 T T
: | B HE
: t e HE
‘
: ]
: :
T H :
e e
Hod 380c0410H e e
03 04 05 06 or 08

Rys. 3. Granice barw biatej, z6ttej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspdtczynnika luminacji B moze by¢ zastgpiony pomiarem wspdtczynnika liminacji w Swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000.
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Do okre$lenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspdtczynnik
luminacji w $wietle rozproszonym Qd.
Warto$¢ wspdtczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 — 30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla
oznakowania $wiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd m2Ix ! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- biatej, co najmniej 160 mcd m2Ix ! (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- z0ttej, co najmniej 100 mcd m2Ix', klasa Q2.
Warto$¢ wspdtczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania,
w ciqggu catego okresu uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m2Ix ' (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- biatej, co najmniej 130 mcd m2Ix!' (nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

- z6ttej, co najmniej 80 mcd m2Ix1, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialnosé w nocy.

Za miare widzialnoSci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku Ri, okreslony wedtug PN-EN

1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Warto$¢ wspdtczynnika Ri powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu 14 — 30 dni po

wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci = 100 km/h lub o natezeniu
ruchu > 2500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 250 mcd m2Ix-!, klasa R4/5,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mecd m2Ix, klasa R4,

- 16ttej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m2Ix-!, klasa R3,

Warto$¢ wspdtczynnika R. powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do 6 miesiecy po

wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci = 100 km/h lub o natezeniu
ruchu > 2500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 200 mcd m2Ix!, klasa R4,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 mcd m2Ix, klasa R3,

- 16ttej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m2Ix-1, klasa R2.

Warto$¢ wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu,

barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci = 100 km/h lub o natezeniu
ruchu > 2500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 150 mcd m2Ix!, klasa R3,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 mcd m2Ix, klasa R2,

- z6ttej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m2Ix1, klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makrostrukiurze, takich jak: powierzchniowe utrwalenie oraz na nawierzchniach

niejednorodnych mozna wyjgtkowo, tylko na drogach okreslonych w tablicy 5, dopusci¢ warto$¢ wspdtczynnika

odblasku R. =70 mcd m2Ix! klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od é miesigca po

wykonaniu.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwg Scieralng z SMA zaleca sie stosowaé materiaty

grubowarstwowe.

Warto$¢ wspdtczynnika R. powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym)

i eksploatowanego w okresie gwaranciji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 50 mcd m2Ix’, klasa RW3,

- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m2Ix!, klasa RW2.

PowyZzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jok oznakowanie strukturalne

wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taSmami w postaci np. poprzecznych

wygarbien (baretek), drop-on-line itp.

Wykonywanie pomiardw na oznakowaniu ciggtym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢ wykonywane tylko

metodq dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo obcigzony duzym btedem.

Wykonanie pomiaréw odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego

niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wigkszym btedem niz na

oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyja¢ joko dopuszczalne wartosci

wspodtczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w SST.

6.3.1.4. Szorstko$é oznakowania.
Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkoéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim, wg PN-EN 1436:2000. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony
hamuje z blokadq két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- w ciqgu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza sie podwyzszenie w SST wymagania — szorstkoSci do 50 - 60 jednostek SRT (klasy S2 - S3),
w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wiekszej szorstkosci oznakowania, wigze sie z zastosowaniem kruszywa
przeciwposlizgowego samego lub w mieszance z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001. Nalezy przy tym wzigé
pod uwage jednoczesne obnizenie wartosci wspdtczynnika luminacji i wspdtczynnika odblasku.
Szorstko$¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie
eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagaé wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie
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gwaranciji.

Wykonanie pomiardw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami,
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest,
jedli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami
odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (polishing Test Value) za PN-
EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprzet do jego wykonania sq identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000
dla oznakowan poziomych.

6.3.1.5. Trwato$é oznakowania.

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana joko stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okredlonej w POD-97 powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploataciji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatéw do poziomego
oznakowania drog.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowych i tasm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5i 6 latach,
gdy w oznakowaniu pojawiajq sie przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatdw strukturalnych, o nieciggtym
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje sie.

W celach konfrolnych trwato$é jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagan widocznosci
w dzieh, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas do przejezdnosci oznakowania).

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie
moze przekraczad 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych.
Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w POD-97.

6.3.1.3. Grubosé oznakowania.

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gdérng powierzchnie nawierzchni, powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta farby i by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

Grubos¢ oznakowania powinna wynosi¢ dla oznakowania grubowarstwowego od 0,9 mm do 5 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu grubowarstwowego.
Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem pracy oraz w czasie jej wykonywania, nastepujgce badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
= sprawdzenie oznakowania opakowan,
= wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
= pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
= pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
* badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
*  pomiar grubosci warstwy oznakowania,
= pomiar czasu schniecia,
= wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
= pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq
i ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach - Zatgcznik nr 2 -
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakédw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania
na drogach”,
= wizualng ocene réGwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
= Oznaczenia czasu przejezdnosci.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor moze zleci¢
wykonanie badan:
- widzialnoéci w nocy,
- widzialnoéci w dzien,
- szorstkosci,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1. i wykonanych wedtug metod okreslonych
w Warunkach technicznych POD-97. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego badania to koszt
badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym — Zamawiajgcy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajgcy
do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wiekszg wiarygodnos¢ wynikdw.
W przypadku wykonywania pomiaréw wspdtczynnika odblaskowosci i wspdtczynnikdw luminacji aparatami
recznymi czestotliwo$¢ pomiardéw nalezy dostosowaé do dtugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2.
W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytéw wspdtczynnika odblasku i po 3 odczyty
wspotczynnikdw luminacii w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.
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Tablica 2. Czestotliwos$¢ pomiardw wspdtczynnikdw odblaskowosci i luminacji aparatami recznymi

Lp. Dtugo$¢ odcinka, km Czes’ro’rhwos; POMIATOW. | \inimalna ilosé pomiaréw
Co najmniej
1 od0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od3do 10 co 1 km 11
3 od 10do 20 co 2km 11
4 od 20 do 30 co 3 km 11
5 powyzej 30 co 4km > 11

Warto$¢ wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢é w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Ibiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i oznakowan..

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw

D-07.01.01

OINAKOWANIE POZIOME

Lp. Wtasciwose Jednostka Wymagania
1 | Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach
do znakowania:
- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikdw chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wiasciwosci kulek szklanych:
- wspotczynnik zatamania $wiatta - =215
- zawartos$¢ kulek z defektami % 20
3 | Okres statosci wtasciwosci materiatdw do znakowania .
. miesigce 26
przy sktadowaniu
Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan
Lp. Wtasciwose Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspdtczynnik odblasku R. dla oznakowania nowego
(w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym
barwy:
- biate], mcd m-2x! =200 R4
- 76tej tymczasowej mcd m-2x! =150 R3
2 Wspdtczynnik odblasku R dla oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu,
barwy:
- biatej mcd m-2x! =150 R3
- 76tte mcd m-2x! > 100 R2
3 W§p§+czynnik odbloskg R. dla ozr)okgwonio suchego od 7 med m2x! > 100 R2
miesigca po wykonaniu barwy biatej
4 Wspotczynnik odblasku Ri dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgothego od 14 do 30 dnia mcd m-2x! =50 RW3
po wykonaniu, barwy biatej
5 Wspotczynnik odblasku Ri dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od mcd m2x! >35 RW2
wykonania, barwy biatej
6 Wspdtczynnik luminacji f dla oznakowania nowego (od 14
do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowe;j - >0,40 B3
- biatej na nawierzchni betonowej - >0,50 B4
- 76tte] - >0,30 B2
7 Wspotczynnik luminaciji f dla oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- biatej - 20,30 B2
- 76Mtej - >0,20 B1
8 Wspdtczynnik luminaciji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania nowego w ciggu
od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
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- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m2x! =130 Q3
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m2x! =160 Q4
- z6tte] mcd m2x! 2100 Q2

9 Wspdtczynnik luminaciji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania eksploatowanego
w ciqgu catego okresu eksploatacii po 30 dniu od
wykonania, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2x! =100 Q2
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m-2x! =130 Q3
- z6tte mcd m-2x! >80 Ql

10 | Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego Wskaznik > 45 S1

SRT

11 | Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 Skala LCPC 26 -
miesigcach:

12 | Czas schniecia materiatu na nawierzchni:
- w dzien h <1 -
- w . hocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania.

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq projektowq

i wSzczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach - Zatgcznik nr 2 - Szczegdtowe warunki techniczne

dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”, powinny odpowiadac¢

nastepujgcym warunkom:

= szeroko$¢ linii moze rozni¢ sie od wymaganej o +5mm,

= dtugosd lini moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

= dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od Sredniej liczonej
z 5 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;j,

= dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy

usung¢ zbedne stare oznakowania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakdw.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady odbioru koncowego robot.
Odbioru kohcowego nalezy dokona¢ po catkowitym zakohczeniu robdt, na podstawie wynikdw pomiardw
i badan joko$ciowych okredlonych w punktach od 2 do 6.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D-O0.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m2wykonania robdt obejmuje:

" prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,
= koszt zakupu, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

= oczyszczenie podtoza (nawierzchni),
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przedznakowanie,

naniesienie powtoki znakdw na nawierzchnie ulicy o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg
projektowq i ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach - Zatgcznik nr 2 - Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”,

ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. Przepisy zwiqzane
10.1. Normy.
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tfransport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny
4. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania. Kulki
1423:2001/A1:2005  szklane, kruszywo przeciwposlizgowe iich mieszaniny (Zmiana Al)
5. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomego
oznakowania drég
6. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomego
1436:2000/A1:2005  oznakowania drég (Zmiana Al)
7. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtadciwosci fizyczne
8.  PN-EN 130364-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badah — Czeé¢ 4: Metoda pomiaru
2004(U) opordw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwigzane.

1)

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdébw drogowych oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

3) Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM,
Warszawa, 1997.

4) Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).

7) Umowa europejska dotyczgaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RID/ADR).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w zwiqzku z budowq ulicy dojazdowej do
planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego (demontfazu istniejgcego oznakowania, przestawienia istniejgcego oznakowania,
montazu nowego oznakowania, w postaci znakdéw ostrzegawczych, znakdéw zakazu i nakazu oraz znakdw
informacyjnych i uzupetniajgcych), i obejmujq:

1 |Zdjecie tarcz znakdw drogowych

2 |Rozebranie stupkdw do znakdw drogowych

3 |Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakdw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotdw
oraz z wykonaniem fundamentu betonowego

4 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakdw drogowych

5 |Przestawienie istniejgcego oznakowania

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy — sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukciji
WSPOrczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywnionq krawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest
lico znaku. Tarcza moze by¢é wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewnicjgcymi jako$¢ i trwato$e
wykonanego znaku.

1.4.3. Llico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej foli odblaskowej wraz z naniesiong
fre$cig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych foli ploterowych lub folii
odblaskowych.

1.44. Uchwyt montazowy - element stalowy Ilub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzgcy
do zamocowania w sposdb roztqczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. ZInak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym — wspdtdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku — kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzeh zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje
i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Inak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od
daty produkgciji.

1.4.8. Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz
3 miesiqce od daty produkciji.

1.4.9. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" punkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania.

Producent znakédw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat
zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgcg, znak budowlany ,,B" i wystawionq przez siebie
deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica
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znakdw drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy iinne elementy konstrukcyjne powinny mie¢
deklaracje zgodnosci z odpowiedniki normami.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw.
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakdw nalezy wykonac¢ z betonu wykonywanego
»na mokro" klasy C12/15. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2000.

2.4. Konstrukcje wsporcze,

2.4.1. Ogdlne charakterystyki konstrukcji.

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq uwzgledniajacg
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, zgodnie
z propozycjg Wykonawcy zaakceptowanq przez Inzyniera.

Konstrukcjg wsporczg dla znakdw drogowych sq stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych.

2.4.2. Rury.

Stupki powinny by¢ wykonane z jednego kawatka rury, bez spawania lub innego tgczenia. Stupki z kotwq
betonowq, w gdérnej czesci powinny posiadac zadlepke, w dolnej czesci element kotwigcy zapobiegajacy
wyrwaniu i obréceniu konstrukcji.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsporczej z rur podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rury stalowe okrggte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219.

Srednica Grubos$¢ minimalna Dopuszczalne odchyiki
rury Scianki , . P
[mm] [mm] Srednicy grubosci Scianki
6.9 32 £125% £15%

Stupki giete nalezy wykonac z rury stalowej ocynkowanej o srednicy 60 mm i grubosci scianki 3,2 mm, z kotwq
betonowq oraz zadlepkq, w dolnej czesdci stupka element kotwigcy zapobiegajgcy wyrwaniu i obréceniu konstrukcji.
Maksymalne odgiecie (przesuniecie) réwnolegtych odcinkdw stupka, mierzone prostopadle w osiach wynosi 0,4 m.
Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5 m, maksymalna wysokose
zamocowanego znaku drogowego lub znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9 m. Maksymalna wysoko$¢ stupka
liczona od poziomu posadowienia do zwiehczenia 3,8 m.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej
przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknieé, zwalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sq nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczqce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci
rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 lub inne normy.

2.4.3. Powtoki metalizacyjne cynkowe.

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spetnia¢
wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢
60 pm.

Stupki powinny by¢ zabezpieczone metodqg cynkowania ogniowego powtokg cynkowg min. 610 g/mz2.
Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywad
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg.

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakdw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogq, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementow
stuzgcych do zamocowania znakdéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwato$ci znaku uzgodniony z odbiorcqg. Przedmiotem gwarancji sq wtasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$é zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdw znakdw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementdw, stuzgcych do zamocowania znakdéw do innych obiektéw lub
konstrukcji — gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawcy. W przypadku konstrukciji wsporczej dla znakdw
drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcii
wsporczej. Minimalny okres trwatosci konstrukciji wsporczej powinien wynosi¢ 7 lat.
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2.5. Tarcza znaku.

2.5.1. Trwato$é materialéw na wplywy zewnetrzne.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb wykonczenia
znaku, muszg wykazywalé petng odpomno’$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elekfrochemicznq) - przez caty czas trwatoéci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcq, trwato$¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

* instrukcje montazu znaku,

* dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

* instrukcje utrzymania znaku.
Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna frwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynosi¢ dla znakdw z folig typu 1 -7 lat, z folig typu 2 - 10 lat, z folig pryzmatyczng - 12 tat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku.

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego z licem z folii odblaskowej typ 1 s5q:

* blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005,

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego z licem z folii odblaskowej typ 2 sq:

* blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),

= Dblacha z aluminium w ramce na catym obwodzie, blacha aluminiowa o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-
4:1997.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m?2 powinna by¢ wykonana z:

* blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 Iub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) lub z

* blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 um

(200 g Zn/m?2).

Inaki i tablice powinny spetniac nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakdw i tarcz znakdw drogowych

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:2005
Wytrzymato$¢ na kN m-2 >0,60 WL2
obcigzenie sitqg naporu
wiatry
Wytrzymato$é na kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zgingjgce
Chwilowe odksztatcenie stopien - m <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3
<0,57 DTS
<1,15 TDTé6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub 20 % odksztatcenia -
stopien - m chwilowego

Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawedz E2

ftoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moze by¢ P3

przewiercone z zadnego

powodu
* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT5 dla tablic na jednej podporze, klase
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDTé dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odksztatcenie
zginajgce, zardwno znak, jak i samq tarcze znaku nie moze by¢ wigksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).
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2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku.

Tarcze znakdw powinny spetniac takze nastepujgce wymagania:

= krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie
O promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wtgcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

* powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgieé, pofatdowan i otwordw montazowych.
Dopuszczalna nierdwnos$¢ wynosi 1 mm/m,

= podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnic
tarcze znaku w taki sposdéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spetnione a zarazem stanowity
element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate
do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

* tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powtokqg lakierniczg o grubodci min. 60 pum z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pdtmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywaé zgodnie
z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odporno$ci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:

= narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokrgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi
w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30
mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

* tgczenie poszczegdlnych segmentdw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub
pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity
w miejscach ich tqgczenia.

2.6. Inaki odblaskowe.

2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej.

Inaki drogowe odblaskowe powinny by¢& wykonane przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego

z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T

i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sq dopuszczone do stosowania na

drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie techniczne;j.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

= samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia
z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonymi aprobatami
technicznymi dla poszczegdinych typdw folii,

* do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, fransparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty techniczne oraz w przypadku
folii typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

= dopuszcza sie wycinanie ksztattéw z foli 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedsz lakierem
zalecanym przez producenta folii,

= nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakdw statych, okres frwatosci znaku
wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typ 1 powinien wynosi¢ min. 7 lat, typ 2 powinien wynosi¢ min. 10
lat.

Nalezy stosowac folie odblaskowq typ 1 i typ 2. (w projekcie wykonawczym na stronie 7 znajduje sie tabela

zawierajgca informacje o typie folii zastosowanej w poszczegdinych znakach).

Minimalna poczgtkowa warto$¢ wspdtczynnika odblasku R'(cd-Ix'm2) znakdédw odblaskowych, zmierzona

zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54, uzywajgc standardowego iluminatora A, powinna spetniac

odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspdtczynnik odblasku R' dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjgtkiem biatego, nie powinien by¢ mniejszy

niz 70 % wartoéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folig typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacjg CIE No 39.2.

Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetniac minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwigkszone

wymagania postawione w aprobacie technicznej dia danej folii.

W przypadku odwietlenia standardowym iluminatorem D 65’ i pomiaru w geometrii 45/0 wspdtrzedne

chromatycznosci i wspdtczynnik luminacji B powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 21 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspdtczynnika luminaciji p i wspdtrzednych
chromatycznosci x, y oraz wspdtczynnika odblasku R’

Lp. Wtasciwosci Jednostki Wymagania
1 | Wspotczynnik odblasku R (kat o$wietlenia cd/mx typ 1 typ 2
5°, kat obserwacii 0,33°) dla folii:
- biatej > 50 =180
- 6tte] 235 2120
- czerwone;j 210 > 45
- zielonej 27 221
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- niebieskiej >2 >14
- brgzowej 20,6 >8
- pomaranczowej 220 > 65
- szarej > 30 > 90

2 | Wspdtczynnik luminacii B i wspdtrzedne - typ 1 typ 2
chromatycznosci x, y *) dla folii:
- biatej 20,35 R 20,27
- zbfte] p=027 B>0,16
- czerwonej $=0,05 3=>0,03
- zielonej f=0,04 3>0,03
- niebieskiej =001 B=0,01
- brgzowej 0,09>p3=20,03 0.09=p$=0,03
- pomaranczowej =017 B=0,14
- szarej 0,182pB 20,12 0,182$=0,12

*) wspdtrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspdtrzedne punktéw naroznych wyznaczajgce pola barw

Wspdtrzedne chromatycznosci punktdw naroznych
. wyznaczajgcych pole barwy
Barwa folii (zrédto Swiatta Des, geometria pomiaru 45/0%)
1 2 3 4
Biatq X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
16ta typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
16tta typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwond X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe.

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach.
Na powierzchni mogqg wystepowaé w obrebie jednego pola $rednio nie wiecej niz 0,7 bteddw na powierzchni
(kurz, pecherze) o wielko$ci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystgpic.

Sposdb potgczenia folii z powierzchniq tarczy znaku powinien uniemoZliwia¢ jej odtqczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstac przy nanoszeniu
farby na odblaskowqg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i foli pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramq z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ rowna, gtadka bez smug i zaciekow.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych.
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach.
Sprawdzenie $srubg mikrometryczna:

- dla blachy ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,40 mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich.
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi £ 15 mm. Sprawdzenie wg
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PN-EN 2808:2000.

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni.
Odchylenia od poziomu nie mogq wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjgtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinometrem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw.

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakdédw o powierzchni < 1 m2 podane w opisach szczegdtowych zatgcznika nr 1do
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., sg nalezy powiekszy¢é o 10 mm i wykonaé w
tolerancji wymiarowej £ 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakdw i tablic o powierzchni > 1 m2 podane w opisach szczegdtowych zatgcznika nr 1do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy
powiekszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej = 10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku.

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodq wyklejania wynoszg = 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ rdwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystepowacd
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zataman, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza
sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
sie do 3 zarysowanh o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej
dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajqce;j
10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajq tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie foli o powierzchni nie
przekraczajgcej 6 mm?2 kazde — w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz
o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentow
powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtqgczajgc znaki informacyjne) o wymiarach 1200x1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogq znieksztatcad tre$ci znaku — w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia znak
musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe foli do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczqg wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji
o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku
o wymiarach 4x4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancii
zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatod¢ potgczenia foli odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.3.6. Obowiqzujacy system oceny zgodnosci.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych wyrdb, ktdry
posiada aprobate techniczng moze byé wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowq deklaracje zgodnosci z aprobatqg techniczng i oznakowat wyrdb
budowlany zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Oceny zgodnosci wyrobu z aprobatq
dokonuje producent, stosujgc system 1.

2.7. Materialy do montazu znakéw.

Wszystkie tqczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobq elementdw konstrukcji wsporczych
znakdw jak Sruby, obejmy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbdw.

tgczniki mogq by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci
od ich wielkosci.

tgczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatdw odpornych na korozie w czasie nie
krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Incki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdw dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego.

Roboty zwigzane z wykonaniem, i ustawieniem oznakowania pionowego mogg by¢ wykonane recznie lub przy
uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego.

Roboty zZiemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonac recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég.
Incki drogowe nalezy na okres fransportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu
i w sposdb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyznaczy¢:

= |okalizacje znakuy, 1j. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni,

»  wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby w czasie trwania
i odbioru robét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq oraz
wSzczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach - Zatgcznik nr 1 - Szczegdtowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikdw i kierujgcych pojazdami na
drodze.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw.

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju grunfu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢& wykonane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania w nich robdt fundamentowych.

5.4. Fundamenty z betonu.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych bqgdz rozpartych nalezy wykonywac zgodnie

z dokumentacjg projektowq lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed naptywem wadd

opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnosciq £ 2 cm.

Fundamenty pod stupki znakéw nalezy wykonac¢ ,na mokro™ z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

Fundament powinien by¢ wykonany w ksztatcie prostopadtoscianu:

» dla $rednicy stupka 60,0 mm - gteboko$¢ kotwienia 1,0 m, przekrdj poziomy fundamentu min. 0,35x0,35 m,
wysokos¢ fundamentu 0,9 m,

= dla $rednicy stupka 76,1 mm - gteboko$¢ kotwienia 1,2 m, przekrdj poziomy fundamentu min. 0,35x0,35 m,
wysokos¢ fundamentu 0,9 m.

Po wykonaniu wykopu nalezy umiesci¢ w nim stupek dla znaku i wykop wypetni¢ betonem.

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego.

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta oznakowania
i zdokumentacjq projektowq.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

= odchytka od pionu, nie wiecejniz+ 1 %,

= odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz+ 2 cm,

= odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni nie wiecej niz * 5 cm, przy zachowaniu
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minimalne] odlegtosci umieszczenia znaku zgodne z ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dia znakdw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzehn bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach — Zatgcznik nr 1 - Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach”.

5.6. Konstrukcje wsporcze.

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq. Konstrukcje
wsporczq stanowiq stupki do znakdéw drogowych wykonane z rur stalowych ocynkowanych, o parametrach
okre$lonych w punkcie 2.4. niniejszej SST.

5.7. Polgczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczq.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwicjgey jej przesuniecie lub
obrét. Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtqczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajgcy bezposredniego
przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.8. Oznakowanie znakuv.
Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajgcq nastepujgce informacie:

a) numeridate normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

c) miesiqc i dwie ostatnie cyfry roku produkcii,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jedli nie jest

producentem,

e) znak budowlany ,,B",

f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgcej.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtoéci widzenia,
a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2. Czytelnos¢ i trwato$¢ cechy na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymagane] trwatodci znaku. Nakleike nalezy wykonac¢ z folii
nieodblaskowe;j.

5.9. Przestawienie istniejgcego oznakowania.

Okreslone w dokumentacji projektowej istniejgce znaki drogowe nalezy zdemontowad i ponownie zamontowaé
w nowej lokalizacji. W przypadku uszkodzenia tqcznikdw do mocowania tablic znakdw nalezy je wymieni¢ na
nowe ocynkowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatdw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na
mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier
moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badah materiatdow dla tych robdt.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét.

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiardw.

Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi z tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni wyrobdw
dostarczonych przez producentow

Ocena

Lp. Rodzaj badan Liczba badan Opis badan wynikéw badan

Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci

1 Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np.
z wybranych losowo liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, Wyniki badan powinny
elementéw w kazdej mikrometréw itp. by¢ zgodne z
dostarczonej partii wyrobdw | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi wymaganiami punkfu 2

liczgcej do 1000 elementéw | przyrzgdami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

2 Sprawdzenie wymiaréw
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W przypadku budzgcych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobdw i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé:
- zgodno$¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentacjg projektowq (lokalizacja, wymiary znakdw,
wysoko$¢ zamocowania znakdw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 21 5,
- prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 5.5,
- zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacjqa.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest 1 szt. (sztuka): dla demontazu tarcz i stupkdw znakdw, dla montazu tarcz i stupkdw
znakow.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét.

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru kohcowego. Odbidr kohcowy
powinien by¢ dokonany po catkowitym zakohczeniu robdt, na podstawie wynikédw pomiardéw i badan
jako$ciowych okreslonych w punktach 21 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakdw i wybrang grupe poddad badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglgdu i badan mogq by¢ podstawq odbioru pogwarancyjnego.
Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania jednostki przedmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe przy lokalizacji stupka i znaku, roboty przygotowawcze,
koszt zakupu materiatow,

demontaz isthiejgcego oznakowania,

wykonanie dotéw,

wykonanie fundamentow,

osadzenie stupkdw, z wypetnieniem otworu betonem,

zamocowanie tarcz znakéw drogowych

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane — badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania.
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PN-88/C-81523
PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998
PN-B-03264:2002
PN-EN 40-5:2004
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 485-4:1997

PN-EN ISO 1461:2000
PN-EN 10240:2001
PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)
PN-EN 10327:2005(U)
PN-EN 12767:2003
PN-EN 12899:2005
pr EN 12899-5

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598:-1:1990

PN-EN 60598-2:2003(U)

PN-H-74200:1998
PN-EN ISO 2808:2000
PN-91/H-93010
PN-S-02205:1998

10.2. Inne dokumenty.

Wyroby lakierowane — oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solne;.

Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami — Projektowanie i wykonanie.
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
Stupy oéwietleniowe. Czes¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taSmy i ptyty — Tolerancja ksztattu i wymiaréw
wyrobdéw walcowanych za zimno.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowq (cynkowanie jednostkowe)
- Wymaganie i badanie.

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczgce
powtok  wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo
w sposéb ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzeh drogowych. Wymagania
i metody badan.

State, pionowe znaki drogowe — Czes¢ 1: Znaki state.

State, pionowe znaki drogowe — Czes$¢ 5 Badanie wstepne typu.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

Oprawy oéwietleniowe — Wymagania szczegdtowe — Oprawy oswietleniowe drogowe.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Farby i lakiery — oznaczanie grubosci powtoki.

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqgdzenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat tfechnicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej).

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku definicja i
pomiary).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

State odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem urzqdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych w zwigzku z budowq ulicy
dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziaice Urzedu
Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem urzqadzen
zabezpieczajgcych ruch pieszych, do ktérych nalezq balustrady ochronne typu U-11a.

Celem stosowania urzqdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikdw ruchu
drogowego, zaréwno pieszych jak i kierowcdw oraz pasazerdw pojazddw poprzez uniemozliwienie nagtego
wtargniecia na jezdnie w miejscach do fego nie przeznaczonych.

Zakres rob6t obejmuje:

Wykonanie balustrad ochronnych U — 11a typ 3 (rurowych), dtugosci 2,00 m, wysokosci 1,1 m, rozstaw szczeblin
0,14 m.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stupki blokujgce - urzgdzenia ustawiane w celu niedopuszczenia do wjezdzania pojazddw na chodniki
lub ciqgi piesze albo rowerowe.

1.4.2. Ogrodzenia ochronne panelowe - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z rur stalowych w postaci paneli.

1.4.3. Balustrady ochronne typu U-11a - przegrody fizyczne stuzgce do zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci jesli powierzchnia, po ktérej odbywa sie ruch pieszych lub rowerdw potozona jest powyzej
0,5m od poziomu terenu.

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzgdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszy, objetych niniejszqg SST, sq:
= rury stalowe,

=  materiaty do malowania.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw.
Fundamenty dla zamocowania stupkdw nalezy wykona¢ z betonu wykonywanego ,,na mokro" klasy C12/15.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.4. Rury stalowe.

Rury powinny by¢ zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powtokg cynkowq min. 610 g/m2.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowane] przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknieé, zwalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sq nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczqce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konhce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.
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Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Balustrada ochronna U-11a typu 3 (rurowa) wykonana jest z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60,3 mm o
grubosci $cianki od 3,2 mm do 3,6 mm. Elementy pionowe (szczebliny) sg wykonane z rury stalowej ocynkowanej
o Srednicy 26,9 mm o grubosci Scianki 2,3 mm. Poszczegdlne elementy balustrady tgczone sq ze sobqg poprzez
spawanie. Wszystkie balustrady sq zabezpieczone przed dziataniem korozji poprzez ocynkowanie ogniowe
zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 oraz powtoke lakierniczg uzyskang w procesie lakierowania proszkowego.
Wysoko$¢ bariery 1,1 m, szczebliny w rozstawie nie wiekszym niz 0,14 m, dolny poziomy element konstrukcji
balustrady tgczgcy szczebliny nie moze znajdowad sie wyzej niz 0,12 m od powierzchni terenu. Elementy
konstrukcji pionowe z kotwg betonowaq, w dolnej czesci element kotwiacy zapobiegajacy wyrwaniu i obréceniu
konstrukcii.

Gwarancja producenta lub dostawcy na ogrodzenia rurowe: 7 lat.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania urzadzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien wykazac sie

mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= szpadli, drggdw stalowych do podpierania elementéw itp.

= $rodkdw fransportu materiatow,

= ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwieztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),

= koparek kotowych,

= sprzetu spawalniczego ifp.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Materiaty do montazu i elementy urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie lub uszkodzenia podczas transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzqadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych.

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier na podstawie dokumentacii projektowe;.

Do podstawowych czynno$ci objetych niniejszg SST przy wykonywaniu ww. robdt nalezq:

= wykonanie dotéw pod stupki,

= wykonanie fundamentédw betonowych pod stupki,

= ustawienie barier.

Lokalizacja i wysoko$¢ stupkdw barier powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq oraz ,,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach — Zatgcznik nr 4 - Szczegdtowe warunki techniczne dla urzqadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw.

Wymiary wykopu powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowq. Wykopy pod fundamenty ogrodzen
rurowych mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania w nich robdét fundamentowych.

5.4. Fundamenty z betonu.

Fundamenty pod stupki ogrodzen rurowych nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Fundament powinien by¢ wykonany w ksztatcie prostopadtodcianu, gtebokos¢ kotwienia 0,5 m, przekrdj
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poziomy fundamentu min. 0,30x0,30 m, wysokos¢ fundamentu 0,5 m.
Po wykonaniu wykopu nalezy umiesci¢ w nim stupek i wykop wypetni¢ betonem.

5.5. Ustawienie barier ochronnych.

Bariery ochronne zabezpieczajqgce pieszych przed upadkiem z wysokosci powinny by¢ ustawiane zgodnie z
dokumentacjq projektowq.

Bariery powinny sta¢ pionowo w linii urzgdzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aprobate
techniczng, deklaracje zgodnosci na wbudowywane materiaty.

Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych Wykonawca jest zwolniony z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robdt.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét.

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatq techniczng i deklaracjg zgodnosci producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw
wyrobdéw dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba badanh Opis badanh Ocena wyplkow
badan
od5do 10 Powierzchnie zbadac
badan nieuzbrojonym okiem.
1 Sprowdzemg z wybranych Do sprqwdzenlo gtebokosci vyod Wyniki badaf
powierzchni losowo uzy¢ dostepnych narzedzi . .
] NS A powinny by¢
elementow (np. liniatdw z czujnikiem,
s . . . zgodne z
w kazdej suwmiarek, mikrometréw itp. R
. wymaganiami
dostarczone Przeprowadzi¢ uniwersalnymi unktu 2.4
2 Sprawdzenie partii wyrobow rz rg dami pomiarow! miylub P B
wymiarow liczgcej do 1000 przyrzq por 44
. sprawdzianami
elementow

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw.

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania urzqgdzenh zabezpieczajgcych ruch pieszych nalezy:

» zbadac¢ zgodno$¢ wykonania urzgdzen z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

poprawnos$é wykonania fundamentdw pod stupki,

poprawnosé ustawienia panelii barier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg montowanych ogrodzeh rurowych jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej ilosci zainstalowanych barier ochronnych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy.
Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych dokonywany jest na

zasadzie odbioru koncowego. Odbidr kohcowy powinien by¢ dokonany po catkowitym zakohczeniu robdt, na
podstawie wynikdw pomiardw i badan jokosciowych okreSlonych w punktach 2 5.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena montazu barier obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

koszt zakupu materiatow,

dostarczenie na miejsce wbudowania barier ochronnych oraz materiatéw pomocniczych,

wykonanie dotéw,

wykonanie fundamentéw,

zainstalowanie urzadzeh bezpieczehstwa w sposdb zapewnigjgcy stabilnose,

doprowadzenie terenu wokdt wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w dokumentaciji projektowej

lub wedtug zalecen Inzyniera.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.
PN-76/C-81521

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220
PN-88/C-81523
PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998
PN-B-03264:2002
PN-EN 40-5:2004
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 485-4:1997

PN-EN ISO 1461:2000
PN-EN 10240:2001
PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)
PN-EN 10327:2005(U)
PN-EN 12767:2003
PN-EN 12899:2005
pr EN 12899-5

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598:-1:1990
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Wyroby lakierowane — badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci.

Sciany oporowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania.
Wyroby lakierowane — oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solne;.

Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Konstrukcje stalowe - Potqgczenia z fundamentami — Projektowanie i wykonanie.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
Stupy oéwietleniowe. Czes¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty — Tolerancja ksztattu i wymiaréw
wyrobdéw walcowanych za zimno.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowq (cynkowanie jednostkowe)
- Wymaganie i badanie.

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczgce
powtok  wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo
w sposéb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych. Wymagania
i metody badan.

State, pionowe znaki drogowe — Czes¢ 1: Znaki state.

State, pionowe znaki drogowe — Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogdine i badania.
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D-07.06.02 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
PN-EN 60598-2:2003(U)  Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdtowe — Oprawy oéwietleniowe drogowe.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery — oznaczanie grubosci powtoki.
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqgdzenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej).

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku definicja i
pomiary).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

State odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
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Nazwa inwestycji
Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-
15 - Budowa ulicy Nowogrudziqdzkiej - Etap |

Kod CPV 45231400-9
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-07.07.01 Oswietlenie ulic i przebudowa uzbrojenia energetycznego
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oéwietlenia drogowego i przebudowy uzbrojenia energetycznego w zwigzku z budowq ulicy
dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce Urzedu
Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowqg

oéwietlenia ulicznego i przebudowq uzbrojenia energetycznego i obejmujq wykonanie linii kablowej oswietlenia

drogowego ulicy dojazdowej do planowanego parkingu w Bydgoszczy poprzez:

- budowe linii kablowych odwietlenia drogowego typu YKYzo 516 mm2 w ulicy dojazdowej do planowanego
parkingu,

- wymiane istniejgcej szafki kablowej Wzg. Dgbrowskiego - Stroma (wtasnos¢ ENEA) na ztgcze ZK-4,

- budowe projektowanej szafki odwietleniowej wraz z przytgczem kablowym (wtasno$¢ UM Bydgoszcz),

- przebudowe (ostoniecie pod drogami) istniejacych kablinn 0,4 kV.

w zakresie:

Demontaz stupa rozkracznego 2xZN-10

Demontaz uzbrojenia krahcowego linii nn 0,4 kV stupa ZN

Demontaz kabla YAKY 4x35 mm?
Demontaz szafki kablowej Wzg. Dgbrowskiego

Wykop reczny gtebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem, grunt kat. IV, pod fundament stupa o$wietleniowego
Montaz i stawianie stupdw oéwietleniowych stalowych h = 7 m typu MABO (lub rbwnowazne) wraz z
fundamentem prefabrykowanym

Montaz na stupie wysiegnikdw prefabrykowanych ocynkowanych, jednoramiennych kgtowych W-2

Montaz opraw oéwietleniowych na wysiegniku, oprawy typu SELENIUM SGP340 (lub réwnowaznych)

Montaz z kosza na podnoéniku lampy SON T Plus 100 W w zabudowanej oprawie

Montaz tabliczek bezpiecznikowych IZB-25A

Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-V, gteb. 0,6 m, szer. 0,4 m

Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m

Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV

Uktadanie kabli w rowach kablowych, recznie, przykrycie foliqg kabel YKYZzo 5%16 mm?2
Utozenie rur ostonowych w wykopie AROT DVK @ 110 mm i AROT SRS @ 110 mm
Szafka oswietleniowa GARBATKA czteropolowa z fundamentem (lub réwnowaznal)

/tqcze kablowe ZK-4 (3x400 + 2x160A) wolnostojgce z fundamentem prefabrykowanym

Wykonanie uziomu szpilkowego zestawem GALMAR

Pomiary powykonawcze uziemienia

Badanie linii kablowej niskiego napiecia (kabel nn 0,4 kV)

Pomiar natezenia o$wietlenia
Ustawienie stupa wirowanego z uzbrojeniem krahcowym na zerdzi EPV 10,5/10

Montaz odgromnikéw napowietrznych GXo 0,55/5 kA na stupie

Montaz rur ostonowych na stupie; rury $wiattoodporne montowane na stupie AROT-BV 110

Uktadanie kabli w rowach kablowych, przykrytych folig kalandrowanq, kable YAKY 4*35 mm?

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 1.4.

1.4.1. Stup odwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w  gruncie, stuzgca
do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.
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1.4.2. Wysiegnik - element rurowy tqgczgcy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oSwietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietihego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjq elektrycznag.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elekirycznego,
moggcy pracowac pod i nad ziemiq.

1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupdw odwietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy oswietleniowej
W pozycCji pracy.

1.4.7. Szafa odwietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
os$wietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeSci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.9. Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy Iub wigzka kabli jednozytowych
w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie
z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

1.4.10. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sqg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.11. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zZbudowana.

1.4.12.  Osprzet linii kablowej — zbiér elementdw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakohczenia
kabli.

1.4.13. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.14.  Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu jego ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

1.4.15. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych
urzqdzen.

1.4.16. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzqdzenia podziemnego.

1.4.17. Iblizenie - takie miejsce na frasie linii kablowej, w ktdrym odlegtosé miedzy linig kablowaq, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dia danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje
skrzyzowanie.

1.4.18. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.19. Uziom - przedmiot lub zespdl przedmiotdw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzgcy elekiryczne
potgczenie przewodzgce z tym gruntem.

1.4.20. Catkowita rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy gtéwnym  zaciskiem uziemienia
a ziemiq.

1.4.21. Przewdd ochronno - neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetnigjgcy jednoczesnie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.

1.4.22. Przewdd uziemigjgcy - przewdd ochronny tqgczgcy gtdwng szyne (zacisk) uziemiajgcy
z uziomem.

1.4.23. Przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okre$lone $rodki ochrony

przeciwporazeniowej) przeznaczony do elekirycznego potqczenia nastepujgcych czesci: - dostepnej
przewodzgcej obcej przewodzgcej gtéwnej szyny (zacisku) uziemiajgcej uziomu. Uziemionego punktu
neutralnego zrédta zasilania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.

Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniv kabli.

2.2.1.

Piasek.

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢é co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajgcego wymaganiom
BN-87/6774-04.
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2.2.2. Folia.

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe.

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane.

Pod stupy oswietleniowe nalezy zastosowac fundamenty prefabrykowane typu F-150 MABO.

Ogdine wymagania dotyczgce fundamentdw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentdw prefabrykowanych, zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukciji betonowych™ .

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe.

Do wykonania przepustdw kablowych nalezy zastosowac rury typu AROT DVK @ 110 mm. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable.

Kable do wykonania linii kablowej oswietlenia drogowego nn 0,4 kV - kable typu YKYzo 5x16 mmz2.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. irédia $wiatta i oprawy.
Do budowy oéwietlenia drogowego zastosowacé oprawy oswietleniowe z lampg sodowg o mocy 100 W. Nalezy
zastosowac oprawy oéwietleniowe typu SELENIUM SGP340 z lampg SON-T Plus 100 W.
Charakterystyczne cechy opraw dla zrédet sodowych:
= minimalna sprawno$¢ 90% po rocznej eksploatacii,
szczelno$¢ komory optycznej IP65,
szczelno$¢ komory zespotu sterowania 1P43,
klasa izolacii elektrycznej |,
opdr powietrza CxS: 0,10m2 (wiatr boczny),
odporno$¢ na wstrzgsy éJ.
Irodta swiatar:
= sodowe,
= catkowicie pozbawione rteci,
= przyjazne srodowisku,
= uzyteczny czas swiecenia 16000 h.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.3.5. Stupy oswietleniowe.

Do wykonania oéwietlenia drogowego zastosowac stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane o wysokosci 7,0 m np.
firmy MABO.

Stupy i maszty powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru
dla Il il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadac jedng wneke
zamykane drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej 1ZB-25A
z wktadkq bezpiecznikowq 4A.

Sktadowanie stupdw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.3.6. Wysiegniki.

Zastosowaé  wysiegniki  prefabrykowane jednoramienne  W-2. Wysiegniki jednoramienne ocynkowane
o kgcie nachylenia opraw 30° wysoko$¢ wysiegnika kgtowego dtugos¢é 0,2 m, ramie wysiegnika
o dtugosci 0,5 m.

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw oéwietleniowych.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie z zewnatrz i wewnagtrz tak jak stupy oswietleniowe.
Sktadowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

2.3.7. Tabliczka bezpiecznikowa.
Nalezy zastosowad tabliczki bezpiecznikowe 1ZB-25A z wktadkg bezpiecznikowq 4A.
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2.3.8. Zwir na podsypke.
Iwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej Il i odpowiadaé
wymaganiom BN-66/6774-01.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwq jakose robdt:

= zurawia samochodowego,

= samochodu specjalnego linowego z platformq i balkonem,

= spawarki fransformatorowej do 500 A,

= zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materialdw i elementéw oswietleniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania odwietlenia winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujqcych srodkdw transportu:

= samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu specjalnego linowego z platformqg i balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych
elementdw.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Pod fundamenty prefabrykowane stupdw odwietleniowych nalezy wykonac wykopy waskoprzestrzenne recznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg o wymiarach
0.6m x 0,4 m. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajqcy ich statecznosé.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodqg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajagcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu pod stupy i wykopdw dla kabli nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh
(np. darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonac warstwami gruboséci od 15 do 20 cm i zageszczaé
ubijakami recznymi lub zageszczarkq wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug
BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywad w taki sposdb aby nie spowodowad uszkodzen fundamentow
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentédw prefabrykowanych pod stupy o$wietleniowe nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
montazu producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10, spetnicjacego
wymagania PN-EN 206-1 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdz¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
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i poziom gdrnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gdérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalng tolerancjq rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.4. Montaz stupow.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Odchytka osi stupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

Po ustawieniu stupy odwietleniowe nalezy oznaczyé kolorem zielonym pasek szerokodci 5 cm oraz nanie$c
numeracje stupa zgodng ze schematem ideowym, gdzie pierwsza cyfra oznacza numer obwodu natomiast
druga cyfra oznacza numer stupa.

5.5. Montaz wysiegnikéw.

Wysiegniki nalezy montowacé na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Wysiegniki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Ustawianie pionu wysiegnika wykona¢ po obcigzeniu go oprawa.

Wysiegniki jednoramienne powinny by¢ ustawione pod kgtem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni
lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dgzy¢, aby czesci uko$ne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
oéwietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zadwiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow.
Oprawy nalezy montowa¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

5.7. Uktadanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by
zgodne z normq PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,5 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku
o grubodci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjomi podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w przepustach
kablowych wykonanych z rur PCVB o $rednicy 110/5,5 mm lub AROT DVK o $rednicy 110 mm. Przepusty powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Na kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne co 10 m.

Szczegdty wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-76/E-05125.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem
0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by< mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzqdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego - odiegiose w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2 | Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
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4 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 507 50
5 | Rurociqgi z cieczami palnymi 507 100
6 | Rurociqgi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501

7 | Czeéci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka) - 80
8 | Sciany budynkéw iinne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowacd przepust kablowy.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalaciji oswietleniowej wykonac jako szybkie wytgczenie
zasilania w czasie ponizej 4 sek. (uktad sieci TN-C). Wykonanie ochrony zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz
rozporzqgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Nalezy wykonac¢ uziomy szpilkowe z wykorzystaniem zestawu uziemiajgcego typu GALMAR.

5.9. Wykonanie przepustéw kablowych.

Przepusty kablowe przy skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi i pod wjazdami do posesji oraz fraktami
jezdnymi nalezy wykona¢ z rur typu AROT DVK o $rednicy wewnetrznej 110 mm. Przepusty utozyé nalezy
w miejscach wskazanych w dokumentacii projektowej, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
Gteboko$¢ umieszczania przepustow kablowych powinna wynosi¢ 80 cm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by¢ uszczelnione przed uniemozliwieniem przedostania sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT SRS o srednicy 110 mm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowaq.

Po zasypaniu fundamentéw stupdw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty.
Program badah powinien obejmowal sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wyglgdu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oswietleniowe.

Elementy latar powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.

Latarnie oé$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

= doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

. prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi odwietlanej jezdni,

= jakosci potgczen kablii przewoddw na tabliczce bezpiecznikowej oraz na zaciskach oprawy,
»  jakosci potgczen Srubowych stupdw, wysiegnikdw i opraw,

»=  stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

= gtebokosci zakopania kabla,

= grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

= odlegtosci folii ochronnej od kabla,

= rezystancijiizolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiardw rezystancii
i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu uziomdéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢
gorsze od warto$ci podanych w obowiqgzujgcych przepisach.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych (dla sieci TN-C) lub
rezystancje uziemienia roboczego (dla sieci TT) dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia.

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektdw obcych, mogqgcych znieksztatcic przebieg
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pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszgcy sie kurz itp.). Ponowne pomiary sprawdzajgce nalezy wykonaé po
1 roku eksploatacji oswietlenia.

Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzgddw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary  natezenia  odwietlania  nalezy wykonywa¢ za pomocq  luksomierza  wyposazonego
w urzqdzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwicjgce
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujqg odstepstwa od postanowiehn SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq dia linii kablowej jest m (metr), a dla latarh i ich elementdw jest szt. (sztukal).

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne' pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,

montaz fundamentéw,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie przepustéw kablowych,

wykonanie przecisku,

wykonanie uziomdw szpilkowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentdw wymienionych
w punkcie 8.5 D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™:

= geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

. protokdty z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

= protokdt przytgczenia do sieci energetycznej,

= rozliczenie materiatdw z demontazu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni i innych elementéw obejmuje odpowiednio:

*  wyznaczenie robét w terenie,

zakup i dostarczenie materiatéw,

wykopy pod fundamenty lub kable,

montaz fundamentéw,

zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,

montaz masztow, stupdw, wysiegnikdw, opraw, szafy odwietleniowej i instalacji przeciwporazeniowe;j,
uktadanie kabli z podsypkq i zasypkqg piaskowq oraz z folig ochronng,

podtqgczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania odwietlenia z pomiarem natezenia odwietlenia po uruchomieniu oraz po 1 roku
eksploatacii,
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Nazwa inwestycji

Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-
15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap |

Kod CPV

45231400-9

Numer specyfikacji

Nazwa specyfikacji

D-07.07.01

Oswietlenie ulic i przebudowa uzbrojenia energetycznego

10.

10.1.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

23.

24,
25.

26.

27.

28.

10.2.

sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzqadzenh do chwili przekazania oswietlenia Zamawigjgcemu,
demontaz istniejgcego o$wietlenia na stupach linii energetycznej nn.

Przepisy zwiqzane

Normy.
PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-EC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-714:2003
PN-EC 13201

PN-EN 40-1:2002 (U)
PN-EN 40-2:2002 (U)
PN-EN 40-3-1:2004

PN-EN 40-3-2:2004
PN-EN 40-3-3:2004

PN-EN 40-5:2004
PN-68/B-06050

PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-76/E-05125
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-83/8836-02
BN-77/8931-12

Inne dokumenty.

Instalacje elekiryczne  w Zakres,
i wymagania podstawowe.

Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych.
charakterystyk.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewnigjgcych
bezpieczehstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogdine.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewoddw.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elekiryczne w  obiektach  budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oéwietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie drogowe- wymagania ogdine.

Stupy odwietleniowe. Terminy i definicje.

Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 2: Wymiary i tolerancje.

Stupy odwietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja
obcigzenh charakterystycznych.

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja za pomocg badan.
Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja
Za pomocq obliczen.

Stupy odwietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

Roboty zZiemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badanh przy
odbiorze.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Oswietlenie drég publicznych.

Elekfroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kit miniowy.

Folia kalandrowana
suspensyjnego.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

obiektach budowlanych. przedmiot

Ustalanie  ogdlnych

techniczna z uplastycznionego polichlorku  winylu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270;
Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r., w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 89 z 1990r.
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Nazwa inwestycji
Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-
15 - Budowa ulicy Nowogrudziqdzkiej - Etap |

Kod CPV 45231400-9

Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-07.07.01 Oswietlenie ulic i przebudowa uzbrojenia energetycznego
poz. 473),

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126)
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-08.01.01b

~ USTAWIENIE
KRAWEZNIKOW BETONOWYCH



Nazwa inwestycji
Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-
15 - Budowa ulicy Nowogrudziqdzkiej - Etap |

Kod CPV: 45233100-0
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z ustawianiem kraweznikdw betonowych wraz z wykonaniem taw dia budowy ulicy
dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce Urzedu
Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawianiem

kraweznikdw betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na tawach betonowych, i obejmujq:

= ustawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy
z oporem z betonu C12/15

= ustawienie kraweznikdw betonowych wjazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy
z oporem z betonu C12/15

= ustawienie kraweinikdw betonowych wystajgcych tukowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem
tawy z oporem z betonu C12/15

= ustawienie kraweznikdéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem
z betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych
sie na tym samym poziomie lub réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,
c) joko oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreSlony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okre$lonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc robdt z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéow.
Wymagania ogdlne dotyczqace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét.

2.2.1. Igodnos$é materiatéw z dokumentacijq projektowa.
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.2.2. Stosowane materiaty.

Przy ustawianiu kraweznikdw na tawach mozna stosowad nastepujgce materiaty:
= kraweznik betonowy 15x30x100 cm,

kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm,

opornik betonowy 12x25x100 cm,

beton C12/15 na tawe betonowq,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypkii do zapraw,

woda.
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Nazwa inwestycji

Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla

samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-

15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap |

Kod CPV: 45233100-0
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikdéw betonowych

2.2.3. Krawezniki betonowe.

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikéw.
Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

kraweznik moze by¢ produkowany:

a) zjednego rodzaju betonu,

b) zrdznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubo$¢ 4 mm)

skos$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z wymiarami

deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mie¢ profile funkcyjne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu

wymiardw nominalnych kraweznika); zalecana dtugoé¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem

wynosi 1000 mm,

powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce Ilub obrébce

chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy

uktadanie lub ryglowanie,

krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

rozréznia sie dwa typy kraweznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni

i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw.
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcq w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Wartoéci  dopuszczalnych  odchytek  od C Dtugos¢: £ 1%, 24 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoiciq do Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: £ 3%, 23 mm i< 5mm

- dlainnych czedci: 5%, 23 mmi< 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci C
i prostoliniowosci, dla dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosc na zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?,
z udziatem soli odladzajgcej przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie (Klasa wytrzymatosci F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
ustalona w dokumentacji projektowej lub przez wyftrz. wytrzymatos$é, MPa wynik, MPa
Inzyniera) 1 3.5 >2.8

2 50 > 4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwato$c¢ ze wzgledu na wytrzymatosc F Krawezniki majg zadawalajgcqg trwatos$¢ (wytrzymatose)
jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sg normalnej konserwacii

2.4 | Odporno$¢ na scieranie (Klasa odpornosci GiH Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
ustalona w dokumentacji projektowej lub przez Klasa szerokiej Sciernej, Béhmego,
Inzyniera) odpor- wg zat. G normy wg zat. H normy

nosci - badanie - badanie
podstawowe alternatywne
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
2 <23 mm < 20000 mm?3/5000 mm?
3 <20 mm < 18000 mm?3/5000 mm?
2.5 | Oporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana - zadawalajgca odpornose,
b)jesli  wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornoéci  na  podlizg/podlizgniecie -  nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartos¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia),
c) trwatose odpornosci na poslizg/poslizgniecie
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Nazwa inwestycji
Budowa ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-
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Kod CPV: 45233100-0
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych

w normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstoniete  kruszywo
podlegajgce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys
i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchniq o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura  powinna by¢é pordwnana z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice  w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcodw
i warunkéw twardnienia, nie sq uwazane za istotne.

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty
element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnywalne z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw  lub
warunkdw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za
istotne.

W przypadku zastosowan kraweznikbw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcq), wymagania wobec
kraweznikdéw nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340.

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw.

Krawezniki betonowe mogaq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw,
rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$e min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw.
Jedli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowad nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowq
- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
Odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypke cementowo-piaskowq i do zapraw
- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom
PN-88/B-32250.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na tawy.

Do wykonania tawy betonowej pod kraweznik nalezy stosowac dla tawy betonowej: beton klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250.

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow.

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé wymaganiom
SST D-05.03.04a.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogéine dotyczqgce sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
L] betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
= wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport kraweznikow.

Krawezniki betonowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
uktada¢ nalezy na $rodkach tfransportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniomi w czasie fransportu,
a goérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka fransportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Mase zalewowq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne", punkt 5.

5.2. Zasady wykonania robét..

Sposdb  wykonania robdt powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowqg. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmujq:

roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy,

ustawienie kraweznikéw,

wypetnienie spoin,

roboty wykonczeniowe.

arMON -

5.3. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera:
= uystali¢ lokalizacje robdt,
ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itp.,
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
okredli¢ kolejnose, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy.

5.4.1. Koryto pod tawe.

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w  planie
z uwzglednieniem dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna koryta pod tawe powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa.

tawe betonowq zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawe betonowq z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w  korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masqg zalewowaq.
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5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw.

Swiatto (odlegtosc gdémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej.
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
okredlonej w dokumentaciji projektowe;.

5.5.3. Wykonanie spoin.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawqg cementowo-
piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny krawezinikbw przed zatamem zaprawq nalezy oczysci¢ i zmyé wodq. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawq nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowq nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe.
Roboty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Do robdt wykohczeniowych nalezq
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkdw terenowych, takie jok:

= odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

= roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”, punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnoséci, deklaracje zgodnosici, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

= ew.wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2 (tablicy 1),

*  sprawdz¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przedstawi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny obejmowad
wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw.
Przy wykonywaniu tawy badaniu podlegaja:
a)  Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni tawy z dokumentacjq projektowq.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowanqg niweletq. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b)  Wymiary taw.
Wymiary tawy nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancije
wymiardw wynoszg:
= dlawysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
= dla szerokosci = 10% szerokosci projektowanej.
c)  Ro&wnoé¢ gbrnej powierzchni tawy.
ROwnos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty.
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Przeswit pomiedzy gérng powierzchniq tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm.

d)  Zageszczenie tawy.
Zageszczenie tawy bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e)  Odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw.

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzad:

» dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

= dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

= réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchniq, kraweznika i przytozong tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

» doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrdw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokoidc.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne", punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego zgodnie z dokumentacjq projektowq,
SST oraz zaleceniami Inzyniera.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiédr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
= wykonanie koryta pod tawe,
= wykonanie tawy,
= wykonanie podsypki.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej
SST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne", punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikdw z wypetieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacii
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
. przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
= odwiezienie sprzetu.
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9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:
. roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
. prace fowarzyszqce, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jok geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. Przepisy zwiqzane
10.1. Szczegébtowe specyfikacje techniczne.

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. D-05.03.04a Wypetnienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego.
10.2. Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003  Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badanh.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.3. Inne dokumenty.
Katalog szczegdtdéw drogowych ulic, placédw i parkdw miejskich. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z ustawianiem obrzezy betonowych w ramach budowy ulicy dojazdowej do
planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawianiem obrzezy
betonowych na tawie betonowej, joko obramowania chodnikéw i obejmuja:

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy zwyktej z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjomi podanymi w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,,Warunki ogdline" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnosé robdt z dokumentacija
projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 , Wymagania
ogdine”, punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty.
Materiatami stosowanymi sq:
L] betonowe obrzeza o wymiarach 8x30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04
i BN-80/6775-03/01,
=  beton C12/15 na tawe betonowq pod obrzeze wg normy PN-EN 206-1.
Sktadniki zapraw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach:
. piasek wg wymaganh normy BN-69/6721-02,
= cement wg wymagan normy PN-EN 197-1i PN-EN 197-2.

2.3. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne.

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy.
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy w cm
dtugosc szeroko$¢ wysoko$¢
Obrzeza wysokie 100 8 30

Rodzaj obrzeza

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy.
Dopuszczanie odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1
dtugosc +8
szerokos¢, wysokos$é +3
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2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementdw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczaline wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé¢ wartosci
podanych w fablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzeh

Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$e powierzchni i krawedzi w mm 2
((Dégg:grncztlznzg)]qcych powierzchnie gérne niedopuszezalne
Szczerby i uszkodzenia krawedzi |ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
i narozy - liczba max 2
- dtugos$¢, mm, max 20
- gteboko$¢, mm, max 6

2.3.4. Sktadowanie.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkdw.

Obrzeza betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$c minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materiaty na obrzeza.
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C25/30 wg PN-EN 206-1. Nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5%.

2.5. Materiaty na tawy.
Do wykonania tawy betonowej pod obrzeze nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogéine dotyczqce sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych bedg wykonywane recznie lub mechanicznie przy
zastosowaniu specjalistycznego sprzetu do uktadania, narzedzi brukarskich, wibratoréw ptytowych, ubijakdw
recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami fransportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  materiatami. Podczas transportu  kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", punkt 5.

5.2. Wytyczenie w terenie obrzezy betonowych.
Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczye i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno -
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wysokosciowe niezbedne do wykonania robdt.
Wyznaczenie takich punktéw odbedzie sie w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne.

5.3. Koryto pod tawe.

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Powyzsze roboty wykonane bedq recznie
lub mechanicznie.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Wskaznik zageszczenia dna koryta pod tawe powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.
Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac¢ 0,5 %.

5.4. Wykonanie tawy.

Wykonanie tawy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawe betonowq z zwyktq wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpoérednio w korycie
powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowej w miejscu i ze $wiattem (odlegtodciq gornej
powierzchni obrzeza od nawierzchni chodnikéw, zjazddw) zgodnym z ustaleniami dokumentacii projektowe;j.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé 1 cm, nie nalezy wypetniac¢ icg zaprawg cementowo-piaskowq.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdine”, punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji. Wykonawca jest
zobowiqgzany dostarczy¢ do Laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera, 3 sztuki obrzezy dla
przeprowadzenia nastepujgcych badah: wytrzymatosci na $ciskanie, nasigkliwosci betonu, odpornosci na
dziatanie mrozu.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary dtugosci i gtebokosdci uszkodzeh nalezy wykonacé za pomocqg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementébw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kgtdw
prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kqtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreSlone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot.
W czasie robdét nalezy sprawdzaé wykonanie:
= koryta pod tawe betonowq - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3.,
= tawy betonowej pod obrzeze - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.,
= ustawienia obrzeza betonowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5., przy dopuszczalnych odchyleniach:
o] linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ #2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
o} niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

7. Obmiar i odbior robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne", punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m (meftr) ustawionego obrzeza betonowego na tawie betonowe;j.
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8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
¢ wykonane koryto pod tawe,
* wykonana tawa betonowa pod obrzeze.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne", punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

L] koszt zakupu i dostarczenie materiatéw,
= wykonanie koryta,
= wykonanie tawy betonowe;j,
= ustawienie obrzeza,
=  obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
=  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwiqzane
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.
11. PN-EN 197-2 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
12. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk framwajowych. Wspdine wymagania i badania.
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog Szczegdtdw Drogowych ulic, placédw i parkdéw miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach
budowy ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na
dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziqdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem Sciekdw
korytkowych z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach 50x50x15 cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5 cm i warstwie odsgczajgcej gr. 10 cm, spoiny wypetnione zaprawq cementowq.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sciek przykraweinikowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. rowdw).

1.4.2. Pozostate okredlenia sq zgodne z obowiqgzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami
podanymi w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowq, SST oraz poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdline” pkt 2.

2.2. Piasek na warstwe odsqczajgca.
Zgodnie z SST D-04.02.01-1 ,,Warstwa odsqgczajgca”.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Do podsypki nalezy stosowacé cement portlandzki wg PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Elementy prefabrykowane.

Prefabrykowane elementy betonowe typu ,korytkowego” stosowane do wykonania $ciekdw powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowq. Nalezy zastosowaé ptyty Sciekowe betonowe typu ,korytkowego”
o wymiarach 50x50x15 cm.

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.

Nasigkliwo$¢ prefabrykatdéw nie powinna przekraczac 4%.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymato$é betonu na éciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1, dla przyjetej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni elementdw nie
powinna przekraczaé 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiardw prefabrykatow:

= na dtugosci £ 10 mm,

= na wysokoscii szerokoscix 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa 1:2 do wypetnienia spoin miedzy prefabrykatami.
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Nalezy stosowac¢ cement portlandzki wg PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Masa zalewowa.
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Podstawowe narzedzia budowlane do wykonania podsypki. Narzedzia brukarskie do recznego utozenia
prefabrykowanych elementéw betonowych. Wibratory ptytowe, ubijaki reczne Ilub mechaniczne
do zageszczania.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow.

Transport prefabrykatdéw powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu w  sposéb  zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ cieku zgodnie z dokumentacjq projektowq.

5.3. Wykop pod sciek.

Wykop pod S$ciek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom $cieku w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukciji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody
Proctora.

5.4. Wykonanie warstwy odsqczajqcej.
Zgodnie z zasadami podanymi w SST D-04.02.01-1 ,Warstwa odsgczajgca’.

5.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej.

Podsypke cementowo — piaskowa nalezy wykonac¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo —
piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozécieleniu na przygotowanej podsypce
piaskowej, mieszanki cementowo — piaskowej. Podsypke nalezy utozy¢ na grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.6. Wykonanie scieku z prefabrykatéw.

Ustawienie prefabrykatdow na tawie powinno by¢ wykonane na warstwie odsqczajgcej gr. 10 cm i podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg
dna Scieku. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny
prefabrykatéw nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawq, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowq.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inspektorowi do akceptacii.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania Scieku z prefabrykatéw powinny obejmowad wszystkie
wtasdciwosci, ktére zostaty okreSlone w normach podanych dla odpowiednich materiatdow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Zakres badan.

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem scieku z prefabrykatdw nalezy sprawdzad:
= wykop pod sciek,

= wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;j,

= wykonanie écieku.

6.3.2. Wykop pod sciek.

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sq zgodne z dokumentacjq projektowq oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie ulozenia podsypki i warstwy odsqczajacej.

Przy sprawdzaniu podsypki i warstwy odsgczajqgcej, badaniu podlegajg wymiary i rdwnosé podsypki, ktdre muszg
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 25 m, moze sie rozni¢ od grubosci
projektowanejo = 1 cm.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku.

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegajq:

* niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 50 m wykonanego
scieku,

= réwno$¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 50 m dtugosci,
ktéra moze wykazywaé przesdwit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchniq Scieku a tatq czterometrowq,

= wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

*  grubos$¢ podsypki, sprawdzana co 25 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o+ 1 cm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest 1 m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Zasady odbioru robét okreslono w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
= wykop pod iciek,

= wykonanie warstwy odsqczajqgcej,

= wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;j.

9.  Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementédw betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopu pod $ciek,

wykonanie szalunku (dla podsypki),
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= wykonanie warstwy odsgczajqgce;j,
= wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;,
= ytozenie prefabrykatdéw Scieku z wypetnieniem spoin,
= zalanie spoin bitumiczng masg zalewowaq,
» zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu,
* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw

powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

BN-80/6775-03/04

i torowisk framwajowych. Wspdine wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw oraz zatozeniem i pielegnacjq zieleni drogowej w
zwigzku z budowq ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw
osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej
- Etap 1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

. usunieciem drzew i krzakdw oraz karczowaniem pniakdw drzew, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych,

= oczyszczenie terenu i przekopanie gleby,

= zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim,

= sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim.

i obejmujq:

- mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni; Srednice drzew: do 15 cm, 16-35 cm, 36-45 cm, 46-55 cm,
56-76 cm, wywiezienie dtuzyc, gatezi i karpiny na odlegto$¢ do 15 km

- karczowanie i usuniecie krzewdw wraz z odwozem

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci z wywiezieniem na wysypisko

- reczne przekopanie gleby na gt. do 10 cm, zebranie zanieczyszczeh w pryzmy, reczne wyréwnanie terenu
i zagrabienie

- przywdz ziemi urodzajnej

- rozrzucenie 10 cm warstwy ziemi urodzajnej z zagrabieniem, zmagazynowanie ziemi do zaprawy dotdw

- sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gr. kat. -V z catkowitq zaprawq dotdw
o ér.igteb. 0,3 m, ziemia urodzajna, podlanie i wykonanie misek

- sadzenie drzew lisciastych starszych form naturalnych (o obwodzie pnia 18-20 cm), w gr. kat. -V,
szkétkowanych, o dobrze uksztattowanej koronie (na wysokosci 2,20 m), z catkowitq zaprawg dotdw o ér. i
gteb. 0,7 m, ziemia urodzajna, osadzenie palikdw, podlanie i wykonanie misek

- wykonanie trawnikdw  dywanowych siewem na terenie  ptaskim  przy uprawie recznej,
z zagrabieniem i ubiciem gruntu

- pielegnacja drzew i krzewdw lisciastych naturalnych

- pielegnacja frawnikédw na terenie ptaskim

- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwj.

1.4.2. Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewdw, bylin, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jq korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:
* Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana
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w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
= Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeroénieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy.

2.3.1. Drzewai krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg

miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokosé pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

= pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

* u rodlin sadzonych z brytg korzeniowq, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

= pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

= pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

* przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarodniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne rodlin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg.

2.4. Nasiona traw.

Nasiona fraw najczesciej wystepujag w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkédw. Gotowa
mieszanka traw powinna miec oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Sktad mieszanki nasion traw okreslony jest w dokumentacii techniczne;j.

2.5. Nawozy mineraine.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

= glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

= watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania tfrawnikdw,

= kosiarki mechanicznej do pielegnacii frawnikéw,

= sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

= sprzet do wycinki drzew:

L] pity mechaniczne,

L] specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
. spycharki,

. koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
. podnosniki koszowe,

. dzwigi samochodowe,

. samochody skrzyniowe lub samowytadowcze do transportu dtuzyc, gatezi i karpiny.

a ponadto do pielegnacji zadrzewienh:

pit mechanicznych i recznych,
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= drabin,

= podnosnikdw hydraulicznych.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzeh.

Transport materiatéw do zeleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszq by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni
i peddw. Rodliny z brytq korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami tfransportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jeili jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym nie przewiewnym, a w razie suszy podlewacd.

4.3. Transport nasion traw.
Nasiona fraw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami tfransportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

4.4. Transport pni i karpiny.

Pnie, dtuzyce, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie i dtuzyce przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by
fransportowane w sposdéb nie powodujqcy ich uszkodzen.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdw, prace porzgdkowe.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw oraz
wykarczowanie pniakdw, wywiezienie pni, dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentaciji projektowej, powinien by oczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawicjgcego.

Wycinke drzew o wtasciwoéciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czedci rodlinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkdw podanych w punkcie 5.3.
Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnose, ktéra ma byc zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie organy administracji i Inzyniera.

Teren pod budowe ulicy w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczen.

W miejscach wykonania zieleni glebe nalezy przekopac na gtebokosc 30 cm oraz zebra¢ zanieczyszczenia
w pryzmy, a teren wyréwnac i zagrabic.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw.

Drzewa i krzaki znaojdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢é wykarczowane, za wyjgtkiem

nastepujgcych przypadkdw:

a) w obrebie nasypdw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
PowyZzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokragglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$ciete réwno z powierzchniq skarpy albo ponizej jej poziomu.
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Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D-02.03.01 ,Wykonanie nasypdow™.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich
wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartoé¢ joko
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosdci w czasie robdt.

Mtode drzewa i inne roéliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by<¢ wykopane z duzg ostroznosciq,
w sposédb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Iniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatodci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie rodlinnoSci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczehstwa i
odpowiednich przepisdw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwigjgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakohczeniu spalania ogieh powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tigcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniv innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jedli pozostatosci po
spaleniu, za zgodqg Inzyniera, sq zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostato$ci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadnigjgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

Pozostatosci po usuniete] roslinnosci, gruz i zanieczyszczenia Wykonawca robdt winien wywiezé na wysypisko
lub zagospodarowac we wtasnym zakresie zgodnie z przepisami porzgdkowymi i © ochronie $rodowiska.

5.5. Trawniki.

5.5.1. Wymagania dotyczgce wykonania frawnikéw.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy
lub kraweznikdw o ok. 20 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng,

= przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

= tferen powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

= Ziemia urodzajna powinna by¢ rozicielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami  mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg

lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkq,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrédwnania

i stworzenia dobrych warunkdw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie

kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

5.5.2. Pielegnacja trawnikéw.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii frawnikéw jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

= nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢é wykonane z 1 - miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe
pazdziernika),
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= koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej frawy,

= chwasty tfrwate w pierwszym okresie nalezy usuwacd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzq ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

= trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby frawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

= wiosnq, frawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

= ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Sadzenie drzew.

5.6.1. Wymagania dotyczqce sadzenia drzew i krzewéw.

Wymagania dotyczqce sadzenia drzew i krzewdw sq nastepujqce:

= pora sadzenia - jesien lub wiosna,

=  miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjqg projektowaq,

= dotki pod krzewy powinny miec wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemiq
urodzajng,

» rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce, zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rodliny,

= korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

= korzenie rodlin zasypywac sypkq ziemiq, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac.

5.6.2. Pielegnacja po posadzeniu.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
. podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew jesieniq,

rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew.

5.6.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejgcych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Istniejgce drzewa nie bedq wycinane, w zwigzku z tym nalezy zachowad szczegdlna ostrozno$¢ podczas
prowadzenia robdt tak aby nie uszkodzi¢ drzew i korzeni. Inwentaryzacja istniejgcego drzewostanu oraz
gospodarka drzewostanem jest okreSlona w dokumentaciji technicznej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rodlinnosci, wykarczowania
drzew, korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre$lone w D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow".

6.3. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

= oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okresdlenia ilosci zanieczyszczeh (w m3),

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki fraw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn tfrawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze frawnikéw dotyczy:

= prawidtowej gestosci tfrawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

= obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.
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6.4. Sadzenie drzew i krzewéw.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krizewdw polega na sprawdzeniu:

= wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

= zaprawienia dotkéw ziemiq urodzajng,

» zgodnosci realizaciji obsadzenia z dokumentacjq projektowq w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian,
odlegtosci sadzonych rodlin,

* materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci

z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i fransportu materiatu rodlinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjqg projektowq,

» zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjqg projektowq,

= wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli odbidr
jest na jesieni,

= jokosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest:
= m3 (metr sze$cienny) dla wykonania: oczyszczenia terenu, przywozu ziemi urodzajnej,
* m2 (metr kwadratowy) dla wykonania: recznego przekopania gleby, trawnikéw, pielegnacii frawnikéw,
= ha (hektar) dla wykonania: rozrzucenia warstwy ziemi urodzajnej,
= szt. (sztuka) dla wykonania: posadzenia drzew i krzewdw, pielegnacii drzew i krzewdw.
Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:
= dladrzew - sztuka,
= dlakrzakdw - hektar.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne' pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
= roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajne;j,
= zaktadanie frawnikéw dywanowych,
= pielegnacje tfrawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa i krzewu obejmuije:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
dostarczenie materiatu rodlinnego,
zasadzenie materiatu drzewa,
wykonanie misek,
pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
Cena wykonania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw obejmuje:
= wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
= wywiezienie pni, dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnq,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
=  zasypanie dotdw,
L] uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
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o

Przepisy zwiqzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkbtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

OVXPNOOAWN—
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem muru oporowego w zwigzku z budowq ulicy dojazdowej do
planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej - Etap I.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg murdw

oporowych zelbetowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypdw lub wykopdw poprzez przejecie

bocznego parcia gruntu i przekazania na podtoze i obejmujq:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z fransportem urobku
samochodami samowytadowczymi, grunt kat. I-ll

- Umocnienie $cian wykopu palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz
z rozbidrkq, gtebokos$¢ wykopu do 3,0 m, grunt kat. I-lll

- Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 3,0 m i szeroko$¢ 2,6
—4,5m, grunt kat. Il

- Dowdz gruntu do zasypania wykopdw (piasek)

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3, spycharkami 75 kM z fransportem
samochodami samowytadowczymi ziemi zmagazynowane] w hatdach, grunt kat. -l — odwdz gruntu z
wykopu

- Podktady betonowe na podtozu gruntowym, z betonu C8/10 — beton wyréwnawczy

- Deskowanie systemowe konstrukcji zelbetowych — cian oporowych

- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi, gtadkimi oraz zebrowanymi, stal A Il 34
GS

- Sciany oporowe zelbetowe, beton C25/30, czesci écian oporowych ponad gruntem wykonane z betonu
licowego

- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe i poziome, izolacje Abizolem R + 2P

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatdow rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu murdw oporowych, objetymi niniejszg SST, sq:
— elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— betonijego sktadniki,

— stal zbrojeniowa,

— materiaty do szczelin dylatacyjnych,

— materiaty izolacyjne,

— materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykonac z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017,
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— tarcicaiglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

— tarcicaiglasta do drobnych elementdw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,

—  ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciji Inzyniera.

2.4. Betonijego sktadniki.

Do murdw oporowych betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykty C25/30 wg PN-B-06250. W
przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, mozna stosowaé
beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i
SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadac¢ PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.5. Stal zbrojeniowa.
Stal zbrojeniowa A Il 34GS do muréw oporowych powinna odpowiadac wymaganiom podanym w PN-H-93215.
Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.

2.6. Materialy do szczelin dylatacyjnych.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem uszczelniojgcym zgodnym z dokumentacjg
projektowq i SST, posiadajgcym aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Materialy izolacyjne.

Do izolacji muréw oporowych mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

a) abizol R + 2P,

b) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

c) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wtasciwe] powtoki izolacyjnej wg PN-B-
24622,

d) lepik asfalfowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625,

e) asfaltowqg emulsje kationowq do grunfowania powierzchni wg BN-71/6771-02,

f) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01,

g) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175,

h) pape asfaltowqg na tekturze budowlanej wg PN-B-27617,

i)  pape asfaltowq na widkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,

i) inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawnionqg jednostke.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.8. Materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogaq by¢ wykonywane z materiatéw takich jak zwir, mieszanka, piasek
gruby i $redni, odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-06716 i1 PN-B-11111.

Rurki drenarskie powinny odpowiadaé wymaganiom nastepujgcych norm:

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040,

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12.

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciqgtosci, z dobrq sczepnosciq z gruntem, o
charakterystyce zgodnej z dokumentacjq projektowq lub aprobatami technicznymi.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé sie mozliwosciqg korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

—  koparek,

— betoniarek,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

— ubijakdw recznych i mechanicznych,
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— tadowarek.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace fransportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w  warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2 3. Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych jg przed
korozjg i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementdw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 i SST.
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami fransportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych je przed
korozjq.

4.2.7. Transport wyrobdw ceramicznych

Rurki ceramiczne drenarskie nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych.

Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijq projektowq i SST.

Jedli w dokumentaciji projektowe] podano zbyt mato ustaleh dotyczgcych wykonania muru oporowego lub

pewnych jego elementdw, to w SST powinny by¢ zawarte nastepujgce warunki:

1. Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badah przy
odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacii Inzynierowi szczegdtowe rozwigzania projektowe z
wymaganiami odbioru robdt dla brakujgcych w dokumentaciji projektowej elementédw muru oporowego.

5.3. Wykopy fundamentowe.

Roboty ziemne przy wykonywaniu muréw oporowych powinny by¢ zgodne z SST D-02.01.01 ,Wykonanie
wykopow".

Jedli w dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogg by<¢ wykonane recznie
lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wdd gruntowych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy
wykonywaé wykop ze skarpq zapewnigjgcq statecznosé lub stosowaé inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiardw wykopu wynoszq:

— wplanie+10cmi-5cm,
— rzedne dna wykopu =5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy.
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5.4. Wykonanie deskowania dla muru oporowego betonowego izelbetowego.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwigjgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masq
betonowq, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub
odchyleh w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowq powinny by¢ obficie Zewane wodaq.

5.5. Wykonanie muru oporowego z betonu lub zelbetu.

Mury oporowe z betonu lub zelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST oraz

odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacii i
fransportu.

W murach oporowych Zelbetowych grubos$¢ otulenia zbrojenia powinna by< nie mniejsza niz 5 cm (zalecana 7

cm), a grubos¢ otulenia pretdw podstawy Sciany powinna wynosi¢ nie mniej niz 7 cm.

Sposdb wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-03010.

Przerwa robocza powinna przebiegaé poziomo na catej dtugosci elementu.

W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych

ptaszczyzny stykdw elementdw powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowq zgodng z PN-B-14501.

5.6. Szczeliny dylatacyijne.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03010.

Szczelina dylatacyjna powinna przecinaé mur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej powinna wynosi¢ od 10 do
20 mm, a odlegto$¢ miedzy szczelinami nie powinna przekraczaé wartosci:

1. mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej 30m
2. mury oporowe z betonu:
a) nastonecznione 5m
b) nienastonecznione 10m
3. mury zelbetowe:
a) nastonecznione 15m
b) nienastonecznione 20m

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane materiatami podanymi w punkcie 2.9.

5.7. Izolacja muréw oporowych.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjqg projektowq i SST. Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru od
strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna jg wykonac poprzez
dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie $ciany materiatéw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciggtg powtoke przylegajgcg do powierzchni $ciany lub do
uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzeh
mechanicznych.

Materiaty i sposdb wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.8. Zasypywanie wykopu.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

— przy zageszczaniu ubijokami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

— przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywaé sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzgdzenia lub warstwy odwadnigjgce;.

5.9. Roboty odwodnieniowe.

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczad przed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.
Spadek powierzchni terenu powyzej sciany oporowej powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pasie o szerokosci
1,5 m przylegajgcym do Sciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektfowq, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, przy uzyciu innych rozwiqzan zaakceptowanych przez Inzyniera.
Warstwe filtfracyjng pionowq zaleca sie stosowac w przypadku zasypdw z gruntéw piaszczystych. Warstwe uko$ng
- w celu eliminacji nadmiernego ci$nienia sptywowego wody w porach, w stabo zageszczonym zasypie,
natomiast jednoczesnie warstwe poziomqg i pionowq (lub uko$ng) nalezy stosowaé w celu przyspieszenia
konsolidacji zasypu z gruntu spoistego, zgodnie z ustaleniami PN-B-03010.

Zamiast warstwy filtracyjnej mozna wykonywac:
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— caty zasyp z gruntu niespoistego spetniajgcego warunki jok dla warstwy filfracyjne;,
— geowtdknine,
— warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubosci od 50 do 150 mm.

5.10. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego.
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiardw w stosunku do podanych w dokumentacii projektowej:

a) rzednych wierzchu Sciany +20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym +20 mm,

d) odchylenie krawedszi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej niz
10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych.
Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych.

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzad systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 1.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w pordwnaniv z
dokumentacjq projektowq oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug

PN-B-06250
Lp. [Rodzaj badania Metoda badania wg Terml(r;zl(l;goéé badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wigzania PN-EN 196-3 bezpoérednio przed uzyciem
- zmiany objetosci PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 dostarczonej
- zawartosci pytéw PN-B-06714-13 partii
mineralnych
- zawartosci zanieczyszczeh | PN-B-06714-12
obcych
- wilgotnosci PN-B-06714-18 bezpoérednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu robdt oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 w  przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeh
2 Badania mieszanki betonowej
-urabialnosci -przy rozpoczeciu  robét
-konsystenciji -przy proj.recepty i 2 razy
PN-B-06250 na zmiane roboczg
-zawartosci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmiane roboczg
3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatosci przy ustalaniu recepty oraz
na Sciskanie na prébkach | PN-B-06250 po wykonaniu kazdej partii
betonu
3.2. Badania nieniszczgce PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukciji PN-B-06262 uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3
. e razy w czasie wykonywania
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 konstrukcji ale nie rzadziej niz
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raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty,

3.4. Badanie odpornosci na 2 razy w czasie
dziatanie mrozu PN-B-06250 wykonywania konstrukcji ale
nie rzadziej

niz raz na 5000 m3betonu
przy ustalaniu recepty, 3
3.5. Badanie przepuszczalnosci razy

wody PN-B-06250 W  czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej
nizraz na 5000 m3 betonu

6.4. Konfrola szczelin dylatacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdzac przez ogledziny oraz pomiar i porédwnanie z tolerancjami podanymi w
punkcie 5.7, dotyczgcymi szerokodci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawdw szczelin
dylatacyjnych.

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego.
Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu
5.8.

6.6. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu muru oporowego.
Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac systematycznie w
czasie wykonywania robdt w zgodnoéci z wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Kontrola prawidlowosci wykonania robét odwodnieniowych.
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzac¢ zgodnie z
punktem 5.10.

6.8. Ocena wynikéw badan.

Wszystkie materiaty muszq spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujq odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego muru oporowego.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m3 muru oporowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie robét ziemnych,

— wykonanie muru oporowego,

— wykonanie deskowania,

— wyprodukowanie mieszanki betonowe;,

— wykonanie zbrojenia,
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— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje betonu,

— wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowej,

— zasypanie wykopu,

— roboty odwodnieniowe,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i  drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okredlenia
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w  budownictwie. Tolerancja
wymiardw elementéw budowlanych z betonu
5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodqg
8.  PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodqg
bezposredniq
9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
10.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego
11.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
12.  PN-B-06250 Beton zwykty
13.  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
14.  PN-B-06261 Nieniszczqce  badania  konstrukcji  z  betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
15.  PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za
pomocqg mtotka Schmidta typu N
16.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
17.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
18.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych
19.  PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci pytdw
mineralnych
20.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
21.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn
22.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci
23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filfracyjne. Wymagania
techniczne
24.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
25.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
26.  PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
27.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
28.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
29.  PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
30.  PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
31.  PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
33.  PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy
34.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
35.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
36.  PN-D-94000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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37.  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
38.  PN-H-84020 Stal  weglowa konstrukcyjna  zwykte] jokosci  ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki
39.  PN-H-93215 Walcodwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
40.  PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
41.  PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
42.  PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
43.  PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
44.  PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasdw wigzania i
statosci objetosci
45.  PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
46.  BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z ftrzpieniem gtadkim,
okraggtym i kwadratowym
47.  BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu
48.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
49.  BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
50.  BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i
fransport
51.  BN-67/6747-14 Sposoby  zabezpieczania wyrobdéw kamiennych podczas
fransportu
52.  BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
widkninie przyszywanej
53.  BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
55. BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna
56.  BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze
57.  BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania

i badania.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych
w ramach budowy ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodéw
osobowych na dziatce Urzedu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziqdzkiej 9-15 - Budowa ulicy Nowogrudzigdzkiej
- Etap 1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Zakres prac ujetych w niniejszej SST dotyczy wykonania pomiardw powykonawczych zrealizowanych drogowych
obiektéw budowlanych, i obejmuje:

"=  prace przygotowawcsze,

. prace polowe,

. prace kameraine.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wymienione ponizej okredlenia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Dziatka (zwana tez dziatkg gruntu) - ciggty obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawy; pod
pojeciem "dziatka" rozumie sie tez cze$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo
scalenia i podziatu, a takze odrebnie potozong czes¢ tej nieruchomosci.

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbidr dokumentéw (materiatdw) niezbednych w celu nabywania
nieruchomosci.

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentdw (materiatéw) powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielajgca tereny bedqce przedmiotem odrebnej wtasnosci (sktada sie

najczesciej z odcinkdw prostych tgczgcych punkty graniczne; przebieg (linii granicznej nieruchomosci
gruntowej w ferenie, jest opisany w protokdle granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktére
wchodzqg w sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci).

1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntdéw i budynkéw) - zbiér informacji (wraz z opisem)
o przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkdw; jest mapg numeryczng, a jej edycje stanowig
mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cze$¢ sktadowq katastru
nieruchomosci.

1.4.6. Mapa numeryczna - zbidér danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficznej,
dogodnym do przetwarzania komputerowego.
1.4.7. Mapa  zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,  zawierajgce aktualne

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdéw ogdlnogeograficznych oraz elementéw
ewidencji gruntéw i budynkdéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych

i podziemnych.

1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia zostato okredlone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.9. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidr punktéw ktérych wysoko$¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.10. Osnowa redlizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokoSciowa), przeznaczona

do geodezyjnego wytyczenia elementdw projektdéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
i montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardw kontrolnych przemieszczeh
i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.11. Siec uzbrojeniu terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzgdzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elekiroenergetyczne i inne,
a takZze podziemne budowle, jak: tunele, przejicia, parkingi, zbiorniki, itp.

1.4.12. Inak graniczny - znak z frwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze frwaty
element zagospodarowania terenu znajdujgcy sie w tym punkcie.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce prac.
1.5.1. Wymagania ogdine.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ prac oraz zgodnod¢ ich wykonania z obowigzujgcymi

przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST oraz poleceniami Inzyniera. Specyfikacje techniczne
i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sq istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek
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wymagania wystepujgce w jednym z tych dokumentdw sq tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowaty one we
wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone liczog sq wazniejsze od wymiarédw wynikajgcych ze skali
rysunku.

1.5.2. Ochrona wtasnosci.

Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci prywatnej
i publicznej. W razie wyrzgdzenia szkéd, w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew,
krzewdw, nasadzen, plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkdd lub wyptacenia wtascicielom
odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnoéci, dotyczy to
pomiardw wykonywanych na istniejgcych drogach, a takze przy inwentaryzacji urzgdzen podziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na drogach odpowiednimi  znakami
drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2. Materiaty
2.1. Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.1.1. Ogdlne wymagania.

Materiaty  stosowane do  wykonywania prac  geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewenfualne odstepstwa nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.2. Prace polowe.

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

= jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

= jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

= jako znaki wysokosciowe - gtowice metalowe,

= jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiadac, wymiary
dostosowane do potrzeb.

2.1.3. Prace kartograficzne.

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp. Papier
kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczgce trwatodci i odpornosci
na warunki zewnetrzne.

Materiaty stosowane do sporzqgdzania opracowan kartograficznych (map) muszg gwarantowad statq, ciagtq
w czasie, wysokqg doktadno$¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie nie
podlegajgcy deformacjom i skurczom).

Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadac standardom informatycznym.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

3.1.1. Ogélne wymagania.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdéry pozwoli na osiggniecie polskich
wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.1.2. Prace pomiarowe.

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowa¢ sprzet i narzedzia okre$lone w instrukcjach i wytycznych
technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac
atesty i aktualne Swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarédwno
teodolitow, niwelatordw, dalmierzy, wyrywaczy urzgdzeh podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzaddw
takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
sprawdzany.

3.2. Sprzet do prac polowych.
Przy wykonywaniu prac polowych dotyczgcych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowal sprzet
o doktadnos$ciach nie mniejszych od nizej podanych:

= instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru kgtéw 20°° oraz odlegtosci 10 mm =10 mm/km
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=  nasadki dalmierze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm £ 10 mm/km,
= teodolity o doktadnosci pomiaru kgtdw 20°°,
L] niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa muszqg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Wybdr srodkdw transportu nalezy do Wykonawcy. Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dopuszczonymi do
ruchu srodkami fransportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia pomigedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg wymagajqg formy pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac. Przed
przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich
zakonczeniu przekazaé materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do pahstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzdr
i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami
przepisdw Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze.

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawigjgcym
uzgodnienia dotyczgce ewentualnych etapdw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacii.

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny by¢ poprzedzone
uzyskaniem z o$rodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

5.2.3. Andliza i ocena zebranych materiatéw.

Po analizie zebranych materiatdw nalezy ze szczegding uwagqg ustali¢:

= klosy i doktadnosci istniejgcych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiardw
powykonawczych,

= rodzaje uktaddéw wspdtrzednych i poziomdw odniesienia,

= zakres i sposdb aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujgcych sie w osrodku dokumentacji o wyniki
pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe.

5.3.1. Wywiad szczegotowy w terenie.

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majgcym

nacelu :

»= ogdlne rozeznanie w terenie,

» odszukanie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punkidw oraz
aktualizacje opisdw topograficznych,

= zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie ,

= wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej lll klasy oraz
osnowy geodezyjne;.

5.3.2. Prace pomiarowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonac pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe", mierzgc wszystkie elementy
tre$ci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowq tj.:
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granice ustalone wedtug stanu prawnego,
kilometraz drég,
znaki drogowe,
punkty referencyjne,
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na frwate i nietrwate,
rowy (w petnym zakresie),
studnie (Srednice),
przekroje poprzeczne co 20+ 50 m,
= inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.
W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie).
Przy wiekszych obiektach mogqg by¢ stosowane tokze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dia tresci
ogdlinogeograficzne], a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajgcych, granic ustalonych
wg stanu prawnego i innych elementow.

5.4. Prace kameralne.

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na
mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykona¢ przy pomocy automatéw kreslgcych (ploterdw).
Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji O-3 "Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dia Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczng przeznaczonq dla Zamawiajgcego,

3) dokumentacje technicznqg przeznaczong dla osrodka dokumentacii.
Sposdb skompletowania dokumentacji , o ktdérej mowa ww. pkcie 3 oraz forme dokumentdw nalezy uzgodnic
z o$rodkiem dokumentaciji.

5.4.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego.
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw odbioru
prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, bgdz oprawiona w odpowiednich teczkach,
segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracijq stron.
Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowadé nastepujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,

2)  wtdrmik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowq tresciq, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2.,

3) kopie wykazdw wspdtrzednych punktdw osnowy oraz wykazy wspdtrzednych punktdw granicznych

w postaci dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,

4)  kopie protokdtéw przekazania znakdw geodezyjnych pod ochrone,

5)  kopie opiséw topograficznych,

6) kopie szkicdw polowych,

7) dyskietke (ptyte CD) z mapg numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.

6. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania wewnetrznej kontroli.
Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwos¢ Sledzenia przebiegu prac,
oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci moggcych mie¢ wptyw na kolejne etapy.
1 przeprowadzonej wewnetrznej konhcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzqdzi¢ protokdt, ktdry bedzie stanowit
jeden z dokumentdéw do odbioru prac.

Jezeli w wyniku tej konfroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagajq
dodatkowych opracowan, prace te winien wykonac we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

Wyniki kontroli prowadzonej przez Wykonawce, nalezy przedstawic Inzynierowi.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci
Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa.
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Jednostkg obmiarowq jest 1 km (kilometr) zrealizowanych prac pomiarowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru.

Prace mogq by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentédw do oérodka dokumentaciji) w catosci. Odbioru dokonuje
Inzynier.

O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiagjgcego na pismie. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczqc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac.
Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sq:
= zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakohczeniu prac,
zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
sprawozdanie z wykonania prac,
skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,
protokdt wewnetrznej kontroli,
zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego wykonania prac wynikajgcych
z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i warto$ci. Jedli Zamawiajqcy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie
uzupetnien lub poprawek, przerywa sie czynnosci, okredlajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest
protokdt kohcowego odbioru prac.

Zasady  rekojmi  wynikajgce Z  przepisdw Kodeksu cywilnego przenoszg  sie odpowiednio
na opracowania geodezyjne objete zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
w kosztorysie oferftowym.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sq cenami obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania
danych prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa obejmuje:
= wszystkie prace objete wymaganiami SST,
koszt materiatéw wraz z kosztami zakupdw,
koszty fransportu i sprzetu,
koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacii,
koszty odszkodowanh za zniszczenia,
koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
zysk,
podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwiqzane

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca. 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z pdzniejszymi
zmianami).
5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegdtowych zasad i frybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiatéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do panhstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195)
PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia.

PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
9. PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.

® N
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10. PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary redlizacyjne. Nazwy i okreslenia.
11. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.
12. Instrukcje technicznego bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:

O-1
O-3
G-1
G-2
G-3
G-4
G-7
K-1

K-1

K-1
G-1.9
G-1.5
G-3.1
G-32
K-12
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Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Geodezyjna osnowa pozioma

Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna

Geodezyjna obstuga inwestycii

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji isthiejgcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisdw)

System informaciji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

Mapa zasadnicza- 1998r

Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw

Szczegdtowa osnowda pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikdw
Osnowy realizacyjne

Pomiary realizacyjne

Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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