Fot. 1 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Swietych
6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej. Widok og6lny.
Obecny stan zachowania.

Fot. 2 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Swietych
6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment.
Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i zacieki na
kamieniarce, sp¢kania i zniszczenia tynku oraz wczesniejsze,
dorazne naprawy (wymalowania na tynkach odbiegajace
kolorystyka od kolorystyki elewacji)



Fot. 3 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Swietych
6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment.
Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i zacieki na
kamieniarce =~ oraz ~ wczesniejsze, dorazne  naprawy
(wymalowania na tynkach odbiegajace kolorystyka od
kolorystyki elewaciji).

Fot. 4 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Swietych
6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment.
Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki
przebarwione i czeSciowo zluszczajace sie uzupelienia
ubytkow kamienia i tynkow.



Fot 7 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Swietych
6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment.
Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki
przebarwione i czeSciowo zluszczajace sie¢ uzupehlienia
ubytkow kamienia i tynkow.

Fot. 8 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Swietych
6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment.
Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki
przebarwione i czeSciowo zluszczajace si¢ uzupehlnienia
ubytkéw kamienia, dorazne naprawy w obrebie tynku.



Fot. 13 Pafac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich

Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej —

fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i

spekania tynku oraz zabrudzenia
kamieniarki.

i

ubytki

w obrgbie

Fot. 14 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej. w
Krakowie — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie, przebarwienia wczesniejszych uzupetnien oraz

ubytki powierzchni kamienia.
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Fot. 19 Pafac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych - fragment. Elewacja narozna od strony ul. Brackiej i
placu Wszystkich Swietych - fragment. Obecny stan
zachowania. Widoczne zabrudzenia i zacieki na kamieniarce
oraz spgkania tynku a takze $lady wczesniejszych, lokalnych
napraw.

Fot. 20 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej —
fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zluszczenia
warstwy malarskiej, zniszczenia oraz duze pekniecia w obregbie
tynku.



Fot. 23 Pafac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swigtych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie i1 zluszczanie si¢ tynkéw oraz warstwy malarskiej,
znaczny ubytek formy rzezbiarskiej.

Fot. 24 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swictych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie 1 glony na powierzchni rzezby, znaczny ubytek
formy rzezbiarskiej w obrgbie reki, korodujace prety
zbrojeniowe.



Fot. 25 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie i pudrowanie si¢ powierzchni kamieniarki,
zhuszczanie si¢ tynkow oraz warstwy malarskiej, wczesniejsze,

lokalne naprawy tynku.

Fot. 26 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie powierzchni rzezby, zluszczanie si¢ tynku i
warstwy malarskiej, zabrudzenie kamieniarki.



Fot. 27 Palac Larischa, ul. Bracka 12 / plac WSszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swigtych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie i glony na powierzchni rzezby, zluszczanie sig¢
tynku i warstwy malarskiej.

Fot. 28 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
glony na powierzchni rzezby oraz duze pekniccie z
przesuni¢ciem formy rzezbiarskiej.
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Fot. 29 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swigtych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenia tynkow 1 wczedniejsze, dorazne naprawy
(wymalowania na tynkach odbiegajace kolorystyka od
kolorystyki elewacji).

WSZYSTKICH SWIETYCH

Fot. 30 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swictych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
spekania i1 ztuszczenia warstwy malarskiej 1 tynku, zluszczenia
uzupelien kamieniarki i jej uzupetnien, wezesniejsze, dorazne
naprawy (wymalowania na tynkach odbiegajgce kolorystyka od
kolorystyki elewacji).



Fot. 31 Pafac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
spekania i zluszczenia warstwy malarskiej 1 tynku,
wczesniejsze, dorazne naprawy (wymalowania na tynkach
odbiegajace kolorystyka od kolorystyki elewacji).

Fot. 32 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenia, spgkania i zluszczenia warstwy malarskiej i tynku
oraz odbarwione 1 zniszczone wczeSniejsze uzupetnienia
ubytkow kamieniarki.



Fot. 35 Pafac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swigtych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie i zluszczenia tynku oraz kamieniarki.

Fot. 36 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swictych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie kamieniarki oraz przebarwienia wczesniejszych
uzupetnien.



Fot. 39 Pafac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swigtych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swigtych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
ubytki kamienia, zabrudzenia, spc¢kania 1 odspojenia
wczesniejszych uzupelnien kamieniarki.

Fot. 40 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swigtych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zniszczenia, przebarwienia 1 spgkania  wczesniejszych

uzupetnien ubytkow kamieniarki.



Fot. 43 Palac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swigtych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenia i zniszczenia tynku, lokalne naprawy tynku.

Fot. 44 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swictych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie, zniszczenia i odspojenia tynku, osypywanie si¢
kamieniarki w obrgbie partii cokolowe;.



Fot. 45 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie, zniszczenia i odspojenia tynku, miejscowo
siggajace na znaczng glebokose.

Fot. 46 Patac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich
Swietych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich
Swietych — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zniszczenia 1 odspojenia tynku, miejscowo si¢gajace na znaczng
glebokos¢.



