Fot. 5 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swigtych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenia i zacieki a takze glony i zasolenia (?) na powierzchni kamieniarki,
spekane, specherzone i odspajajace Si¢ tynki.

Fot. 6 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenia i ubytki powierzchni kamieniarki oraz tynku.



Fot. 9 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
pekniecia i cze$ciowe ztuszczajace si¢ warstwy malarskiej i tynku.

Fot. 10 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swigtych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie zacieki i glony na powierzchni kamieniarki, zabrudzenie i spekanie
tynku, wczeséniejsze, miejscowe uzupetnienie tynku zaprawg cementowaq.



Fot. 11 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie, ztuszczenia i ubytki w obrebie tynku oraz kamieniarki.

Fot. 12 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swigtych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zabrudzenie oraz zluszczenia i ubytki w obrebie tynku oraz kamieniarki a takze
spekania tynku.



Fot. 15 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swigtych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej. w Krakowie — fragment. Obecny stan zachowania.
Widoczne zabrudzenie zacieki i glony na powierzchni kamieniarki, zabrudzenie i

spekanie tynku.
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Fot. 16 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej. w Krakowie — fragment. Obecny stan zachowania.
Widoczne zabrudzenia, i znaczne ubytki w obrebie kamieniarki.



Fot. 17 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swigtych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zhuszczenia warstwy malarskiej, zniszczenia i pgknigcia w obrebie tynku, ubytek
formy rzezbiarskiejw obrebie kamiennego gzymsu.

Fot. 18 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swigtych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony ul. Brackiej — fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne
zhuszczenia warstwy malarskiej, zniszczenia i pgknigcia w obrebie tynku, peknigcie 0
charakterze konstrukcyjnym biegngce przez gzyms, $ciang i obramienie okienne.



Fot. 21 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony placu Wszystkich Swigtych - fragment. Widok ogolny. Obecny
stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i dorazne, wczesniejsze naprawy w obrebie
tynku.

Fot. 22 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony placu Wszystkich Swietych — fragment. Obecny stan
zachowania. Widoczne zabrudzenia i zniszczenia powierzchni tynkow oraz
kamieniarki w obrgbie attyki, wczesniejsze, lokalne naprawy powierzchni tynku.



Fot. 33 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony placu Wszystkich Swietych — fragment. Obecny stan
zachowania. Widoczne zabrudzenia i zluszczenia warstwy malarskiej i
powierzchniowo tynku.

Fot. 34 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swigtych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony placu Wszystkich Swictych — fragment. Obecny stan
zachowania. Widoczne zabrudzenia, spgkania i ztuszczenia warstwy malarskiej oraz
tynku, miejscami na znaczng glgbokos$é.
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Fot. 37 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swigtych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony placu Wszystkich Swietych — fragment. Obecny stan
zachowania. Widoczne zabrudzenia, glony i zacieki na powierzchni kamieniarki oraz
spekania i ubytki powierzchni tynku.

Fot. 38 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony placu Wszystkich Swietych — fragment. Obecny stan
zachowania. Widoczne ubytki kamienia, zabrudzenia, spekania i odspojenia
wczesniejszych uzupetnien kamieniarki.



Fot. 41 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony placu Wszystkich Swietych — fragment. Obecny stan
zachowania. Widoczne zabrudzenie i ztuszczenia warstwy malarskiej i tynku.

Fot. 42 Patac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Swigtych 6 w Krakowie.
Elewacja od strony placu Wszystkich Swietych — fragment. Obecny stan zachowania.
Widoczne zabrudzenie i ztuszczenia warstwy malarskiej i tynku, biate wykwity soli (?).



