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III. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
 

11 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 

Remont pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta 

w Nowym Targu 
 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Miasto Nowy Targ 
2) Instytucja finansująca : Jak wyżej 
3) Wykonawca robót 
4) Zarządzający realizacją budowy - Urząd Miasta Nowy Targ 
5) Użytkownik: Urząd Miasta Nowy Targ 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Zakres robót obejmuje: 
- roboty rozbiórkowe i demontażowe 
- montaż rynien dachowych leżących 
- montaż obróbek 
- zabezpieczenie antykorozyjne połaci dachowej 
- wymiana instalacji odgromowej 
 

2. Prowadzenie robót: 
 

2.1.   Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenie z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2 Teren budowy 
 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Roboty remontowe budynku odbywać się będą w czynnym obiekcie . 

 Na potrzeby budowy zamawiający zapewnia następujące media: 
- energię elektryczną, woda 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robot, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe 
zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
 

2.3.    Projekt organizacji robot wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacje umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji budowy i technologii robót rozbiórkowych 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót i technologii robót rozbiórkowych, musi 
być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizacje robot zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierać: 

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot 
- technologię prowadzenia robot rozbiórkowych i zastosowany sprzęt 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 

- wykaz zespołów roboczych 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
c 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej, ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robot oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robot w terminie określonym w umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robot w zakresie głównych elementów robót i zadań 
kontraktowych. 
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robot. 
 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy -Prawo budowlane jest zobowiązany 
opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 
 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robot. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska zatwierdzenie przez zarządzającego realizacja umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
 

a) część ogólną opisująca: 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli wyposażenie w sprzęt i urządzenia do 
pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
- wyciąganie wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania informacji zarządzającemu realizacja umowy. 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi 
- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badań 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

2.4. Dokumentacja budowy 
2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 19,11,2001 r). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robot, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzenie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
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W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: - data 
przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych; 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia poszczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie do 

wytyczania obiektów w terenie; 
 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 
przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; , 
d)protokoły odbioru robót; 
e) opinie ekspertów i konsultantów 
f) korespondencja dotycząca budowy. 
 
 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
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stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie 
i na każde żądanie. 
 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 

Trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przekładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 
wyłącznie przez wykonawcę. 
 

2.5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
 

3. Zarządzający realizacją umowy 
 

Zrządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
ekspertyzą przedmiarami, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, wykonawca jest 
zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, 
zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego 
realizacją umowy. 
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4. Materiały i urządzenia 
 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowny 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
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Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

4.6 Stosowani materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie 
przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wypływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

7. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
8. Obmiary robót 
 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót według stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 
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Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być mierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Musza one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
8.3   Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 

9.Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
 

10.Przepisy związane 
1.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147 

, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 

2086). 
 
 
1.2.      Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 

1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

 

1.3.      Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SZCZEGÓŁOWE 
1. STB-01 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  
 

1. WSTĘP  
1.1.  Przedmiot  ST   
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania   i   odbioru   obróbek   
blacharskich   wraz   z   rynnami   i   rurami   spustowymi   dla   zadania „ Remont pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji 
odgromowej na budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu”    
.2.  Zakres  stosowania  ST   
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   
robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.   
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych   
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że   
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia   
i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.   
1  .3.  Zakres  robót  objętych  ST   
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  następujących  robót:   
-  Rynny  i  rury  spustowe,  obróbki  blacharskie   
1.4.  Określenia  podstawowe   
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami.   
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w   „Wymagania  ogólne” . 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót   
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,   
ST  i  poleceniami  Nadzoru  Inwestorskiego.   
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST   „Wymagania  ogólne”  .   
 
2. MATERIAŁY.  
2.1.  Blachy  do  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych:   
-  Blacha  stalowa  powlekana  powłokami  poliestrowymi,  grubości  0,5÷0,55  mm,   
-  Materiały  pomocnicze:  uchwyty  do  rynien  i  rur  spustowych,  itp.   
Wszystkie  materiały   do  wykonania   pokryć   dachowych   powinny  odpowiadać  wymaganiom   zawartych  w   
polskich   normach   lub   aprobatach   technicznych   ITB   dopuszczających   dany   materiał   do   powszechnego   
stosowania  w  budownictwie.   
Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskania   i   składowania   podano   w   ST    
„Wymagania  ogólne” .   
 
3. SPRZĘT  
Roboty   można   wykonywać   ręcznie   lub   przy   użyciu   innych   specjalistycznych   narzędzi.   Wykonawca   jest   
zobowiązany   do   używania   takich   narzędzi,   które   nie   spowodują   niekorzystnego   wpływu   na   jakość   
materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska.   
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST   „Wymagania  ogólne”  .   
 
4. TRANSPORT  
Samochód  powinien  posiadać  skrzynię  otwartą  o  długości  wystarczającej,  aby  paczka  blach  nie  wystawała   
poza  jej  tylną  burtę  więcej  niż  0,5  m.  Dopuszczalne  jest  również  przewożenie  blach  dłuższych  od  skrzyni   
max.  do  jednego  metra,  ale  wówczas  paczki  blach  muszą  spoczywać  całkowicie  na  sztywnym  pomoście  (np.   
drewnianym).  Obróbki  blacharskie  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Materiał  należy   
układać   równomiernie   na   całej   powierzchni   ładunku,   obok   siebie   i   zabezpieczyć   przed   możliwością   
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przesuwania   się   podczas   transportu.   Blachy   powinny   być   układane   w   pozycji   poziomej   wzdłuż   środka  
transportu.  
 4.1  Rozładunek  za  pomocą  dźwigu  (wózka  widłowego).  

Rozładunek  zaleca  się  przeprowadzać  w  opakowaniach  fabrycznych  i  jeśli  jest  to  możliwe  to  przy  użyciu   
dźwigu   lub   wózka   widłowego.   Przy   rozładunku   dźwigiem   należy   zwrócić   uwagę,   aby   pasy   zaczepu   nie   
krzyżowały   się   (paczki   długości   do   6,15   m   wyposażone   są   w   2   pasy,   paczki   długości   powyżej   6,15   m   
wyposażone  są  w  3  pasy).  W  tym  celu  konieczne  jest  wykorzystanie  trawersu.  Pasy  nie  mogą  być  założone   
tylko  na  widły  wózka!   
4.2  Rozładunek  ręczny   
W  przypadku  braku  możliwości  rozładunku  mechanicznego  przy  użyciu  dźwigu  można  dokonać  rozładunku   
ręcznego.   Po   rozpakowaniu   paczki   należy   bezwzględnie   przestrzegać   zasady,   aby   pojedynczych   arkuszy   
blachy  nie  przesuwać  jednego  po  drugim.  Taki  rozładunek  powinien  być  przeprowadzany  przez  odpowiednią   
ilość   osób   w   stosunku   do   długości   arkuszy   (np.   rozładunek   arkuszy   o   długości   ok.   6   m   powinien   być  
 dokonywany  przez  6  osób  –  po  3  osoby  z  każdej  strony).  Zalecana  jest  szczególna  ostrożność.   
 
4.3  Składowanie   
Paczki  blach  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych  i  przewiewnych  na  podporach  szer.  min.  10  cm  i   
wysokości  20  cm.  Maksymalny  rozstaw  podpór  wynosi  1  m.  Można  składować  do  3  paczek  jedna  na  drugiej   
przekładając  je  listwami.  Składowanie  ofoliowanych  pakietów  nie  powinno  być  dłuższe  niż  4  tygodnie  od   
daty   produkcji.   Maksymalny   okres   składowania   blach   wynosi   6   miesięcy   od   daty   produkcji.   W   tym   
przypadku  z  paczek  należy  zdjąć  folię,  a  arkusze  przełożyć  listwami  tak,  aby  zapewnić  dopływ  powietrza  do   
wierzchniej  powłoki  każdego  arkusza.   
Arkusze  mogą  być  przejściowo  składowane  na  wolnym  powietrzu,  winny  być  wówczas  przykryte  i  powinny   
mieć   zapewnioną   właściwą   wentylację.   Z   wyrobów   zabezpieczonych   dodatkowo   przezroczystą   folią   
ochronną  należy  ją  usunąć  przed  upływem  14  dni  od  daty  dostawy.  Po  tym  okresie  mogą  wystąpić  problemy   
związane  z  usuwaniem  folii.  W  przypadku  folii  czarno-białej  –  okres  ten  wynosi  12  miesięcy.   
Przy    za-   i   wyładunku    oraz   przewozie   na   środkach   transportowych   należy   przestrzegać   przepisów   
obowiązujących  w  transporcie  drogowym.   
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na   
jakość   robót   i   właściwości   przewożonych    materiałów.   Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   
transportowe  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego.   
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  B-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  4.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Obróbki  blacharskie   
5.1.1.  Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  pokrycia.   
5.1.2.  Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  o  grubości  od  0,5  mm  do  0,6  mm  można  wykonywać  o  każdej   
porze  roku,   lecz  w   temperaturze   nie   niższej   od   –  15ºC.   Robót   nie  można  wykonywać   na  oblodzonych   
podłożach.   
5.1.3.   Przy   wykonywaniu   obróbek   blacharskich   należy   pamiętać   o   konieczności   zachowania   dylatacji.   
Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesie  ruchów  poziomych  i   
pionowych  dachu  w  taki  sposób,  aby  następował  szybki  odpływ  wody  z  obszaru  dylatacji.   
5.1.4.      Wymiana  obróbek  blacharskich  dotyczyć  będzie  jedynie  skorodowanych  fragmentów  istniejących   
obróbek   w   ilości   oznaczonej   w   kosztorysie   ofertowym.   Kolorystyka   i   wymiary   uzupełnień   powinny   
odpowiadać  istniejącemu  pozostawionemu  pokryciu.   
5.2.  Urządzenia  do  odprowadzania  wód  opadowych.   
5.2.1.  W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być   
osadzone  uchwyty  rynnowe  (rynhaki)  o  wyregulowanym  spadku  podłużnym.   
5.2.2.  Spadki  rynien  dachowych  nie  powinny  być  mniejsze  niż  1,5  %,  a  rozstaw  rur  spustowych  nie  powinien   
przekraczać  25,0  m.   
5.2.3.  Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  powinny  być  dostosowane  do  wielkości   
odwadnianych  powierzchni  dachu  (stropodachu).   
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5.2.4.  Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  612:1999,   
uchwyty   zaś   do   rynien   i   rur   spustowych   wymaganiom   PN-EN   1462:32001,   PN-B-   94701:1999   i   PN-B-   
94702:1999.   
5.2.5.  Rynny  z  blachy  stalowej  powinny  być:   

-   Wykonane   z   pojedynczych   członów   odpowiadających   długości   arkusza   blachy   i   składane   w   elementy   
wieloczłonowe.   
-  Łączone  w  złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm;  złącza  powinny  być  lutowane  na  całej  długości.   
-  Mocowane  do  uchwytów,  rozstawionych  w  odstępach  nie  większych  niż  50  cm,   
-  Rynny  powinny  mieć  wlutowane  wpusty  do  rur  spustowych.   
5.2.6.  Rury  spustowe  z  blachy  stalowej  powinny  być:   
-   Wykonane   z   pojedynczych   członów   odpowiadających   długości   arkusza   blachy   i   składane   w   elementy   
wieloczłonowe.   
-  Łączone  w  złączach  pionowych  na  rąbek  pojedynczy  leżący,  a  w  złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40   
mm;  złącza  powinny  być  lutowane  na  całej  długości.   
-  Mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie  większych  niż  3  mm  w  sposób  trwały   
przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie  cementowej  w  wykutych  gniazdach.   
-   Rury   spustowe   odprowadzające   wodę   do   kanalizacji   powinny   być   wpuszczone   do   rury   żeliwnej   na   
głębokość  kielicha.   
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  5.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola  jakości  wykonania  robót  murowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  OPZ  oraz  podanymi  wyżej   
wymaganiami.  Roboty  podlegają  odbiorowi  częściowemu  i  końcowemu.  Kontroli  podlegać  bdzie  również   
poprawność  zakwalifkowania  konkretnych  fragmentów  opierzeni  do  wymiany.   
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  6.   
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami  obmiaru  są:  m2  wykonania  obróbek  blacharskich  mb  wykonania  rynien  i  rur  spustowych   
szt.  montażu  kominków  wentylacyjnych   
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST   „Wymagania  ogólne”  .   
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie  roboty  objęte  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  odbioru  końcowego  wg  zasad   
podanych  powyżej.   
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST   „Wymagania  ogólne”  .   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.  
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez  Nadzór   
Inwestorski  mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7.   
Cena  jednostkowa  wykonania  obróbek  blacharskich  obejmuje:   
-  przygotowanie,   
-  zamontowanie  i  umocowanie  obróbek  w  podłożu,  zalutowanie  połączeń,   
-  uporządkowanie  stanowiska  pracy.   
Cena  jednostkowa  wykonania  rynien  i  rur  spustowych  obejmuje:   
-  przygotowanie,   
-  zamontowanie  i  umocowanie  rynien  i  rur  spustowych  oraz  zalutowanie  połączeń,   
-  uporządkowanie  stanowiska  pracy.   
Ogólne  zasady  podstaw  płatności  podano  w  ST  B-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  9.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-61/B-10245   Roboty   blacharskie   z   blachy   stalowej   ocynkowanej   i   cynkowej.   Wymagania   i   badania   
techniczne  przy  odbiorze.   
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PN-EN  612:1999  Rynny  dachowe  i  rury  spustowe  z  blachy.  Definicje,  podział  i  wymagania. 
 

2.  STB-02 ZABEZPIECZENI8E ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW    
           STALOWYCH - BLACH Kod CPV 45442200-9 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot  
przeciwkorozyjnych pokrycia dachu z blachy ocynkowanej powlekanej gładkiej w ramach zadania inwestycyjnego  
pod nazwą: „ Remont pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta w Nowym 
Targu”    
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.  
 
1.3. Przedmiot i zakres robot objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich robot wykonywanych na budowie mających na celu zabezpieczenie antykorozyjn
e elementów i konstrukcji stalowych, nie  
dotyczy natomiast czynności wykonywanych w wytwórni.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygot
owania powierzchni  i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok przeciwkorozyjnych  
oraz ich odbiorów.  
Wymagania te podano dla elementów i konstrukcji stalowych: - zabezpieczanych całkowicie na budowie,  
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami p
odanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże - powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób lakierowy.  
Powłoka(-i) gruntowa(-e) - pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez nałożenie farby do g
runtowania.  
Powłoka(-i) międzywarstwowa (-e) - powłoka(-i) między powłok.(-ami) gruntowa i nawierzchniową.  
Powłoka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony  
znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) się do całkowitej, deklarowanej p
rzez system, ochrony przed korozją oraz  
nadająca(-e) odpowiednią barwę.  
Farba do gruntowania - farba -  minia przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie, jako powłoka gr
untowa, stosowana zwykle pod  
następne powłoki.  
Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną strumieniowo – ściern
ie konstrukcję w celu ochrony stali  
podczas montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali.  
Grubość powłoki - grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże.  
Nominalna grubość powłoki - grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego, zapewni
ająca wymaganą trwałość.  
Trwałość systemu malarskiego - oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej większej
 renowacji.  
Punkt rosy - temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej powierzchni.  
Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, służące do oceny cz
y wytypowany ochronny system malarski  
wykazuje właściwości takie jak założono oraz stanowiące wzorzec, na podstawie, którego ocenia się przygotowanie 
powierzchni i właściwości powłok  
malarskich.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową specy
fikacjami technicznymi i poleceniami  
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
1.6. Dokumentacja robot przeciwkorozyjnych  
Dokumentację robot przeciwkorozyjnych stanowi.:  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzo
ne zgodnie z rozporządzeniem Ministra     
  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfik
acji technicznych wykonania i odbioru     
  robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w spr
awie dziennika budowy, montażu   i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
 bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953    
   z późn. zmianami),  
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych  
  wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw. z 16   
   kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub  
  zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robot zanikających, z załączonymi protokołami z badań  
  kontrolnych,  
- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robot z naniesionymi  
  zmianami dokonanymi w toku    
   wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U.  z 2003 r.  
  Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST . 
Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską  
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  
podstawowymi, albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,  
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów  
    
 
DANE TECHNICZNE  
 
Farba poliwinylowa 
                                                                                                                                                           
Wygląd   poj. komponent, jednorodna  

            
Zawartość części lotnych (%
)   

44                                        
      

Zawartość części nielotnych,  % o
bj.  

48                                       
     

Lepkość handlowa mierzona  kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 °C,  
                      

60-100s                                         
        

Gęstość  wyrobu (g/cm3)                                                                          
                                  

ok. 1,15 

Grubość warstwy mokrej, µm  88-110                                          
                  

              suchej, µm  30                                                    
         

Zużycie teoretyczne przy grubości 30 µm,  m2/dm3
  

10-12  

Zalecana ilość warstw                 2-3  
 
 
OPINIE I APROBATY  
Posiada Atest Higieniczny  
Norma: PN-C-81921:2004, rodzaj III   
Kolor wg RAL  lub wg uzgodnień z Inwestorem   
Można zastosować równoważne farby przeznaczone do malowania powierzchni ocynkowanych.  
Należy wówczas przestrzegać zasad wykonania powłok malarskich podanych przez producenta.  
 
2.2.2. Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych  
Materiały pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:  
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus  
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane  fabrycznie,  
- utwardzacze do wyrobów lakierowych,  
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
- piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty z drutu, elektrokorund 
 itp.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymagan
iom odpowiednich aprobat  
technicznych bądź PN.  
 
2.2.3. Woda  
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz nakładaniu  
powłok z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008
: 2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę.  
Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji  
technicznej,  
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrob
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u, ewentualnie nazwa handlowa oraz    
  symbol handlowy wyrobu),  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską. Normą lub  
  aprobatą techniczną),  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
  zastosowania, a także karty techniczne      
  wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,  
- farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z Ustawy  
  o substancjach i preparatach chemicznych   
  z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji  
  niebezpiecznej, opracowane zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty  
  charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego    (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),  
- opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane   
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.  2 września 2003 r. w sprawie oznakowania, opakowań substancji  
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn.   zmianami),  
 
- są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed zakończeniem gwarancji 
wyrobu).  
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do robot przeciwkorozyjnych  
2.4.1. Warunki przechowywania wyrobów malarskich do robot przeciwkorozyjnych  
Materiały do robot malarskich antykorozyjnych należy składować na budowie w oryginalnych, szczelnie zamkniętyc
h opakowaniach, w pomieszczeniach  
zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25ºC, z dala od źr
ódeł ognia i ciepła.  
Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte później, jeżeli inaczej nie podano 
w kartach technicznych producenta  
farb. Częściowo zużyte opakowania powinny być wyraźnie oznakowane.  
Stan powierzchni elementów konstrukcyjnych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i odpo
wiedniej specyfikacji technicznej.  
Wyniki sprawdzenia należy zapisać w dzienniku budowy.  
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne „  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robot przeciwkorozyjnych  
Do wykonywania robot przeciwkorozyjnych należy stosować:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- pistolety igłowe, szlifierki, młotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,  
- sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,  
- pędzle i wałki,  
- urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną.  
- drabiny i rusztowania.  
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych do wykonania zab
ezpieczeń przeciwkorozyjnych.  
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów malarskich do robot przeciwkorozyjnych  
Transport materiałów do robot antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie  
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadk
u dużych ilości materiałów zalecane jest  
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400  
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz warunkami określonymi przez producenta.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ.CE WYKONANIA ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne”   
5.1.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie  
Powierzchnia musi być czysta i sucha, wolna od brudu, porostów, olejów i smarów, oraz innych materiałów mogąc
ych osłabić przyczepność.  
Nowe powierzchnie dachów wykonanych z blachy ocynkowanej należy dokładnie odtłuścić, używając do tego odp
owiednich rozpuszczalników. Dachy   
z blachy ocynkowanej, które eksploatowane są od kilku lat, należy tylko dokładnie oczyścić.  
Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogą być:  
- zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami,  
- pokryte zgorzeliną walcowniczą rdzą topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi.  
Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych wymagają, więc przed malowaniem odpowiedniego przygotowania
.  
Przygotowanie powierzchni obejmuje:  
- oczyszczenie wstępne, polegające na: wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, zaokrągleniu krawędz
i, wyrównaniu spoin i nierówności po     
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   spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin powstałych w miejscach łączenia elementów,  
- oczyszczenie właściwe mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów, produktów spawania, wilgoci,
 a także innych zanieczyszczeń oraz    
   nadanie podłożu odpowiedniej chropowatości.  
Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczeń powierzchni:  
. smarów i oleju - poprzez czyszczenie wodą parą emulsją rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie  
alkaliczne,  
. zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie wodą parą lub czyszczenie alkaliczne,  
. zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na mokro bądź 
 poprzez czyszczenie płomieniem,  
. rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie z  
wykorzystaniem narzędzia z napędem    
   mechanicznym bądź czyszczenie strumieniem wody,  
. powłok lakierowych - poprzez usuwanie powłok za pomoc. past rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, obróbkę  
strumieniowo-ścierną na sucho bądź    
  mokro, czyszczenie strumieniem wody a także omiatanie ścierniwem,  
. produktów korozji cynku - poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne.  
  Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystości zależy od jej
 stopnia skorodowania przed              
  oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia.  
  Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać:  
- wymagania producentów wyrobów malarskich,  
- przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego,  
- kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-2:2001).  
  Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej  
 i specyfikacji technicznej.  
 
5.2. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych  
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych lub instrukcjach  
stosowania wyrobów malarskich.  
 
Nie nakładać farby gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest niższa niż + 5 °C lub może spaść poniżej + 5 °C 
 w ciągu 24 godzin.  
Nie wykonywać aplikacji na zewnątrz, w godzinach wieczornych, ze względu na zjawisko rosy (możliwość 
pojawienia się białych plam).  
 
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy przeprowadzać 
w następujących warunkach:  
- przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej ni. 40ºC, podłoże nie powinno być również nasłonecznione,  
- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną.  
- przy temperaturze podłoża, co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy dużej chropowatości po
wierzchni o 7°C (wyznaczenie  
temperatury punktu rosy powinno by. zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).  
Najlepszą, jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25ºC, przy wilgotności względnej 
otaczającej atmosfery 18%.  
Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w szczególności od 
obróbki strumieniowo-ściernej   
i spawania.  
W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia pomalowanyc
h powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew  
świeżego powietrza do pomieszczeń., w których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego p
owietrza nie powinien być kierowany  
bezpośrednio na malowane powierzchnie.  
Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny być sezo
nowane przez okres 7-14 dni (o ile  
instrukcje producentów nie stanową inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyj
ne ze świeżo naniesioną powłoką  
malarską o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powiet
rza zanieczyszczonego związkami chemicznymi.  
Przy konieczności wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystąpienia niekorzystnych war
unków atmosferycznych (np. na skutek  
zmian pogody), miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę możliwości zastosować nawi
ew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji.  
Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze oświetlone.  
5.3. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w normie PN-EN ISO 1
2944-7:2001.  
Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowi inaczej, to przyjmuje się, że p
ojedyncza grubość powłoki nie może być  
mniejsza niż 80% nominalnej grubości powłoki. Tak, więc pojedyncza grubość powłoki powinna osiągać wielkość p
omiędzy 80% a 100% nominalnej  
grubości powłoki, pod warunkiem, że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej
 grubości powłoki. Jednocześnie  
należy zadbać o osiągnięcie nominalnej grubości powłoki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane j
est by maksymalna grubość powłoki nie  
była większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się
 okresowo, podczas nakładania powłoki,  
sprawdzać jej grubość na mokro.  
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Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia nitowe i śrubowe powinny być
 malowane szczególnie starannie. Jeżeli  
wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawędzi, należy zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową o odpo
wiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu  
stronach krawędzi.  
Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz między nałożenie
m ostatniej powłoki a oddaniem  
konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikać. z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub z 
kart technicznych wyrobów lakierowych.  
Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające znaczący wpływ na jej wy
gląd powinny być usunięte przed  
nałożeniem następnej powłoki.  
 
5.3.1. Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach i konstrukcjach z
abezpieczanych całkowicie na budowie  
Charakterystyka powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w dokumentacji projekt
owej i specyfikacji technicznej. Powłoki  
nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo.  
Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z wymaganiami pkt. 2.3., w warun
kach podanych w pkt. 5.4., na podłoże  
przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 6.3.2. niniejszej spec
yfikacji.  
Gruntową czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godzinach od jego oczyszc
zenia.  
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając sprzęt do rodzaju 
natryskiwanej farby, należy wziąć pod  
uwagę następujące parametry: lepkość, gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładani
a.  
Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka powinna być nałożona możl
iwie równomiernie i bez pozostawienia  
miejsc niepokrytych.  
5.3.2. Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych powłoka
mi gruntowymi w wytwórni.  
Wymalowania międzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach wykonuje się zgodnie z w
ymaganiami dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej, w których podane są wyroby malarskie, ilości warstw i grubości poszczególnych powłok o
raz całego pokrycia malarskiego. Projekt  
i specyfikacja techniczna zawierają wszystkie dane dotycz.ce technologii nakładania, wykonania powłok oraz ich o
ceny. Powłoki międzywarstwowe   
i nawierzchniowe należy nakładać na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej spe
cyfikacji. Powierzchnie na złączach  
należy przygotować zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1.  
Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest wykonywanie pełnych systemów 
malarskich po upewnieniu się, czy farba  
do czasowej ochrony jest „zgodna”  z farbami stosowanymi w systemach malarskich.  
Termin „zgodna” oznacza, że dwa wyroby malarskie mogą być stosowane bez wystąpienia niepożądanych efektów.
  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robot przeciwkorozyjnych  
Przed przystąpieniem do robot przeciwkorozyjnych należy przeprowadzić kontrolę. i odbiór elementów konstrukcji 
od dostawcy oraz badania materiałów,  
które będą wykorzystywane do wykonywania robot.  
6.2.1. Kontrola i przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji stalowych  
Przy przyjmowaniu od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych należy wykonać badania i odbiór powłok ochr
onnych zgodnie z wymaganiami  
podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.  
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowa
ne przez inspektora nadzoru.  
6.2.2. Badania materiałów  
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiada. normom wymienionym w pkt. 2.2.1. lub aprobatom te
chnicznym.  
- braku trwałego, niedającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo zredyspergować),  
- możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot przeciwkorozyjnych,  
- terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach.  
6.3. Badania w czasie robot  
Badania w czasie robot polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robot przeciwkorozyjnych z dokumentac
ją projektową specyfikacją techniczną  
zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowaną dla realizowanego przedmiotu zamówienia, i kartami technicznymi wy
robów lub instrukcjami producentów.  
Badania te w szczególności powinny dotyczyć:  
- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,  
- oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok,  
- kontroli warunków wykonywania powłok,  
- kontroli procesu nakładania powłok.  
6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni  
Przy kontroli, jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:  
- zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu  
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  wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,  
- kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,  
- ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas przygotowania powierzc
hni,  
- dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z uwzględnieniem wymagany
ch właściwości powierzchni według  
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok  
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu 1 godz. Od zako
ńczenia czyszczenia, określając zgodnie   
z odpowiednimi normami następujące właściwości powierzchni:  
- wygląd powierzchni, oceniany według PN-ISO 8501-1:1996,  
- stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża z fotograficznymi wzorcami  wed
ług PN-ISO 8501-1:1996,  
- chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PN-EN ISO 8503-2:1999,  
- zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno być większe niż na wzorcu Nr 3 wed
ług  normy),  
- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę obecności zatłuszczeń według 
metody określonej w dokumentacji   
   projektowej i specyfikacji technicznej,  
- obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-9:2002 (prz
ewodność roztworu).  
Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową zgodnie z PN-EN ISO 8502-2:2000 lub meto
dą Bresle’a podaną w PN-EN ISO 8502-  
6:2000.  
Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na budowie do
 nakładania powłok ochronnych, jak   
i powierzchni miejsc połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na budowę  z powłokami naniesionymi w 
wytwórni. Szczegółowy zakres kontroli  
podany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dzien
nika budowy i zaakceptowane przez  
inspektora nadzoru.  
6.3.3. Kontrola warunków wykonywania powłok  
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie:  
- temperatury powietrza,  
- temperatury podłoża,  
- wilgotności względnej powietrza,  
- temperatury punktu rosy.  
Parametry te należy kontrolować. zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badań należy zapisywać w dzienniku
 budowy.  
6.3.4. Kontrola procesu nakładania powłok malarskich  
Kontrola procesu malowania obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dyszy, ciśnienia zasilając
ego, z wymaganiami producenta farby,  
- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do stosowania far
b dwuskładnikowych,  
- sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby,  
- sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów,  
- zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, norm. lub kartą tech
niczną  wyrobu,  
- ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. Stan powłoki oce
nia się nieuzbrojonym okiem przy    
  świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm.  
  Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, z
acieków, niedomalowań,  
- ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mała grubość pow
łok, duże zacieki, suchy natrysk,    
   spęcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukłucia igłą itp.).  
Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy.  
6.4. Badania odbiorowe powłok  
6.4.1. Badania odbiorowe powłoki malarskiej  
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem:  
- zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,  
- braku kożuszenia,  
- braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów,  

 
Po wyschnięciu powłoki malarskie należy sprawdzać na zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją technic
zną w zakresie:  
- wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, siły krycia i wad takich jak dzi
urkowanie, zmarszczenie, kraterowanie,    
  pęcherzyki powietrza, łuszczenie, spękania i zacieki,  
- właściwości powłoki takich jak: grubość, przyczepność i porowatość, badanych przy użyciu przyrządów i metod p
odanych w dokumentacji projektowej,    
  zgodnych z odpowiednimi normami.  
  Grubość powłoki bada się zwykle metodami nieniszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 217
8:1998.  
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową ocenia się metodami niszczącymi, zgodnie z P



22 
 

N-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO  
2409:1999.  
Porowatość kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metod. nisko-lub wysokonapięciową zgodnie 
z procedurą badawczą określoną   
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techni
cznej zabezpieczenia  
przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy i protok
ole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robot przeciwkorozyjnych  
- Powierzchnię oczyszczanych i zabezpieczanych powłokami ochronnymi konstrukcji oblicza się w metrach kwadra
towych w rozwinięciu, według     
  rzeczywistych wymiarów.  
Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociągów, kształtowników dla uproszczenia obliczeń należy posługiwać się ich 
długościami i wskaźnikami jednostkowymi  
powierzchni przeliczonymi na 1 m długości, podanymi w tablicy 002 i 003 założeń ogólnych KNR 7-12.  
Powierzchni. rurociągów oblicza się jako iloczyn zewnętrznego obwodu rurociągu przez jego długość mierzona wz
dłuż osi.   
Z długości rurociągów nie potrąca się długości kształtek, osprzętu i armatury łączonej na gwint lub przez spawanie.  
 
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok przeciwkorozyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoż
a. Odbiór podłoży musi być dokonany  
przed rozpoczęciem nakładania powłok. W pierwszej kolejności należy dokonać odbioru elementów i konstrukcji sta
lowych przyjmowanych od dostawcy  
oraz odbioru powłok nałożonych w wytwórni na elementy i konstrukcje. Odbiorów tych dokonuje się na podstawie 
wyników badań określonych w pkt. 2.4.  
niniejszej specyfikacji.  
W następnej kolejności należy przeprowadzić odbiór powierzchni przygotowanych do nakładania powłok.  
Przy odbiorze przygotowania powierzchni należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfi
kacji. Wyniki badań należy porównać   
z wymaganiami dotyczącymi przygotowania powierzchni do nakładania powłok, określonymi w dokumentacji proje
ktowej i specyfikacji technicznej  
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że powierzchnia została prawidłowo przygo
towana, tj. zgodnie z dokumentacją  
projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do nakładania powłok.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i  
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nal
eży ponownie przeprowadzić ocenę  
przygotowania powierzchni.  
Powłoki gruntowe i międzywarstwowe nakładane na przygotowaną powierzchnię podlegają odrębnym odbiorom, o i
le taki wymóg zapisany jest   
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bądź wykonywane były one w krytycznym etapie. Krytycz
nym etapem jest na przykład zmiana  
odpowiedzialności za prace malarskie lub długie odstępy czasu między nałożeniem powłok gruntowych i następnych
 powłok.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budo
wy lub protokole podpisanym przez  
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się
 dla zakresu określonego   
w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
 przed odbiorem końcowym.   
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taka formę p
rzewiduje.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jak
ości i zgodności z dokumentacją  
projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentó
w, wyników badań oraz dokonanej  
oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoły kontroli s
pisywane w trakcie wykonywania prac,  
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów bu
dowlanych,  
- protokoły odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powłok wykonanych w wytworni oraz protokoły odbioru pr
zygotowanych powierzchni i powłok    
  wykonywanych w krytycznych etapach,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie
 z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4  
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówie
nia, oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty przeciwkorozyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
 wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod wzglądem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno być odebrane.   
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności zabezpieczenia przeciwkorozyjne
go z wymaganiami określonymi   
  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości zabezpieczenia przeciwkoro
zyjnego zamawiający może wyrazić zgodę   
  na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umo
wnych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robot przeciwkorozyjnych,    
  wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot przeciwkorozyjnych z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wyko
nawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego po użytkowaniu
 w tym okresie oraz ocena  
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok zabezpieczają
cych przed korozją. z uwzględnieniem  
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw. do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej,  
jakości robot.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wy
konanych robotach przeciwkorozyjnych.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 4500000
0-7, pkt 9  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robot odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy.  
Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej to rozliczenie robot przeciwkorozyjnych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robot i ich  
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robot.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyj
nego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot przeciwkorozyjnych stanowi wartość t
ych robot obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot zaakceptowanych przez zama
wiającego      
  lub  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty przeciwk
orozyjne uwzględniają.  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robot na wys
okości do 4 m, od poziomu podłogi lub    
  terenu,  
- odbiór i przyjęcie na budowę od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych,  
- naprawa dopuszczalnych uszkodzeń powłok elementów i konstrukcji przyjętych od dostawcy,  
- przygotowanie zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną i instrukcją producenta materiałów pod
stawowych i pomocniczych,  
- demontaż przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemon
towania w celu wykonania prac   
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•  

  zabezpieczających przed korozją.  
- przygotowanie powierzchni elementów i konstrukcji,  
- wykonanie powłok malarskich bądź metalizacyjnych,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie montażu konstrukcji oraz wykonywania 
robót przeciwkorozyjnych,  
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie zanieczyszczonych elementów nie 
przeznaczonych do zabezpieczenia,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonani
a robot malarskich na wysokości ponad  
4 m od poziomu podłogi lub terenu.  
Przy rozliczaniu robot przeciwkorozyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być u
względnione w tych cenach lub stanowić  
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości  
powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, o
pracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
PN-EN 12500:2002  
Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.  
Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery.  
PN-EN ISO 2808:2000  
Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.  
PN-EN ISO 4624:2004  
Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  
PN-EN ISO 8502-2:2000  
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czysto
ści powierzchni. Laboratoryjne  
oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach.  
PN-EN ISO 8502-3:2000  
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czyst
ości powierzchni. Ocena pozostałości  
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną).  
PN-EN ISO 8502-4:2000  
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czysto
ści powierzchni. Wytyczne dotyczące  
oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.  
PN-ISO 8502-5:2002  
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czysto
ści powierzchni. Oznaczanie chlorków  
na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaźnikowej).  
PN-EN ISO 8502-6:2000  
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czyst
ości powierzchni. Ekstrakcja  
rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a.  
PN-EN ISO 8502-9:2002  
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czyst
ości powierzchni. Część 9: Terenowa  
metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN ISO 8503-2:1999  
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości 
powierzchni podłoży stalowych po  
obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ścier
nej. Sposób postępowania z użyciem  
wzorca.  
PN-EN ISO 12944-1:2001  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 
1: Ogólne wprowadzenie.  
PN-EN ISO 12944-2:2001  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 
2: Klasyfikacja środowisk.  
PN-EN ISO 12944-3:2001  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 
3: Zasady projektowania.  
PN-EN ISO 12944-4:2001  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 
4: Rodzaje powierzchni i sposoby  
przygotowania powierzchni.  
PN-EN ISO 12944-5:2001  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 
5: Ochronne systemy malarskie.  
PN-EN ISO 12944-6:2001  
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 
6: Laboratoryjne metody badań  
właściwości. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 
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Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.  
Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.  
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych  
systemów malarskich. Część  
8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji.  
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STB-03  INSTALACJA ODGROMOWA 
 
1.1. Przedmiot i zakres SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pracami demontażowymi i montażowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres robót obejmuje demontaż i montaż instalacji odgromowej   
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  
instalacji odgromowej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – punkt 1. 
Instalacja elektryczna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami 
f) oszczędności energii i i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z 
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W 
budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania, 
spełnienie wymagań jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej 
właściwej jednostki badawczo rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej 
lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 
zaopatrzenia w energię elektryczną, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 
budowlanego tej technologii (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we 
właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 
ustawy Prawo budowlane [1]. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień 
45310000-3 Instalacje elektryczne 
45315600-4 Prefabrykaty 
45311100-1 Kable i przewody 
 
2. Ogólne wymagania 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST punkt 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestów, deklaracji zgodności, 
świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
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2.2. Materiały użyte do realizacji 
  
  
a. Instalacja odgromowa 
Wykonać instalację odgromową na dachu przewodem  aluminiowym fi 8  i połączyć z nowo wykonanym 
uziomem prętowym pogrążanym i istniejącym już uziomem 
Wartość uziemienia instalacji odgromowej winna wynosić R<10om. 
Wykonana instalacja odgromowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. 
Projektowaną instalację  należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Długość spawy bednarki min. 10cm.   
b. Specyfikację robót przygotowano na podstawie protokołu badań instalacji odgromowej i uziomów. Zakres 
prac do wykonania obejmuje: 
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej  
Rozebranie podbudowy z kruszywa     
Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej   
Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej   
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm    
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem materiał z demontażu.  
Wygrodzenia miejsc montażu uziemień pogrążanych  
Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 
Uziomy ze stali profilowanej o długości 3 m, minimum dwa na zwód. (metoda wykonania udarowa)  
Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe   
Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach ściennych 
Przewody uziemiające mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno   
Łączenie przewodów instalacji odgromowej z pręta o śr.do 10 mm na dachu  
Łączenie przewodów instalacji odgromowej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie  
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-płaskownik    
Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej montowane na dachu   
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej  
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST – punkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak i przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych.. Wykonawca winien się wykazać możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – punkt 4. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 5. 
Wykonawstwo instalacji powinno odpowiadać: 
-wymaganiom określonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru 
robót, 
-uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. 
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 
-przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
-przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
-przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, 
- wykonawca instalacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia  
 
5.1. Oznaczenia identyfikacyjne 
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. 
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Oznaczenia powinny zapewniać jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element. 
Elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnicy mogą być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. 
Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. 
Elementy należące do obwodów odbiorczych obsługujących odpowiednie pomieszczenie mogą być 
identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. 
5.2. Segregacja obwodów 
Przewody różnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone przez ułożenie w 
odpowiednich odstępach lub systemach rurek, lub koryt..  
 Przewody na napięcie powyżej 230V należy oddzielić od pozostałych przewodów poprzez zastosowanie 
przegrody w korytkach instalacyjnych. Przewody elektryczne prowadzone równolegle do rur nie powinny 
być prowadzone bliżej niż 150mm od wody gorącej i 75mm od rur wody zimnej. W miarę możliwości 
prowadzić kable nad instalacjami rur wodnych. Jeżeli trasy kabli elektrycznych będą przebiegały w pobliżu 
instalacji gazowych, wówczas należy je instalować co najmniej 10 cm poniżej przewodów gazowych, 
natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - powyżej przewodów gazowych. Przy 
skrzyżowaniach z instalacjami gazowymi należy zachować odległość co najmniej 20mm. 
5.3. Elementy mocujące 
Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów 
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. 
Mocowanie i otwory w elementach konstrukcji muszą być koordynowane z architektem i /lub/ inspektorem 
nadzoru robót budowlanych. 
5.4. Dostęp do urządzeń elektrycznych 
Drzwi i pokrywy urządzeń, których otwarcie umożliwia dotknięcie części elektrycznych pod napięciem 
należy oznaczyć napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosować taśm samoprzylepnych. Części, 
które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika głównego należy osłonić w sposób 
wykluczający przypadkowe dotknięcie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – punkt 6. 
6.2. Próby montażowe po zakończeniu robót 
Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 
- rezystancji izolacji, 
- ciągłości połączeń obwodów, 
- impedancji pętli zwarcia. 
Próby należy wykonywać w podanej wyżej kolejności. Metody pomiarowe powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu pomiarów i prób należy powtórnie sprawdzić czy 
zainstalowane urządzenia i osprzęt spełniają warunki bezpieczeństwa użytkowania. Odnosi się to głównie do 
środków ochrony przeciwporażeniowej. 
Dla instalacji teletechnicznych wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: - sprawdzenia poprawności 
połączeń wszystkich kabli komputerowych oraz telefonicznych. 
Wykonawca przedłoży do odbioru końcowego certyfikat sprawdzenia systemu PV  zgodnie z PN-IEC 
60364-6 oraz PN-IEC 62446 2010 wykonany przy użyciu narzędzi i przyrządów legalizowanych 
(przedstawiając świadectwo legalizacji). 
 
6.3. Pewność zasilania 
6.3.1. Spadki napięć 
Maksymalne dopuszczalne spadki napięć dla linii zasilającej od transformatora do ostatniego odbiornika nie 
mogą przekraczać: 
- dla odbiorników siłowych 5% 
6.3.2. Zabezpieczenia 
Zdolność wyłączania: 
- Wszystkie zabezpieczenia muszą wytrzymać prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania 
6.3.4. Selektywność działania 
- Selektywność działania zabezpieczeń zwarciowych uzyskuje się przez stopniowanie prądów 
znamionowych 
6.3.5. Zabezpieczenia nadprądowe i ochrona przeciwporażeniowa 
- Zabezpieczenia nadprądowe oraz różnicowoprądowe muszą spełniać warunki automatycznego odłączenia 
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uszkodzonego urządzenia od źródła zasilania w określonym przepisami czasie 
6.4. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny- końcowy instalacji, kończy się protokołem przejęcia instalacji do użytkowania w 
obecności komisji w składzie: Inwestor, Wykonawca, Nadzór, Użytkownik, Projektant. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST – punkt 7. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten 
powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl. (komplet) 
zamontowanej urządzeń; 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8.2. Kompletność instalacji. 
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie 
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 
Oznacza to, że Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które 
nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych jak np.: wsporniki i uchwyty 
montażowe, dławiki kablowe na doprowadzeniach, itp. 
W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów Wykonawca będzie musiał wykonać 
na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 
8.3. Zakres nadzoru prób i pomiarów. 
Nadzór nad robotami elektrycznymi powinien być wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w 
niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
8.4. Próby wykonywane przez producentów. 
Wszystkie urządzenia elektryczne, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez Wykonawcę w ramach 
niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie prób 
musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie. 
8.5. Próby wykonywane w trakcie budowy. 
Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i 
ciągłości połączeń, stwierdzenie możliwości dokonywania zmian w instalacji / np. usuwanie lub dokładanie 
nowych przewodów/. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonania prób. 
W miarę postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i 
pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 
Wykonanie w/w prób powinno być niezwłocznie odnotowywane w dzienniku budowy. 
8.6. Oględziny po zakończeniu robót. 
Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego 
doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby 
spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. 
Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 
8.7. Odbiory częściowe. 
Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i całości 
projektowanych instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora oraz Zespół 
Projektowy. 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez 
wykończenie budowlane lub zasypanie. Wszystkie roboty zanikające, jak oprzewodowanie podtynkowe itp., 
powinny być odebrane przez inspektora nadzoru. 
Po dokonaniu odbioru częściowego z udziałem przedstawiciela Inwestora należy sporządzić protokół z 
jednoznacznym określeniem miejsca zainstalowania elementów lub lokalizację fragmentu instalacji ,które 
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były objęte odbiorem częściowym, potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w OST - punkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
a) Projekt wykonawczy 
b) Przedmiar robót 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
d) Przepisy prawne oraz normy: 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 
170/06 poz. 1217 art. 41) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 
109/04 poz. 1156) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906) 
PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-473.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowania środków zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/ i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-704.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki. 
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PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-EN 54-1:1998. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 1: Wprowadzenie 
PN-EN 54-3:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe - 
Sygnalizatory akustyczne 
PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze 
PN-EN 54-7:2004. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki dymu – Czujki punktowe działające z 
wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 
PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji. 
PN-ISO 8421-3:1996.Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i alarmowanie - Terminologia 
PN-EN 60849:2001.Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 

 
 

 


